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Le Groupe Spécialisé n°6 « Composants de baie, vitrages » de la Commission
chargée de formuler les Avis Techniques a examinég, le 29 avril 2020, le systeme de
fenétres In'Alpha 70 présenté par la Société Alphacan. Le présent document,
auquel est annexé le dossier technique établi par le demandeur, transcrit I'Avis
formulé par le Groupe Spécialisé n°6 sur I'aptitude a I'usage du procédé pour une
utilisation dans le domaine d’emploi visé et dans les conditions de la France
métropolitaine. Ce document annule et remplace le DTA 6/13-2145_V3.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Le systeme In'Alpha 70 permet de réaliser des fenétres et portes
fenétres a 1, 2, ou 3 vantaux, soit a la francaise ou a soufflet, soit
oscillo-battante.

Les cadres tant dormants qu’ouvrants sont réalisés avec des profilés
extrudés en PVC rigide :

- de coloris blanc, beige, gris, caramel ou brun,

- de coloris blanc, beige, gris, revétus sur la face extérieure et/ou
intérieure d’un film coloré et pouvant étre munis de joncs en fibre
de verre,

- de coloris toffee ou marron, munis de joncs en fibre de verre et
revétus sur la face extérieure et intérieure d’un film coloré,

- de coloris blanc, beige ou gris, munis de joncs en fibre de verre et
revétus sur la face extérieure d'une couche de polyméthacrylate
de méthyle (PMMA),

- de coloris blanc revétus sur la face extérieure d'une couche de
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) (uniquement pour le profilé
réf. 711-38 PM),

- de coloris blanc, beige, gris, revétus sur la face intérieure d'un
film coloré ou d’un film en bois,

- de coloris blanc revétus sur la face intérieure d'un décor imprimé.
Les dimensions maximales sont définies :

- pour les fabrications non certifiées dans le Dossier Technique,

- pour les fabrications certifiées dans le Certificat de Qualification.

1.2 Mise sur le marché

Les produits doivent faire I'objet d’une déclaration des performances
(DdP) lors de leur mise sur le marché conformément au réglement
(UE) n° 305/2011 article 4.1.

Les produits conformes a cette DdP sont identifiés par le marquage CE.
1.3

Profilés

Les profilés PVC blanc, beige et gris, extrudés par la Société Alphacan
a Chantonnay (FR-85) et Sablé sur Sarthe (FR-72), sont marqués a la
fabrication, selon les prescriptions de marquage précisées dans le
réglement de la marque « NF - Profilés de fenétres en PVC (NF126) ».

Identification

Les profilés PVC caramel et brun, extrudés par la Société Alphacan a
Chantonnay (FR-85) et Sablé sur Sarthe (FR-72), sont marqués a la
fabrication d’un repére indiquant I'année, le jour de fabrication I'heure,
le lieu d’extrusion ainsi que le sigle CSTB.

Les profilés en PVC blanc, beige, gris, toffee et brun, munis de jonc en
fibre de verre, extrudés par la société Alphacan a Sablé sur Sarthe
(FR-72) sont marqués a la fabrication d’un repére indiquant I'année, le
jour de fabrication I'heure, le lieu d’extrusion ainsi que le sigle CSTB.

Les profilés revétus d’un film par la Société Alphacan a Gaillac (FR-81)
et Arco (IT) sont marqués a la fabrication, outre le marquage relatif
aux profilés lui-méme selon les prescriptions de marquage précisées
dans le référentiel de la marque « Profilés PVC Revétus - Process de
recouvrement (QB33)»

Les profilés en PVC blanc, munis de jonc en fibre de verre et revétus
sur la face extérieure d'une couche de PMMA, extrudés par la société
Alphacan a Chantonnay (FR-85) et Sablé sur Sarthe (FR-72), sont
marqués a la fabrication d’un repére indiquant I'année, le jour de
fabrication I'heure, le lieu d’extrusion ainsi que le sigle CSTB.

Le profilé en PVC blanc revétus sur la face extérieure d'une couche de
PMMA (réf. 711-38 PM), extrudés par la société Alphacan a Chanton-
nay (FR-85) et Sablé sur Sarthe (FR-72), est marqué a la fabrication
d'un repére indiquant I'année, le jour de fabrication I'heure, le lieu
d’extrusion ainsi que le sigle CSTB.

Les profilés en PVC, avec mousse PVC dans la chambre de renforce-
ment, extrudés par la société Alphacan a Sablé sur Sarthe (FR-72),
sont marqués a la fabrication d’un repére indiquant I'année, le jour de
fabrication I'heure, le lieu d’extrusion ainsi que le sigle CSTB.

Les profilés avec ame en PVC cellulaire extrudés par la Société Alpha-
can a Sablé sur Sarthe (FR-72) et Chantonnay (FR-85) sont marqués
d’un repére indiquant I'année de fabrication, le mois, la référence de la
composition vinylique, I’équipe ainsi que le sigle CSTB.

Les profilés avec mousse PU injectée par la société Alphacan a Gaillac
(FR-81) outre le marquage relatif aux profilés eux méme, font I'objet
d'un suivi de tragabilité dans le "cahier de suivi d'injection de mousse
PU".

Les profilés revétus d’un film en bois sur la face intérieure par la Socié-
té Alphacan a Gaillac (FR-81) et Arco (IT) sont marqués a la fabrica-
tion, outre le marquage relatif aux profilés, d’'un repére indiquant
I'année, le jour, I'heure, le lieu de plaxage ainsi que le sigle CSTB.

Les profilés revétus d'un décor imprimé sur la face intérieure par la
Société Alphacan a Gaillac (FR-81) outre le marquage relatif aux profi-
lIés eux méme, font I'objet d'un suivi de tracabilité dans le "cahier de
suivi des profilés avec décor imprimé".

Fenétres

Les fabrications certifiées sont identifiées par le marquage de certifica-
tion, les autres n'ont pas d'identification prévue.

2. AVIS

2.1

Pour des conditions de conception conformes au paragraphe 2.31 :
fenétre extérieure mise en ceuvre en France européenne :

Domaine d'emploi accepté

- en applique intérieure et isolation intérieure dans : des murs en
magonnerie ou en béton ou des ossatures Bois,

- en tableau et isolation intérieure dans :
ou en béton,

- en rénovation sur dormant existant,

des murs en magonnerie

- en applique extérieure avec précadre et isolation par I'extérieur
(enduit sur isolant et/ou bardage) dans : des murs en magonne-
rie, en béton ou des ossatures bois a I'exclusion des ouvrages
prévus dans les préconisations des guides « Protection contre
I'incendie des fagades béton ou macgonnerie revétues de systémes
d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyréne ex-
pansé (ETICS-PSE) - avril 2016 » et « Protection contre l'incendie
des facades béton ou magonnerie revétues de systémes
d’isolation thermique extérieure par bardage rapporté ventilé -
Septembre 2017».

2.2 Appréciation sur le procédé

2.21  Satisfaction aux lois et réeglements en vigueur

et autres qualités d’aptitude a I'emploi

Stabilité

Les fenétres In'Alpha 70 présentent une résistance mécanique permet-
tant de satisfaire a la seule disposition spécifique aux fenétres figurant
dans les lois et réglements et relative a la résistance sous les charges
dues au vent.

Pour la pose en tableau et en applique extérieure, il conviendra de
mettre en place, en feuillure, des limiteurs d’ouverture.

Stabilité en zone sismique

Le présent systeme ne présentant pas d'éléments de remplissage
supérieurs a 4 m2, il n'y a pas lieu d'apporter de justifications particu-
lieres (conformément au "Guide de dimensionnement parasismique
des élément non structuraux du cadre bati" de septembre 2014).

Prévention des accidents, maitrise des accidents et
maitrise des risques lors de la mise en ceuvre et de
I'entretien

Le procédé ne dispose pas d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS).
L'objet de la FDS est d’informer I'utilisateur de ce procédé sur les
dangers liés a son utilisation et sur les mesures préventives a adopter
pour les éviter, notamment par le port d’équipements de protection
individuelle (EPI).
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Données environnementales

Il existe une Déclaration Environnementale (DE) vérifiée par tierce
partie indépendante pour ce systéme mentionnée au paragraphe C1 du
Dossier Technique Etabli par le Demandeur. Il est rappelé que cette DE
n’entre pas dans le champ d’examen d’aptitude a I'emploi du systéme

Aspects Sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de l'engagement écrit du
titulaire de respecter la réglementation, et notamment I'ensemble des
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans
les ouvrages du domaine d’emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci.
Le contrble des informations et déclarations délivrées en application
des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent
avis. Le titulaire du présent avis conserve |'entiére responsabilité de
ces informations et déclarations.

Sécurité
Les fenétres In'Alpha 70 ne présentent pas de particularité par rapport
aux fenétres traditionnelles.

La sécurité aux chutes des personnes n’est pas évaluée dans le pré-
sent document. Il conviendra de |’évaluer au cas par cas. (Lorsque le
renfort RF723 est utilisé en fond de feuillure ouvrant, la prise en feuil-
lure du vitrage est inférieure a 15 mm).

Sécurité vis-a-vis du feu

Elle est a examiner selon la réglementation et le classement du bati-
ment compte tenu du classement de réaction au feu des profilés
(cf. Réaction au feu).

Isolation thermique

La faible conductivité du PVC et les alvéoles multiples conféerent a la
fenétre une isolation thermique intéressante évitant les phénoménes
de condensation superficielle.

Etanchéité a I'air et a I'eau
Elles sont normalement assurées par les fenétres In'Alpha 70. Au

regard des risques d'infiltration, la soudure des assemblages constitue
une sécurité supplémentaire.

L'exécution des assemblages mécaniques prévus au Dossier Technique
nécessite un soin particulier pour que leur étanchéité puisse étre con-
sidérée comme équivalente a celle des assemblages soudés.
Perméabilité a I'air des batiments

En fonction du classement vis-a-vis de la perméabilité a I'air des fe-
nétres, établi selon la NF EN 12207, le débit de fuite maximum sous
une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est :

- Classe A*; : 3,16 m3/h.m?,
- Classe A*3 : 1,05 m3/h.m?,
- Classe A*; : 0,35 m3/h.m?2.

Ces débits sont a mettre en regard de |'exigence de l'article 20 de
I'arrété du 24 mai 2006 et celles de l'article 17 de I'arrété du 26 oc-
tobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments
nouveaux et parties nouvelles de batiment.

Accessibilité aux handicapés

Ce systéme dispose d’une solution de seuil, qui sans avoir recours a
une rampe amovible intérieure, permet I'accés aux handicapés au sens
de I'arrété du 30 novembre 2007.

Entrée d’air

Ce systéme de fenétre permet la réalisation des types d’entailles
conformes aux dispositions du Cahier du CSTB 3376 pour l'intégration
d’entrée d’air (certifiées ou sous Avis technique).

Informations utiles complémentaires

a) Eléments de calcul thermique lié au produit

Le coefficient de transmission thermique Uw peut étre calculé selon
la formule suivante :

Uy = UgAg + UrAf + Yglg
Ag + Asf
ol :
o Uw est le coefficient de transmission surfacique de fenétre nue en
W/(m?2.K).

e Ug est le coefficient surfacique en partie centrale du vitrage en
W/(m?2.K). Sa valeur est déterminée selon les régles Th-U.

e Us est le coefficient surfacique moyen de la fenétre en W/(m?.K),
calculé selon la formule suivante :

_ 2 Uri Afi

U
£ Ac

ol :
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- Us étant le coefficient surfacique du montant ou traverse nu-
méro « i »,

- As étant son aire projetée correspondante. La largeur des
montants en partie courante est supposée se prolonger sur
toute la hauteur de la fenétre.

e Ag est la plus petite des aires visibles du vitrage, vues des deux
cOtés de la fenétre, en m2. On ne tient pas compte des déborde-
ments des joints.

e As est la plus grande surface projetée de la fenétre prise sans re-
couvrement, incluant la surface de la pieéce d'appui éventuelle),
vue des deux cOtés de la fenétre, en m2.

e lg est la plus grande somme des périmétres visibles du vitrage,
vus des deux cotés de la fenétre, en m.

o W, est le coefficient linéique di a I'effet thermique combiné de
I'intercalaire du vitrage et du profilé, en W/(m.K).

Des valeurs pour ces différents éléments sont données dans les
tableaux en fin de premiére partie :

- Us : voir tableau 1.
- Wy : voir tableaux 2 et 2bis.

- Uw : voir tableaux 3 et 3bis. Valeurs données a titre d’exemple
pour des Ug de 1,1 et 0,8 W/m2K.

Le coefficient de transmission thermique moyen Ujn peut étre calcu-
1é selon la formule suivante :

Ujn - M (1)

ou :

o Uy est le coefficient de transmission surfacique de fenétre nue en
W/(m?2.K).

e Uwr est le coefficient de transmission surfacique de fenétre avec
fermeture en W/(m?2.K), calculé selon la formule suivante :

! @)

Upye = ———
WE = (1/Uy + aR)

ou :

- AR étant la résistance thermique additionnelle, en m2K/W, ap-
portée par I'ensemble fermeture-lame d’air ventilée. Les va-
leurs de AR pris en compte sont : 0,15 et 0,19 m2K/W.

Les formules (1) et (2) permettent de déterminer les valeurs de ré-

férence Ujn et Uwr en fonction de Uw. Elles sont indiquées dans le
tableau ci-dessous.

Uws (W/m2K) Uin (W/m2K)
Uw 0,15 0,19 0,15 0,19
0,8 0,7 0,7 0,8 0,7
0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
1,0 0,9 0,8 0,9 0,9
1,1 0,9 0,9 1,0 1,0
1,2 1,0 1,0 1,1 1,1
1,3 1,1 1,0 1,2 1,2
1,4 1,2 1,1 1,3 1,3
1,5 1,2 1,2 1,4 1,3
1,6 1,3 1,2 1,4 1,4
1,8 1,4 1,3 1,6 1,6
2,0 1,5 1,4 1,8 1,7
2,3 1,7 1,6 2,0 2,0
2,6 1,9 1,7 2,2 2,2
b) Eléments de calcul thermique de I'ouvrage

Les valeurs Uw a prendre en compte dans le calcul du Upat doivent
tenir compte de la mise en ceuvre du produit.

Pour le calcul du coefficient Upat, il y aura lieu de prendre en
compte les déperditions thermiques au droit des liaisons entre le
dormant et le gros ceuvre. Ces déperditions sont représentées en
particulier par le coefficient W.

W est le coefficient de transmission linéique di a I'effet thermique
combiné du gros ceuvre et de la fenétre, en W/(m.K).

La valeur du coefficient W est dépendante du mode de mise en
ceuvre de la fenétre. Selon les régles ThU 5/5 de 2005 « Ponts
thermiques », la valeur W peut varier de 0 a 0,35 w/m.K, pour une
construction neuve ou pour une pose en rénovation avec dépose to-
tale.

Pour une pose en rénovation avec conservation du dormant exis-
tant, il y aura lieu de déterminer la valeur W.

c) Facteurs solaires
c1) Facteur solaire de la fenétre

Le facteur solaire Sw ou Sws de la fenétre est déterminé selon la
norme XP P50-777, selon la formule suivante :



Sw =Su1 *Su2 +Su3 (sans protection mobile)
ou
Sws = Sys1 + Swea + Swez (@vec protection mobile déployée)
ou :
e Swi, Sws1 est la composante de transmission solaire directe
Ag

S, =——>—3S
WL AL +Ap +Ag T Ot

Ag

Syey =———35
wsL AL+ A + Ag 95t

e Sw2, Sws2 est la composante de réémission thermique vers
I'intérieur
_ Apsp + A¢S¢ +Agsgz
Ap + Af + Ag

S

w2

_ ApSps +ASts + AgSgsa
ws2 Ap +Af +Ag

e Sws, Sws3 est le facteur de ventilation
Sw3 =0

Ag

Sy3=——2>—35
WS3 AL +Af+Ag T 9S3

ou :
e Ag est la surface de vitrage la plus petite vue des deux cétés, in-
térieur et extérieur (m?2).

e Ap est la surface de paroi opaque la plus petite vue des deux co-
tés, intérieur et extérieur (m?).

e As est la surface de la fenétre la plus grande vue des deux cotés,
intérieur et extérieur (m?).

e Sgi1 est le facteur de transmission directe solaire du vitrage sans
protection mobile (désigné par te dans les normes NF EN 13363-2
ou NF EN 410).

e Sgs1 est le facteur de transmission directe solaire du vitrage avec
protection mobile (désigné par te dans les normes NF EN 13363-2
ou NF EN 410).

e Sg2 est le facteur de réémission thermique vers l'intérieur (dési-
gné par gi dans les normes NF EN 13363-2 ou NF EN 410).

e Sgs2 est le facteur de réémission thermique vers l'intérieur (dési-
gné par gin+gc dans la norme NF EN 13363-2).

e Sgs3 est le facteur de ventilation (désigné par gv dans la norme
NF EN 13363-2) - Dans le cas d’une protection mobile extérieure,
SgsB=O.

e St est le facteur de transmission solaire cadre, avec
af U
S; _of Cf
he
ou:
- of facteur d’absorption solaire du cadre (voir tableau a la
suite),

- Ur coefficient de transmission thermique surfacique moyen du
cadre, selon NF EN ISO 10077-2 (W/m2.K),

- he coefficient d’échanges superficiels, pris égal a 25 W/(m?2.K).

e Sts est le facteur de transmission solaire cadre avec protection
mobile extérieure (voir §11.2.5 de la norme XP P50-777).

e S, est le facteur de transmission solaire de la paroi opaque, avec
S. = p Up
p he
ou:
- of facteur d’absorption solaire de la paroi opaque (voir tableau
a la suite),

- Ur coefficient de transmission thermique de la paroi opaque,
selon NF EN ISO 6946 (W/m?2.K),
- he coefficient d’échanges superficiels, pris égal a 25 W/(m?2.K).

e Sps est le facteur de transmission solaire de la paroi opaque avec
protection mobile extérieure (voir §11.2.6 de la norme
XP P50-777).

Le facteur d’absorption solaire ar ou ap est donné par le tableau ci-
dessous :

Couleur Valeur de as ap
(*)
Claire Blanc, jaune, orange, rouge clair 0,4
Moyenne Rouge sombre, vert clair, bleu clair 0,6
Sombre Brun, vert sombre, bleu vif 0,8
Noire Noir, brun sombre, bleu sombre 1

(*) valeur forfaitaire ou valeur mesurée avec un minimum de 0,4

C

d

d

Pour une fenétre sans protection mobile ou avec protection mobile
en position relevée et sans paroi opaque, et si on considére o le
rapport de la surface de vitrage a la surface totale de la fenétre,
avec :

Ag .
c = ———=—, on obtient alors :
Af +Ag
SWl = G.Sgl

Sw2 = G.ng +(1-0).5f

donc :

Sw =0Sg +(1-0).5¢

Pour les fenétres de dimensions courantes, les facteurs solaires de

la fenétre sont donnés dans les tableaux :

- 4a pour S®wi (condition de consommation) et SEw1 (conditions
d’été ou de confort),

- 4b pour S%w2 (condition de consommation) et SEw1 (conditions
d’été ou de confort),

- 4c pour SCws et SEws pour la fenétre avec protection mobile
opaque déployée.
2) Facteur de transmission lumineuse global de la fenétre
Le facteur de transmission lumineuse global TLw ou TLws de la fe-

nétre est déterminé selon la norme XP P50-777, selon la formule
suivante :

TL, =——3 Tl (sans protection mobile
WA +AF+Ag T I ( P )
ou
TL,s=——39 Tl (avec protection mobile déployée
W7 AR +Af + Ag s ( P ployee)
ol :

e Ag est la surface de vitrage la plus petite vue des deux cétés, in-
térieur et extérieur (m2).

e Ap est la surface de paroi opaque la plus petite vue des deux co6-
tés, intérieur et extérieur (m2).

e As est la surface de la fenétre la plus grande vue des deux cotés,
intérieur et extérieur (m?).

e TLg est le facteur de transmission lumineuse du vitrage (désigné
tv par dans la norme NF EN 410).

e TLgs est le facteur de transmission lumineuse du vitrage associé
a une protection mobile (déterminé dans la norme NF EN 13363-
2) - Dans le cas d’une protection mobile extérieure opaque,
TLgs=0.

Si la fenétre n’a pas de paroi opaque, et si on considére o le rapport

de la surface de vitrage a la surface totale de la fenétre, avec :

Ag .
c =———=— on obtient alors :
Af +Ag

TLy =o.TLg

Pour les fenétres de dimensions courantes, les facteurs de trans-
mission lumineuse TLw de la fenétre et TLws de la fenétre avec pro-
tection mobile opaque déployée sont donnés dans le tableau 4d.

Détermination du facteur de transmission solaire et lumineuse de la
fenétre incorporée dans la baie

1) Facteur solaire ramené a la baie

Selon les régles Th-S 2012, le facteur solaire global ramené a la
baie avec prise en compte de l'intégration a I'ouvrage de la fenétre
sans protection mobile ou avec protection mobile en position rele-
vée en place est noté :

—

Pour les conditions de consommation :

SWsp—C,b avec : Sw Swi +Sw2

sp-Cb = sp-C,b sp-C,b
Pour les conditions d’été ou de confort :
SwSpr,b avec : Swspr,b = SWlSp—E,b + Sw25p7Eb
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Les facteurs solaires Swilsp-c,o, SW1sp-gb, SW2sp-cb €t SWlspgb
sont exprimés en fonction de l'orientation de la baie et du coeffi-
cient Ks, avec :
B LH
s dpext- (L +H)

ou :
e L et H sont les dimensions de la baie (m).

o dpext est la distance entre le plan extérieur du vitrage et le nu ex-
térieur du gros ceuvre avec son revétement(m).
d2) Facteur de transmission lumineuse global ramené a la baie
Selon les régles Th-L 2012, le facteur de transmission lumineuse

ramené a la baie avec prise en compte de l'intégration a l'ouvrage
de la fenétre sans protection rapportée en place est noté Tlisp,b.

Les facteurs de transmission lumineuse Tlispp Sont exprimés en
fonction de l'orientation de la baie, de la mise en ceuvre de la fe-
nétre et du coefficient de forme K, avec :
_LH

e.(L+H)
ou :
e L et H sont les dimensions de la baie (m).
e e est I'épaisseur total du gros ceuvre y compris ses revétements

(m).

Réaction au feu
Classement au feu des profilés PVC moussé PU : M2 (RE CSTB
RA13- 0132).
Classement au feu des profilés PVC moussé PVC : M2 (RE CSTB
RA13- 0131).

Classement au feu des profilés PVC revétus sur la face intérieure
d’un film bois Quercus robur (chéne européen) ou Terminalia su-
perba (Fraké africain) M3 (PV Crepim n° 1736/03/324B et
n°1736/03/324C).

Classement au feu des profilés PVC revétus sur la face intérieure
d’un film bois Juglans nigra (noyer américain) : M2 (PV Crepim n°
1736/03/324A).

Classement au feu des profilés PVC plaxé :
0249).

Classement au feu des profilés PVC revétus sur la face extérieure
de PMMA : M3 (PV Crepim n° 1736/01/323A).

Pour les produits classés M3 ou M4, il est important de s’assurer de
leur conformité vis-a-vis de la réglementation de sécurité incendie.

2.22

Matiére PVC

La composition vinyligue employée et la qualité de la fabrication des
profilés, régulierement auto contrélée, sont de nature a permettre la
réalisation de fenétres durables avec un entretien réduit.

e

—

M2 (RE CSTB RA13-

Durabilité - Entretien

Matiére PMMA

Le métacrylate de méthyle (PMMA) est fabriqué par la Société
ARKEMA.

L'examen des profilés ayant subi un vieillissement naturel a BANDOL,
ainsi que l'expérience favorable d’utilisation en fenétre depuis 15 ans
en Europe, permettent de compter sur une conservation satisfaisante
de l'aspect pour les références définies dans le Dossier Technique
pendant une période d'au moins 10 ans.

La décohésion des couches PMMA/PVC, qui n‘a pas été observée lors
de I’'enquéte, ni au cours des essais, ne semble pas a craindre, de ce
point de vue, la similitude des coefficients de dilatation des deux maté-
riaux, constitue un élément favorable.

La qualité des soudures des profilés entre eux, n’est pas altérée par la
présence de la couche PMMA. De méme, il n’a pas été relevé de pro-
bléme de compatibilité entre les matériaux adjacents utilisés lors de la
fabrication ou de la mise en oeuvre des fenétres (profilés d’étanchéité
en EPDM et mastic) au contact du PMMA.

La composition vinylique et la résine PMMA employées, ainsi que la
qualité de fabrication des profilés, régulierement autocontrdlées, sont
de nature a permettre la réalisation de fenétres durables avec un
entretien réduit.

Les couleurs de PMMA utilisées sont répertoriées dans le tableau 7
page 12
Films de recouvrement

La durabilité des films de recouvrement est évaluée dans le cadre de la
Marque de qualité « Profilés PVC Revétus - Produit de recouvrement
(QB33) ».

La qualité de soudure des profilés entre eux, moyennant le respect du
cahier des prescriptions techniques, n’est pas altérée par la présence
du film. Il n’a pas été relevé de probléeme de compatibilité entre les
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matériaux adjacents utilisés lors de la fabrication ou de la mise en
ceuvre des fenétres (profilés d’étanchéité ou mastic) au contact du
film.

Films en bois

Les films en bois sont fabriqués par une société dont la raison sociale a
été transmise au CSTB.

La composition de ces films a été transmise au CSTB et les essences
de bois utilisées sont répertoriées dans le tableau 8

Ces films ne sont destinés qu'a un usage intérieur.

La qualité de soudure des profilés entre eux, moyennant le respect du
cahier des prescriptions techniques et le grugeage du film en extrémi-
té, n'est pas altérée par la présence du film.

L'examen de profilés ayant subi un vieillissement artificiel doit per-
mettre de compter sur une conservation satisfaisante de l'aspect de
I'ordre d’une dizaine d’années pour les films définie dans le dossier de
travail.

Le décollement de film/profilé qui n’a pas été observé lors de I'enquéte
ni au cours des essais, ne semble pas a craindre.

Décor imprimé

L'impression du décor (consistant en I'application d'encres puis d'un
vernis) est réalisée par la société Alphacan a Gaillac (FR-81)

Les encres sont fabriquées par une société dont la raison sociale a été
transmise au CSTB.

Le verni est fabriqué par une société dont la raison sociale a été
transmise au CSTB.

Les compositions de ces encres et vernis ont été transmises au CSTB
Ces encres et vernis ne sont destinés qu'a un usage intérieur.

L'examen de profilés ayant subi un vieillissement artificiel doit per-
mettre de compter sur une conservation satisfaisante de l'aspect de
I'ordre d’une dizaine d’années pour les encres et vernis définie dans le
dossier de travail.

La qualité de soudure des profilés entre eux, moyennant le respect du
cahier des prescriptions techniques, n’est pas altérée par la présence
de ce décor imprimé.

Fenétres

Les fenétres In'Alpha 70 sont en mesure de résister aux sollicitations
résultant de l'usage et les éléments susceptibles d'usure (quincaille-
ries, profilés complémentaires d'étanchéité) sont aisément rempla-
cables.

2.23  Fabrication - Controles

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrbles et modes de
vérifications de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par
le Demandeur (DTED)

Profilés

Les dispositions prises par le fabricant dans le cadre de la marque
« NF - Profilés de fenétres en PVC (NF126) » sont propres a assurer la
constance de qualité des profilés.

Les profilés PVC munis de joncs en fibre de verre, les profilés revétus
d'une couche de PMMA, les profilés revétus d'un film en bois, les profi-
|és avec Mousse PVC, les profilés avec mousse PU, les profilés revétus
d'un décor imprimé, ainsi que les profilés avec ames PVC cellulaire font
I'objet d’un suivi par le CSTB et sont marqués.

Fenétres

La fabrication des fenétres est réalisée par des entreprises assistées
techniquement par la société Alphacan.

Chaque unité de fabrication peut bénéficier d'un Certificat de Qualifica-
tion constatant la conformité du produit a la description qui en est faite
dans le Dossier Technique et précisant les caractéristiques A*E*V*
complétées dans le cas du certificat ACOTHERM par les performances
thermiques et acoustiques des fenétres fabriquées.

Les fenétres certifiées portent sur la traverse haute du dormant : les
marques, les références de marquage ainsi que les classements attri-
bués, selon les modéles ci-dessous :

CERTIFIE CSTB cerTIFIED

usine-gamme AX E* \V*

FENETRES PVC

ou dans le cas des produits certifiés ACOTHERM

CERTIFIE CSTB CERTIFIED
A* E* V/*

A* ACxThy

usine-gamme

Acotherm

FENETRES PVC

X et y selon tableaux ACOTHERM

Pour les fenétres destinées a étre mises sur le marché, les contrdles de
production usine (CPU) doivent étre exécutés conformément au para-
graphe 7.3 de la NF EN 14351-1+A2. Les fenétres certifiées par le
CSTB satisfont aux exigences liées a ces controles.



2.24 Mise en ceuvre

Ce procédé peut s'utiliser sans difficulté particuliere dans un gros
ceuvre de précision normale.

2.3 Prescriptions Techniques

2.31 Conditions de conception

Les fenétres doivent étre congues compte tenu des performances
prévues par le document FD DTU 36.5 P3 en fonction de leur exposi-
tion.

De fagon générale, la fleche de I'élément le plus sollicité sous la pres-
sion de déformation P1 telle qu’elle est définie dans ce document, doit
étre inférieure au 1/150éme de sa portée sans pour autant dépasser
15 mm sous 800 Pa.

Les vitrages isolants utilisés seront titulaires d'un Certificat de Qualifi-
cation.

Dans le cas de vitrages d'épaisseur de verre supérieure ou égale a
16 mm, le fabricant devra s'assurer, par voie expérimentale, que la
conception globale de la fenétre (ferrage, profilés) permet de satisfaire
aux critéres mécaniques spécifiques prévus par la norme NF P 20-302,
dans la limite des charges maximum prévue par la quincaillerie.

Du fait de la présence des joncs en fibre de verre, les profilés PVC
(munis de ces joncs) revétus dont la caractéristique colorimétrique L*
est inférieure a 82 ne sont pas systématiquement renforcés de profilés
métalliques. Pour les profilés munis de ces joncs, le renforcement a
I'aide de profilés métalliques est le méme quel que soit la couleur des
profilés ou leur revétement.

Les profilés 722-13 OM, 722-13 1M, 722-13IJMPM étant moussé
(mousse PVC), ils ne peuvent pas recevoir de renfort. Les profilés
moussés (mousse PU) ne peuvent pas recevoir de renfort. L'utilisation
de ces profilés est donc réservée aux montants ou traverses ne néces-
sitant pas de renforcement.

Les profilés revétus d'un film en bois et les fenétres fabriquées a partir
de ces profilés doivent étre, permanence, stockés dans une ambiance
intérieure (a I'abri de I'humidité, du rayonnement solaire et des tempé-
ratures inférieures a 10°C). Toutefois, ces produits sont de nature a
tolérer des températures inférieures pendant la phase de transport.

Le renfort réf. RF723 peut étre mis en place :

e Dans la feuillure a verre des meneaux dormant, du coté fixe, quand
il n'y a pas de traverse intermédiaire.

e Dans la feuillure a verre, en sous face des traverses intermédiaires
de dormant.

e Dans la feuillure a verre des montants d'ouvrant, quand il n'y a pas
de traverse intermédiaire.

2.32

Fabrication des profilés PVC

Les références et les codes de certification des compositions vinyliques
blanc et beige utilisés sont ceux du tableau 5.

Conditions de fabrication

Ces profilés font I'objet de la Marque de qualité « NF - Profilés de
fenétres en PVC (NF 126) ».

Les références et les codes de certification des compositions vinyliques
caramel et brun sont celles du tableau 5.

Ces profilés font I'objet d'un marquage CSTB et leurs qualités de pro-
duction font I'objet d’un suivi par le CSTB.

Profilés PVC renforcés par des joncs en fibre de verre
Les références des compositions vinyliques des profilés caramel, brun
et blanc destinés a étre munis de fibre de verre, et leurs codes de
certification CSTB associés sont indiquées dans le tableau 5 page 10.

La référence du fournisseur de joncs en fibres de verre ainsi que la
composition des joncs sont transmises au CSTB.

Les profilés munis de jonc en fibre de verre doivent présenter un
retrait a chaud inférieur a 0,5 %

Les profilés PVC munis de jonc en fibre de verre font I'objet d'un mar-
quage CSTB et la qualité de production des profilés PVC munis de jonc
en fibre de verre fait I'objet d’un suivi par le CSTB.

Profilés PVC renforcés par des joncs en fibre de verre et
revétu d'une couche PMMA

Seuls les profilés blancs, beige ou gris munis de jonc en fibre de verre
peuvent étre revétu d'une couche de PMMA (a I'exeption du profilé réf.
711-38 PM)

La référence du fournisseur de PMMA a été transmise au CSTB.

Les profilés revétus d'une couche PMMA doivent présenter un retrait a

chaud inférieur a 0,8 % sur la face revétue PMMA et inférieur a 0,5 %
sur l'autre face.

La qualité de production des profilés PVC munis de jonc en fibre de
verre et revétus d'une couche PMMA fait I'objet d’un suivi par le CSTB.

Le PMMA doit présenter les caractéristiques d'identification suivantes :

- Point Vicat : 97 + 2 °C,
- Masse volumique : 1,16 kg/dm?3 + 0,03.

Profilé PVC revétu d'une couche PMMA

Le profilé blanc sans jonc en fibre de verre (réf. 711-38 PM) est revétu
d'une couche de PMMA

La référence du fournisseur de PMMA a été transmise au CSTB.

Les profilés revétus d'une couche PMMA (sans jonc en fibre de verre)
doivent présenter un retrait a chaud identique aux profilés non revétus
de PMMA

La qualité de production de ce profilé PVC revétu d'une couche PMMA
fait I'objet d'un suivi par le CSTB.

Le PMMA doit présenter les caractéristiques d'identification suivantes :
- Point Vicat : 97 + 2 °C,
- Masse volumique : 1,16 kg/dm3 + 0,03.

Profilés PVC avec mousse PVC injectée

Une mousse PVC est injectée dans les profilés 722-13 OM, 721-13 OM,
722-13 IM, 721-13 IM lors de I'extrusion.

Les contrdles suivants sont réalisés sur les profilés moussés PVC :
- Mesure de masse volumique (1 fois par jour),
- Contrdle visuel (3 fois par poste),
- Contrdle de la masse linéique (3 fois par poste).
La qualité de production des profilés PVC avec mousse PVC injectée
fait I’'objet d’un suivi par le CSTB.
Profilés PVC avec mousse PU injectée

Lorsque de la mousse PU est injectée dans les profilés d'ouvrant ou
dormant, la référence de ce profilé est alors suivie de la mention "série
M

Les contréles suivants sont réalisés sur la mousse PU :

- Masse volumique (a chaque changement de lot, et toutes les 50
barres dans un méme lot).

Les contrbles suivants sont réalisés sur les profilés moussés PU :

- Mesure de masse volumique (a chaque changement de lot, et
toutes les 50 barres dans un méme lot),

- Contréle de la répartition de la mousse PU (a chaque changement
de lot, et toutes les 50 barres dans un méme lot).

La qualité de production des profilés PVC avec mousse PU injectée fait
I'objet d’un suivi par le CSTB.

Films de recouvrement

Ces films font I'objet de la Marque de qualité « Profilés PVC Revétus —
Produit de recouvrement (QB33) ».

Profilés PVC filmés

Les profilés PVC filmés font I'objet de la Marque de qualité « Profilés
PVC Revétus - Process de recouvrement (QB33)» et sont marqués a la
fabrication, selon les prescriptions de marquage précisées dans le
référentiel de cette marque.

Films en bois

Les films en bois sont fabriqués par une société dont la raison sociale a
été transmise au CSTB.

La composition de ces films a été transmise au CSTB et les essences
de bois utilisées sont répertoriées dans le tableau 7

Ces films ne sont destinés qu'a un usage intérieur.
Ils présentent les caractéristiques suivantes :
- Epaisseur du film : 375 pm £ 25 ym.

Profilés PVC revétus sur la face intérieure d’un film en
bois

La qualité de production des profilés PVC revétus sur la face intérieure
d’un film en bois fait I'objet d’un suivi par le CSTB.

Profilés revétus d'un décor imprimé

L'encre et le vernis sont fabriqués par des sociétés dont la raison
sociale a été transmise au CSTB

Un essai de quadrillage, suivant la norme NF EN ISO 2409, est réalisé
toutes les 100 impressions avec un minimum d'un essai toutes les 2
semaines. Aucun délaminage ne doit étre observé lors de cet essai
(classe 0).

Fabrication des profilés aluminium a rupture de pont
thermique

Les traitements de surface doivent étre exécutés en prenant les pré-
cautions définies dans le Dossier Technique, notamment pour les
ouvrages situés en bord de mer.
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Les profilés avec rupture thermique en polyamide font l'objet de la
Marque « QB-Profilés aluminium a rupture de pont thermique (QB
49) ».

Les profilés de seuil : réf. 744-01, 744-02 sont de type O avec une
valeur minimum de sertissage de 12 N/mm.

Fabrication des profilés d’étanchéité

Les compositions utilisées pour la fabrication des profilés d’étanchéité
font I'objet d'une certification au CSTB.

Pour les profilés rapportés, les références codées des compositions
certifiées sont : F351 pour le blanc, F354 pour le gris, F355 pour le
noir, F356 pour le caramel, F357 marron.

Pour les profilés co-extrudés les références codées des compositions
certifiées sont : A505 pour le blanc, A504 pour le gris, A502 pour le
beige, A503 pour le noir.

Fabrication des profilés PVC avec lévre complémentaire
coextrudée.

Une coextrusion de matiére souple peut étre réalisée dans les fonds de
feuillure des profilés de dormant (montants, traverses, meneaux). Ces
profilés sont alors identifiés par le suffixe "BT" dans leur référence.
Dans le cas d'un meneau, cette levre n'est coextrudée que d'un seul
coté.

Les compositions utilisées pour la fabrication de cette Iévre complé-
mentaire font l'objet d’une certification au CSTB. Les références co-
dées des compositions certifiées sont : A505 pour le blanc, A504 pour
le gris, A502 pour le beige, D505 pour le marron et A503 pour le noir.

Fabrication des fenétres

Les fenétres doivent étre fabriquées conformément au document
« Conditions Générales de fabrication des fenétres en PVC faisant
'objet d'un Avis Technique ».

Les contrdles sur les fenétres bénéficiant du Certificat de Qualification
NF « fenétres et blocs-baies PVC et aluminium RPT » associée a la
marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED (NF 220) doivent étre exécutés
selon les modalités et fréquences retenues dans le réglement.

Pour les fabrications n’en bénéficiant pas, il convient de vérifier le
respect des prescriptions techniques ci-dessus, et en particulier le
classement A*E*V* des fenétres.

La mise en ceuvre des vitrages sera faite conformément a la XP P 20-
650 ou au NF DTU 39.

Les profilés de dormant et d’ouvrant de coloris gris sont soumis aux
mémes prescriptions de renforcement que les profilés de coloris blanc.

Les profilés peuvent étre soudés entre eux indépendamment du fait
qu'ils soient munis, ou non, de jonc en fibre de verre.

Il conviendra de s’assurer que les téflons utilisés lors de la soudure
sont adaptés a la soudure de profilés avec jonc en fibre de verre.

Les téflons utilisés lors de la soudure doivent présenter les caractéris-
tiques suivantes :

- masse surfacique : 280 g/m?2,

- épaisseur : 0,150 mm,

- résistance a la cassure : 270 (H) 220 (V) N/cm,
- résistance a la déchirure : 18 (H) 13 (V) N.

Les produits ayant fait I'objet d’essais satisfaisants sur les profilés de
ce systéme sont :
feuille PTFE type 2002, qualité "experte bleue" de B6hme.
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Lorsque des profilés revétus (notamment d'un film en bois) sont sou-
dés, un grugeage peut supprimer ce revétement en extrémité de
chaque barre avant soudure. (Cela peut étre obtenu, en réalisant la
soudure a l'aide d'une soudeuse "sans ébavurage" par exemple). Si ce
n'est pas le cas, une retouche dans les angles, au niveau de I'ébavu-
rage devra étre réalisé a l'aide d'un feutre adapté. Cette retouche peut
également s'avérer nécessaire dans le cas d'un assemblage méca-
nique.

Les soudures a plat doivent étre réservées aux fabrications certifiées et
validées pour chaque type de machine de fagon que le cordon de
soudure rende étanché les chambres de renfort des profilés assemblés.

Elles concernent les assemblages des traverses 711-38 pour les dor-
mants et 711-17 pour les ouvrants.

Les traverses associées a des ouvrants ayant le renfort en feuillure
RF723 ne peuvent pas étre soudées a plat.

Les valeurs de casse minimales seront celles du tableau ci-dessous :

Valeur moyenne Valeur minimale
711-17 230N 180 N
711-38 530 N 430 N

Dans le cas d‘allege de largeur inférieure a 1m assurant la sécurité des
personnes, l'assemblage par soudure a plat sera complété par un
vissage dans les alvéovis des profilés de traverse.

2.33  Conditions de mise en ceuvre

Les fenétres seront mises en ceuvre conformément au NF DTU 36.5.

Lorsque les fenétres sont vitrées sur chantier, la mise en ceuvre des
vitrages doit s’effectuer conformément au NF DTU 39.

Sauf dispositions particuliéres, certaines configurations de fenétres
oscillo-battantes ou a soufflet (dimensions, poids de vitrages, position-
nement poignée...) peuvent conduire a un effort d'amorgage de ferme-
ture de la position soufflet du vantail supérieur a 100 N.

Cas des travaux neufs

Les fenétres doivent é&tre mises en ceuvre individuellement dans un
mur lourd (magonnerie ou béton), en respectant les conditions limites
d’emploi, et selon les modalités du NF DTU 36.5.

Les fixations doivent étre congues de fagon a ne pas diminuer
I'efficacité de la coupure thermique.

La liaison entre gros-ceuvre et dormant doit comporter une garniture
d’étanchéité.
Cas de la rénovation

La mise en ceuvre en rénovation sur dormants existants doit
s’effectuer selon les modalités du NF DTU 36.5.

Les dormants des fenétres existants doivent étre reconnus sains, et
leurs fixations au gros-ceuvre suffisantes.
L'étanchéité entre gros-ceuvre et dormant doit étre si besoin rétabli.

Une étanchéité complémentaire est nécessaire a la liaison du dormant
avec celui de la fenétre a rénover. L’'habillage prévu doit permettre
|'aération de ce dernier.

Cas des ossatures bois

L'étanchéité avec la structure porteuse devra étre assurée.

1l conviendra également d'assurer la continuité du calfeutrement avec
le pare-pluie et le pare-vapeur (notamment dans les angles de la
fenétre).



La compatibilité du pare-pluie et du pare-vapeur avec I'ensemble des
éléments constituant la fenétre et son calfeutrement doit étre avérée.

Conclusions

Appréciation globale

L’utilisation de ce procédé dans le domaine d’emploi proposé et
complété par les Prescriptions Techniques, est appréciée favora-
blement.

Validité
A compter de la date de publication présente en premiére page et
jusqu’au 31 juillet 2021.

Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

Pour le Groupe Spécialisé n° 6
Le Président

Du fait de la présence de joncs en fibre de verre dans les profilés PVC
plaxés, et des justifications apportées quant aux profilés gris, les
prescriptions de renforcement a l'aide de profilés métalliques sont les
mémes quelque soit la couleur des profilés ou leur revétement.

Les profilés 722-13 OM et 722-13 JM étant moussé, ils ne peuvent pas
recevoir de renfort. L'utilisation de ces profilés est donc réservée aux
montants ou traverses ne nécessitant pas de renforcement par rapport
aux efforts dus au vent. Par contre le profilé 722-13 IM peut étre
utilisé dans le cas de plaxage (présence de jonc).

Le procédé de remplissage de la chambre de renfort avec mousse PU
est spécifique et exclusif a la société Alphacan.

1l conviendra que les profilés revétus d'un film en bois et les fenétres
fabriquées a partir de ces profilés soient stockés a tout moment dans
une ambiance intérieure (a I'abri de I'humidité, du rayonnement solaire
et des températures inférieures a 10°C). Toutefois, ces produits sont
de nature a tolérer des températures inférieures pendant la phase de
transport.

1l existe un risque d’usure prématurée de la garniture de joint coextru-
dée dans le fond de feuillure de la traverse basse du dormant.

Un vieillissement uniforme de la teinte du revétement bois pourra étre
constaté dans le temps. Cela est lié a la nature intrinséque du bois.

L'élargisseur réf. 745-01 ne peut étre monté que sur le dormant 711-
43 (et ses variantes 711-43] et 711-43]JPM), ainsi que sur les seuils
744-01, 744-01P et sur lui-méme. Cet élargisseur peut étre déligné
pour étre monté sur les réf. 711-40, 711-40p et leurs variantes.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6
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Tableau 1 - Valeurs de Us;

Renforcement Largeur de Uri élément W/ (m2.K)
Dormant Ouvrant Battement I'élément

Dormant Ouvrant (m) Triple vitrage Double vitrage

711-28 722-13M 1 0 0,094 1,3 1,3

711-28 722-13M 0 0 0,094 1,2 1,2

722-13M 722-14 0 0,116 1,0 1,1

722-13M 722-14 1 0,116 1,2 1,3

711-28 722-13 1 1 0,094 1,5 1,5

711-28 722-13 1 0,094 1,4 1,5

711-28 722-13 0 0,094 1,3 1,3

722-13 722-14 2 0,116 1,4 1,5

722-13 722-14 1 0,116 1,3 1,3

722-13 722-14 0 0,116 1,1 1,2

711-28 721-13 1 1 0,090 1,6 1,7

711-28 721-13 1 0,090 1,5 1,6

711-28 721-13 0 0 0,090 1,3 1,4

721-13 721-14 2 0,108 1,5 1,6

721-13 721-14 1 0,108 1,4 1,4

721-13 721-14 0 0,108 1,2 1,3

711-28 722-15 1 1 0,116 1,4 1,5

711-28 722-15 0 1 0,116 1,4 1,4

711-28 722-15 0 0,116 1,2 1,3

722-15 722-16 2 0,160 1,3 1,4

722-15 722-16 1 0,160 1,2 1,3

722-15 722-16 0 0,160 1,1 1,1

Tableau 2 - Valeurs de W, pour le cas de profilés ouvrants et dormants non renforcés

i . . Ug en W/m2.K
Type d’intercalaire Profilés
0,8 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
722-13M 0,078 0,071 0,069 0,066 0,063 0,060 0,057
722-13 0,078 0,071 0,069 0,066 0,063 0,060 0,057
Yy (aluminium)

721-13 0,078 0,070 0,068 0,065 0,062 0,059 0,056

722-15 0,078 0,071 0,069 0,066 0,062 0,059 0,055

722-13M 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

722-13 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

W4 (WE selon EN 10077)

721-13 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

722-15 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

722-13M 0,032 0,039 0,038 0,036 0,034 0,032 0,030

( ) 722-13 0,032 0,039 0,038 0,036 0,034 0,032 0,030

Yy (TGI

° 721-13 0,032 0,039 0,038 0,036 0,034 0,032 0,030
722-15 0,032 0,039 0,038 0,036 0,034 0,032 0,030

722-13M 0,025 0,032 0,031 0,030 0,028 0,027 0,025

722-13 0,025 0,032 0,031 0,030 0,028 0,027 0,025

W4 (Swisspacer V)

721-13 0,025 0,032 0,031 0,030 0,028 0,027 0,025

722-15 0,025 0,032 0,031 0,030 0,028 0,027 0,025
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Tableau 2bis - Valeurs de ¥, pour le cas de profiles ouvrants et dormants renforcés (hors 722-13M)

) A - Ugen W/m2.K
Type d’intercalaire Profilés
0,8 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
722-13M 0,069 0,066 0,065 0,062 0,059 0,056 0,053
722-13 0,069 0,066 0,065 0,062 0,059 0,056 0,053
Wyq (aluminium)

721-13 0,069 0,064 0,062 0,059 0,056 0,052 0,049

722-15 0,069 0,067 0,065 0,062 0,059 0,056 0,053

722-13M 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

722-13 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

W, (WE selon EN 10077)

721-13 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

722-15 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

722-13M 0,032 0,038 0,037 0,036 0,034 0,033 0,031

W, (TGI) 722-13 0,032 0,038 0,037 0,036 0,034 0,033 0,031

¢ 721-13 0,032 0,038 0,037 0,036 0,034 0,033 0,031
722-15 0,032 0,038 0,037 0,036 0,034 0,033 0,031

722-13M 0,028 0,033 0,032 0,031 0,030 0,028 0,027

722-13 0,028 0,033 0,032 0,031 0,030 0,028 0,027

W4 (Swisspacer V)

721-13 0,028 0,033 0,032 0,031 0,030 0,028 0,027

722-15 0,028 0,033 0,032 0,031 0,030 0,028 0,027

Tableau 3 - Exemple de coefficients U, pour un vitrage ayant un Uy de 1,1 W/m=2K et pour le dormant réf. 711-28

Coefficient de la fenétre nue
Uw
2
Type fenétre Réf. ouvrant W/(lr‘:z K) W/(m?*.K)
) Intercalaire du vitrage isolant
Alu WE EN 10077 TGI Swisspacer V
722-13M
Fenétre 1 vantail 722-13
1,48 x 1,25 m (H x L)
(S<2.3 m2) 721-13
722-15 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2
722-13M 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2
Fenétre 2 vantaux 722-13 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3
1,48 x 1,53 m (H x L)
(S<2.3 m2) 721-13 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
722-15 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2
722-13M
Porte-fenétre 2 vantaux 722-13 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
2,18 x1,53 m (HxL)
(5>2.3 m2) 721-13 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
722-15 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3

Nota : Les valeurs du tableau 3 ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous :
- Fenétre 1 vantail : traverse basse et haute renforcées

- Fenétre 2 vantaux : sans renfort

- Porte-fenétre 2 vantaux : les 2 montants centraux renforcés

Cas non prévus par le systéme
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Tableau 3bis — Exemple de coefficients Uw pour un vitrage ayant un U, de 0,8 W/m?2K et pour le dormant réf. 711-28

Coefficient de la fenétre nue
Uw
Type . Us W/(m2.K)
H Réf. ouvrant 2
fenctre W/(m*.K) Intercalaire du vitrage isolant
Alu WE EN 10077 TGI Swisspacer V
722-13M
Fenétre 1 vantail 722-13
1,48 x 1,25 m (H x L)
(5<2.3 m2) 721-13
722-15 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0
722-13M 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
Fenétre 2 vantaux 722-13 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
1,48 x 1,53 m (HxL)
(5<2.3 m2) 721-13 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0
722-15 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0
722-13M 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
Porte-fenétre 2 vantaux 722-13 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0
2,18x 1,53 m(HxL)
(S>2.3 m2) 721-13 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0
722-15 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0

INota : Les valeurs du tableau 3bis ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous :
- Fenétre 1 vantail : traverse basse et haute renforcées

- Fenétre 2 vantaux : sans renfort

- Porte-fenétre 2 vantaux : les 2 montants centraux renforcés

Cas non prévus par le systéme

Tableau 4a — Facteurs solaires va jet Sv’f_, 1 pourles fenétres sans protection mobile ni paroi opaque et de dimensions courantes

Us .
fenétre Sgl facteur solaire S;-II Sf”
W/ (m2.K) du vitrage
¢=0,69
Fenétre 1 vantail : Réf dormant : Réf ouvrant : _
1,48 m x 1,25 m 711-28 722-15 (0 S A
Ag = 1,2705
0,40 0,28 0,28
1,3 0,50 0,34 0,34
0,60 0,41 0,41
¢=0,71
Fenétre 2 vantaux : Réf dormant : Réf ouvrant : _
1,48 mx 1,53 m 711-28 721-13 R
Ag = 1,6146
0,40 0,29 0,29
1,4 0,50 0,36 0,36
0,60 0,43 0,43
c=0,74
Porte-fenétre 2 vantaux : Réf dormant : Réf ouvrant : Ar = 0,8514
2,18 mx 1,53 m 711-28 721-13 s =
Ag = 2,4840
0,40 0,30 0,30
1,5 0,50 0,37 0,37
0,60 0,45 0,45
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Tableau 4b - Facteurs solaires Svcv et Sf, 2 pourles fenétres sans protection mobile ni paroi opaque et de dimensions courantes

c E
U Ssz facteur Sw2 552 facteur Sw2
v:??;tzr?() solaire Valeur forfaitaire de ar (fenétre) solaire Valeur forfaitaire de or (fenétre)
du vitrage 0,4 0,6 0,8 1 du vitrage 0,4 0,6 0,8 1
¢=0,69
Fenétre 1 vantail: Réf dormant: Réf ouvrant : _
1,48 m x 1,25 m 711-28 722-15 LB k)
Ag = 1,2705
0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
1,3 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05
0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07
¢=0,71
Fenétre 2 vantaux : Réf dormant: Réf ouvrant : _
1,48 m x 1,53 m 711-28 721-13 (B L)
Ag = 1,6146
0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
1,4 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05
0,08 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07 0,07
—fana c=0,74
EE fenetr:e 2 Réf dormant : Réf ouvrant : _
vantaux : 711-28 721-13 Ar = 0,8514
2,18 m x 1,53 m B B
4 ' Ag = 2,4840
0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
1,5 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05
0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07

Tableau 4c - Facteurs solaires Sy,s et S,f,s pour les fenétres avec protection mobile extérieure opaque déployée et de dimensions

courantes
Coloris du tablier opaque vas
L*<82 0,05
L*=>82 0,10

Tableau 4d - Facteurs de transmission lumineuses TL,, etTL,,s pour les fenétres de dimensions courantes

Us ..
fenétre TLg facteur transmission TL, L.
W/ (m2.K) lumineuse du vitrage
¢=0,69
Fenétre 1 vantail : Réf dormant : Réf ouvrant : _
1,48 m x 1,25 m 711-28 722-15 (78 WD
Ag = 1,2705
0,70 0,48 0
1,3
0,80 0,55 0
¢=0,71
Fenétre 2 vantaux : Réf dormant : Réf ouvrant : _
1,48 m x 1,53 m 711-28 721-13 s B
Ag = 1,6146
0,70 0,50 0
1,4
0,80 0,57 0
c=0,74
Porte-fenétre 2 vantaux : Réf dormant : Réf ouvrant : A = 0,8514
2,18 mx 1,53 m 711-28 721-13 V=
Ag = 2,4840
0,70 0,52 0
1,5
0,80 0,60 0

12
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Tableau 5 -Code de certification des matiéres PVC

références ALPHACAN - LUCOREX PEN
Caractéristiques 674 700v | 780A | 780A/ lg74/1015| 780A/ | 674/ 6a2 | o7 | 642
q 1015 7035 7035 A | marron2 TO4 marron
Coloris Blanc Blanc Blanc Beige Beige Gris Gris Marron 2 toffee Marron
Code certification 222 380 331 364 308 379 339 37px 43px
références ALPHACAN - LUCOREX PEN
PR 780 780 780 780 780 780 780 716/ 716/
Caracteristiques toffee A [marron2A|caramel G| marron G toffee | marron2 | marron 716 1015 7035
Coloris Toffee Marron Caramel Marron Toffee Marron Marron Blanc Beige Gris
Code certification 46px 47px 48px 49px 50px 51px 52px 366.02 427 426
Tableau 6 - Caractéristiques de la couche PMMA
Couleur L* a* b*
Noir Pailleté 35.5 0.1 1.3
Taupe 52.3 1.2 7.2
Savane 61.3 0.6 11.8
Rouge 31.9 26.8 10.6
Vert 31.8 -15.9 2.7
Cuivre 39.2 9.2 12.1
Gris anthracite 31.3 -1.4 -2.6
Tableau 7 - Caractéristiques des films en bois
Aspect Référence

Chéne Européen

Quercus robur

Noyer Américain

Juglans nigra

Fraké Africain

Terminalia superba

6/13-2145_V4
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Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description

1.

Principe

Le systeme In'Alpha 70 permet de réaliser des fenétres et portes
fenétres a 1, 2, ou 3 vantaux, soit a la francaise ou a soufflet, soit
oscillo-battante.

Les cadres tant dormants qu’ouvrants sont réalisés avec des profilés
extrudés en PVC rigide :

- de coloris blanc, beige, gris, caramel ou brun,

- de coloris blanc, beige, gris, revétus sur la face extérieure et/ou
intérieure d’un film coloré et pouvant étre munis de joncs en fibre
de verre,

- de coloris caramel ou brun, revétus sur la face extérieure et inté-
rieure d’un film coloré et pouvant étre munis de joncs en fibre de
verre,

- de coloris blanc, beige ou gris, munis de joncs en fibre de verre et
revétus sur la face extérieure d'une couche de polyméthacrylate
de méthyle (PMMA)

- de coloris blanc revétus sur la face extérieure d'une couche de
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) (uniquement pour le profilé
réf. 711-38 PM),

- de coloris blanc, beige, gris, revétus sur la face intérieure d’un
film coloré ou d’un film en bois,

- de coloris blanc revétus sur la face intérieure d'un décor imprimé.

Certains profilés peuvent étre habillés extérieurement d’un capotage

en aluminium,

Ils portent alors la désignation de la marque

PERSPECTIVE.

2. Matériaux

2.1

Profilés PVC

L'astérisque * désigne des profilés a diffusion restreinte.

Toutes les références existent également avec le suffixe "série M"
indiquant que la chambre a renfort est remplie de mousse PU

Toutes les références de dormant (montants, traverses, meneaux)
existent également avec le suffixe "BT" indiquant que le fond de feuil-
lure est muni d'un joint coextrudé.

2.11  Profilés principaux

o Dormants : réf. 711-42, 711-28, 711-35, 713-30%, 713-40%,
711-46, 711-43, 711-31, 711-34, 711-36, 713-60%, 711-44,
711-47, 711-48, 711-49, 711-51 711-41, 711-281, 711-40,
711-40P.

Dormants avec jonc : réf. 711-42], 711-28], 711-35, 713-30J%,
713-401*, 711-46], 711-43], 711-31], 711-36], 713-60J*, 711-443],
711-471, 711-483, 711-49], 711-51], 711-41], 711-281], 711-401].

Dormants avec jonc et PMMA : réf. 711-28] PM, 711-35] PM, 711-
423 PM, 711-43] PM, 711-44] PM, 711-46] PM, 711-48] PM, 711-
36] PM, 711-47) PM, 711-281) PM, 711-40JPM, 711-49]PM, 711-
31JPM, 711-511PM, 713-30IPM*, 713-40JPM*, 713-60JPM*,

Seuil PVC : 744-01P.

Elargisseur de dormant : réf. 745-01.
Elargisseur de dormant PMMA : réf. 745-01PM.
Elargisseur de feuillure : réf. 750-01.

Ouvrants : réf. 721-13, 721-14, 721-15, 721-16, 722-13, 722-14,
722-15, 722-16, 723-13*, 723-14%*, 723-15%, 723-16%*, 721-18,
721-11, 724-11, 721-11P, 721-12P.

Ouvrants avec jonc : réf. 721-13), 721-143, 721-15], 721-16J,
722-13], 722-143, 722-15], 722-16], 723-133%, 723-141*, 723-15%*,
723-16%*.

Ouvrant avec jonc et PMMA : réf. 721-13] PM, 721-14 ] PM, 721-15
J PM, 721-16 1 PM, 722-13 J PM, 722-14 ] PM, 722-15 ] PM, 722-16
J PM.

Ouvrant avec mousse PVC : réf. 722-13 OM.

Ouvrant avec jonc et mousse PVC : réf. 722-13 IJM.

Ouvrants avec jonc, mousse PVC et PMMA : réf. 722-13 JMPM.
Meneaux : réf. 711-38, 721-17.

Meneaux avec jonc et PMMA : réf. 721-17] PM.

Meneau avec PMMA : 711-38 PM.

14

2.12

2.13

Meneaux avec jonc : réf. 721-17].

Battements extérieurs : réf. 741-40, 51-37, 741-50*, 741-30, 741-

49,

Battements extérieurs avec PMMA : réf. 741-30 PM, 741-40 PM.
Pieces d'appui : réf. 20-591, 50-611, 51-621, 51/60, 742-01, 58-60.
Piéces d'appui avec PMMA : réf.742-01 PM.

Fourrures d'épaisseur : réf. 51/51, 51/53, 51/54, 51/55, 51/56,
51/57, 51/58, 51/59, 51/50, 51/511, 51/531, 51/541, 51/551,
51/561, 51/571, 51/581, 51/591.

Coulisses formant fourrures d'épaisseur :
50/581, 50/541, 50/531.

réf. 50/58, 50/54, 50/53.

Profilés complémentaires

Parcloses avec joint coextrudé : réf. 733-28%, 731-24*, 731-28,
732-28, 731-32, 731-36, 733-29, 731-40, 731-44, 731-36, 732-32,
732-36, 735-24*, 735-28%*, 735-32*.

Battements intérieurs : réf. 51-39A%, 51-43, 51-45, 51-46, 51-48,
741-51*, 62-36%*, 62-37*.

Lames de sous-bassement : réf. 747-03.

Lames de sous-bassement avec PMMA : réf. 747-03 PM.

Rejet d'eau : réf. 743-50, 20/61.

Rejet d'eau avec PMMA : réf. 743-50 PM.

Petit bois : réf. 20-93%*.

Cache rainure : réf. 30-72.

Profilés d'habillage : réf. 20-71*, 20-89, 50-75, 50-87, 50-94, 50-
95*, 50-97*, 51-701, 746-02, 746-05, 746-08, 746-51, 750-04, 50-
96, 50-91A, 20-83, 745-30.

Profilés d'habillage avec PMMA : réf. 746-02 PM, 746-08 PM, 746-51
PM, 750-04 PM.

Bavettes : 20-65, 20-72.
Profilés complémentaires : réf. 750-02, 745-01.

Films de recouvrement

Les films de recouvrement utilisés sont ceux cités dans les certificats
de la Marque de qualité « Profilés PVC Revétus — Process de recouvre-
ment (QB33) » de la société Alphacan

2.2 Profilés aluminium

Seuils : réf. 744-01, 744-02.
Feuillure rapportée : réf. 744-07.

Rejet d'eau pour seuil PMR : réf. 20/17, A 5069, RJ70* + JB15%*,
A5086.

Profilés complémentaires : réf. 744-08, 744-11.

Profilés capotage dormant : réf. A71142, A71144, A71146, A71147,
réf. A71148, A71149,

Profilé capotage Meneau / traverse dormant : réf. A71138.

Profilé capotage ouvrant : réf. A72113, A72111, A72115, A72114,
A72112, A72116.

Profilé capotage traverse ouvrant : réf. A72117.
Battement : réf. A74137.

2.3 Profilés complémentaires d'étanchéité

Désignation Couleur Réf matiére
Blanc A505
Garniture de joint de -
dormants, ouvrants, ou Gris A504
parclose réf. 733-24%, Beige A502
733-28*
Noir A503
Garniture de joint de
parclose (réf. 31501, Blanc éggi
31502, 31503, 31504)
Blanc F351
Garniture de joint de Gris F354
remplacement a clipper. -
Frappe réf. G750 Noir F355
Vitrage réf. G751 Caramel F356
Marron F357
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2.4 Accessoires
¢ Rondelle d'assemblage meneau en inox et EPDM : réf. S19.
e Bouchon d'élargisseur : réf. AC040.

e Embout de battement en PVC ou aluminium: réf. AC002, AC301%,
AC302*, 78/12, 78/16, 78/45, 78/73, 78/75.

e Embout de piéce d'appui en PVC : réf. AC0O03, AC004.
o Piéce d'assemblage mécanique en PA : réf. ACO05, AC006.

e Piece d'étanchéité en mousse PE : réf. PEO01, PE002, PEOO3, PE004,
PEOO5, PEOO6, PEO15, PEO16.

o Cale support vitrage en PE : réf. ACO08, AC009, AC010, ACO011.
e Clameaux : réf. ACO14, AC314*,

e Embout de battue en PVC : réf. AC0O1.

e« Embout de rejet d'eau : réf. AC303, AC024.

o Piéce de finition habillage : réf. 78/33, 78/34, AC304.

e Embout de battement en PVC : réf. ACO16, ACO17.

e Sabot d’assemblage mécanique (hors seuil) : AC012, AC013.

e Pieces d'assemblages de seuil : AC027, AC028.

o Piéce d'étanchéité en mousse PE : réf. PEO08, PE009, PEO11, PEO12,
PEO13, PEO14.

e Piece de bouchement pour joue de feuillure dormant et meneau :
AC044.

o Piéce de bouchement pour joue de feuillure A71149 : AC046.

o Piéce de bouchement tapées de Dormants Larges et Capots Fourrure
en aluminium (ABS) : AC042 (AC042.1+ AC042.2), AC045.

e Bouchon pour profilés moussés PU : réf. SMF2-2BK3.
o Piéces d’assemblages de seuil : réf. AC025, AC026.

o Jonction seuil traverse : réf. PF041.

2.5 Profilés de renfort

En acier galvanisé classe Z275 suivant NF EN 10346 d’épaisseur de
1,5a2 mm.

o Renforts de dormant : réf. RF702, RF701, RF704, RF722, RF23* .

e Renforts d’ouvrant : réf. RF 59, RF61, RF706, RF705, RF705.3%,
RF720, RF721.

e Renforts traverses et meneaux : réf. RF703, RF707.
e Renfort d’ouvrant prépercé : RF 706P, RF 61P.

e Renfort de battement : RF725.

o Renfort en feuillure : réf. RF723.

e Renfort sous seuil : réf. RF744*,

2.6 Quincaillerie

En aluminium ou acier protégé contre la corrosion (grade 3 selon
EN 1670).

e Quincaillerie : FERCO, ROTO, MACO, d’‘autres quincailleries sont
possibles sur justifications.

e Gaches en zamack.

2.7 Vitrages
Isolant de 24, 28, 32, 36, 40 ou 44 mm d’épaisseur.

3. Eléments

Les cadres tant dormants qu'ouvrants sont assemblés par thermosou-
dure aprés coupe d'onglet.

Les chambres des profilés revétus, dont la caractéristique colorimé-
trigue L* est inférieure a 82, et qui sont en communication avec
I'extérieur, sont décompressé au moyen de percage @ 4 mm minimum
en traverse haute et en traverse basse selon les schémas du dossier
technique. Dans le cas des profilés ouverts aux extrémités, aucune
décompression par percement n'est nécessaire.

3.1 Cadre dormant

La traverse basse du dormant peut étre complétée par une piéce
d’appui vissée et clippée, une étanchéité étant réalisée dans la gorge
de clippage. Les extrémités de cette piéce d'appui sont complétées par
des embouts.

Le cadre dormant est équipé d’un profilé complémentaire d’étanchéité
post extrudé sur la frappe extérieure.

Le renfort RF723 peut étre mise en place en fond de feuillure des
meneaux, du coté fixe, a condition qu'il n'y ait pas de traverse inter-
médiaire.

3.11  Elargisseur

Le dormant réf. 711-43 ainsi que les seuils peuvent recevoir un élar-
gisseur réf. 745-01. Le bouchon réf. AC040 est mis en place a chaque
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extrémité de cet élargisseur aprés usinage du dos de dormant ou du
seuil. Cet élargisseur peut étre déligné pour étre monté sur les réf.
711-40, 711-40P et leurs variantes.

Cet élargisseur peut étre monté sur deux cOtés adjacents et sur lui-
méme.

3.12 Meneau / traverse intermédiaire (TI)

Le cadre dormant peut recevoir un meneau (réf. 711-38 ou 721-17)
assemblé par thermosoudure a 45° ou par thermosoudure a plat ou
mécaniquement selon le tableau de compatibilité 1

Le contre-profilage du meneau peut étre réalisé suivant deux variantes
différentes. La seconde évite le délignage de la garniture de joint de
dormant (et permet le drainage en cascade).

L'assemblage peut étre réalisé de trois maniéres différentes :

e (A) Aprés contre-profilage, I'assemblage mécanique est réalisé par
deux vis, traversant le dormant, le renfort dormant et la piece
d'assemblage (réf. ACO05 ou AC006) pour se fixer dans les alvéovis
du meneau.

e (Abis) Apres contre-profilage, l'assemblage mécanique est réalisé
par deux vis (s'appuyant sur les rondelles réf. S19), traversant le
dormant et la piéce d'assemblage (réf. ACO05 ou AC006) pour se
fixer dans les alvéovis du meneau.

e (B) Aprés contre-profilage, I'assemblage mécanique est réalisé par
la piéce réf. AC012 ou AC013 mise en place en extrémité de me-
neau/TI par deux vis dans les alvéovis puis fixé dans le fond de
feuillure du dormant par 4 vis venant reprendre le renfort.

Selon les cas, I'étanchéité est réalisée de la maniére suivante :

e Contreprofilage 1, assemblage (A) ou (Abis) : L'étanchéité est réali-
sée par deux piéces d'étanchéité, une dans la feuillure (réf. PEOO1
ou PE002) et une autre (réf. PE003, PE004) sur la joue de feuillure,
comprimées entre le dormant et le meneau/TI. Elle est ensuite com-
plétée par un mastic PU ou silicone au niveau de la gorge a parclose
et de la contre feuillure.

o Contreprofilage 2, assemblage (A) ou (Abis) : L'étanchéité est réali-
sée par une piéce d'étanchéité dans la feuillure (réf. PEOO1 ou
PE002). Elle est ensuite complétée par un mastic PU ou silicone dans
la gorge a parclose.

e Contreprofilage 1, assemblage (B) : L'étanchéité est réalisée par la
plaquette intégrée a la piéce réf. AC012 ou AC013 et par la mousse
réf. PEOO3 ou PEQO4 sur la joue de feuillure. L'étanchéité est ensuite
complétée par un mastic PU en solin ou silicone au niveau de la
gorge a parcloses et de la contre feuillure.

e Contreprofilage 2, assemblage (B): L'étanchéité est réalisée par la
plaquette intégrée a la piece réf. AC012 ou ACO013. Elle est ensuite
complétée par un mastic PU ou silicone au niveau de la gorge a par-
close.

Dans le cas d'un assemblage en croix, le premier assemblage est
réalisé de fagon (A), (Abis) ou (B); le second est réalisé de fagon (B).

Si le meneau est mis en place sur un profilé "BT", alors le joint
coextrudé dans le fond de feuillure de ce dernier est déligné au droit
de I'assemblage du meneau.

Le renfort réf RF723 peut étre monté en sous face d'une traverse
intermédiaire.

Remarque : L'absence d’étanchéité dans la contre feuillure permet :
e Drainage en cascade en cas de traverse recevant un fixe au-dessus.

e Décompression ouvrant/ dormant en cas de meneau ou traverse
entre 2 fixes.

Remarque : L'absence d’étanchéité sur la joue de feuillure permet :
e Décompression couleur en cas de meneau ou traverse couleur.

3.13 Drainage

Si les dormants sont équipés de piéce d'appui rapportées, seul le
drainage direct peut étre réalisé.

Dans le cas d'un profilé "BT" avec un joint coextrudé dans le fond de
feuillure, une suppression de ce joint, sur 30 mm, est réalisée entre 0
et 150 mm de chaque extrémité de la traverse basse ou intermédiaire.

Cas du drainage direct

e 1 lumiere 6 x 27 mm, ou @ 12 mm mini dans la traverse basse ou
intermédiaire, en facade, située de 70 a 150 mm de chaque extré-
mité, puis une lumiére supplémentaire par tranche de 500 mm au-
dela de 1,3 m.

Cas du drainage indirect

e 1 lumiére 6 x 27 mm, ou @ 12 mm mini dans la traverse basse ou
intermédiaire, dans le fond de feuillure et débouchant dans la
chambre extérieure, située de 70 a 150 mm de chaque extrémité,
puis une lumiére supplémentaire par tranche de 500 mm au-dela de
1,3 m.

e 1 lumiere de 6 x 27 mm, ou @ 12 mm mini dans la traverse basse
ou intermédiaire, en fagade, située de 70 a 150 mm de chaque ex-
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trémité, puis une lumiére supplémentaire par tranche de 500 mm
au-dela de 1,3 m.

Cas de la traverse intermédiaire entre deux parties
fixes ou en imposte fixe

Le drainage peut étre réalisé par les extrémités de la traverse inter-
médiaire qui a été usinée avec la variante de contre-profilage 2 ou 3.

Cas des largeurs inférieures a 600 mm

Plutét qu'un drainage a chaque extrémité, un drainage centré au
milieu de la traverse est possible dans les cas de dormants dont la
largeur est inférieure a 600 mm

3.14  Equilibrage de pression

L'équilibrage de pression est réalisé d'une des fagons suivantes ou par
un usinage permettant une décompression de surface au moins équi-
valente :

e Suppression du joint sur toute la traverse haute ou intermédiaire.

e Suppression du joint de la traverse haute ou intermédiaire sur
100 mm a 150 mm de chaque extrémité.

e 1 lumiére 6 x 27 mm, dans l'aile de battement de la traverse haute,
a 150 mm de chaque extrémité, puis une lumiére supplémentaire
par tranche de 0,5 m au-dela de 1 m.

e 1 délignage de la gorge du joint sur 50 mm a 150 mm de chaque
extrémité, puis un délignage supplémentaire par tranche de 0,5 m
au-dela de 1 m.

e Dans le cas d'un meneau n'ayant pas regu d'adjonction de mastic
dans la contre feuillure de la traverse haute, avec une partie fixe
d'un coté et une partie ouvrant de l'autre c6té, I'équilibrage de la
partie fixe peut étre réalisé par I'extrémité du meneau.

L'équilibrage de pression des dormants recevant un capotage alumi-
nium (systéme PERSPECTIVE) est réalisé :

e En fixe par une suppression partielle du Joint de frappe d’environ
150 mm en traverse haute pour une longueur inférieure a 1 m.

e En Fixe de longueur supérieure a 1 m et avec Ouvrants, Suppression
partielle du joint de frappe d’environ 150 mm a environ 100 mm des
extrémités.

3.15  Fourrures d’'épaisseurs

Les dormants peuvent recevoir des fourrures d’épaisseur. Celles-ci
sont clippées sur les montants dormant et vissées a 150 mm des
extrémités avec un entraxe de 600 mm maximum.

L'étanchéité est réalisée par une lévre coextrudée et un complément
d'étanchéité est réalisé au mastic PU derriére cette levre sur 100 mm
en partie basse.

L'étanchéité entre la fourrure d'épaisseur et la piéce d'appui est réali-
sée par une piéce d'étanchéité comprimée.

Les correspondances des chambres des piéces d’appui avec les nez des
fourrures d’épaisseur sont indiquées dans le tableau 3 du dossier
technique.

Dans le systéme PERSPECTIVE, les dormants de base 711-42, 711-40,
711-40P et 711-43 peuvent étre équipés de fourrures d’épaisseurs et
de piece d'appui en Aluminium liaisonnés par clipsage et par collage.
L'étanchéité entre les différents éléments est assurée par la compres-
sion par vissage de plaquettes de mousses adhésives et par un cordon
de mastic colle au droit de la joue de feuillure sur la périphérie du
dormant. Le bouchement AC046 sera emmanché en force en extrémité
des joues de feuillure du profil A71149 pour sécuriser un support
d’étanchéité.

Les compléments d’étanchéité et directives sont indiqués dans le
dossier technique d'Alphacan.

3.16 Seuils

Dans le cas du seuil PMR réf. 744-01 et 744-01P, les ouvrants 721-13,
721-11, 721-11P, 721-15, 723-13* et 723-15*sont systématiquement
munis d'un rejet d'eau.

Le profilé réf. 744-08 peut étre fixé par vissage a I'arriére du profilé de
seuil réf. 744-01 ou 744-02.

Cas de la piéce AC027 ou AC028

- Le seuil réf. 744-01 ou 744-01P est vissé, par deux vis, a la piece
de jonction réf. AC027 au travers de la piece d'étanchéité réf.
PE0OQ8. Puis la piéce de jonction réf. AC027 est vissée au montant,
par trois vis, au travers de la piéce d'étanchéité réf. PEO13. Un
complément de mastic est ensuite apporté dans le fond de feuil-
lure et dans la gorge,

- Le seuil réf. 744-02 est vissé, par trois vis, a la piece de jonction
réf. AC028 au travers de la piéce d'étanchéité réf. PE0OQ9. Puis la
piéce de jonction réf. AC028 est vissée au montant, par trois vis,
au travers des pieces d'étanchéité réf. PEO11 et PE013. Un com-
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plément de mastic est ensuite apporté dans le fond de feuillure et
dans la gorge.

Dans le cas d'un dormant Large en PVC ou d’un capot Fourrure en
aluminium, la tapée du montant est en coupe droite et le bouchon
AC042 est collé en extrémité pour assurer la continuité d'étanchéité.

Cas de la piéce AC025 ou AC026

La face extérieure des montants de dormant est grugée en extrémité
sur 20 mm de profondeur et 7,5 mm de de hauteur.

- Le seuil réf. 744-01 ou 744-01P est vissé, par deux vis, a la piece
de jonction réf. AC025 au travers de la piéce d'étanchéité réf.
PE008. Puis la piece de jonction réf. AC025 est vissée au montant,
par quatre vis, au travers de la piéce d'étanchéité réf. PE012. Un
complément de mastic est ensuite apporté dans le fond de feuil-
lure, dans la gorge et le long du parement extérieur.

- Le seuil réf. 744-02 est vissé, par trois vis, a la pieéce de jonction
réf. AC026 au travers de la piéce d'étanchéité réf. PE009. Puis la
piece de jonction réf. AC026 est vissée au montant, par quatre
vis, au travers des piéces d'étanchéité réf. PE010 et PEO12. Un
complément de mastic est ensuite apporté dans le fond de feuil-
lure, dans la gorge et le long du parement extérieur.

Une demi-piéce de bouchement AC044 (sécable) est collée en sous
face, au niveau du grugeage de la feuillure dormant, pour assurer la
continuité d'étanchéité.

Cas de la piéce PE014 avec seuil 744-01 ou 744-01P

Aprés contre-profilage, et prépercage des trous de vis, le montant est
assemblé au moyen de 3 vis, traversant le seuil et la piece d'étanchéi-
té réf. PE014, pour se reprendre dans les alvéovis du montant. Une
étanchéité complémentaire est ensuite ajoutée dans la gorge du seuil
et en feuillure (dans le cas du seuil 744-01P cette étanchéité complé-
mentaire n'est pas nécessaire)

3.17

Cas du seuil 744-01 ou 744-01P

Aprés contre-profilage, le meneau est assemblé au moyen de 2 vis,
traversant le seuil et la piéce d'étanchéité réf. PEO14, pour se re-
prendre dans les alvéovis du meneau. Une étanchéité complémentaire
est ensuite ajoutée dans la gorge du seuil (dans le cas du seuil 744-
01P cette étanchéité complémentaire n'est pas nécessaire)

Cas du seuil 744-02

Aprés contre-profilage, le meneau est assemblé au moyen de 2 vis,
traversant le seuil et la piece d'étanchéité, pour se reprendre dans les
alvéovis du meneau. Une étanchéité complémentaire est ensuite ajou-
tée dans la gorge du seuil et sur la contre feuillure. Selon le meneau la
piece d'étanchéité peut étre composée des trois pieces réf. PE003,
PEOO1 et AC005, ou bien des trois piéces réf. PE004, PE002 et AC006.

Meneau sur seuils

Cas du meneau entre seuils

De chaque c6té du meneau les seuils 744-01 ou 744-02 sont assem-
blés de la méme maniére qu'un seuil avec un montant et la piéce
ACO025 ou AC026 (voir paragraphe 3.16).

Une piéce de bouchement réf AC044 est collée en extrémité, au niveau
du grugeage, pour assurer la continuité d'étanchéité.

3.18

Cas de la piéce 744-07 sur 744-01

En cas de partie fixe, du mastic silicone est mis en place dans la gorge
de clipage du seuil et le profilé de feuillure rapportée (réf. 744-07) est
clipée dans celle-ci.

Reconstitution de feuillure

La feuillure rapportée est alors fixée au montant de la méme maniére
que le seuil réf. 744-02 (vissage) et du c6té meneau (apres une coupe
a 30°) une vis est mise en place au travers du seuil. Cette vis peut
étre remplacée par un emboutissage (notamment dans le cas d'un
remplacement sur chantier).

Cas de la traverse 711-38 délignée sur seuils 744-01 ou
744-01P

Avant I'assemblage sur le seuil, le meneau et le dormant sont préper-
cés en vue du vissage de la traverse. La traverse intermédiaire et
ensuite assemblée comme vu dans le paragraphe 3.12 (contreprofilage
2, assemblage (A) ou (Abis)). La traverse est mise en place grace a la
piéce PF041 sur toute la longueur du fixe. Des cales de vitrages AC009
sont mises en place ponctuellement, au moment du montage, entre le
seuil et la traverse afin d'éviter I'affaissement de cette derniére. Une
fois en place, la traverse est vissée puis étanchée.

Cas de I'élargisseur de feuillure

Aprés contreprofilage du profilé 750-01, le pied de parclose est déta-
lonné aux extrémités. Le profilé de dormant est prépercé puis le profilé
750-01 est inséré dans le cadre et glissé a sa position finale. Il est
ensuite fixé au moyen de vis. Enfin des étanchéités complémentaires
sont réalisées au mastic PU ou silicone dans la feuillure a verre ainsi
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qu’au niveau de la gorge a parcloses. La contre feuillure derriere la
garniture de joint est laissée libre afin de permettre un drainage en
cascade.

3.2 Cadre ouvrant

Les cadres ouvrants sont munis d‘un profilé complémentaire
d’étanchéité post extrudé de vitrage et de frappe intérieure.

Le renfort RF723 peut étre mise en place en fond de feuillure des
montants a condition qu'il n'y ait pas de traverse intermédiaire.

Les ouvrants 721-13/14 ; 721-15/16 ; 721-11 ; 721-11P/12P peuvent
étre équipés d’un capot aluminium liaisonné par clipsage et par col-
lage.

3.21 Battement des fenétres a 2 vantaux

Dans le cas de fenétre a 2 vantaux, le montant central semi-fixe est
réalisé avec I'un des profilés suivant 721-12P, 721-14, 721-14], 721-
14JPM, 721-16, 721-16]3, 721-16IPM, 723-13%,723-14*,723-131*,723-
14)*, 723-15%, 723-16%*, 723-15J* ou 723-16J*. L'extrémité des
traverses est obturée par collage de I'embout AC001.

Le montant central semi-fixe est complété par un battement extérieur,
monté par clippage et vissage tous les 400 mm a partir de 50 mm de
I'extrémité. Ce battement peut également étre monté par clippage et
collage a la colle PVC sur toute la hauteur

3.22 Traverse intermédiaire

Le cadre ouvrant peut recevoir une traverse intermédiaire (réf. 711-38
ou 721-17) assemblée mécaniquement ou par thermosoudure a plat
selon le tableau de compatibilité 2.

Le contre-profilage de la traverse intermédiaire peut étre réalisée
suivant trois variantes différentes. La seconde évite le délignage de la
garniture de joint de dormant (et permet le drainage en cascade).

L'assemblage peut étre réalisé de deux maniéres différentes :

e (A) Aprés contre-profilage, I'assemblage mécanique est réalisé par
par deux vis, traversant lI'ouvrant et le renfort ouvrant pour se fixer
dans les alvéovis de la traverse.

e (Abis) Aprés contre-profilage, I'assemblage mécanique est réalisé
par deux vis, traversant I'ouvrant moussé pour se fixer dans les al-
véovis de la traverse.

Selon les cas, I'étanchéité est réalisée de la maniére suivante :

o Contreprofilage 1, assemblage (A) ou (Abis) : L'étanchéité est réali-
sée par deux piéces d'étanchéité, une dans la feuillure (réf. PEO0OS
ou PE006) et une autre (réf. PEO03, PE004) sur la joue de feuillure,
comprimées entre l'ouvrant et la traverse. L'étanchéité est ensuite
complétée par un mastic PU en solin ou silicone au niveau de la
gorge a parcloses et de la contre feuillure.

o Contreprofilage 2, assemblage (A) ou (Abis) : L'étanchéité est réali-
sée par une piéce d'étanchéité dans la feuillure (réf. PEOO5 ou
PE006). Elle est ensuite complétée par un mastic PU ou silicone au
niveau de la gorge a parclose.

3.23

Cas de la traverse basse
o 1% méthode :

- 1 percage @ 8 mm, dans la sous face de la traverse basse et dé-
bouchant dans le fond de feuillure, située de 70 a 150 mm de
chaque extrémité, puis une lumiére supplémentaire si la largeur
de I'ouvrant est supérieure a 1 m.

o 2°me méthode :

- 1 percage @ 8 mm, dans la sous face de la traverse basse sur
10 mm, située de 70 a 150 mm de chaque extrémité, puis un
percage supplémentaire si la largeur de I'ouvrant est supérieure a
1m,

- 1 lumiére 6 x 27 mm, ou @ 12 mm mini dans le fond de feuillure
de la traverse basse, située de 70 a 150 mm de chaque extrémi-
té, puis une lumiére supplémentaire si la largeur de l'ouvrant est
supérieure a 1 m.

Drainage de la feuillure a verre

e 3éme méthode :

- 1 lumiére 6 x 27 mm, ou @ 12 mm mini dans le fond de feuillure
de la traverse basse, située de 70 a 150 mm de chaque extrémi-
té, puis une lumiére supplémentaire si la largeur de I'ouvrant est
supérieure a 1 m,

- Ebavurages pénétrant dans les angles avec une lame de 5mm
d’épaisseur, la surface de cet ébavurage étant supérieur a
50mm?2.

Cas des largeurs inférieures a 500 mm

Plutét qu'un drainage a chaque extrémité, un drainage centré au
milieu de la traverse est possible dans les cas d'ouvrants dont la lar-
geur est inférieure a 500 mm
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Cas de la traverse intermédiaire
o 1% méthode :

- 1 lumiére 6 x 27 mm, ou @ 12 mm mini dans la traverse intermé-
diaire, en facade, située de 70 a 150 mm de chaque extrémité,
puis une lumiéere supplémentaire si la largeur de I'ouvrant est su-
périeure a 1 m.

o 28me méthode :

- 1 lumiére 6 x 27 mm, ou @ 12 mm mini dans la traverse intermé-
diaire, dans le fond de feuillure et débouchant dans la chambre
extérieure, située de 70 a 150 mm de chaque extrémité, puis une
lumiére supplémentaire par tranche de 0,5 m au-dela de 1 m,

- 1 lumiere de 6 x 27 mm, ou @ 12 mm mini dans la traverse in-
termédiaire, en facade, située de 70 a 150 mm de chaque extré-
mité, puis une lumiére supplémentaire par tranche de 0,5 m au-
dela de 1 m.

e 3%me méthode :

- Le drainage s'effectue en cascade par l'extrémité de la traverse

intermédiaire.
o 4%me méthode :

- 1 lumiére 6 x 27 mm, ou @ 12 mm mini ou 5 x 30 mm dans le
fond de feuillure de la traverse basse, située de 70 a 150 mm de
chaque extrémité, puis une lumiére supplémentaire si la largeur
de I'ouvrant est supérieure a 1 m,

- 1 lumiére 6 x 27 mm ou 5 x 30 mm, depuis la contrefeuillure
basse jusqu'au fond de feuillure, située de 70 a 150 mm de
chaque extrémité, puis une lumiére supplémentaire si la largeur
de I'ouvrant est supérieure a 1 m.

Cas du rejet d'eau A5069 et A5086
o 1%€ méthode :

- 1 pergage @ 8 mm, dans la sous face du rejet d'eau, en face de
chaque drainage de la traverse basse d'ouvrant
e 2°me méthode (uniquement si le bouchon réf. AC024 n'est pas utili-
sé):
- Drainage par les extrémités du rejet d'eau

3.24  Equilibrage de pression
1l est réalisé a identique pour tous les ouvrants capotés ou non capotés
de la fagon suivante :
e 1% méthode :
- 1 percage @ 8 mm, dans la traverse haute, depuis le fond de

feuillure quincaillerie et débouchant dans le fond de feuillure vi-
trage, a 150 mm de chaque extrémité.

o 2¢me méthode :
- 1 percage @ 8 mm, dans la traverse haute, depuis le fond de

feuillure quincaillerie vers le fond de feuillure vitrage, sur 12 mm,
a 150 mm de chaque extrémité,

- 1 pergage @ 8 mm, dans le fond de feuillure vitrage de la traverse

haute, a 150 mm de chaque extrémité.
e 3éme méthode :

- 1 pergage @ 8 mm (ou oblong 6 x 27 mm), dans la traverse
haute, depuis le fond de feuillure vitrage, a 150 mm de chaque
extrémité,

- Un trait de scie (épaisseur 5 mm) dans I'angle de I'ouvrant

3.25 Complément

Lorsque 2 dormants monoblocs de largeur différentes au niveau de
I'appui sont soudés, la partie saillante du cadre est équipée aprés
recoupe droite de chaque extrémité, de bouchons obturateurs sécables
réf. ACO03 ou AC004.

3.3 Renforts

Les profilés PVC peuvent étre renforcés par l'insertion d’'un ou plu-
sieurs profilés métalliques. Leur utilisation est définie selon les spécifi-
cations de la société Alphacan.

Les joncs en fibre de verre n'ayant pas prétention a apporter une
inertie supplémentaire aux profilés, le renforcement a l'aide de profilés

métalliques est le méme quelque soit la couleur des profilés ou leur
revétement.

A profilé identique, dans les cas suivants, les prescriptions de renfor-
cement sont les mémes :

- profilé blanc, beige ou gris,

- profilé blanc, marron ou caramel muni de fibre de verre et revétus
d'un film.

- profilé blanc, muni de fibre de verre et revétus d'une couche de
PMMA.

Les profilés blanc, marron ou caramel revétus d'un film extérieur avec
une valeur de L inférieure a 82 ou non définie, s'ils ne sont pas munis
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de jonc en fibre de verre, sont systématiquement renforcés quel que
soit leur dimension.

Le profilé en PVC blanc revétu d'une couche de PMMA (réf. 711-38 PM)
est systématiquement renforcé.

Ces profilés de renfort sont immobilisés par vis auto taraudeuses.

3.4

e Quincaillerie :

Ferrage - Verrouillage
FERCO, ROTO, MACO
D'autres quincailleries peuvent étre utilisées sur justification.

La répartition des fiches est spécifiée dans les cahiers techniques
Alphacan.

3.5 Capotage Aluminium

Le Systeme PERSPECTIVE consiste en un habillage par des profilés
(capots) en aluminium de certains profils ouvrants et dormants In
Alpha. Dans le cas d'une fenétre a 2 vantaux, le battement PVC est
remplacé par le battement aluminium A74137.

Les étapes de fabrication des ouvrants et dormants PVC qui seront
effectuées sur ces derniers lors de I'installation des capots aluminium
sont identiques, renforcement compris, a celles nécessaires a la réali-
sation d’une fenétre non équipée de capotages aluminium. Les spécifi-
cités sont mentionnées dans le Dossier Technique de la société
Alphacan

3.51 Débits et usinages
Dormants

Les capots Dormant sont débités en coupe droite dos de dormant PVC.
Les capots sont filants sur les montants et a coupe droite entre mon-
tants

Un usinage est a prévoir a l'aide d’'un gabarit ou d’un outillage de
poingonnage sur les capots des montants et dans les cas du drainage
en traverse basse dormant.

Le capot de la Traverse intermédiaire sera débité entre capots dor-
mants et viendra en percussion en coupe droite entre les capots Ou-
vrants ou les capots Dormants

Ouvrants

Les capots d’ouvrants peuvent débités soit en coupe d’onglet soit en
coupe droite.

Coupe d’onglet : Pas d'Usinage sur les capots Ouvrants ou Traverse

Coupe droite : Un usinage est a prévoir a I'aide d’un gabarit ou d'un
outillage de poingonnage sur les capots des montants

3.52 Drainages

Un usinage oblong spécifique du capot A71149 (piéce d’appui) sera
réalisé en traverse basse a l'aide d’un gabarit ou d’un outillage de
poingonnage au droit des drainages de la traverse basse du dormant
PVC.

Une étanchéité complémentaire sera réalisée en pourtour des usinages
oblongs de drainage du capot A71149 a I'aide d’un cordon de mastic +
plaquette d’étanchéité PEO16.

Dans le cas d'une traverse avec fixe en allége et d'une partie ouvrant
en imposte, délignage du joint dormant systématique, drainage en
cascade interdit,

Dans tous les autres cas, drainage en cascade avec délignage du joint
dormant systématique avec un complément d'étanchéité dans la gorge
a parclose

3.53 Assemblages et étanchéités des capots
Dormants

Les capots de dormants sont clipsés sur le profilé PVC. Un collage
périphérique est réalisé avec un Mastic Colle réf SP350 positionné en
joue de feuillure du profilé PVC avant clipsage pour assurer le maintien
et I'étanchéité.

L'étanchéité entre capots montants et le capot de la traverse basse
dormant est réalisée a l'aide d’'une plaquette d’étanchéité PEQ15 et
complété d’un cordon de mastic colle. L'étanchéité entre capots mon-
tants et le capot de la traverse haute dormant est réalisée a I'aide d’un
cordon de mastic colle SP350.

Ouvrants

Les capots d’ouvrants sont clipsés sur le profilé PVC et un collage
additionnel au silicone assure le maintien en position.

3.6 Vitrage

La conception permet une prise en feuillure minimale des profilés
dormants (vitrages fixes) et ouvrants conforme aux spécifications du
NF DTU 39.

Le calage de vitrage est effectué conformément a la XP P 20-650 ou le
NF DTU 39.
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3.7 Dimensions maximales (Baie L x H)

LT (m) HT (m)
1 vantail OF 0,80 2,15
’ 1,40 1,50
1 vantail OB 1,00 2115
2 vantaux 1,60 2,15
2 vantagx + fixe 2,40 2,15
latéral
Soufflet (loqueteaux) 1,60 0,80

Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures peuvent
étre envisagées. Elles sont alors précisées dans le certificat de qualifi-
cation attribué au menuisier.

Il est nécessaire de vérifier pour chaque conception de fenétre la
conformité des performances prévues par le document FD DTU 36.5 P3

Les dispositions relatives au renforcement et aux quincailleries sont a
prévoir selon les fiches techniques d’Alphacan.

4. Fabrication

La fabrication s’effectue en deux phases distinctes :
- extrusion des profilés PVC,
- assemblage des fenétres.

4.1 Extrusion des profilés PVC

Les profilés PVC sont extrudés par la Société Alphacan a Chantonnay
(FR-85) et Sablé sur Sarthe (FR-72) a partir des compositions viny-
liques du tableau 5.

Des contrbles de la matiére premiére et de I'extrusion sont effectués
selon les prescriptions de la marque NF126 « Profilés de fenétres en
PVC » pour les coloris blanc, beige et gris.

4.2 Extrusion des profilés PVC avec jonc

Les profilés PVC sont extrudés par la Société Alphacan a Sablé sur
Sarthe (FR-72) a partir des compositions vinyliques suivantes :

- Lucorex PEN 674 d’Alphacan, de coloris blanc,
- Lucorex PEN 780A de coloris blanc,

- Lucorex PEN 700V de coloris blanc,

- Lucorex PEN 716 de coloris blanc

- Lucorex PEN 642 caramel ou 642 Toffee TO4 d'Alphacan, de colo-
ris caramel,

- Lucorex PEN 642 marron ou 642 marron 2 d’Alphacan, de coloris
marron.

- PEN 780 Toffee ou Toffee A ou caramel G, de coloris caramel

- PEN 780 Marron, Marron G ou Marron 2A ou Marron 2, de coloris
Marron

Des contrGles en matiére premiére et de l'extrusion sont effectués
selon les mémes rescriptions que celles de la marque « NF - Profilés de
fenétres en PVC (NF 126) » accompagnés des contrdles suivants :

e Contréle du diamétre des joncs sur minimum deux bobines par
livraison, avec un minimum d'une bobine par lot.

e Controle du taux de cendre des joncs sur minimum deux bobines
par livraison, avec un minimum d'une bobine par lot.

e Contrdle de la position des joncs dans les profilés grace a un gaba-
rit, trois fois par équipe et a chaque démarrage.

e Contréle du retrait a chaud des profilés en plusieurs points, une fois
par jour et a chaque démarrage.
4.3 Recyclage des profilés PVC avec jonc

Les rebuts des profilés avec jonc sont isolés et récupérés séparément
des autres rebuts.

Ces rebuts sont confiés a une entreprise spécialisée qui sépare la
matiére PVC de la fibre de verre.

4.4 Extrusion des profilés PVC avec joncs et
revétus d'une couche PMMA

Les profilés PVC sont extrudés par la Société Alphacan a Sablé sur
Sarthe (FR-72) a partir des compositions vinyliques suivantes :

- Lucorex PEN 674 d’Alphacan, de coloris blanc,
- Lucorex PEN 700V de coloris blanc,

- Lucorex PEN 780A de coloris blanc,

- Lucorex PEN 716 de coloris blanc

Des contrGles en matiére premiére et de l'extrusion sont effectués
selon les mémes prescriptions que celles de la marque « NF - Profilés
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de fenétres en PVC (NF 126) » (avec cependant I'essai de choc réalisé
a 23°C) accompagnés des contrdles suivants :

e Les mémes contréles que ceux effectués sur les profilés PVC avec
jonc (voir paragraphe 4.2)

o Contréle de I'épaisseur de peau en PMMA une fois par jour

4.5 Extrusion du profilé PVC revétus d'une
couche PMMA

Le profilé PVC (réf. 711-38 PM) est extrudé par la Société Alphacan a
Sablé sur Sarthe (FR-72) a partir des compositions vinyliques sui-
vantes :

- Lucorex PEN 674 d’Alphacan, de coloris blanc,
- Lucorex PEN 700V de coloris blanc,

- Lucorex PEN 780A de coloris blanc,

- Lucorex PEN 716 de coloris blanc

Des contrdles en matiére premiére et de I'extrusion sont effectués
selon les mémes prescriptions que celles de la marque « NF - Profilés
de fenétres en PVC (NF 126) » (avec cependant I'essai de choc réalisé
a 23°C) accompagnés des contrdles suivants :

e Contrdle du retrait a chaud des profilés en plusieurs points, une fois
par jour et a chaque démarrage.

o Contrdle de I'épaisseur de peau en PMMA une fois par jour

4.6 Recyclage des profilés PVC avec joncs et
avec joncs + PMMA

Les rebuts d'extrusion des profilés avec joncs et joncs + PMMA sont
isolés et récupérés séparément des autres rebuts.

Ces rebuts sont traités par I'entreprise Alphacan qui sépare la matiére
PVC, la fibre de verre et le PMMA.

4.7 Profilés avec ames en PVC cellulaire
Référence des profilés : 20/61, 51/50, 51/60, 62-36, 62-37.

Les profilés sont fabriqués sur les sites de Chantonnay (85) et Sablé
sur Sarthe (72) selon le principe de coextrusion Peau en PVC vierge
PEN 674 ou PEN 780A ou PEN 716 Blanc, Beige ou Gris et Coeur en
PVC Expansé en compound PXN684 ou de recyclés internes (PXN684-
PEN 674 ou PEN 780 A ou PEN 716). L'extrusion est faite selon le
procédé CELUKA avec une peau vierge d’épaisseur mini. 0,5mm.

Les contrdles de la matiére et des profilés sont :
o Caractéristiques dimensionnelles.

e Retrait.

e Résistance aux chocs (-10°) : 10 J.

e Couleur.

e Masse volumique.

e Marquage.

4.8 Film de recouvrement

Pour les films de recouvrement faisant I'objet de la marque « Profilés
PVC Revétus - Produit de recouvrement (QB33)», des contrdles sont
effectués selon les prescriptions précisées dans le référentiel de cette
marque.

4.9 Plaxage des profilés

Le plaxage est réalisé par la société Alphacan suivant les prescription
de la marque « Profilés PVC Revétus - Process de recouvrement
(QB33) »

4.10 Impression de décor

Les décors définis sont imprimés par la société Alphacan sur les profi-
lés PVC de coloris blanc. Aprés séchage, une étape de vernissage a lieu
puis la pose d’un film de protection pelable avant envoi au client.

Un essai de quadrillage, suivant la norme NF EN ISO 2409, est réalisé
toutes les 100 impressions avec un minimum d'un essai toutes les 2
semaines. Aucun délaminage ne doit étre observé lors de cet essai
(classe 0)

4.11 Assemblage des fenétres

Les fenétres sont fabriquées par des entreprises selon les spécifica-
tions techniques de la Société Alphacan.

5. Mise en ccuvre

Les fenétres sont mises en ceuvre selon le DTU36.5, les schémas en
annexe et les spécifications du document « Fenétre en PVC faisant
I'objet d’un Avis Technique - Conditions Générales de mise en ceuvre
en travaux neufs et sur dormants existants » — Cahiers CSTB 3521 de
juillet 2005.
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5.1 Systéme d'étanchéité
Les systemes d'étanchéité sont de type :

- mousse imprégnée a l'exclusion des produits bitumeux (norme
NF P 85-570 et NF P 85-571),

- ou de type mastic élastomeére (25 E) ou plastique (12.5 P) sur
fond de joint (selon la classification de la NF EN ISO 11600).

Dans les deux cas, le calfeutrement doit étre disposé et dimensionné
en fonction de la dimension du joint et de I'exposition de la fenétre.

Dans tous les cas, il conviendra de s‘assurer de la compatibilité du
produit employé avec la matiére du dormant.

Pour les mastics élastomeéres ou plastiques, il conviendra également de
s’assurer de l'adhésivité/cohésion (avec ou sans primaire) sur les
profilés PVC et les différents matériaux constituants |'ouvrage.

Pour les mastics élastiques selon les normes NF EN ISO 10590 et
NF P 85-527. Pour les mastics plastiques selon les normes
NF EN ISO 10591 et NF P 85-528

Un produit ayant fait I'objet d’essais satisfaisants de compatibilité et
d’adhésivité - cohésion NF P 85-504 ou NF EN ISO 8339, sur l'en-
semble des profilés de ce systéme :

- PERENNATOR FS 125 DE TREMCO ILLBRUCK,
- PARASILICO AM 85-1T (DL CHEMICALS),
- DETASIL N T (DL CHEMICALS).

Les produits ayant fait 'objet d’essais satisfaisants de compatibilité et
d’adhésivité - cohésion NF P 85-504 ou NF EN ISO 8339, sur les profi-
Iés (hors film en bois) de ce systeme sont :

- PERENNATOR FA 106 DE TREMCO ILLBRUCK,
- FA107 (TREMCO ILLBRUCK),

- FA101 (TREMCO ILLBRUCK),

- PARASILICO AM 85-1 (DL CHEMICALS),
DETASIL N blanc (DL CHEMICALS),
PARASILICO Alcoxy 15 (DL CHEMICALS),
PARASILICO Alcoxy 15T (DL CHEMICALS).

Les produits ayant fait I'objet d’essais satisfaisants de compatibilité et
d’adhésivité - cohésion NF P 85-504 ou NF EN ISO 8339, sur les piéces
AC045 et AC042 sont :

- FS125 de TREMCO ILLBRUCK,
- FA107 de TREMCO ILLBRUCK,
- FA101 de TREMCO ILLBRUCK.

5.2 Nettoyage

On peut utiliser dans les cas courants de I'eau avec un détergent suivi
d'un ringage.

Pour des taches plus importantes, on peut utiliser des produits spé-
ciaux ne contenant pas de solvant pour PVC.

Les profilés revétus sur la face intérieure d'un décor imprimé sont
soumis aux mémes prescriptions de nettoyage que les autres profilés
de ce systéme.

B. Résultats expérimentaux

a) Résultats communiqués par le fournisseur de la matiére
o Caractéristiques mécaniques et identification.
o Justifications de la durabilité.
b) Essais effectués par le demandeur
¢ Essai de fatigue 50 000 cycles sur profilé avec jonc.
o Essai de tenu de la traverse intermédiaire ouvrant moussé.

e Essais A* E* V* sur chassis 2 vantaux a la frangaise avec lévre
complémentaire coextrudée, L x H = 1,67 m x 2,18 m (n°
01/12/2014).

o Essais de soudabilité sur des profilés revétus d'un film en bois

e Essais de brillance, colorimétrie, résistance en température,
chocs a froid et retrait sur profilés réf. 711-38 PM revétu de
PMMA.

c) Essais effectués par le CSTB
o Essais de pelage (avant et apreés vieillissement), de brillance,
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d'échelle des gris, de résistance aux chocs, de résistance ther-
mique sur profilés plaxé d'un film Hornschuch (RE CSTB n°BV16-
0079, BV16-0080)

Essais d’endurance a l'ouverture/fermeture, de manceuvre et
mécanique spécifique sur chéassis 2 vantaux oscillo-battant, profi-
Ié sans jonc, vitrage 8/14/4/14/4, L x H = 1,60 x 2,15 m
(RE CSTB n° BV11-1014).

Essais d’endurance a l'ouverture/fermeture, de manceuvre et
mécanique spécifique sur chassis 1 vantail oscillo-battant, profilé
sans jonc, vitrage 8/14/4/14/4, L x H = 1,23 x 1,45 m
(RE CSTB n° BV11-1013).

Essais A* E* V*, de manceuvre et d'endurance du meneau sur

chéassis 2 vantaux a la frangaise avec fixe latéral, profilé sans
jonc, LxH =2,40m x 2,15 m (RE CSTB n° BV11-884).

Essai de perméabilité a I'air sous écart de température sur fe-
nétre 2 vantaux, profilés avec jonc, Lx H = 1,60 x 2,25 m
(RE CSTB n° BV11-883).

Essai d'ensoleillement sur fenétre 2 vantaux a la francgaise, sans
renfort, profilé avec jonc, L x H = 1,56 x 1,80 m (RE CSTB n°
BV11-808-1).

Essai de soudabilité sur
n° BV11-1003).

Essai de retrait et de choc a froid sur profilés avec jonc
(RE CSTB n° BV11-1000).

Essai de fatigue 200 000 cycles avec variation de température
sur profilé avec jonc (RE CSTB n° BV11-999).

Essais A* E* V*, sur chassis 2 vantaux a la frangaise profilé sans
jonc, LxH =1,67 mx 2,08 m (RE CSTB n° BV13-476).

Essais de détermination du coefficient d'absorption solaire de
profilés PVC (RE CSTB n°® CPM 12/260-38915).

Essais de détermination de la température maximale de surface
de profilés PVC (RE CSTB n° CPM 12/260-40004).

Essai de perméabilité a I'air sous écart de température sur fe-
nétre 2 vantaux, profilés gris, Lx H = 1,60 x 2,25 m
(RE CSTB n° BV13-261).

Essai d'ensoleillement comparatif sur deux fenétres 2 vantaux a
la frangaise, renforcée et non renforcée, L x H = 1,30 x 2,20 m
(RE CSTB n° BV13-274).

Essais A* E* V* sur chassis 2 vantaux a la frangaise avec fixe la-
téral, seuil 744-01, Lx H = 2,46 m x 2,18 m (RE CSTB n° BV14-
659).

Essais de soudabilité sur profilés avec joncs et revétus de PMMA
(RE CSTB n°14-338).

Essais de soudabilité sur profilés avec mousse PU (RE CSTB
n°14-338).
Essais de brillance, colorimétrie, résistance en température,

chocs a froid et retrait sur profilés avec joncs et revétus de PMMA
(RE CSTB n°BV14-335, BV14-337).

Essais de brillance, colorimétrie, résistance en température,
chocs a froid sur profilés avec joncs et revétus de PMMA apreés 2
ans de vieillissement Bandol (RE CSTB n°14-726)

Essai de cisaillement et d'étanchéité du seuil 744-01 (RE CSTB
n°14-721).

profilés avec jonc (RE CSTB

o Essais d'étanchéité d'angle de seuil avec piece AC027 (RE CSTB
n°14-263).

e Essais de pelage (avant et aprés vieillissement), de brillance,
d'échelle des gris, de résistance aux chocs sur profilés revétus
d'un film en bois (RE CSTB n°15-056A, n°15-056B, n°15-056C)

o Essais d'étanchéité d'angle de seuil avec piece AC025 (RE CSTB
n°15-055).

e Essais A* E* V*, endurance au vent et chocs mous sur chassis 2

vantaux a la frangaise avec fixe latéral avec capotages alumi-
nium, Lx H = 2,46 m x 2,18 m (RE CSTB n°® BV20-09438).

o Essais endurance ouverture fermeture sur chassis 1 vantail oscil-
lo battant avec capotage aluminium, L x H = 1,46 m x 1,53 m
(RE CSTB n° BV20-0954).

e Essais d’ensoleillement sur chéssis 2 vantaux avec capotage
aluminium, Lx H = 1,66 m x 2,11 m (RE CSTB n° BV20-1179).

o Essais d’étanchéité a l'eau avant et aprés ensoleillement d’un
cadre dormant avec capotage (RE CSTB n° BV20-0953).

o Essais d’endurance du meneau soudé a plat sur fenétres 2 van-
taux avec fixe latéral, L x H = 2,91 m x 2,38 m (RE CSTB n°
BV20-0951).

o Essais de casses d'angle avec traverses soudés a plat (RE CSTB
n° BV20-0998).

d) Essais effectués par le CNEP

o Essais de colorimétrie, de brillance et d'échelle des gris (avant et
apres vieillissement 2000 heures avec filtre "vitrage") sur profilés
revétus d'un décor imprimé

o Essais de brillance et d'échelle des gris (avant et aprés vieillisse-
ment 2000 heures avec filtre "vitrage") sur profilés revétus d'un
film bois

C. Références

Cl1. Données Environnementales ()

Le systéme In Alpha 70 fait I'objet d’'une Déclaration Environnementale
(DE) collective.

Cette DE a été établie le 12 décembre 2019 et a fait I'objet d'une
vérification par tierce partie indépendante selon l'arrété du 31 aolt
2015 et est déposée sur le site www.inies.fr.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les
procédés visés sont susceptibles d’étre intégrés.

Les fenétres utilisant des profilés plaqués bois et/ou avec fibres de
verre ne rentrent pas dans le champ d’application de cette DE.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels le
systéme visé est susceptible d’étre intégré

C2. Références de chantier
De nombreuses réalisations.

(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS.
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Tableau et figures du Dossier Technique

Tableau 1 - Compatibilité meneau/dormant

Dormants Meneau 711-38 Meneau 721-17
711-28 M ou SP M
711-281 M ou SP M
711-35 M ou SP M
711-42 Mou S ou SP M
711-38 M ou S ou SP M
713-30%* M M
713-40%* M M
711-43 M ou S ou SP M
711-31 M ou SP M
711-34 M ou SP M
711-36 M ou SP M
713-60%* M M
711-44 M ou SP M
711-46 M ou SP M
711-47 M ou SP M
711-48 M ou SP M
711-49 M ou SP M
711-51 M ou S ou SP M
711-41 M ou SP M
711-40 M ou S ou SP M
711-40P M ou S ou SP M

M = assemblage mécanique - S = soudure en V - SP = Soudure a plat

Tableau 2 - Compatibilité Traverse /Ouvrant

Ouvrant Traverse 721-17
721-11 M ou SP
721-11P M ou SP
721-12P M ou SP
721-13 M ou SP
721-14 M ou SP
721-15 M ou SP
721-16 M ou SP
721-17 M ou SP
721-18 M ou SP
722-13 M ou SP
722-14 M ou SP
722-15 M ou SP
722-16 M ou SP
723-13* M
723-14%* M
723-15% M
723-16%* M

M = assemblage mécanique - SP = soudure a plat

6/13-2145_V4
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Tableau 3 - correspondances

; Epaisseur Piéces d'appui
Tapées A
tapées (mm)
51/60 20/591 51/621 742-01 50/611
51/51 17 X
51/53 37 X X
51/54 47 X
51/55 57 X
51/56 67 X
51/57 77 X
51/58 87 X X
51/59 97 X X
Tableau 4 - correspondances profilés - capotages aluminium
; Réf capots aluminium Remarque
type Ref profilé PVC
711-42 A71142
Dormants standard de 70mm 711-40
711-43
711-42 A71144 Equivalent 711-44
Dormant isolation de 100mm 711-40
711-43
711-42 A71146 Equivalent 711-46
Dormant isolation de 120mm 711-40
711-43
711-42 A71147 Equivalent 711-47
Dormant isolation de 140mm 711-40
711-43
711-42 A71148 Equivalent 711-48
Dormant isolation de 160mm 711-40
711-43
711-42 A71149 Equivalent 711-49
Dormant isolation de 180mm 711-40
711-43
Meneau 711-38 A71138
Ouvrants 721-11 A72111
721-11P
Ouvrants 721-12P A72112
Ouvrants 721-13 A72113
Ouvrants 721-144 A72114
Ouvrants 721-15 A72115
Ouvrants 721-16 A72116
Ouvrants 721-17 A72117
Battement A74137 Equivalent au 51-37

22

6/13-2145_V4




Dormants

50

— —\ —
== i i
S — SD@@ T@\%Q —
> AT e | 1]
57 \
15.0- 711-4;0.0—-<720 00— 711-28 40 1o 30 20—
== = =)
= [ —)
70.0 713-30* D 70.0 713-40* o
= I
T Rl C_ T —T
2cI.o GQ C 24.0 \@@\Q ) F':Hj
EEDD F o EDD 713.60
E |y — o —
“ E D LD 1=
N T N =
|5 C | SN —oc )
40 . N " 711-31 =
711-40P 711-40
- T
a0 )00 ‘
O O
0= =)
711-34 D S 740 711-35 D
T 1
. ey R |

6/13-2145_V4

23



Dormants

Ug %QB
B

SOT

Ls

185

~20.0—1—60.0———~—20.0—

6/13-2145_V4

24



Dormants avec joncs
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Dormants avec joncs
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Dormants avec joncs et PMMA
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Dormants avec joncs et PMMA

E | |
J@WWWT/QEBEDW@

T .
I

[_—Elﬁ
DF
J) ||

C 10
o 711-44 JPM J

i

[ /M
* J@TWT@W% FC

@DBDD
—

| J@Wi

Meneau avec PMMA
(sans jonc)

v

100
C |
.
)
B d
711-38 PM
I
~—20.0 60.0 0.0—|

77777777



Ouvrants

EDD J%D a@

)
70 70 N X
e 13;]} j 721-14 723_13:;] 723-14

2028 I R 20—><728——¢-—20—»

et I ‘ ] ‘
SN [ D ——

7 =
< ) [
80 80
722—1{] j 722-14 j 722-15

(] cﬂ

20— 32——%20—- 32——%20—- 20 1
723 1@ R j 723-16¢| ©
54
935

70
80

D%EED —= =L ]
ﬂD@@@DF [j @i %ﬁj@
: —0

20
g
(=]
N 721-125] 721-11P
%I}
40 | 20
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Ouvrants avec joncs

== = EEm TS
ﬂﬂﬁ N ﬁ zﬂ? EF
el e e || fle | (e

28
721-13J 721-14J 723-13 J*

o
~

28 —-

723-14 J*

| e =
EFEERIN

721-15 3 —— 20 721-16 J 721-17 3

[

o o - \
N = | 2=

o N | o |

TLQ | éﬁ Dm | \T S |
2 L ao0 540 200~ 72216 )

722133 72214 ) 72215
] i\ o S |
1 | [ls
éﬂﬁ DS | T S I
72:15 > ) 23-16 > 20 72213 M
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74

74

uE
721-15 JPM [j
S

80

66

G A
L)

%

Lol
40

L4 |
721-17 JPM

Ouvrants avec joncs et PMMA

74

H

o)
[9)

O

722-15 JPM

o

70

74

7T

52

/i
UH S

722-14 JPM

Battements extérieur avec PMMA

741-30 PM

741-40 PM

Piece d'appui avec PMMA

Mﬁ@m

1175

T

Rejet d'eau avec PMMA

L

743-50 PM

6/13-2145_V4

Habillages avec PMMA

)]

746-08 PM

l

746-02 PM  750-04 PM
==

746-51 PM

31



164

20/591

151

131

!

741/51*

32

Battements intérieurs

51/39A 62/37* 62/36*

i 50 J . 55 f 41.8 J

200 0D s V — A J{Qﬁggﬁ :
51/45 i ﬁD g\u 5148 |

51/46
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{ %ﬂ

hSO:]

Fourrures d'épaisseur

‘ﬁ

51/53

cal

SHD|

©
J

A

51/58

51/59

35
50/54

54

=
v
v

|

51

I

——C

50/58
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L

37

=

:@
o

51/55

140

24

51/50

7

30/52

Coulisses formant fourrures d'épaisseur

o)

81

54

51/57

47

33



Parcloses

Vitrage Vitrage Vitrage Vitrage Vitrage Vitrage
24mm 28mm 32mm 36mm 40mm 44mm
733-28*
732-28 732-32 732-36
[
bl y
0
733-29
N/
%ﬁ 5 |
735-24* 735-28* 735-32

Lames de sous bassement

gj 7 N 5 s ?3'
’ BB B ~
N — ) A\ N—— —
‘ 303 W
747-03
= / S Y S
N N NS RN [
747-03 PM
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Plats et cornieres Petites bois  Rejets d'eau

28
N iy 1

- \/]
o b AN

) b
746-08 ﬂ 20/93* /;3 41| KRS
750-04 Joatores
oot
746-02 743-50 P
———

746-51

[y

20-83

Profiles complémentaires

MO B2 7 Tk OU G R

745-30 20-89 30-72 750-02 50-75 50-94 50-96 20-71*
50-91A 50-95* 51-701 | 5;8/72 | 1{@?
Seuil PVC

25
S g C ?GDQ%U%
74110-01P
Profilés aluminium
. Seuils m
744-01
07 2 744-02
< o O it »
3 T%_E%ﬂ@ j mﬁb qu
13 70 ‘ﬁ’l 70
Feuillure Rejets d'eau Profiles
rapportee - complémentaires

20/17 L] %
RJ70*+JB15*

744-08 744-11
744-07 @ B
A 5069 A 5086
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Capotage dormant

18.5 51.2 71.2
- @) " 0 O "
° ATINE AT1146
développé de 83.8mm
% JL développé de 103.8mm JL
A71142
développé de 81.7mm
912 111.2
0 /J O © o o [
% A71 1 47 i développpé‘d7e141.§;1§
développé de 123.8mm
JL 28.2 J;
E N
P 103.6
A71149
développé de 201mm
18.5
A71138
développé de 142.2mm
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17.4
17.4 17.4 4
[¥o} o} ©
% 3 3
1 ]
42 | 55
4.2
AT2113 AT2114 T
développé de 71.8mm développé de 73.7mm A721 1 1
développé de 83mm
 —
o
& A74137
développé de 77.4mm

13.4

AT2117

développé de 110.8mm

6/13-2145_V4

17.4

62.5

5.5

A72112

développé de 85.7mm

Capotage ouvrant

17.4

17.4

74.8

a2 1L

A72115

développé de 97mm

76.5

5.5

A72116

développé de 99.7mm

37



G756

G752

Garnitures de joint SAV
D & & S

G750

Accessoires

ACO001

AC004 ACO006 ACO016

ACO003

ACO002

(3
/R

&/

\

70-95

ACO026

6/13-2145_V4
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Accessoires

AC044 ' AC045

AC042.1

PE016

PEO15

10-21  10-23 ;10-24 ;10_25 ;10-26 ;10-27 j10-28 10-29

AC301

j |
PEO1l  pgo12 PEO13 PE014
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30

15

38

38

30

38

% L
10
25 ||

RF701 (711-42,
711-44, 711-46, 711-47,
711-48 et 711-49)

IXx' 1.46cm4

lyy' 0.45cm4

1,2

RF702 (711-51)

Ixx' = 1,89 cm4
lyy' =1,52 cm4

.

RF703 (711-38)

Ixx' 5.37
lyy' 4.43

30

A

1

33.5
N
18
0
—
9

RF704 (711-28,
711-31, 711-34,
711-35, 711-36)

Ixx' 1.28
lyy' 0.30

RF705 (721-13,
721-14, 722-13,
722-14, 723-13*,
723-14%)

Ixx' 2.89

lyy' 0.45

RF705.3* (721-13,
721-14, 722-13,
722-14)

Ixx' 3.26
lyy' 0.53

Renf

44

38

|

40

i
.

40

5

40

24

‘ 38
N

50

orts

RF706 (721-15,
721-16, 722-15,
722-16)

Ixx' 5.32
lyy' 3.61

I

RF707 (721-17)

Ixx' 4.85
lyy' 1.79

50

2

50

|

a4

38

RF59 (721-18)
Ixx' 8,39 cm4
. lyy' 11,82 cm4

RF61 (721-18)

Ixx' 6,08 cm4
lyy' 5,41 cm4

RF61P (721-18)

Ixx' 6,08 cm4
= lyy' 5,41 cm4

RF706P (721-15,

721-16, 722-15,
722-16)

Ixx' 5.32
lyy' 3.61

30
RF721 (721-11P,
25 || 721-12P)
~ Ixx' 7.41cm4
= lyy' 2.08cm4
30
1 RF720 (721-11P,
1.2 || 721-12P)
~ Ixx' 3.32cmé4
N lyy' 0.73cmé4

44

105 |

averre)

RF722 (711-40P)

Ixx' 3.21cm4
lyy' 0.88cm4

12

E48

RF723 (feuillures

Ixx' 0.08cm4
lyy' 3.62cm4

44

40

21
1.2
"E% |

k=24

RF23 (711-40P)

IXx' 2,99cm4
lyy' 0,77cm4

RF725 (741-49)

Ixx' 2,43 cm4
lyy' 0.09 cm4

RF744*

Ixx' 0.02

10

2,
29

~ lyy' 0.37

—
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Coupes de principes




Coupes de principes avec capotage

fl 1 I
= —c—
@%
B d
% I

DDDb

711-42

j

]
s

{E AT1147
© O O

|

EJi % iﬁ :
|
| —
@

i@
S

S
s

I

S N
S —
.
B
I I

F%i X




Coupes de principes avec

134.6

capotage

AT4137

AT2112 2 A

19.8

28

N

l@@iﬁ% juﬁj

It
™

A72116 Q . AT2115

B

| I |
( —] )

[a0]

N

Ul

J?M-ZB

:]JE%[ L]
72116 | s

AT4137

AT2114 @@ A72113

L J
[ e

vy




44

123.5

Coupes de principes avec capotage

116.3

6.5 4401
[ [
%H Hm-ae
5 E T2

143.5

142.2

—
‘ | AT2115

e

72.3

71.2

e
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Assemblage du seuil avec
pieces AC027 / AC028

Plaquette d'étanchéité
PE0T3

Plaquette d'étanchéité
PEOT1

Plaquette d'étanchéité
PEOT3

Etanchéité complémentaire
dans le puit de vissage

Efanchéité complémentaire
dans le puit de vissage

Piece d'assembloge
AC027

Piece d'assemblage
AC028

Plaquette d'étanchéité Seuil 744-02
PE009

Zong a coller

AC004 collé

gsinogeT
——dormants
larges

Hauteur hors tout menuiserie

11 [©

140

—m! ~ ~=— Hauteur débit dormant

Usinage des dormants larges pour assurer la confinuité
du joint d'étanchéité en bout de dormant.

Usinage identique pour les 2 références de seuils.

6/13-2145_V4

45



Assemblage meneau sur seull
avec seuil filant

711-38

“Efanchéité complémentaire
au mastic silicone

NS

1
—1=
R v&/@

2 [t

36

4
I 1l

66,5

Ny

PEO10

Feuillure rapportée
744-07

= PEO14
J @/

Vis de fixation de la
feuillure rapportée
744-07

46
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Assemblage du seuil avec
pieces AC025 / AC026

Délignage joint coex dormant

Piece
d'assemblage AC025 e

Plaquette
d'étanchéité PE012

Plaquette
d'étanchéité PEC08
Seuil 744-01

12
O —
@W Bouchon ACD# Fixation piece sur seuil
Piece
d'assemblage AC025
Plaquette Plaquette |
d'étanchéité PE010 d'étanchéité PE012
SNl Fiece Plaquette
. m dlassemblage AC026 d'étanchéité PEOC? 4?
T 5542
| @
g Seul 744-02 I

7,5 mm

Etanchéité complémentaire au
niveau du joint ainsi que le long
du parement extérieur

Etanchéité compléentmre e
la gorge et de la feuillure

6/13-2145_V4
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48

Assemblage meneau sur seull
avec meneau entre seulil
S B

Etanchéité complémentaire au
niveau du joint

parement extérieur

Etanchéité complémentaire des
gorges et feuillures

Etanchéité complémentaire au
niveau du joint et le long du

6/13-2145_V4



Assemblage du seuil avec

contre-profilage ="
T

1\

4.1 L
11 36 U
70 . P
Plaguette d'étanchéité PE014 H uj/

Etanchéité complémentaire

EIS V336-D10T25-5.5*68.5
sans prepercage pour la téte

Vis 5.5 x65 <

Etanchéité
complémentaire 1N

6/13-2145_V4
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50

Assemblage traverse sur seull

711-38 délignée

3

EIS V336-D1
125-5.5%68.5

-
=
0 mmm\' >
Paai )

W W
wn

EIS V336-D10
125-5.5%68.5
+3519

ll
L.

e W s Afi
VG i
X
3
~
o0
N
2 Cales de
vitrage AC009
ponctuelles

55

3.8

5,2
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soudure a plat

Dormant

Section drainage 92mm’
Etanchéité complémentaire si nécessaire

Suppression joint au droit du meneau

= Y7

Zone utilisée pour le
bourrelet de soudure

nt__ I /]
= [

Contreprofilage

Etancheéite Section
complémentaire thermosoudée

Ouvrant

Section drainage en cascade (92mm’)

Suppression joint au droit de la traverse

Zone utilisée pour le
bourrelet de soudure

ﬂDDD% 7

Contreprofilage

Ftancheité Section
complementaire thermosoudée

6/13-2145_V4
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Contreprofilages pour assemblage meneau/TIl dormant

20

15

711-38

20,2

Contreprofilage 1

721-17

Axe meneau 70 Al ;
11-38 délignage de la garniture
7
P O,
b
f
Axe traverse délignage de la garniture
721-17 50
7/
®

315

21,2

Contreprofilage 2 (pour drainage en cascade)

<8y
13

3,6

3,8

711-38

o 20,2

w
™

721-17

31,5

31,5

52

41,2

21,2
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Assemblage meneau/Tl dormant avec renfort
Assemblage A
/Traverse 721-17

/Meneau 711-38

PEOO4
B I \/¢
Chute de renfort c?)itczgrz?ilzge choisi) gg}g%eddoerrglee{]rfgrt

selon dormant Z

Dormant avec garniture
délignée ou non selon
contreprofilage choisi

i 10 i
Assemblage meneau/Tl dormant avec rondelle S19

Assemblage AblS Traverse 721-17
Meneau 711-38 /
PEO04

(ou non selon\/\
contreprofilage choisi)

PEOO3

(ou non selon
contreprofilage choisi)

Dormant avec garniture
délignée (ou non selon
contreprofilage choisi)

PEOO3

(ou non selon
contreprofilage choisi)

Dormant avec garniture
délignée (ou non selon
contreprofilage choisi)

Dormant avec garniture délignée (ou
non selon contreprofilage choisi)

6/13-2145_V4 53



Assemblage meneau/Tl dormant
Assemblage B

Patin d'étanchéité
prémonté sur AC012

Etanchéités

Tcomplémentaires Tco%%?grgiirt](tégires
= =
S
I ] e—

Etanchéités &

) S Etanchéités
complémentaires

complémentaires

vis de 25 mm pour 711-38
vis de 19 mm pour 721-17

Assemblage renfort en feuillure

L -AC005
PEOO1

ﬂ[ ~—711-38
] m% T Vis SP3*25

RF723

6/13-2145_V4



Contreprofilages pour assemblage Tl ouvrant
Contreprofilage 1

23 Délignage de la garniture

23 Délignage de la garniture
711-38 © © 721-17 Q@ ©
S : )
1;1 q? 41,2 21,2
70 . . 50
”s Contreprofilage 2 (pour (Zzlaralnage en cascade)
< [ ] v
7 | % 21 \
711-38 © @) 721-17 Q© ©
e ”
*;‘. *«J—g 12 Cl: 513
Assemblage TI ouvrant
Assemblage A et Abis
> Chute de renfort g / A > ggg;e:ui:grr:{ort
selon ouvrant DY > [ /
Traverse intermédiaire 711-38 N Traverse intermédiaire 721-17

EIS/V336-D10/T25-5.5%68.5 v
il

E004
(ou non selon
contreprofilage choisi)
PEO06

PEO0O03 (ou non selon
contreprofilage choisi)
PEO05 -

70-85

Assemblage battement

70-85

Entraxe maximum = 400mm

Entraxe maximum = 400mm
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56

Assemblage piece d'appui et
fourrure d'épaisseur

=g [

550

Vis 4.3*25

du type SFS 15

Réaliser I'étanchéité avec
un joint silicone sur 100mm
W derriere la levre

Piece d'appui

Fourrure
d'épaisseur /
Fourrure d'épaisseur
Dormant
Etancheite
derriére
Plaquette . |
d'etanchéité

5

S

Mastic d'étanchéité

Réaliser une étanchéité complémentaire
avec un mastic silicone avant la mise en
place de la fourrure d'épaisseur et de la
plaquette d'étanchéité

Mastic d'étanchéité sur toute la largeur

6/13-2145_V4



Assemblage fourrure
d'épaisseur 51/50

Vis téte blanch
SPT/24-S-24.3 x4€\ D e o2 B0 maxi 600

{ B = ;
_ DQ |2 S S -

]

: %
=]
maxi_600

Etanchéité/

colle PVC

4

tanchéité
colle PVC
périphérique

\

|

\
maxi 600

e

[
maxi 600

——————— e e e

/Mousse 10/25

+

o e e e e e e e e e e )

Anna=g
Ly A=
]
N
e

&

SPT/24-S &4.3x30

b RAE

E
T

N
SN UC S
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Assemblage piece d'appui réf 58/60
%\\

71151/-'Q BD

RF702/ W}D . U[

Etanchéité mastic silicone

)
gﬁﬁfﬂﬂ %

58-60

Vis 3,9 x 38 mm

Assemblage élargisseur pour 711-43

Dormant 711-43 J (2 5 J <J
\\ L 78 il j
H O
Etanchéité complémentaire
mastic silicone \ 0 é [
e =

Bouchon AC040 ——| =
%\\ *
Elargisseur 745-01 — 0 —

Usinage nécessaire
pour alignement AC040 ACO040 aligné avec
dos de dormant dos de dormant

) )
fe

T
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Assemblage élargisseur sur deux cotés adjacents

Etanchéité

silicone dans

rainure toute la

largeur + remonté

dans le 745-01 sur 100mm

8
=1
~] T
[
] 1y Plaquette étanchéité
Etanchéité (]
silicone dansI I D‘ —
rainure toute la U = N
largeur + remonté B9 & BSHY| Boucho
dans le 745-01 sur 100mm @/ ‘;AH ACO040 =
Vis 4.3x25 H

Etanchéité =

silicone dans /'m; @ N

rainure toute la ﬂ /l

largeur 7

0 =
Vis 4.3x55 /ﬁ =
750-04
@k
Continuité calfeutrement [l

Plaguette étanchéité
entre 745-01 H/V

\ AC00
%

2l

Plaquette étancheité
entre 745-01 H/V
10-24

46

9,8
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Assemblage élargisseur sous seull

Compribande écrasé a 70%
largeur 10mm hauteur 15mm
toute largeur

Etanchéité

Y T

=l =

silicone dans Boucho
rainure toute la m AC040
largeur 1 T 7

Vis M3.9x16

Vis 4.3x55 %ﬁ“%

0

Bouchons
ACO040

\

Vis 4.3x55 =

A A4 At "
AR I

"
rt /
A I e
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Assemblage piece d'appui et
elargisseur

Etanchéité complémentaire ]
mastic silicone ﬁ

—
Il
oc

BGG a% 1 pC

\

15
~

(L[

44

Zone usinée 44*15

6/13-2145_V4
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Etanchéité complémentaire
mastic silicone

61



62

Positionnement et ) S
prépergage vis de /
@xaﬂon ‘

Assemblage traverse sur seull

Drainage
en cascade

[——Drainage
en cascade

Mastic silicone—_|
toute longueur

r—Mastic silicone
toute longueur

/m Positionner le 750-01
fz& | suffisamment haut pour
pouvoir le descendre

correctement
sans abimer les montants

Etanchéités @

complémentaires

4 Vis type SFS
SPTR/36-7981/D10/SR2-PL5.5*45

Bouchon @10 70-85
6/13-2145_V4



assemblages capotages

- Coupes dormant traverse haute

A71144

10-27 A71146
A71144 1050 71147
A71146 050
AT1147 A71148
A71148

Mise en place traverse

haute

Mise en place de la plaquette
d'étanchéité

3/ Complément
silicone

Cordon mastic-colle
parement capot

Complément silicone
aux extrémités

A

7777 1 étanchisté capot raverse haute

NN
ﬂ 3/ étanchéité complémentaire

7
/

2/ étanchéité capots montant

&

S 0=

]
| —|
I

noohoihoiny
STt

NIRRT R

L
cL® ® © ©@ [J T T PR R T

6/13-2145_V4
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64

assemblages capotages

- Coupes dormant traverse basse

711-42 W
@

A71149

PEO15

AC046

P

v/
5/

Etancheité
complémentaire

Etancher la surface de la
plaquette

zone a
étancher

I Te———

BERG
% ~ EEmmi vetncheie
a | —
i ! i
y e ﬂ[ m 2/ étanchéité capot traverse basse
§ 0 L

m 3/ étanchéité capots montant

.
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assemblages capotages

- Coupes dormant passage meneau traverse haute et basse A71138

711-42

A71144 ~ 711-38
A71146
A71147 PE003
A71148

A71149

g

S 711-42

\f'
f AC027
—

A71146
AT71147
A71148

AC042.1
équerre collée

AC042.2

% 7)) 1l danchéié

I m 2/ étanchéité capots montant

‘j_'ﬁﬁ%% *ﬁﬁ@?ﬂ%ﬂ% ;’i B 3 ctanchéts complmentare pigos ACOA2

6/13-2145_V4
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assemblages capotages

- Coupes pour mise en place seil sous dormant

Etanchéité complémentaire
au silicone

Etanchéité complémentaire
au silicone

équerre 70401
délignée -
collée ACD42

délignée

collée

Hauteur débit montant

Hauteur hors tout menuiserie

1
@
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assemblages capotages

- Coupes ouvrants en onglet

T

i
@]ﬁ 2
I
i
L o
72113 i
— 1 72111 i
72115 o
AT2113 i
AT e s
AT2115 ﬂ;ﬁfﬁffffffff:ﬁffffﬂfff
\\ =
==
AT2113
AT2111
AT2115
ﬁDDDg;
AT2114
AT2112
AT2116 -
i
gl &
o
i
Az — g
i
&

N\

7816 \E‘%%

Vis type SFS
SP3-25
AT2115
==
ﬂ[ﬁﬂjg}

6/13-2145_V4
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assemblages capotages

- Coupes ouvrant droite

A72113
A72111
A72115

R

==
AT2113 % -
AT2111
AT2115
%ﬁﬁzag
A72114
A72112

A72116

&
7

A74137

i

T
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assemblages capotages

- Coupes ouvrant passage traverse

SRR
A72113
A72115
A72111
Drainage en cascade
Conservation du joint
PE004
Etanchéité complémentaire
. Ve -
usinages entrees d'air
- Entrée d'air chambre ouvrant / dormant - Entrée dair traversant ouvrant

12

160

354
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24

Drainage dormant

Drainage direct Drainage indirect
Pare-tempéte 70-87 systématique

(6

|t [

‘ 702150 environ 50 702150 ‘
I I I
—>o (:\ _—>

Percement
supplémentaire

Cas d'un fixe avec contre-feuillure rapportée

Fraisage sur 744-07 a faire a
chaque extrémité pour
I'évacuation des eaux

<12

Si la contrefeuillure est supérieure a 1 m
réaliser une lumiére supplémentaire

19,7

§///4////////

Drainage

13,7

19,7

N ’ A @“*\6\
o: ou
@ 27

] =y 137
Dormant ou
meneau contreprofilé

Cas d'une garniture coextrudée

/ suppression de la garniture sur 30 mm entre
10 et 150 mm des extrémités
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Drainage ouvrant

Méthode 1

10
S

ercement
su

x trait de scie

Méthode 2 trait de scie

Usinage dans les angles par fraise scie
épaisseur 5 mm (surface = 160 mm?)

Drainage rejets d'eau




24

72

Drainage traverse intermédiaire

Méthode 1

Méthode 2 Méthode 3

uniquement possible
“"4 avec une partie fixe en
7 feuillure haute

5x 30 mm

h@

6 X 27 mm

ﬂ
LN O N

I

70-150 |

_ 5 | -~ 70-150 |

—4

« ==

| A
(D, ou
27

o
Percement
supplémentaire

Variante pour drainage en cascade

Zone de drainage en cascade

A

= Sl

Eoﬂﬁ

Etanchéité complémentaire
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Equilibrage de pression
DORMANTS

, OUVRANTS
Metr!ode 1 Méthode 2

Iy
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Décompression profiles sombres

Teintés masse /
Plaxés / PMMA

Percements Q réaliser sur dormants

Montants et traverses hautes

7
@4

Percements Q réaliser sur dormants monoblocs

Montants et traverses hautes
164

144

104 ]

@4 mini

Passage dormant
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Décompression profilés sombres

Teintés masse /
Ploxés / PMMA

Percements a réaliser sur dormants

Montants et fraverses hautes
g% i
@B H 0, g
s
0> 5

1

A
g T
J i

s D®4mini LL !

Détail A

%

Passage dormant a

]
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~<
03
5=
mDI
S/
8.8
c X
.A_Ivb
— 0

Décompression profilés sombres

86151

G'/0L

Clair de vitrage

Clair de vitrage
4

Juoullop abpssnd

)

)
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Décompression profilés sombres

Percements des profilés complémentaires

Appui 20-591 @4
04 mini -

O\J mini e

—r | 1

Appui 742-01 -

350

Hors cadre dormant

T e [ e Teintés masse /
R e Plaxes / PMMA

Positionnement des percements

350
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decompressions avec capotages

- Décompression de la chambre ouvrant / dormant

C ™

%Quﬂ . Q T
a1 Bl

Suppression partielle du joint

i

Sur la traverse haute ou intermédiaire sur 150mm & 100mm de chaque extrémités

100 100

—— ——

150 150

- Décompression des ouvrants

S o8

t
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drainage profilés avec capotage

- Evacuation des eaux traverse basse dormant

Exemple d'usinage sur le

A71149 97 dormant
< ~O
o~
Usinage sur le capot
35
Q
Vo)
N
[N
Drainage en direct
Plaquette + étanchéité
périphérique
e
5 gy gy g e g
J_[
e i
By

Etanchéité mastic sur le
dormant
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drainage profilés avec capotage

- drainages fraverse

S Toek

[

Etancheité
complémentaire

Drainage en cascade

[

Etancheité
complémentaire

Qs
a3

70

41.2

210
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détail mise en oeuvre AC044

AC044 collee
Tl
D I /@DFf
J i
K, 0 -
- N
0 = D N
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Maconnerie
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Mise en oeuvre PMR

100.0000————

AN

Coupe A-A

Sol i

T
> v & v
v v
N4
v B . W
, - v
L v e vV
v
>
12 ° (v ¥ W %
Vo s R v, -
I s
v . " Y
v
. R > .
voove L lr v
v, v, W B,
v v, - e,
v
4 v
Yy g ¥
v s,
v v
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Mise en oeuvre en ITE

— <

| 4 ” <

| I <

— i A < 4 9

— A48
— <
T <

— <

— B )

- B <
N 4
- <

| 4

A
<
4
A
<
<
etancheite silicone.
complementaire équerre
filante3mm
= [
—F [ rooora <

Piece de bouchement deligne

AC004 collee i

e tete e
g tete e
e veveve v
g tete et
etetetevele
A
agegege2e2008
agese2e202008
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Mise en oeuvre située coté intérieur sans feuillure dans le mur,
calfeutrée et fixée en applique intérieure
appui ou rejingot aligné

- 11 | Enduit
© T
’ ‘ Coupe B-B
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