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AVANT-PROPOS

Les Avis Techniques et les Documents Techniques d’Application sont destinés a mettre a disposition des acteurs de la
construction des éléments d’appréciation sur la facon de concevoir et de construire des ouvrages au moyen de produits ou
procédés de construction dont la constitution ou I'emploi ne relévent pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.

Au terme d’une évaluation collective, 'avis technique de la commission se prononce sur |'aptitude a I'emploi des produits ou
procédés relativement aux exigences réglementaires et d’'usage auxquelles l'ouvrage a construire doit normalement satisfaire.

Versions du document

Version Description Rapporteur Président

Cette version annule et remplace I'Avis Technique 13/15-1279.
Cette 2°™me révision intégre les modifications suivantes :
- Suppression du produit SD 50 en tant que primaire,,

- Mise a jour de dénominations commerciales de plusieurs
produits (STRATILAC EL V2, ETANPRIM SH-V, Bekagrit, SD 50

Vi V) Julien ROUSSY Christophe DUFOUR

- Modification désignation commerciale de la chape MAPECEM-
MAPECEM PRONTO qui devient MAPECEM X'PRESS- MAPECEM
PRONTO X'PRESS,

- Mises a jour de jurisprudences.
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1. Avis du Groupe Spécialisée

Le Groupe Spécialisé n°® 13 - Procédé pour la mise en ceuvre des revétements de la Commission
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 04 février 2020, le procédé PROTHEANE SP,
présenté par la Société SPPM. Il a formulé, sur ce procédé, I'Avis Technique ci-aprés. L'avis a été
formulé pour les utilisations en France métropolitaine et les DROM.

1.1. Définition succincte

1.1.1. Description succincte

Le procédé PROTHEANE SP est destiné a la réalisation de bassins et de plages de piscine étanches classées P3 au sens de la
Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux - Revétements de sol - Cahier 3782 avec revétement carrelé.

En bassin, il est destiné a la réalisation d’ouvrages de type C au sens du fascicule 74 et une étanchéité de classe 3 au sens de
I’Eurocode 2 NF EN 1992-3 (ouvrage dont I’étanchéité est assurée par un revétement adhérent au support).

Ce procédé est destiné aux travaux neufs et de rénovation (aprés mise a nu du support) pour bassins intérieurs ou extérieurs.

Le systéme, mis en ceuvre sur un support conforme au fascicule 74 (pour la réalisation d’ouvrages de type C et d’une étanchéité
de classe 3 au sens de I'Eurocode 2 NF EN 1992-3), est constitué par :

- les produits de réparation et de préparation du support,

- la résine époxy bicomposante SD 50 ou ETANPRIM SH (en fonction de I'humidité du support), venant imprégner le tissu de
fibres de verre VP 45,

- les produits de collage et de jointoiement du carrelage collé,
- les produits et accessoires de traitement des points singuliers (angles, pénétrations, raccords aux plages, ...).

Nota : en cas de bassin en toiture, ce procédé n’assure pas I’étanchéité de toiture, qui doit étre traitée par ailleurs.

1.1.2. Ildentification
La marque commerciale et le numéro de lot de fabrication sont inscrits sur les emballages.

1.2. AVIS

1.2.1. Domaine d’emploi accepté

Le PROTHEANE SP est une étanchéité associée a un carrelage collé il est destiné :

e Aux bassins de piscine de type C : bassin, pédiluve, goulotte, bac tampon, margelles, escaliers immergés.
- Eau traitée au chlore, oxygéne actif, électrolyte, ozone, eau de mer, ...
- Les bassins dont I'eau est traitée au brome sont a exclure.

e Aux plages de piscine classées P3 au sens de la Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux - Revétements
de sol - Cahier 3782 avec remontées en plinthe et raccordement aux bassins :

- Plages intérieures
- Plages extérieures sur terre-plein
Le domaine d’emploi est détaillé a I'article 1 du Dossier Technique.

1.2.2. Appréciation sur le procédé

1.2.2.1. Satisfaction aux lois et réglements en vigueur et autres qualités d’'aptitude a I'emploi

Données environnementales

Le procédé ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance
environnementale particuliere. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude a I’emploi du procédé.

Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de I'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
I'’ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci.

Le contréle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ
du présent avis. Le titulaire du présent avis conserve l'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.

Prévention des accidents, maitrise des accidents et maitrise des risques lors de la mise en ceuvre et de I’entretien

Tous les produits définis au § 2.5 a I'exception des silices et sable BEKAGRIT, de I'agent thixotrope SYLTOHIX 53, du tissu VP
45, des mastics SIL 60 sanitaire et MS 108, des profilé et équerre SCHLUTER DILEX HKS, MIFASOL HO 38/14 et SCHIENE E-
V4A, et des porte buse et caniveau KHIRAL PB et KHIRAL CF, disposent d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS).

L’'objet de la FDS est d’informer I'utilisateur de ce procédé sur les dangers liés a son utilisation et sur les mesures préventives
a adopter pour les éviter, notamment par le port d’équipements de protection individuelle (EPI).
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1.2.2.2. Aptitude a I'emploi

Comportement au feu
Le procédé PROTHEANE SP n’est pas de nature a affecter la tenue au feu des ouvrages.

Stabilité en zone sismique

Le procédé peut étre mis en ceuvre en toutes zones de sismicité, pour des batiments de toute catégorie d’'importance et pour
toutes classes de sol, au sens des décrets et arrété modifié du 22 octobre 2010 pour autant que l'ouvrage soit congu et réalisé
sans joint de dilatation. Si I'ouvrage comporte des joints de dilatation, le Dossier Technique prévoit |'utilisation d’un dispositif
défini au § 2.13.3. Dans ce cas, l'utilisation du procédé est limitée a la zone de sismicité 1 et aux batiments de catégories
d'importance I et II situés en zone de sismicité 2, au sens des décrets et arrété modifié du 22 octobre 2010.

Adhérence

Les conditions de mise en ceuvre définies au Dossier Technique permettent d’obtenir une adhérence satisfaisante a condition
que le délai de séchage d'une nuit soit respecté avant la mise en ceuvre du carrelage.

Comportement vis-a-vis du passage de I’eau

Sous réserve du respect du Dossier Technique tant sur la nature du support de pose, que de sa préparation, ce systéme
présente une tenue a la fissuration et a la pression - contrepression d’eau permettant d’obtenir I’étanchéité de I'ouvrage final
réalisé.

Tenue au choc du revétement céramique

Compte tenu de 'usage qui est réservé a ce procédé, il présente une tenue aux chocs normalement suffisante.

1.2.2.3. Durabilité
Dans le domaine d’emploi accepté, la durabilité de I'ouvrage réalisé peut étre appréciée comme satisfaisante.

La société SPPM s’engage a remettre une notice d’entretien au Maitre d'Ouvrage et de lui apporter son assistance technique
pour l'entretien en cas de demande.

1.2.2.4. Fabrication et contréle
Cet avis est formulé en prenant en compte les contréles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique.

1.2.2.5. Mise en ceuvre

Ce procédé nécessite de respecter les consommations et les délais de séchage. Il exige une mise en ceuvre soignée, notamment
pour le traitement des points singuliers (raccordements sol — mur,...).

1.2.3. Prescriptions Techniques

1.2.3.1. Conditions de mise en ceuvre

Le support doit répondre aux exigences du Fascicule 74 « Cahier des clauses techniques générales pour la construction des
réservoirs en béton » pour les ouvrages de type C et aux exigences de classe 3 au sens de I’'Eurocode 2 NF EN 1992-3.

La description des pentes est :
- en bassin, a la charge du lot gros-ceuvre et devra étre spécifiée dans les DPM,

- en plage, définie par le Maitre d’Ouvrage et spécifiée dans les DPM. Les plans doivent étre remis a I'entreprise de mise en
ceuvre du procédé PROTHEANE SP.

La description des pentes en plage doit étre définie par le Maitre d’Ouvrage et spécifiée dans les DPM. Les plans doivent étre
remis a I’entreprise de mise en ceuvre du procédé PROTHEANE SP.

Des exigences complémentaires quant a l'accessibilité de Personnes a Mobilité Réduite sont précisées dans les textes
réglementaires régissant la conception de ces ouvrages.

Les pentes ainsi définies dans les DPM doivent étre vérifiées a I'aide d’un dispositif adapté avant application du revétement.

Avant la mise en ceuvre du systéme PROTHEANE SP : il convient de s’assurer que les opérations de reconnaissance et de
préparation du support ont été réalisées conformément aux dispositions du dossier technique, notamment en ce qui concerne
le traitement des fissures.

Puis, avant la pose du carrelage dans le bassin, une mise en eau préliminaire est réalisée pour valider le caractére étanche du
bassin, conformément aux dispositions du § 2.20 du Dossier Technique.

Les carreaux utilisés en bassins et en plages de piscine sont de classe P3 et d'épaisseur minimale de 8 mm.

Le Maitre d’Ouvrage devra définir, dans le cadre d’une étude préalable, les modes de raccordement aux accessoires concernés
pour le traitement des points singuliers.

Le respect des dispositions décrites dans le dossier technique nécessite le recours aux accessoires de raccordement
correspondants.

1.2.3.2. Assistance Technique
La société SPPM est tenue d'apporter son assistance technique a toute entreprise appliquant le systéme qui en fait la demande.

Pour chaque chantier, les fiches de contrles annexées au Dossier Technique, remplies par I'entreprise de mise en ceuvre, sont
obligatoirement remises a la Société SPPM pour validation.

Note :Cette assistance ne peut étre assimilée ni a la conception de I'ouvrage ni a I'acceptation des supports, ni a un controle
des régles de mise en ceuvre.
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Appréciation globale
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. paragraphe 1.2.1) est appréciée favorablement.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Un suivi de la consommation sera effectué et consigné sur chantier.

L'entreprise de mise en ceuvre fournira un carnet de détails reprenant le traitement de I'ensemble des points singuliers au
maitre d’ceuvre pour validation.
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2. Dossier Technique

Issu du dossier établi par le titulaire

2.1. Données commerciales

2.1.1. Coordonnées
Titulaire(s) : Société SPPM

27-29, rue Raffet
75016 PARIS

Tél. : 01.40.09.70.15
Fax : 01.45.25.81.34

Internet : www.sppm.fr

2.2. Description

Le PROTHEANE SP est un procédé d’étanchéité sous carrelage collé d’épaisseur 2,5 mm destiné a étancher les plages classées
P3 au sens de la Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux - Revétements de sol - Cahier 3782 et les
bassins de piscine.

Il se présente en 3 versions :
- PROTHEANE SP P1 : pour les supports secs et humides.
- PROTHEANE SP P2 : pour les sols secs, humides et soumis a des remontées d’humidité (procédé barriére).
- PROTHEANE SP P3 : bac tampon et goulottes.

Tableau 1- Systémes en radier et plages

Référence PROTHEANE SP P1 PROTHEANE SP P2

Destination Support sec & humide Support soumis a des remontées d’humidité

ETANPRIM SH

Primaire a 400 g/m?2
Saupoudrage de silice a refus 0,1/0,6
s ETANPRIM SH
2
SD 50 a raison de 800g/m 4 raison de 800g/m?
B Renfort VP 45
Etanchéité
. ETANPRIM SH
SD 50 a raison de 600g/m?2 4 raison de 600g/m2

Saupoudrage a refus de BEKAGRIT 0,1/0,8 ou 0,5/2,5

Tableau 2- Systéme en bajoyer

Référence PROTHEANE SP P1 PROTHEANE SP P2
Domaine d’emploi Support sec & humide Support soumis a des remontées d’humidité
ETANPRIM SH
Primaire a 400 g/m2
Saupoudrage de silice a refus 0,1/0,6
SD 50-V a raison de 800g/m? 5 rEa-Ii-sAo'\ll'\Pgélvflsggg_/va
3 Renfort VP 45
Etanchéité
SD 50-V a raison de 600g/m?2 5 g?o'\:lpgé'\ggg/vmz

Saupoudrage a refus de BEKAGRIT 0,1/0,8 ou 0,5/2,5
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Tableau 3 - Systémes en bacs tampons et goulottes en horizontal

Référence PROTHEANE SP P3 PROTHEANE SP P3PB

Domaine d’emploi Support sec & humide Support soumis a des remontées d’humidité

ETANPRIM SH

Primaire a 400 g/m2
Saupoudrage de silice a refus 0,1/0,6
SD 50 a raison de 800g/m2 N rairc?nstlglogg/mZ
i Renfort VP 45
Etanchéité
SD 50 a raison de 600g/m2 3 rai?;r?nszIGMO(?:/mZ

KF 210 a raison de 600g/m2

Tableau 4 - Systémes en bacs tampons et goulottes en vertical

Référence PROTHEANE SP P3 PROTHEANE SP P3PB

Domaine d’emploi Support sec & humide Support soumis a des remontées d’humidité

ETANPRIM SH

Primaire a 400 g/m2
Saupoudrage de silice a refus 0,1/0,6
s ETANPRIM SH-V
- 2
SD 50-V a raison de 800g/m & raison de 800g/m2
A Renfort VP 45
Etanchéité
R ETANPRIM SH-V
- 2
SD 50-V a raison de 600g/m & raison de 600g/m2

KF 210 a raison de 600g/m?2

Le PROTHEANE SP constitue un revétement d’étanchéité adhérent a la structure en béton, il est donc de type C au sens du
fascicule 74 et une étanchéité de classe 3 au sens de I'Eurocode 2 NF EN 1992-3 § 7.3.1. Il est destiné a étancher les parois
béton de classe 0, 1 et 2 au sens de I'EUROCODE 2 partie 3 et du Fascicule 74.

Le PROTHEANE SP est saupoudré de sable formant clef d’accrochage pour la colle a carrelage.
Les colles a carrelage associées au procédé sont définies au § 2.13.

2.3. Domaine d’emploi

Le PROTHEANE SP est une étanchéité associée a un carrelage collé il est destiné :

¢ Aux bassins de piscine de type C : bassin, pédiluve, goulotte, bac tampon, margelles, escaliers immergés.
- Eau traitée au chlore, oxygene actif, électrolyte, ozone, eau de mer, ...
- Les bassins dont I'eau est traitée au brome sont a exclure.

e Aux plages de piscine avec remontées en plinthe et raccordement aux bassins :

- Plages intérieures classées P3 au sens de la Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux - Revétements
de sol - Cahier 3782

- Plages extérieures sur terre-plein

Les conditions suivantes sont admises :
- Piscines situées sur terre-plein ou en étage, couverte ou extérieure,
- Plages intérieures,

Plages extérieures sur terre-plein,
Piscines extérieures en climat de plaine,
Travaux neufs et de rénovation.

Le PROTHEANE SP convient aux principales utilisations suivantes :

Usage public ou privé,
Centres aquatiques :

Normés de type GE, M, C (course, waterpolo, synchronisée, plongeon)

De type 1, 2, 3 de la norme NF EN 15288-1
Bassins ludiques

Pataugeoires.

Réception de toboggan.

Spa

Thalassothérapie : eau de mer,
Balnéothérapie,

Bains japonais : eau chaude jusqu’a 40 °C,
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- Thérapeutique,
- Fosse a plongée.
Ne sont pas visées :
- Les piscines et plages extérieures en climat de montagne.
- Les piscines et plages situées sur des toitures.
- Les plages extérieures recouvrant des locaux fermés tels que des galeries techniques.
- Les plages avec plancher chauffant en dalle ou chape désolidarisée sur isolant.
- Les bassins dont I'eau est traitée au brome.
- Les hammams et saunas.

2.4. Exigences relatives au support

Il est rappelé que I'étude concernant la stabilité de I'ossature et des éléments porteurs de I'ouvrage ne reléve pas de la
compétence de l'entrepreneur.

La reconnaissance de supports, réalisée contradictoirement entre I’entrepreneur, le macgon et le maitre d’ceuvre, a pour objet
de vérifier avant le début des travaux que les supports et les ouvrages annexes sont conformes aux regles de I'art et au présent
Dossier Technique, et de définir les solutions constructives dans les cas non prévus, notamment en rénovation.

Note : la réception des fissures est a faire aprés préparation du support cf. § 2.11.3.

Les DPM devront définir les carreaux et leur résistance a la glissance.
2.4.1. Etat du support

2.4.1.1. Description d’'un support humide

1l s’agit d’un support en béton dont le taux d’humidité massique, vérifié a la bombe a carbure conformément a I'annexe de la
norme NF DTU 53.2, NF DTU 54.1 ou NF DTU 51.2 applicable a partir de 4 cm de profondeur, excéde 4,5 %. Ne sont pas
compris les supports soumis a des remontées d’humidité tels que décrits au § 2.4.2.

Sont aussi considérés comme supports humides :
- Un support constitué d’ETANTOP 309 s’il est agé d’'un minimum de 12 heures a 20 °C et de moins de 28 jours.
- Une chape, dalle ou enduit de mur 4gé d’un minimum de 10 et de moins de 28 jours

Lorsque cette configuration est rencontrée, la résine mise en contact avec le support doit obligatoirement étre la résine
ETANPRIM SH.

2.4.1.2. Description d’un support soumis a des remontées d’humidité

1l s’agit d’un support en béton en contact par sa sous face ou ses bords avec un milieu susceptible d’étre humide ; cette humidité
est absorbée par capillarité. Un tel support peut, lors de I'application du revétement, avoir un taux d’humidité massique inférieur
44,5 %.

Les situations identifiées comme caractéristiques des risques visés lorsque les supports sont destinés a étre recouverts d’un
revétement imperméable ou sensible a I'hnumidité sont les suivantes :

- Cas d'un dallage y compris dans le cas ou les documents particuliers du marché (DPM) ont prévu une interface
anticapillaire ou pare-vapeur entre la forme et le corps du dallage,

- Cas d’une chape ou d’une dalle adhérente a un dallage sur terre-plein,

- Cas d’un plancher constitué d’une dalle en béton coulée sur bacs acier collaborant,

- Cas d’une dalle en béton ou chape coulée sur un ouvrage étanché,

- Cas d’un plancher sur vide sanitaire non ventilé,

- Cas d’un plancher au-dessus d’un local a trés forte hygrométrie au sens de l'article 6.4.2.1 de la norme NF DTU 20.1 P4,
- Cas d’un dallage revétu de carrelage.

Lorsque cette configuration est rencontrée un procédé barriére est nécessaire. La premiére couche appliquée sur le support doit
obligatoirement étre un primaire ETANPRIM SH saupoudré de silice 0,1/0,6 ou 0,4/0,9, puis d'une imprégnation en ETANPRIM
SH ou ETANPRIM SH-V a 800 g/m2 avec une toile VP45, et une saturation en ETANPRIM SH ou ETANPRIM SH-V a 600 g/m?2.
Cela correspond exactement aux systéemes TECTOPROOF PB TV 45-S et TECTOPROOF PB TV 45-V de I'’ATec 12/13-1662_V2,
qui est un procédé de préparation de sol en barriére adhérent pour support humide ou exposé a des reprises d’humidité.

2.4.2. Supports admissibles en bassin

La structure sera en béton armé calculé conformément au fascicule 74 avec un coefficient o < 450. Les actions a prendre en
compte sont celles de l'article IV.5 en tenant compte des effets de la température pour le remplissage a I'eau froide.

Cette reconnaissance est formalisée sur la fiche de contrble n° 2 (identification, contréle et réception du support).

2.4.2.1. Supports neufs

Sur le béton de structure

Le PROTHEANE SP peut étre appliqué directement sur la structure en béton armé agée de plus de 28 jours. Le béton sera mis
en ceuvre conformément au fascicule 74.

Ouvrages rapportés
Les ouvrages rapportés seront réalisés en adhérence sur |I'élément porteur agé d’au moins 2 mois.
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Tableau 5

Fond de bassin Bajoyer

L. . Mortier de réparation généralisé de classe R3 ou R4 suivant
Dalle de classe C35 selon NF EN 206-1 cohésion 1,5 MPa, épaisseur EN 15004-3 cohésion 1.5 MPa

minimale 5 cm , . . . .
Epaisseur : consulter la fiche technique du produit

MAPECEM X'PRESS, MAPECEM PRONTO X'PRESS sur barbotine

d’adhérence épaisseur mini : 3 cm Béton projeté conforme a la NF EN 14487-2 et aux

recommandations de I'’ASQUAPRO

Chape en mortier KORON MF25 épaisseur minimale de 3 cm sur
barbotine d’adhérence

Mortier de résine o, . .
L, L. L Pate époxy a base de STRATILAC EL V2 et de silice de type 1, 2 ou 3
Type C sur primaire époxy, épaisseur minimale 1 mm

Enduit réalisé par projection de mortier type MAPEI Mapegrout

Chape * avec une cohésion superficielle de 1,5 MPa réseau 200

* Pour obtenir une cohésion superficielle de 1,5 MPa le mortier de la chape pourra avoir la composition suivante :
- 400 kg/m3 de ciment CEM II de classe 32,5 R
- 1400 kg/m3 de sable 0/4
- 1 kg/m3 de fibre synthétique

- le dosage en eau est E = 0,45

2.4.2.2. Revétements en place
Dépose du revétement existant y compris les chapes et mortier de pose pour retrouver le support béton.

2.4.3. Supports admissibles en plage

1l est rappelé que les éléments porteurs doivent étre calculés avec les charges d’exploitation indiquées a I'article VI.2.1 « actions
variables » du fascicule 74, conformément aux dispositions prévues par la norme NF EN 1992-1-1, au Cahier des Prescriptions
Techniques CPT Planchers et aux Avis Techniques des planchers considérés.

Cas plages extérieures sur terre-plein

Le type de liaison plage/bassin retenue doit permettre de garantir une désolidarisation des dalles ou dallages constituant les
plages attenantes au bassin.

Le dispositif utilisé permet la reprise des efforts verticaux au droit de la liaison et évite la transmission d’efforts horizontaux ou
de moments de flexion entre le bassin et les plages.

L'amplitude maximale des déplacements prévisibles au droit des joints ainsi créés doit faire I'objet d’'une étude particuliere. Le
dispositif d’appui devra étre dimensionné en tenant compte de ces déplacements.

Le référentiel de calcul utilisé est le NF DTU 13.3, dérogeant a l'article 1 en tant que support d’étanchéité.
L'espacement des joints respectera l'article 5.6.6. y compris en cas de dallage armé.

Les sollicitations de retrait différentiel ne sont pas a prendre en compte.

Les effets de la température sont a prendre en compte conformément a I'annexe C article 3.2.1.5.

Pour la prise en compte du gradient thermique d{ a I'ensoleillement, la valeur recommandée par défaut C= 70°C/m est
applicable aux revétements de coloris clair. Conformément a l'article 6.1 du DTU 59.1 les teintes sombres sont a proscrire
(coefficient d’absorption solaire > 0,70).

2.4.3.1. Supports neufs a base de liant ciment

Tableau 6 -Eléments porteurs

Eléments porteurs

Plage intérieure Plage extérieure

Plancher dalle avec continuité sur appuis

Dalle pleine en BA (béton armé) coulée in situ

Dalle pleine coulée sur prédalles en BA (béton armé)

Dalle pleine coulée sur prédalles en BP (béton précontraint)

Plancher en béton coulé sur bacs acier collaborant avec continuité
sur appuis

Plancher constitué de dalles alvéolées en BP ou BA avec dalle
collaborante rapportée en BA, avec continuité sur appuis

Plancher nervuré a poutrelles en BA ou BP et entrevous de coffrage
avec dalle de répartition compléte coulée en ceuvre

Dallage sur terre-plein Dallage sur terre-plein

Le PROTHEANE SP peut-étre appliqué directement sur ces éléments porteurs agés de 28 jours.

Les réservations nécessaires pour les siphons et caniveaux doivent étre prévues a la conception de I'ouvrage. Ce point est
particulierement important pour les planchers collaborants, dalles alvéolaires et planchers alvéolaires.
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Ouvrages rapportés

Les ouvrages rapportés seront réalisés en adhérence sur I'élément porteur 4gé d’au moins 6 mois pour les formes de pentes
adhérentes et 3 mois pour les reprofilage.

L’exigence d’une cohésion superficielle est de 1,5 MPa pour les ouvrages rapportés extérieurs.

Tableau 7
Plage intérieure Plage extérieure
Dalle classe C20/25 non armée Dalle C20/25
Cohésion superficielle 1 MPa conforme au DTU 26.2 Cohésion superficielle 1,5 MPa
Epaisseur minimum 5 cm Epaisseur minimum 5 cm
Dalle béton en KORON BF25 épaisseur minimale de 5 cm sur Dalle béton en KORON BF215
barbotine d’adhérence épaisseur minimale de 5 cm sur barbotine d’adhérence
Chape en mortier KORON MF25 épaisseur minimale de 3 cm sur Chape en mortier KORON MF25
barbotine d’adhérence épaisseur minimale de 3 cm sur barbotine d’adhérence
MAPECEM X'PRESS, MAPECEM PRONTO X'PRESS sur barbotine MAPECEM X'PRESS, MAPECEM PRONTO X'PRESS sur barbotine
d’adhérence. d’adhérence.
Epaisseur mini 1,5 cm Epaisseur mini 1,5 cm
Mortier de résine Mortier de résine
Type C sur primaire époxy Type C sur primaire époxy
1mm < Epaisseur < 50 mm 1mm < Epaisseur < 50 mm
Chape () avec une cohésion superficielle de 1 MPa Chape @ avec une cohésion superficielle de 1,5 MPa
. ETANTOP 309 . ETANTOP 309
Epaisseur 4 a 50 mm Epaisseur 4 a 50 mm
(Mle mortier de la chape doit avoir la composition suivante :
- 350 kg/m3 de ciment CEM II de classe 32,5 R
- 1400 kg/m3 de sable 0/4
- 1 kg/m3 de fibre synthétique
- le dosage en eau est % = 0,45
(2)]e mortier de la chape doit avoir la composition suivante :
- 400 kg/m3 de ciment CEM II de classe 32,5 R
- 1400 kg/m3 de sable 0/4
- 1 kg/m3 de fibre synthétique
- le dosage en eau est g = 0,45

- Désolidarisation périphérique : joint sec
- Joint de fractionnement : joint sec tous les 60 m2 et au plus tous les 8 m linéaires.

2.4.3.2. Sols en place

Si le carrelage existant recouvre déja un premier carrelage, procéder a la dépose intégrale jusqu’au plancher béton. Si une
étanchéité est présente sous le carrelage existant il doit systématiquement étre déposé.

1l appartient aux DPM de définir, partant du béton brut, I'ouvrage a construire :
- le plan de pente,
- le raccordement aux avoisinants,
- la position des siphons, caniveaux et cloisons.

Les DPM doivent tenir compte d’une épaisseur minimale indiquée dans le tableau ci-dessous au point bas pour réaliser une
forme de pente et prévoir les décaissés nécessaires a la mise en place des siphons et caniveaux.

Les systémes d’évacuation existants devront systématiquement étre déposés et remplacés.

Tableau 8
Type d’ouvrage rapporté Epaisseur minimale
Dalle 5cm
Mortier de résine type C 0,1 cm
Chape KORON MF 25 3cm
ETANTOP 309 4 mm

Carrelage de sol scellé ou collé

Si le carrelage existant recouvre déja un premier carrelage, procéder a la dépose intégrale jusqu’au plancher béton. Si une
étanchéité est présente sous le carrelage existant il doit systématiquement étre déposé.

e Revétement conservé

Si sa cohésion est supérieure a 1 MPa et si I'étude préalable a conclu a la faisabilité de la mise en ceuvre du procédé
PROTHEANE SP (cf. annexe 3) un ancien revétement peut étre conservé.

e Revétement déposé
Dépose du carrelage existant et des formes de pente éventuelles pour retrouver le plancher béton.
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Aprés dépose de l'ancien revétement (enduit de préparation de sol et forme de pente comprise) ou ancien plancher non

recouvert.

Dans tous les cas, on retrouve le support béton.

Anciennes résines (cf. Annexe 4)

e Résine de nature autre qu’époxy
Elle est complétement éliminée.

e Résine époxy

Un essai d’adhérence suivant FC n° 6 sera réalisé.

Si o = 1 MPa (1,5 MPa en plages extérieure), la résine en place est conservée.
Si 0 < 1 MPa (1,5 MPa en plages extérieure), elle est éliminée.

2.4.3.3. Relevés sur parois

Supports minéraux

Le cahier du CSTB 3567 classe les parois des locaux de piscine pour I’'exposition a I'eau en EC.

Tableau 9
Type de support Nomenclature du CPT (cf. tableau 1) Degré d’exposition a I’eau des locaux EC
Macgonnerie (béton - enduit base ciment S1-S2-S3 Admis
Ce type de support est visé dans I’Avis
Plagues de parement a base de ciment ou S15 Technique ou dans le Document Technique
de ciment-silicate d’Application qui précise le degré
d’exposition a I'eau des parois
Carreaux de terre cuite hourdés au ciment S12 Admis
Blocs de bgton cellul\alres nus h_ourdes avec s13 Admis
un liant colle a base de ciment

La hauteur de relevé sur parois est de 10 cm au-dessus du niveau fini de I'ouvrage en sol.

2.4.4. Exigences relatives au support
Tableau 10 - caractéristiques des éléments porteurs
bassin Plage intérieure Plage extérieure
Radier Bajoyer Sol Relevé Sol
Parement Il sera de type 1l sera classé 1l sera de type lissé Cf. DTU ou Avis 1l sera lissé au sens
lissé au sens du « parements soignés au sens du DTU 21 Technique du du DTU 13.3
DTU 21 fins » et le bullage support
conforme au § V.4.2.1
du fascicule 74
Tolérance :
Fléche 2 m 7 mm 5 mm 7 mm Voir DTU ou Avis 7 mm
Fléche 20 cm 2 mm 2 mm 2 mm Technique du 2 mm
S S support o
Bullage Lissé 10% de la surface, Lissé Lisse
bulle maxi 1 cm2,
profondeur maxi
5 mm
Inférieure a
Désaffleur des arréts Inférieure a 3 3 mm avec un linéaire
de coulage mm inférieur a
1 m par m2
Cohésion superficielle > 1,5 MPa > 1,5 MPa > 1 MPa > 0,5 MPa > 1,5 MPa

Durée d’absorption a
la goutte d’eau

Entre 60 et 240 secondes

2.4.4.1.

Caractéristiques dimensionnelles des bassins

Les bassins normés (GE, M, C) auront des tolérances dimensionnelles conformes a la reglementation de la FFN en tenant compte
d’une épaisseur de 2,5 mm pour le revétement PROTHEANE SP auquel il faut ajouter I’épaisseur du carrelage et de sa colle.
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2.4.4.2. Délai de séchage pour recevoir le PROTHEANE SP

Tableau 11
Support Age
Plancher porteur 28 jours
Mur en béton 28 jours
Chape, dalle, enduit 15 jours
Cloisons (pour les joints) 7 jours
Mortier de résine 12 heures a 20°C
ETANTOP 309 12 heures a 20°C

2.4.4.3. Support humide, procédés barriere

En plage, les supports nécessitant un procédé barriere sont revétus de PROTHEANE SP P2 dans lequel le procédé barriere
TECTOPROOF bénéficiant d’'un Avis Technique en cours de validité est incorporé.

Les dallages sur terre-plein et plancher en bac collaborant regoivent systématiquement le PROTHEANE SP P2.

2.4.5. Pente (cf. 8 2.17.1) en plages de piscines

Un plan de pente doit étre établi par le Maitre d’'ceuvre.

Les pentes doivent respecter les prescriptions des DPM.

Les pentes minimales a respecter sont les suivantes:

L'article A.322-21 du code du sport prévoit « pour éviter la stagnation de I'eau, les pentes sont comprises entre 3 et 5 %. »
Des exigences complémentaires quant a l'accessibilité de Personnes a Mobilité Réduite sont précisées dans les textes
réglementaires régissant la conception de ces ouvrages.

L'article 5.5.2 de la norme EN 15288-1 « exigences de sécurité pour la conception » demande des pentes comprises entre 2
et 5 %.

Pour éviter la stagnation d’eau entre les siphons, la noue doit avoir une pente minimale de 0,5 % (annexe C de la NF P 10-203-
1).

La pente du sol des douches et vestiaires doit étre une pente minimale de 1%.

Pour respecter le code du sport et I'accés PMR, les DPM doivent définir un plan de pentes conciliant les deux exigences par
exemple : les pentes de plages devront étre comprises entre 3 et 5 % et comprendront un cheminement jusqu’au bassin,
identifié et accessible aux personnes handicapées dont le devers sera inférieur a 2 %.

Nota : Les pentes de noue inférieure a 2 % peuvent conduire a des stagnations d’eau et a des probléemes de sécurité et
d’hygiene.

2.4.6. Revétements associés
Les carreaux utilisés sont de classe P3 et d’épaisseur minimale de 8 mm.

2.5. Matériaux

2.5.1. Présentation

Le PROTHEANE SP est un composite verre/ EPOXY qui résulte de I'imprégnation in situ d’un tissu de verre ADVANTEX (VP 45)
par un liant époxydique.

Le durcissement des mélanges est obtenu par une réaction entre deux composants. La durée d’utilisation est fonction du volume
du mélange et de la température ambiante.

2.5.2. Caractéristiques d’identification des constituants

Résine SD 50
- Nature chimique, type : Résine époxy bicomposant sans solvant.
- Fonction : Liant pour tiré a zéro et stratification.
- Conditionnement : kit de 24 kg, fut de 500 kg.
- Caractéristiques de la résine, du durcisseur et du mélange : Cf. Tableau 1 en annexe.

Résine SD 50 V
- Nature chimique, type : Résine époxy bicomposant sans solvant.
- Fonction : Liant de stratification pour la couche armée en relevé et pente > 30%.
- Conditionnement : kit de 12kg
- Caractéristiques de la résine, du durcisseur et du mélange : Cf. Tableau 2 en annexe.

Résine ETANPRIM SH
- Nature chimique, type : résine époxy bicomposant sans solvant.
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- Fonction : primaire pour support humide, liant pour tiré a zéro, pour mortier de résine, pour stratification
- Conditionnement : kit 4 et 24 kg, fut de 960 kg.
- Caractéristiques de la résine, du durcisseur et du mélange : cf. Tableau 2 en annexe.

Résine ETANPRIM SH-V
- Nature chimique, type : résine époxy bi-composant sans solvant.
- Fonction : Liant de stratification pour la couche armée.
- Conditionnement : kit 9 kg, 24 kg et fut de 570 kg.
- Caractéristiques de la résine, du durcisseur et du mélange :cf. Tableau 3 en annexe.

Résine ETANPRIM SH-V+
- Nature chimique, type : résine époxy bicomposant sans solvant.

- Fonction : primaire fortement thixotropé pour zone de béton bullée, reprise de bulle type E(1) - échelle 7 ou plus de la
norme P18-503

- Conditionnement : kit 25 kg
- Caractéristiques de la résine, du durcisseur et du mélange : Cf. Tableau 4 en annexe.

STRATILAC EL V2
- Nature chimique, type : résine époxy bicomposant sans solvant
- Fonction : Structural pour le procédé TECTOFLEX pate époxy pour gorge, fissure.
- Conditionnement : kit 5 kg
- Caractéristiques de la résine, du durcisseur et du mélange : cf. Tableau 5 en annexe.

Stratilac ER
- Nature chimique, type : résine époxy bicomposant sans solvant
- Fonction : Adhésif structural époxy, platine métallique, calfeutrement des fissures.
- Conditionnement : kit 5 kg
- Caractéristiques de la résine, du durcisseur et du mélange : cf. Tableau 5 en annexe.

- Nature chimique : Résine polyuréthane a deux composants sans solvant
- Fonction : adhésif structural polyuréthane pour le procédé TECTOFLEX et collage du profil EP4S. Prise rapide.
- Conditionnement : Kit prédosé de 5 Kg ou double cartouches (2 fois 200 ml).

Cf. Tableau 12 en annexe.

TF40
- Nature chimique : Résine polyuréthane a deux composants sans solvant
- Fonction : adhésif structural polyuréthane pour le procédé TECTOFLEX et collage du profil EP4S. Prise lente.
- Conditionnement : Kit prédosé de 5 Kg.

Cf. Tableau 13 en annexe.

Résine KF 210
- Nature chimique type : résine époxy bi-composant sans solvant.
- Fonction : liant pour couche de finition colorée.
- Conditionnement : kit de 25 Kg.

Cf. Tableau 17 en annexe.

KHOBRA EP100
- Nature chimique type : résine époxy bi-composant sans solvant.
- Fonction : liant pour injection des fissures.
- Conditionnement : 5 kg en f(it de 200 kg.

Cf. tableau 19 en annexe.

Silice naturelle

- Nature chimique : sables extra-siliceux secs, roulés et calibrés.

- Fonction : agrégats des systemes PROTHEANE SP.

- Granulométrie :
o type1l:0,1a0,6 mm (incorporation)
o type 2 :0,4a0,9mmou 0,4/0,8 (saupoudrage ou incorporation).
o type 3:0,1/0,4.
o type 4 : silmix 1800+ : 0,1/2.

- Conditionnement : sac de 25 kg.
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Sable BEKAGRIT
- Nature chimique : sable constitué de silicate d’aluminium.
- Granulométrie : 0,2/0,6 ou 1,25/2 mm
- Conditionnement : sac de 25 kg.

ETANSIF 2000
Latex pour améliorer I'adhérence et les performances des mortiers a base de liant hydraulique.
Cf. Tableau 6 en annexe.

SYLTOHIX 53

- Nature : agent thixotrope trés puissant a base de fibres de polyéthyléne utilisé pour thixotroper les liants époxy, SD50,
ETANPRIM SH et permettre le masticage des fissures et comblement des petites cavités.

- Conditionnement : sac de 10kg

Procédé TECTOFLEX
Procédé de pontage souple de joints de dilatation composé :

- d’une bande élastomére d’épaisseur 1 ou 2 mm.

- d’un adhésif époxy (ETANCOL 492 ou 303 ou STRATILAC EL V2)
Cf. Tableau 7 en annexe.

ETANTOP 309
- Nature chimique, type : mortier hydraulique modifiés.
- Fonction : ragréage de support, protection MO sous les appareils de cuisson.
- Conditionnement : sac 25 kg.
- Caractéristiques du mortier : cf. Tableau 8 en annexe.

ETANCOL 492
- Nature chimique : pate époxy a deux composants sans solvant.
- Fonction : adhésif structural époxy pour le procédé TECTOFLEX, platine métallique, pour le calfeutrement des fissures.
- Conditionnement : cartouche de 400 ml et kit 5Kg.

Cf. Tableau 9 en annexe.

ETANCOL 303
- Nature chimique : pate époxy a deux composants sans solvant.
- Fonction : adhésif structural époxy pour le procédé TECTOFLEX, platine métallique, pour le calfeutrement des fissures.
- Conditionnement : kit 1 et 5 Kg.

Cf. Tableau 10 en annexe.

VP 45
- Nature chimique, type : Tissu en fibre de verre ADVANTEX de masse surfacique 350g/m?2.
- Fonction : Armature pour revétement d’étanchéité.
- Conditionnement : rouleau de 1,27 m ou 0,20 m de large et 60 m de long.
- Caractéristiques de la résine, du durcisseur et du mélange : Cf. Tableau 11 en annexe.

SIL 60 sanitaire

- Nature chimique : silicone neutre.

- Fonction : mastic de calfeutrement.

- Conditionnement : cartouche de 310 ml (couleur : translucide, blanc, gris).
Cf. Tableau 14 en annexe.

MS 108
- Nature chimique : MASTIC MS polymeére.
- Fonction : calfeutrement entre carrelage et siphon ou caniveau, résistance en service jusqu’a 100°C.
- Conditionnement : cartouche de 290 ml (couleur : blanc).

Cf. Tableau 15 en annexe.

SIKASIL - POOL
- Nature : mastic silicone neutre monocomposant.
- Fonction : calfeutrement en piscine (bassin, plage).
- Conditionnement : cartouche de 300 ml.

VANDEX GROUT 20
- Nature chimique : liant hydraulique.
- Fonction : mortier de scellement.
- Conditionnement : sac de 25 Kg.
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Cf. Tableau 16 en annexe.

Profil SCHLUTER DILEX-HKS
- Nature: profilé a gorge en inox A4 dilatable.
- Fonction : joint de dilatation en angle.
- Conditionnement : barre de 2,50 m.

Equerre SCHLUTER SCHIENE E-V4A
- Nature: équerre en inox A4.
- Fonction : arrét PROTHEANE SP pour bouche de soufflage.
- Conditionnement : barre de 2,50 m.

Profil MIFASOL HO 38/14
- Nature: profilé en aluminium avec bande souple.
- Fonction : couvre joint de dilatation.
- Conditionnement : barre de 4 m.

KHIRAL PB

KHIRAL PB est un porte buse en PVC. Il est taraudé en 1” ou 2" pour recevoir, d’'un coté, des accessoires a visser (prise balai,
buse de refoulement, ...), de 'autre, une canalisation a coller.

KHIRAL CF

KHIRAL CF est un caniveau a fente en acier inox 316L pour plage, de faible encombrement (40 mm d’épaisseur). Il peut étre
incorporé dans la forme de pente.

Manufacturé en longueur standard de 3 m, il comporte de nombreuses piéces spéciales (en Té, croix, about, piquage, ...). Les
caniveaux possedent des brides en extrémités permettant un assemblage par boulonnage.
MC 210 PLUS

- Nature chimique type : mortier colle a séchage rapide certifié QB11.

- Fonction : mortier colle pour carrelage en plage de piscine.

- Conditionnement : sac de 25 kg.

Mortier colle MC 220 EXPRESS
- Nature chimique type : mortier colle a séchage rapide certifié QB11.
- Fonction : mortier colle pour carrelage en plage de piscine.
- Conditionnement : sac de 25 kg.

Colle J300 EPOCOLOR
- Nature chimique type : colle époxydique bicomposante.
- Fonction : collage du carrelage et jointoiement en bassin et plage de piscine.
- Conditionnement : kit de 5 kg.

KORON BF25
- Nature chimique type : béton fibré prét a I'emploi.
- Fonction : réalisation des dalles et des formes de pentes.
- Conditionnement : sac de 25 kg ou big-bag de 1200 kg.
Cf. tableau 20 en annexe.

KORON MF25
- Nature chimique type : mortier hydraulique prét a I'emploi.
- Fonction : réalisation des dalles et des formes de pentes.
- Conditionnement : sac de 25 kg ou big-bag de 1200 kg.

Cf. tableau 21 en annexe.

MAPECEM PRONTO X’PRESS
- Nature : mortier hydraulique prét a I’'emploi sous Avis Technique en cours de validité
- Fonction : Réalisation des dalles et des formes de pentes.
- Conditionnement : Sac de 25 kg.

MAPECEM X’PRESS
- Nature : Liant hydraulique pour chape a prise et séchage rapide sous Avis Technique en cours de validité
- Fonction : Réalisation des dalles et des formes de pentes.
- Conditionnement : Sac de 25 kg.

Page 18 sur 83



Avis Technique n° 13/20-1466_V1

2.6. Etiquetage

Chaque emballage comporte une étiquette mentionnant :
- Le nom et les coordonnées de la Société SPPM.
- La référence du produit.
- Le code produit.
- La quantité en kg.
- Le numéro de lot de fabrication.
- L'identification toxicologique et les phrases de risques.
- La date de péremption.

2.7. Fabrication des résines

La fabrication des constituants résine, tissu, sable est réalisée en France, dans des usines certifiées ISO 9001 version 2000, ils
subissent les contréles internes suivants :

- Sur résine :
- réception des matiéres premiéres en AQP avec production de bulletin d’analyse avant livraison.
- Sur les produits finis :
- Viscosité,
- Durée de vie en pot.
- Sur sable :
- Par coupure.
- Sur tissu :
- Grammage et certificat qualité pour les fils.

2.8. Exigences relatives a I’entreprise

La Société SPPM confie la mise en ceuvre du procédé PROTHEANE SP exclusivement a des entreprises agréées qui doivent
remplir plusieurs conditions et notamment :

- Disposer d'un personnel qualifié dans I'emploi des résines ainsi que le matériel nécessaire pour la préparation du support,
I’application des produits et le matériel de controle défini dans I’AT.

- Posséder la qualification QUALIBAT 3242 et/ou 3372.

- Accepter les indications des techniciens SPPM, pouvant aller jusqu’a la suspension des travaux si les conditions d’une bonne
exécution n’étaient pas réunies.

La Société SPPM dispose en permanence d’au moins un technicien pouvant contréler les supports et I'application des
revétements sur chantier.

Elle met son assistance technique a la disposition des Maitres d’ouvrage et Maitres d’ceuvre pour la mise en route des premiers
chantiers et la maitrise des aspects particuliers de ce procédé (reconnaissance et préparation des supports, définition des
travaux préliminaires nécessaires, points particuliers, confection et mise en place des mélanges, entretien et nettoyage...).

La société SPPM dispose d’un centre de formation pour les applicateurs. Elle les forme aux contréles et a |'application des
produits par deux méthodes :

- Formation par module vidéo pédagogique validé par QCM.
- Présentielle : démonstration des mises en ceuvre par un technicien.

2.9. Mise en ceuvre des ouvrages rapportés

Si des formes de pentes ou un rattrapage d’épaisseur sont nécessaires, ils peuvent étre réalisés par la mise en ceuvre des
ouvrages complémentaires adhérents décrits aux § 2.9.1 et2.9.2.

2.9.1. Radier bassin, plage

2.9.1.1. Réalisation d’une dalle ou chape adhérente
La mise en ceuvre d’une dalle adhérente conforme aux § 2.4.2 s’effectue comme suit :

- Mise en ceuvre, sur support préparé par grenaillage ou rabotage, application, sur un support préalablement humidifié, d’une
barbotine adjuvantée a I'ETANSIF 2000 (4 litres d’'ETANSIF 2000 + 8 litres d’eau + 25 Kg de ciment) ;

- Application, sur la barbotine fraiche, de béton fabriqué in situ ou livré en toupie ;
- Dressage a la régle puis talochage.

2.9.1.2. Réalisation de la dalle béton en KORON BF25

Sa mise en ceuvre s’effectue comme suit :

- Préparation du support par grenaillage ou rabotage,

- Réhydratation du support, puis élimination d’eau en surface, le support ayant été préalablement préparé,

- Application d’une barbotine adjuvantée a I'ETANSIF 2000 (4 litres d’/ETANSIF 2000 + 8 litres d’eau + 25 kg de ciment),
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- Préparation du béton KORON BF25 en gachant 2,5 litres d’eau pour 25 kg du KORON BF25,
- Etalement du béton sur la barbotine fraiche, dressage & la régle puis serrage par talochage,
- Cure du béton par pulvérisation d’eau le soir et le lendemain.

Le primaire du PROTHEANE SP est toujours réalisé a I'aide de I'ETANPRIM SH aprés 15 jours de séchage (cf. § 2.12.4.1 et
2.12.5.1).

2.9.1.3. Réalisation de la chape en KORON MF25

Sa mise en ceuvre s’effectue comme suit :

- Préparation du support par grenaillage ou rabotage,

- Réhydratation du support, puis élimination d’eau en surface, le support ayant été préalablement préparé,

- Application d’une barbotine adjuvantée a 'ETANSIF 2000 (4 litres d’'ETANSIF 2000 + 8 litres d’eau + 25 kg de ciment),
- Préparation du mortier KORON MF25 en géachant 2,5 litres d’eau pour 25 kg du KORON MF 25,

- Etalement du mortier sur la barbotine fraiche, dressage a la régle puis serrage par talochage.

Le primaire du PROTHEANE SP est toujours réalisé a I'aide de 'ETANPRIM SH aprés 15 jours de séchage (cf. § 2.12.4.1 et
2.12.5.1).

2.9.1.4. Réalisation d’une chape a prise rapide MAPECEM PRONTO X'PRESS
Sa mise en ceuvre s’effectue comme suit :
- Préparation du support par grenaillage ou rabotage ;

- Application d’une barbotine adjuvantée au Planicréte Latex (1 litres de Planicréte Latex + 1 litre d’eau + 8 kg de MAPECEM
PRONTO X'PRESS) ;

- Préparation du mortier MAPECEM PRONTO X'PRESS en géchant 2,2 litres d’eau pour 25 kg de MAPECEM PRONTO X'PRESS.
Le malaxage est réalisé a |'aide d’'un malaxeur a axe vertical ;

- Etalement du mortier sur la barbotine fraiche, dressage a la régle puis serrage par talochage.

Au-dela de 6 cm d’épaisseur, réaliser la chape en 2 passes espacées de 4 h minimum, aprés humidification et interposition de
la barbotine. Les reprises de coulage et les jonctions avec les zones conservées seront enduites de barbotine.

Par temps chaud, une application apreés 12 heures est possible si la cohésion superficielle (FC N°3) de la chape MAPECEM
PRONTO X'PRESS est supérieure a 1,5 MPa.

2.9.1.5. Réalisation d'une chape a prise rapide MAPECEM X'PRESS
Sa mise en ceuvre s'effectue comme suit :
- Préparation du support par grenaillage ou rabotage ;

- Application d’une barbotine adjuvantée au Planicréte Latex (1 litres de Planicréte Latex + 1 litre d’eau + 8 kg de MAPECEM
X'PRESS) ;

- Préparation du mortier MAPECEM X’PRESS :
- Dosage du liant : 350 a 450 kg de liant MAPECEM X'PRESS par m3 de granulats 0/8 mm ou 0/5 mm.

- Mélanger le liant MAPECEM X'PRESS avec les granulats puis ajouter I'eau jusqu’a obtention d’'un mélange homogéne de
consistance adaptée.

- Taux de gachage : il sera déterminé a consistance en fonction de I'humidité du sable utilisé.
- Mode de malaxage : a la bétonniére ou au malaxeur-transporteur pendant 2 a 3 minutes.

Au-dela d’une épaisseur de 8 cm avec du sable 0/5 mm, procéder en 2 passes ou mélanger le liant avec du sable 0/5 mm et
du gravillon 4-8 mm.

2.9.1.6. Réalisation d’'un mortier de résine

Sur le support préparé par grenaillage ou rabotage, application d’'une couche de primaire (ou de tiré a zéro) a base de résine
d’ETANPRIM SH sur support humide ou exposé a des reprises d’humidité.

Le mortier de résine est appliqué sur le primaire frais.
Le mortier est obtenu par mélange du liant époxy retenu en primaire et du sable type 4 dans le rapport pondéral de 1/14.

Le mélange sable/résine est réalisé pour de petites quantités a I'aide d’'un mélangeur électrique manuel, et pour les grosses
quantités d'un malaxeur a cuve fixe.

Le mélange est appliqué sur le sol puis régulé a la lisseuse.

L'épaisseur et la pente sont respectées par la mise en place de plats métalliques servant de gabarit.
Le mortier est égalisé en déplacant une regle aluminium sur les gabarits.

Le mortier est serré puis lissé a I'aide d’une lisseuse inox.

Le PROTHEANE SP est mis en ceuvre au plus tét 12 heures apres réalisation du mortier de résine.

2.9.1.7. Réalisation du bouche-pore

Pour les dosages supérieurs ou égaux a 1/10, le mortier de résine réalisé conformément au § 2.9.1.5doit étre bouche poré
avant la réalisation du PROTHEANE SP. Le bouche pore est réalisé a I'aide du primaire thixotropé au Sylothix 53.

Il est mis en ceuvre, au minimum 12 heures aprés la mise en ceuvre du mortier de résine, a la raclette caoutchouc, a raison de
400 g/m=2.
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2.9.1.8. Réalisation de 'ETANTOP 309

Préparation du support par grenaillage ou rabotage.

Application du primaire époxy ETANPRIM SH et saupoudrage a refus avec surplus de BEKAGRIT 10/14.
Le lendemain : balayage et aspiration du sable non incrusté.

Préparation des mélanges

Dans un récipient contenant de I'eau de gachage, verser doucement I'ETANTOP 309 et mélanger pendant 3 mn a l'aide d’un
agitateur mécanique. La quantité d’eau de gachage est de 4,5 a 5 litres d’eau par sac de 25 kg d’'ETANTOP 309.

Mise en ceuvre

Déverser au sol I'ETANTOP 309. L'étaler a l'aide d’une raclette crantée a I'épaisseur désirée puis passer le rouleau débulleur
(picots de 30 mm minimum).

Pour les grandes surfaces, la mise en ceuvre s’effectue a 'aide d’'une machine type PUTZMEISTER MP35. Le mélange est donc
effectué automatiquement et I’'eau dosée a I'aide d’'une pompe doseuse.

Saupoudrage de BEKAGRIT dans ’'ETANTOP 309

Avant la fin de prise (1 heure), 'ETANTOP 309 est saupoudré a refus de BEKAGRIT 10/14.

Le PROTHEANE SP est appliqué aprés au moins 12 heures de séchage.

2.9.2. Les bajoyers

2.9.2.1. Béton projeté
1l sera réalisé par projection suivant les recommandations de I’ASQUAPRO et la norme NF EN 14487-2.

2.9.2.2. Mortiers de réparation généralisé

La surface peut étre reprofilée a I'aide de mortier de classe R3 ou R4 en réparation manuelle type Planitop 400 de la Société
MAPETI.

2.9.2.3. Pate époxy

Les ragréages fins et les bouches porages seront réalisés a I'aide du STRATILAC ER, STRATILAC EL V2, ETANCOL 492, ETANCOL
303 ou ETANPRIM SH-V et de silice 0,1/0,6 ou 0,4/,09.

2.10. Principe du traitement d’un bassin et de sa plage

Surfaces revétues
Le revétement PROTHEANE SP en piscine revét en général, les parties suivantes :
- radier,
- bajoyer,
- margelle,
- téte de bassin,
- goulotte,
- caniveaux de plage (éventuel),
- le JD séparant le bassin des plages,
- plage avec remontée en plinthe.

2.11. Préparation du support

2.11.1. Préparation du support
Les supports sont préparés de maniére a obtenir les cohésions superficielles réclamées au §2.4.

La préparation des surfaces dans les conditions décrites ci-aprés est insuffisante pour faire apparaitre les défauts internes de
non-conformité du support. Ces opérations de préparation de surface n’‘ont pour objet que d’‘optimiser I'adhérence du
PROTHEANE SP mais ne permettent pas de faire ressortir les vices non apparents et non visitables du support lui-méme.

2.11.1.1. Les supports neufs

Les surfaces doivent étre soigneusement préparées de facon a les débarrasser de toutes souillures, de laitance de ciment, de balévres ou de
produit de cure.

Les systémes suivants peuvent étre utilisés en fonction de I'état du support, de I'importance des surfaces a traiter et de leur
localisation : grenaillage, meulage, rabotage, sablage, martelage, pongage diamanté ou abrasif, ou par lavage a haute pression
(> 400 bars) si le local permet ce type de préparation.

2.11.1.2. Les supports béton anciens

Les supports béton anciens sont préparés suivant leur état par un ou plusieurs des moyens suivants :
- Pongage diamanté non lisse puis aspiration.
- Grenaillage.
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- Rabotage.

- Décapage eau haute pression puis séchage.
- Hydro sablage.

- Sablage a sec.

2.11.1.3. Les anciens carrelages
Les anciens carrelages conservés (cf. annexe 3) sont préparés de la maniére suivante :
- Eliminer les carreaux cassés ou sonnant creux,
- Dégraisser par lessivage puis rincer a l'eau,
- Aprés séchage, déglacer la surface par pongage diamanté ou hydro sablage,
- Reprofiler ponctuellement a I'aide de mortier de résine en cas de besoin.
Les pates de verre seront systématiquement déposées y compris les résidus de colle a carrelage.

Note : pour les carrelages avec un relief antidérapant, le retirer soit par usure au disque diamant soit a I'aide d’une surfaceuse
de sol.

Apres préparation, I'adhérence du primaire sur le carrelage devra étre supérieure a 1 MPa.

2.11.1.4. Les anciennes résines époxy
Les résines conservées (cf. § 2.4.3.2) seront préparées par pongage au disque diamant.

2.11.1.5. Mise en conformité du support

Si les supports présentent des défauts de planimétrie ou des défauts de pente, ils pourront étre repris suivant I'importance des
défauts par I'une ou l'autre des techniques mentionnées au § 2.4.

2.11.1.6. Organisation du chantier
La préparation de surface est réalisée au plus tard la veille de la premiére application.
Le bassin doit étre hors d’eau et hors d’air (pour les piscines intérieures) durant toute la durée de stockage et de réalisation.

2.11.2. Couche de préparation du support

- Tiré a zéro
Lorsque le support présente, aprés préparation, une forte rugosité de surface (millimétrique), la texture fine est obtenue par
la mise en ceuvre d'un tiré a zéro.
Il est réalisé a partir :

- soit d'un mélange du liant époxy du primaire et de silice type 1 ou 2. Le rapport pondéral varie en fonction de la rugosité
entre 1 pour 2 et 1 pour 1 ;

- soit d’ETANPRIM SH-V+ éventuellement chargé de silice type 3.
- Débullage des voiles béton
Le bullage du béton en voile est annulé par le remplissage des bulles a I'aide du STRATILAC ER ou EL.
- Mortiers de résine

Les mortiers de résine sont formés d’un liant organique (SD50 ou ETANPRIM SH) et de sable de silice naturelle type 2 ou
type 4.

Leurs caractéristiques dépendent du rapport pondéral liant/sable.

Nota : Plus le rapport est élevé plus le mortier est étanche. Au-dela de 1 pour 10, le mortier est poreux et nécessite un
bouche pore de fermeture. Par contre, le coefficient de dilatation thermique augmente, il faut donc réduire I'épaisseur du
mortier.

Tableau 12 - Choix du mortier de résine

Type Rapport pondéral Utilisation Liant organique
Scellement d’accessoire d’épaisseur de 1 a 2 cm,
A 1/7 ) o
comblement de petites cavités
Réalisation de chape ou rattrapage de défaut de SD 50 sur support sec
B 1/10 planéité centimétrique (2 a 3 cm),
remplissage de cavité ETANPRIM SH sur support humide
C 1/14 Forme de P’ent_e jusqu‘a
5 cm d’épaisseur
) ] ETANCOL 303 ou 492
E 11 Scellement d accessoire, c’omblement de petites STRATILAC EL V2
cavites
STRATILAC ER

- ETANTOP 309 sur primaire ETANPRIM SH (uniquement en radier).
- Ouvrage rapporté conforme au § 2.9.

2.11.3. Traitement des fissures du support
Il s'agit la de la préparation des fissures préalablement a la réalisation du revétement.
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2.11.3.1. Fissures contractuelles sans désaffleur d’ouverture maximale de 0,3 mm
Aucun traitement n’est nécessaire, le PROTHEANE SP ponte ces fissures.

Figure 1 - Traitement des fissures d’ouverture < 0,3 mm

Pente
-—

(1) Elément porteur ou ouvrage rapporté

(2) Fissure d'ouverture < 0.3 mm

(3) Prothéane SP saupoudré a refus —=o
(4) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou ] 300
(5) Carrelage collé par double encollage

(6) Joint de carrelage J 300

2.11.3.2. Fissures sans désaffleur de largeur comprise entre 0,3 et 0,8 mm

Elles seront obturées :

Soit par injection d’une résine époxy fluide. La résine sera conforme a la NF EN 1504-5 type KHOBRA EP100.

Soit par ouverture en V puis calfeutrement a I'aide des produits suivants :

Produit de scellement hydraulique conforme a la norme NF P 18-821 en horizontal et mortier de réparation de classe R4 en
bajoyer.

Mortier de résine époxy type A.

Pate époxy STRATILAC ER ou EL.

Figure 2 - Traitement des fissures d’ouverture > 0,3 mm et < 0,8 mm

®@®®C?

P=1%
_—

Pr 5P Fr 5F Pr 5P FrsF Fr SF Pr 5P Fr &P

- = 0,3<U$1mm..

(D Elément porteur ou ouvrage rapporté

(2) Fissure d’ouverture comprise entre 0.3 et 1mm

() calfeutrement en pate époxy

(@) PROTHEANE SP saupoudré a refus

(5 Mortier colle MC210 PLUS, MC220 Express ou J300 EPOCOLOR
(® Carrelage collé par double encollage

(@ Joint de carrelage 1300 EPOCOLOR

2.11.3.3. Fissures de largeur supérieure a 0,8 mm et inférieure a 2 mm ou avec désaffleur

Un support qui présente des fissures d’ouverture > 0,8 mm ou dont les levres présentent un désaffleur doit faire I'objet d’'une
étude par un bureau d’études de calcul de structure pour vérifier sa stabilité. Cette étude ne reléve pas de la compétence de
I'entreprise.
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2.12. Mise en ceuvre des revétements d’étanchéité

2.12.1. Hygiéne et sécurité
Tous ces produits doivent étre utilisés conformément a leur étiquetage et a la réglementation en vigueur.
Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité des produits.

2.12.2. Stockage et conditions de pose

2.12.2.1. Stockage des produits

Les résines sont stockées a I'abri de I'humidité et d’une forte chaleur, a une température comprise entre + 5°C et 30°C. Dans
ces conditions la durée de stockage est de 2 ans pour les résines époxy.

2.12.2.2. Conditions d’ambiance
- Température d’application minimale : 10°C.
- Température d’'application maximale : 35°C.
- Hygrométrie maximale de I'air : 85 % HR.
- Température du support : +5°C < Ts < 35°C.
- Pas de condensation : la température du support doit dépasser de 3°C celle du point rosée.

2.12.3. Confection des mélanges des résines époxy

Elles sont conditionnées dans des kits préts a I'emploi. Les mélanges résine + durcisseur sont réalisés a I'aide d’un agitateur
mécanique dont la vitesse de rotation n’excéde pas 300 tr/mn pour limiter Iinclusion de bulles d’air. Pour éviter les risques de
mauvais mélanges, homogénéiser la résine de base (le cas échéant additionné de péate colorante) puis ajouter le durcisseur a
la résine et le mélanger 3 a 5 mn jusqu’a uniformité de teinte.

2.12.4. Application en partie courante bassin et plage

2.12.4.1. Primaire

Le primaire est appliqué sur support préparé conformément au § 2.12. Application au rouleau d’'une couche d’'ETANPRIM SH a
raison de 400 g/m2 ou a la lisseuse d’un tiré a zéro composé d’un mélange de primaire et de silice type 1 ou 2 dans le rapport
pondéral maximal de 1/1. La consommation dépend de I'état du support.

2.12.4.2. Couche d’étanchéité
- Application au rouleau d’une couche de liant SD50 ou ETANPRIM SH a raison de 800 g/m?2.

- Afficher le tissu VP45 puis maroufler au rouleau ou a la spatule a maroufler. Les laizes comportent en lisiere un fil coloré
pour matérialiser les 5 cm de recouvrement qui assurent la continuité de I'armature.

- Laisser le tissu s’auto-imprégner du liant pendant 4 heures minimum a 20°C et 48 heures maximum. Au-dela, poncer
|Iégérement en surface et refaire la couche d’'imprégnation.

- Saturer le tissu d’une 2™ couche de liant SD50 ou ETANPRIM SH & raison de 600 g/m?2.
- Saupoudrer a refus de BEKAGRIT 0,2/0,6 ou 10/14 (cf. tableau 11 pour le choix de la granulométrie).

2.12.4.3. Délai de recouvrement
Pour les procédés PROTHEANE SP, le délai de recouvrement entre couches est au minimum de 12 heures a 20 °C.

2.12.4.4. Enlévement du sable en surplus
L'applicateur du PROTHEANE SP enléve par balayage et aspirateur le sable non incrusté juste avant la pose du carrelage.

2.12.5. Application en vertical

2.12.5.1. Primaire

Le primaire est appliqué sur support préparé conformément au § 2.12. Application au rouleau d’une couche d’ETANPRIM SH a
raison de 400g/m2 saupoudrée a refus de silice 0,1/0,6 mécaniquement a I'aide d’une « poudreuse ».

2.12.5.2. Couche d’étanchéité
- Application au rouleau d’une couche de liant SD50 V ou ETANPRIM SH-V a raison de 800 g/m2.

- Afficher le tissu VP45 puis maroufler au rouleau ou a la spatule a maroufler. Les laizes comportent en lisiere un fil coloré
pour matérialiser les 5 cm de recouvrement qui assurent la continuité de I'armature.

- Laisser le tissu s’auto-imprégner du liant pendant 4 heures minimum a 20°C et 48 heures maximum. Au-dela, poncer
Iégérement en surface et refaire la couche d’imprégnation.

- Saturer le tissu d’une 2™ couche de liant SD50 V ou ETANPRIM SH-V & raison de 600 g/m?2.

- Saupoudrer a refus de BEKAGRIT 0,2/0,6 ou 10/14 (cf. tableau 11 pour le choix de la granulométrie), mécaniquement a
|'aide d’une « poudreuse ».

2.12.5.3. Délai de recouvrement
Pour les procédés PROTHEANE SP, le délai de recouvrement entre couches est au minimum de 12 heures a 20°C.
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2.12.6. Application en bac tampon finition résine
La réalisation du primaire et de la couche d’étanchéité armée est identique au bassin (cf. § 2.12.4 et 2.12.5).
Saupoudrage immédiat et avant la fin de la DPU de la résine de silice naturelle 0,1/0,6.

Le lendemain, écrétage au disque abrasif puis regarnissage a la raclette caoutchouc ou au rouleau a raison de 600 g/m2 de
KF210.

2.12.7. Application en relevé

La hauteur des relevés est d’au moins 10 cm au-dessus du niveau fini circulable.

Le primaire sera appliqué comme précédemment, dans la version tirée a zéro, le liant est thixotropé au SYLOTHIX 53.
- Réalisation d’un congé en enduit STRATILAC EL V2.

- Le PROTHEANE SP sera réalisé a I'aide de rouleaux VP45 de 20 cm de large. Le recouvrement sur la partie courante est au
minimum de 5 cm. La couche de saturation sera saupoudrée de BEKAGRIT 0,2/0,6 ou 10/14 .

- Dans le cas d’un raccord avec une étanchéité murale, prévoir 5 cm en plus des 10 cm de relevé afin de permettre le
recouvrement.

Relevé sur paroi en béton

Figure 3 — Relevé en plinthe sous carrelage

3% < pente <5%
—

|

. - C : o
N Pr oP PrSP Pr o@ FroP

i

(D Elément porteur ou ouvrage rapporté

(@) Mur en béton banché de type S1 + plaque de parement a base
de ciment

(3) Chape en mortier ciment de classe C20 Cohésion superficielle
1 MPa

® Congé en enduit STRATILAC EL V2

® Relevé en PROTHEANE SP de 10 cm

(® PROTHEANE SP saupoudré a refus

(@) Mortier colle MC210 PLUS, MC220 Express ou 1300 EPOCOLOR
Carrelage collé par double encollage

(9) Joint mastic de 5 mm mini de large
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Figure 4 - Relevé avec arase d’étanchéité — cas de paroi exposée

(uniquement valable pour les supports S1, S2 et S3)
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9) \ ou toute hauteur
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TECHNIQUE

—~ \ /ﬁ Pr SP Pr SP
1 . \ Pr WP CEG Pr SP . Pr LP
N
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(D Support béton armé
() Cloison conforme régles APSEL

(3 Chape en mortier adhérent, Cohésion superficielle
> 1MPa

(® Bouton poussoir commande de douche
(6 Pommeau de douche

(® Réservations

(@ Bagues étanches en pate époxy
Congés en enduit STRATILAC EL V2
(9 Profil d’arrét collé ou fixé
PROTHEANE SP saupoudré a refus

@) Mortier colle MC210 PLUS, MC220 Express ou
J300 EPOCOLOR

2 Carrelage collé par double encollage
@) Joint mastic de 5 mm mini de large
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Figure 5 - Relevé d’étanchéité toute hauteur — cas de paroi exposée
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(@) Support béton armé
() Cloison conforme régles APSEL

(3 Chape en mortier adhérent, Cohésion superficielle
> 1MPa

(® Bouton poussoir commande de douche
(5) Pommeau de douche

(& Réservations

(@ Bagues étanches en pate époxy
Congés en enduit STRATILAC EL V2
(9) PROTHEANE SP saupoudré a refus

Mortier colle MC210 PLUS, MC220 Express ou
J300 EPOCOLOR

@) Carrelage collé par double encollage
@ Joint mastic MS 108 de 5 mm mini de large

2.13. Mise en ceuvre du revétement carrelage

2.13.1. Travaux préliminaires

Avant la mise en ceuvre du carrelage, une mise en eau devra étre réalisée pour valider le caractére étanche de I'ouvrage
conformément aux modalités du § 2.20.

2.13.1.1. Généralités
Le PROTHEANE SP pour bassin et plages de piscine est un systéme fermé comprenant :
- Le PROTHEANE SP.
- Les colles a carrelage MC 210 PLUS, MC 220 EXPRESS et 1300 EPOCOLOR.
- Le joint 1300 EPOCOLOR.
- Le mastic SIKASIL POOL.
La colle a carrelage est le MC210 PLUS ou le MC220 EXPRESS de la Société BOSTIK et les joints sont réalisés en 1300 EPOCOLOR.

Au plus t6t le lendemain de la réalisation de la derniére couche du PROTHEANE SP saupoudrée a refus de sable, la granulométrie
est choisie suivant le tableau 11.
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Tableau 11
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Granulométrie

Colle a carrelage

BEKAGRIT 0,2/0,6

]300 EPOCOLOR

MC210 PLUS ou MC220 EXPRESS

BEKAGRIT 10/14 ou 1300 EPOCOLOR

2.13.1.2. Mise en ceuvre des mortiers colles

La

mise en ceuvre respecte le DTU 52.2 et le CPT 3529 V3.

Le collage se fait systématiquement en double encollage (9,1 Kg/m2 environ) bien que les carreaux aient une surface
inférieure ou égale a 500 cm?2.

Fabrication du mortier colle en le gachant avec 5 a 5,5 litres pour le MC220 EXPRESS ou 6 a 6,5 litres pour le MC210 PLUS
d’eau propre pour 25 kg de poudre.

Etaler le mortier colle sur le support par surface de 1 & 2 m2 puis régler I'épaisseur a I'aide de la taloche crantée (dents
carrés 9 x 9 x 9 mm). La consommation de colle est de 6 Kg/m2.

Appliquer une couche de colle par « beurrage » sur le carreau a raison de 1,9 Kg/m2.

Poser les carreaux sur les sillons de colle dans la limite du temps ouvert (10 mn environ), la largeur des joints doivent étre
respectés conformément au DTU 52.2 ou le e-cahier 3529 V3.

Maroufler les carreaux en exergant une pression ou un battage afin d’assurer un transfert supérieur a 90 %.

Attendre la prise compléte avant de réaliser les joints (2 a 3 h pour le MC220 EXPRESS et 24 h pour le MC210 PLUS et 12 h
pour le 1300 EPOCOLOR a 20 °C).

Les carreaux utilisés sont de classe P3 et d’épaisseur minimale de 8 mm.

2.13.1.3. Mise en ceuvre de la colle époxy

Le collage se fait en double encollage pour les carreaux de format = 100 cm?2 et simple encollage pour les carreaux de
format inférieur.

Fabrication de la colle époxy 1300 EPOCOLOR en mélangeant les deux composants A (résine) et B (durcisseur) a l'aide d'un
malaxeur lent jusqu’a obtention d’'un mortier homogéne.

Etaler la colle époxy sur le support par surface de 1 & 2 m2 puis régler I'épaisseur a l'aide de la taloche crantée 9x9x9 mm
ou 6x6x6 mm suivant la taille des carreaux, consommation suivant le tableau 12.

Dans le cas de double encollage, appliquer une couche de colle par « beurrage » sur le carreau a raison de 1,9 Kg/m2.

Poser les carreaux sur les sillons de colle dans la limite du temps ouvert (30 a 40 minutes a + 20°C), en ménageant des
joints de largeur minimale de 5 mm en partie courante et en butée sauf au droit des caniveaux ou la largeur mini est portée
a 8 mm. En périphérie la largeur des joints doit étre comprise entre 5 et 10 mm.

Maroufler les carreaux en exercant une pression ou un battage afin d’assurer un transfert supérieur a 90 %.

Attendre la prise compléete avant de réaliser les joints (12h a 20°C).

Tableau 12

Mortier colle MC210 PLUS ou MC220 EXPRESS Colle époxy J300 EPOCOLOR

Granulométrie

Spatule 9x9x9 Spatule 6x6x6 Spatule 9x9x9 Spatule 6x6x6

BEKAGRIT 0,2/0,6 5,5 kg/m? 3,1 kg/m?

BEKAGRIT 10/14

7,2 kg/m?2

7,4 kg/m2 4,5 kg/m2

2.13.1.4. Mise en ceuvre des joints

S’assurer que I'emplacement des joints est sec et exempt de mortier colle afin d’obtenir une bonne adhérence, si nécessaire
les nettoyer par grattage puis éliminer la poussiére par aspiration.

Mélanger les 2 composants de la colle 1300 EPOCOLOR a I'aide d’un malaxeur lent.

Etaler le mélange en diagonale & I'aide d’une taloche & joint spéciale époxy, en veillant au bon remplissage des joints
(consommation : environ 800 g/m?2).

Lisser les joints et éliminer ensuite le surplus de pate sur les carreaux au fur et a mesure de la pose en raclant le carrelage
en diagonale avec une spatule en caoutchouc dur. Le produit excédentaire sera réémulsionné avec un peu d’eau chaude et
un tampon abrasif en effectuant des mouvements circulaires sans appuyer. Les joints ne devront pas étre creusés.

L'eau sera ensuite absorbée et les carreaux soigneusement nettoyés notamment les reliefs anti dérapant avec une éponge
douce qui sera fréquemment rincée dans I'eau chaude, en évitant de creuser les joints et en apportant un soin particulier
a leur lissage.

Le nettoyage final sera réalisé a |'eau tiéde aprés durcissement partiel des joints (entre 2 a 5 heures aprés |'application en
fonction de la température du support).

Essuyer ensuite a I'aide d’une raclette en caoutchouc mou ou d’une éponge.

2.13.1.5. Entreprise de carrelage

L’entreprise de carrelage devra avoir la qualification QUALIBAT suivante : 6313.
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- L'étancheur devra transmettre, avant le début, la liste des matériaux compatibles avec le PROTHEANE SP et la procédure
de mise en ceuvre du carrelage décrite ci-dessus.

2.13.2. Joint de fractionnement de retrait

Les joints de fractionnement des chapes seront de préférence réalisés en joint sec. Les joints par profilé plastique seront
assimilés a des joints secs. Les joints sciés seront calfeutrés a I'aide d’une pate époxydique.

Figure 6 - Joint de retrait et de fractionnement

Pente = 1% 2) 3 4) 5

) Elément porteur ou ouvrage rapporté

) Joint de fractionnement rempli de pate époxy

) Prothéane SP poudré a refus
) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300
) Carrelage collé par double encollage

3 () () () (=)

2.13.3. Joint de dilatation
Les joints de dilatation doivent figurer sur les plans du gros ceuvre.

2.13.3.1. En bassin
Sauf techniqguement obligatoire (bassin de 50 m en zone sismique), les joints de dilatation sont a proscrire en neuf.

Note : En cas de joint de dilatation, la mise en ceuvre du procédé sera limitée aux zones de sismicité 1 et 2 (en zone 2
uniquement les batiments de catégorie d’importance | et I1).

En rénovation, I'amplitude maximale des joints de dilatation admise est de 2 cm, le joint sera a 2 étages. Il comprendra du bas
vers le haut :

- une tble Inox collée d’un coté a l'aide d’une pate époxy ;
- systeme TECTOFLEX en 2 mm ;
- base armée interrompue au droit du joint ;
- mortier de résine ;
- couche de masse.
Les exemples donnés ci-apres sont limités a des joints de largeur maxi de 20 mm.
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Figure 7 - Joint de dilatation en bassin

25 mm 200 mm _25mm

IR T: 4
-.\}:/.- Elément porteur ou ouvrage rapporté
:_2; Chape en mortier ciment de classe C20 Cohésion superficielle 1.5 MPa

@; Forme d'engravure 200 x 18 mm Ht Mini

f4j Fond de joint Polyéthyléne

(5) Joint mastic PU

@ Téle Inox 50 x 2 mm collée et fixée sur 1 coté
5? Tectoflex 200 x 1 mm

(8) Prothéane SP saupoudré a refus —==——

(9) Pate époxy sablée

10 Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300

(1_1\, Rangée de carreaux entiers collés par double encollage

12) Corniére métallique pour JD

13) Joint mastic SIKA POOL

2.13.3.2. Liaison bassin/plage

Le PROTHEANE SP sera interrompu de part et d’autre du joint qui sera ponté a I'aide du systéme TECTOFLEX. Dans ce cas, un
décaissé sera prévu dans le gros ceuvre.

Le choix du type de couvre joint de dilatation est défini dans les DPM (profilé ou calfeutrement mastic).
Le joint entre plage et bassin est traité a plat. Le long de la téte de bassin, il est a 90°.
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Figure 8 - Joint de dilatation bassin/plage
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Elément porteur ou ouvrage rapporté

(2) Chape en mortier ciment de classe C20 Cohésion superficielle 1 MPa
3 ) Forme d'engravure 200 x 40 mm Ht Mini

4 Fond de joint Polyéthyléne

(5) Mastic polyuréthane PU

) Tectoflex 200 x 1 mm

(7) Prothéane SP saupoudré a refus —==——
Mortier de résine ou pite époxy

9 Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou ] 300
Rangée de carreaux collés par double encollage
(11 Cornieres métalliques pour JD

12) Joint mastic SIKA POOL

Figure 9 - Joint de dilatation en angle
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(1) Elément porteur ou ouvrage rapporté

(2) Chape en mortier ciment de classe C20 Cohésion superficielle 1 MPa
:5/\ Engravure 100 x 5 de prof.

(4) Fond de joint Polyéthyléne

(5) Mastic polyuréthane

(6) Tectoflex 200 x 1 mm

(7) Prothéane SP saupoudré a refus

:g Profilé Protection de J-D angle 59 x 34 Ht

(9) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300
(10)Rangée de carreaux collés par double encollage
(11) Joint mastic MS 108 de 5 mm mini de large
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Entre téte de bassin et plage

Dans chaque cas, une étude particuliere doit étre réalisée notamment pour le raccordement des joints a plat et I'équerre. Les
liaisons en T et en croix sont réalisées avec des pieces préfabriquées de Tectoflex.

&et[l:]

Les joints sont toujours constitués :
- du systéme TECTOFLEX,
d’un joint mastic,
- d’une protection par mastic ou profil préfabriqué.

2.13.3.3. Joint de dilatation en plage
- Les joints de dilatation en plage ne doivent pas recouper les fils d’eau.
- La mise en ceuvre est identique a la liaison bassin/plage.

Figure 10 - Joint de dilatation avec couvre joint manufacturé

25 mm 200 mm 25 mm
86 mm
40 mm
8 Pente 2 3% (11 [~ =1 (10) | Pente = 3% 9
- P -

(D Elément porteur ou ouvrage rapporté

(2) Chape en mortier ciment de classe C20 Cohésion
superficielle 1 MPa

(3 Forme d’engravure 200 x 18 mm Ht mini

® Fond de joint Polyéthyléne

() Tectoflex 200 x 1 mm

(® PROTHEANE SP saupoudré de BEKAGRIT
@ Pate époxy sablée

Mortier colle MC210 PLUS ou MC220 EXPRESS
(9 Rangée de carreaux collés par double encollage
Profilé Schltter Dilex-BT a ailes ajourées

@ Joint mastic MS 108 de 5 mm mini de large
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Figure 11 - Joint de dilatation avec corniére métallique
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(D Elément porteur ou ouvrage rapporté

(2 Chape en mortier ciment de classe C20 Cohésion superficielle 1

MPa

(3 Forme d’engravure 200 x 18 mm Ht Mini

® Fond de joint Polyéthyléne

() Tectoflex 200 x 1 mm

(® PROTHEANE SP saupoudré de BEKAGRIT
@ Pate époxy sablée

Mastic PU

(9 Mortier colle MC210 PLUS ou MC220 EXPRESS
Rangée de carreaux collés par double encollage
@) Corniére métallique a ailes ajourées pour JD
@ Joint mastic MS 108 de 5 mm mini de large

2.14. Traitement des points singuliers en bassin

2.14.1. Traitement des angles rentrants en bassin

Un congé en STRATILAC EL V2 sera réalisé avant la pose du PROTHEANE SP en bassin.

Figure 12 - Angle rentrant
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/. @L
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@
@
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Pente —
0
I S — = p—
@ Elément porteur
(2) Bajoyer

(®) Congé en enduit STRATILAC EL V2
(@) PROTHEANE SP saupoudré a refus

() Colle MC 210 PLUS ou MC 220 EXPRESS ou
J300 EPOCOLOR

(6) Carrelage collé par double encollage
@ Joint mastic
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2.14.2. Traitement des goulottes
On distingue deux familles de goulottes.

2.14.2.1. Goulotte sur parois
On retrouve surtout ces goulottes dans les piscines publiques construites avant 1968 et dans les piscines privées.

Figure 13 - Goulotte sur bajoyer
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(1) Bajoyer

(2) Congé 5 x 5 mm
(3) Solin en enduit Stratilac ER

(4) Bague étanche en pate Epoxy

(5) Systéme TECTOFLEX

(6) Prothéane SP saupoudré a refus —=o——
(7) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300
{sj Rangée de carreaux collés par double encollage
(9) Mastic SIKASIL POOL

Figure 14 - Goulotte sur bajoyer avec joint de dilatation

i_;ij ystéme TECTOFLEX
(5) Prothéane SP saupoudré a refus
(6) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300

)Rangée de carreaux ou faience collés par double encollage
8) Mastic SIKA POOL

Page 34 sur 83



Avis Technique n° 13/20-1466_V1

2.14.2.2. Goulotte sur plage
De nombreux modeéles existent mais 2 principaux sont utilisés :

2.14.2.3. Systéme « Wiesbaden »
C’est un systeme sans margelle, qui existe en céramique ou en inox.
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(1) Goulotte Wiesbaden céramique

2) Congé 5 x 5 mm

(3) Solin en enduit Stratilac ER

({l} Bague étanche en pate Epoxy

(5) Prothéane SP saupoudré a refus —=—=——
(6) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300
(7)Rangée de carreaux collés par double encollage
(8) Mastic SIKA POOL

Figure 15 - Goulotte Wiesbaden céramique

2.14.2.4. Systéme « Finlandais »
C’est un systéme de goulotte brise vague avec margelle immergée.

Figure 16 - Goulotte Finlandaise

@i <?\> <? <5% Pente = 3%_'

1 @ |

(@ Goulotte Finlandaise

(@ Congé 5 x 5 mm

® Solin en enduit STRATILAC ER

(® Bague étanche en pate époxy

@ PROTHEANE SP saupoudré de BEKAGRIT 10/14
(&) Colle 1300 EPOCOLOR

(7) Rangée de carreaux collés par double encollage

Mastic

2.14.3. Accroche doigts

Conformément a l'article 5.6.1 de la norme EN 15288-1, les bords du bassin doivent comporter un systéme de prise pour les
doigts conforme a la norme EN 13451-1. Ce systéme est réalisé a |'aide de profil en céramique. Le profil doit étre situé a moins
de 300 mm du niveau de I'eau. Voir les coupes sur goulottes.
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2.14.4. Acceés au bassin

2.14.4.1. Echelles, marches
Elles seront conformes a la NF EN 13451-2. Les fixations dans le bassin sont a éviter.

Les mains courantes, pour accéder aux échelles ou marches, seront fixées soit dans la margelle, soit dans la plage. Si un joint
de dilatation existe entre le bassin et la plage, la fixation de I’échelle devra s’écarter d’au moins 15 cm du JD.

Figure 17 - Fixation des échelles avec boitier sans collerette

pente 10% Max:

(1) Elément porteur ou ouvrage rapporté

fg: Plage

(3) Prothéane SP saupoudré a refus —==——
f_‘_l} Boitier de fixation de I'échelle

§ ) Mortier de scellement

(6) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300
:?_r':l Rangée de carreaux collés par double encollage
@:I Joint mastic MS 108 de 5 mm mini de large

2.14.4.2. Escaliers intégrés

Ils seront conformes au §5.6.3.2 de la norme EN 15288-1.

Les marches auront une résistance a la glissance conforme a la norme NF EN 13451-1. Les arétes de marche seront arrondies
(rayon = 3 mm).

Les fixations des mains courantes seront réalisées a I'aide de scellements chimiques.

Figure 18 - Escaliers

chimigue |

(D Elément porteur en ouvrage rapporté
() Plage

(3 Escalier

®congé 5 x 5 mm

(® Solin en enduit STRATILAC EL V2

(® PROTHEANE SP saupoudré a refus

(@ Colle MC 210 PLUS ou MC 220 EXPRESS ou
]300 EPOCOLOR

Rangée de carreaux collés par double encollage
(® Joint mastic
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2.14.5. Plots de départ
IIs doivent étre conformes a la norme NF EN 13 451-4.
On distingue 2 types de plot de départ :
- Les plots préfabriqués amovibles ou fixes
Ils sont fixés sur le revétement PROTHEANE SP a l'aide de fixation chimique.
Figure 19 - Plot de départ préfabriqué
Surface > 500 x 500
Pente < 109

Scellement chimbque\
AN

et 750

entre 300
et 600

|
|
L.

Fil d'eau
LI . N

(1) Bajoyer

(2)Congé 5 x 5 mm

Prothéane SP saupoudré a refus —==———
Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300
angée de carreaux collés par double encollage
oint mastic SIKA POOL

lot de départ préfabriqué fixé par chevillage chimique

- Les plots en Béton Armé

Le revétement PROTHEANE SP habille tout le plot.
- La surface supérieure ainsi que la partie supérieure de la face avant auront une finition antidérapante conforme a la norme

NF EN 13451-1.
- Les chiffres peuvent-étre intégrés dans des carreaux céramiques spéciaux.

Figure 20 - Plot de départ en béton armé

- 524 mm -~ [ 506 mm -

732 mm

(1) Bajoyer

Congé 5 x5 mm

(3) solin en enduit Stratilac ER

(4) Prothéane SP saupoudré a refus

(5) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300
Rangée de carreaux collés par double encollage
') Joint mastic SIKA POOL
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2.14.6. Fixation chimique

Les fixations traversant le revétement PROTHEANE SP seront de type « chimiques » HILTI HIT-RE 500 V3 ce qui assure la
continuité de I'étanchéité. Dans ce cas, I’élément a sceller constitué d’un insert male ou femelle doit étre assorti lors du montage
d’une sujétion de raccordement complémentaire constitué par exemple d’une collerette ou rondelle solidaire. L'excés de résine
sous la pression de la collerette doit recouvrir le carrelage.

Note 1 : I'étanchéité au droit des scellements est de la responsabilité de I'entrepreneur réalisant le scellement.

Note 2 : pour que le scellement assure la continuité de I'étanchéité, le diametre de forage doit étre le plus faible possible
compatible avec la bonne mise en ceuvre du systéme de fixation.

Figure 21 - Fixation chimique
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Z'_'1,' Elément porteur ou ouvrage rapporté

'_2; Prothéane SP saupoudré a refus

'3) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300
'_4:: Carrelage collé par double encollage
(5)Résine active de scellement

'6) Doville de fixation

2.14.7. Raccordement sur les pieces a sceller

2.14.7.1. Principe
e Les piéces a sceller sont composées de deux parties :

- une canalisation qui est scellée ou prise au coulage du béton. Cette canalisation est recouverte sur toute la longueur de
sable de silice collé ;

- un embout qui est vissé ou collé sur cette canalisation et qui débouche dans le bassin.
e Raccordement a l'aide du porte buse KHIRAL

Le porte buse KHIRAL PB est une piece qui est insérée entre I'embout et la canalisation. Il comporte une collerette solidaire
qui permet d’encastrer la base armée par engravure.

e Raccordement sur la canalisation
Ce cas est fréquent en rénovation.
Une réservation de 5 cm x 5 cm est créée autour de la canalisation.
La base armée habille la réservation et se retourne sur la canalisation.
e Raccordement platine en PE
Fréquent en thalassothérapie, le raccordement du PROTHEANE SP sur des platines en polyéthyléne demande un traitement
spécial :
- Flammage du PE et application du dégraissant MC 365 en fine couche ;
- Application de la couche de base armée sans saturation ;
- Mise en place de vis inox tous les 10 cm (en quinconce) ;
- Application de la couche de saturation.
e Bouche de refoulement / aspiration
Ces accessoires doivent étre conformes a la norme NF EN 13451-3. On distingue 4 types de bouches :
- Entrée d’eau par le fond ;
- Entrée d’eau par le bajoyer. Elles sont situées a une distance comprise entre le niveau d’eau et 80 cm en dessous ;
- Sortie d’eau par le fond ;
- Sortie d’eau par le bajoyer. Elles sont situées a une distance comprise entre le niveau d’eau et 80 cm en dessous.

Les bouches compatibles avec le revétement PROTHEANE SP doivent de préférence étre filetées male pour un vissage dans
un insert taraudé.

Page 38 sur 83




Avis Technique n°® 13/20-1466_V1

Figure 22 - Bouche de refoulement
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(1) Bajoyer
2) Canalisation prise au coulage avec traitement préalable clé
=/ d'adhérence (colle + sable)

3\ Porte buse KHIRAL PB prise au coulage avec traitement préalable
*/ clé d'adhérence (colle + sable)

(4) Prothéane SP saupoudré a refus

(5) Verrouillage de I'engravure en enduit Stratilac ER
@) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300

(‘;’) Rangée de carreaux collés par double encollage

(8) Bouche de refoulement & visser

2.14.7.2. Prise balai

Cette prise qui permet de brancher le balai ou un robot de nettoyage des parois est habituellement placée 30 cm au-dessus de
la margelle environ.

La prise doit étre filetée male pour un vissage dans un insert taraudé.
Figure 23 - Prise balai
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( 1; Bajoyer
2“\ Canalisation prise au coulage avec traitement préalable

“£/ clé d'adhérence (colle + sable)

3 -, Porte buse KHIRAL PB prise au coulage avec traitement préalable
2/ clé d'adhérence (colle + sable)

(4) Prothéane SP saupoudré a refus

(_5) Verrouillage de I'engravure en enduit Stratilac ER
(6) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300

(7) Rangée de carreaux collés par double encollage

(8) Bouche de refoulement & visser
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2.14.8. Ligne d’eau

Le boitier de fixation des lignes d’eau doit supporter une traction de 15 kN (art. 4.2 de la NF EN 13451-5).
L'implantation doit permettre aux flotteurs d’extrémités de la ligne d’eau d’étre a la surface de I'eau.

Le PROTHEANE SP est soit ancré sur une collerette solidaire du boitier, soit habillée de la réservation.

Figure 24 - Boitier de fixation des lignes d’eau
avec collerette CK

(2) Insert accroche ligne de nage avec collerette CK

(3) Scellement au coulage ou au Stratilac ER

(4) Prothéane SP saupoudré a refus —==——

(5) Verrouillage de I'engravure en enduit Stratilac ER
(6) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou ] 300
(7)Rangée de carreaux collés par double encollage

2.14.9. Hublot

Ils ont habituellement 2 fonctions :

e Surveillance sécurité et analyse du style des nageurs ;

« Eclairage par la mise en place d’un projecteur derriére le hublot.

Les hublots doivent disposer d’une platine périphérique pour recevoir le PROTHEANE SP. Ils seront scellés dans une réservation
gros ceuvre a l'aide d’'un mortier de scellement sans retrait conforme a la norme NF EN 1504-6.
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Figure 25 - Hublot avec collerette CK

Colerette CK
d'étanchéiteé |

>

(1) Bajoyer

(2) Hublot pour piscine avec collerette CK

(3) Mortier de scellement

) Prothéane SP saupoudré a refus —==———

(5) Verrouillage de I'engravure en enduit Stratilac ER
6 Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou ] 300

7 Rangée de carreaux collés par double encollage

2.14.10. Projecteur d’éclairage immergé
On distingue les projecteurs :

e aincandescence,

¢ halogenes,

o fibres optiques.

Ils sont placés soit derriére un hublot (voir § 2.14.9), soit encastrés dans le bajoyer. S'ils sont pris au coulage du béton, ils
doivent comporter une collerette solidaire pour permettre le raccordement du PROTHEANE SP ou permettre au PROTHEANE SP
de rentrer dans le boitier.

S'ils sont scellés dans une réservation, le PROTHEANE SP habillera cette réservation.

Figure 26 - Projecteurs sous-marin

1

(D Bajoyer

(@ Bague étanche en pate EPOXY finition sablé
® Congés 5 x 5 mm

@ solin en enduit STRATILAC EL V2

(® PROTHEANE SP saupoudré a refus

(&) Projecteur sous-marin

(7) Mortier de scellement

(® Colle MC 210 PLUS ou MC 220 EXPRESS ou

100 mm

boe dod

‘\tﬁ/

i B D — J300 EPOCOLOR
& ’
;.%___._.: (9) Carrelage collé par double encollage
100 mm Joint de carrelage 1300 EPOCOLOR

[
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2.14.11. Haut-parleur
Ils sont similaires aux projecteurs d’éclairage.

(1) Bajoyer

(2) Haut parleur pris au coulage du béton

\3, Forme d'engravure 25 x 25 mm Ht Mini

(4) Préparation du support : Pongage + Dégraissant MC365
:SJ Prothéane SP saupoudré a refus

(6) Pate époxy sablée

(7) Vis Inox (a tole)
(8) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou ] 300
(9) Carrelage collé par double encollage

“

:1@: Joint de carrelage ] 300

e

Figure 27 - Haut-parleur sous-marin

2.14.12. Evacuation fond de bassin

Dispositif installé au point bas de la piscine pour aspirer une partie de la masse d’eau pour la recycler ou pour vidanger la
piscine. Ce regard doit étre conforme a la norme NF EN 13451-3 et a |'article 4.9 de la NF EN 13451-1.

On distingue 2 modeéles :
e 1 regard en béton fermé par une grille munie de percements de @ < 8 mm,
¢ Une boite préfabriquée (bonde de fond).
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Figure 28 - Regard fond de bassin

T2

~-

\ (D Elément porteur ou ouvrage rapporté

\ (2) Chape en mortier ciment de classe C20 Cohésion
superficielle 1.5 MPa

\ ® Congé 5 x 5 mm
\ @® solin en enduit STRATILAC EL V2
\ (® Bague étanche en pate époxy
\ (6 PROTHEANE SP saupoudré a refus
\ (7) Béton de recharge

! Scellement du cadre de grille ne pate époxy
‘\ saupoudrée de silice

TTe ol
ol | TN

(9 Colle MC 210 PLUS ou MC 220 EXPRESS ou
]300 EPOCOLOR

Carrelage collé par double encollage
1) Joint mastic
@ PROTHEANE SP saupoudré de silice 0.1/0.6

\

|
!
\.

7 * ._.4 @ Finition KF 210

|
|
|

2.14.13. Systeme anti-noyade
Les caméras sont rapportées sur le revétement PROTHEANE SP et fixées par chevilles chimiques.

Figure 29 - Raccordement systéme anti-noyade

PLAN »A
" Pucune inclinaiscn] 5%
weune inclinaison] 5%
A cl ] -
(® Radier
T [Aucune inclinaisen] ! @ Forme de pente
A (3 Evacuation avec garde d’eau amovible
COUPE TRANSVERSALE AA | (@ Solin en enduit STRATILAC EL V2
% (5) PROTHEANE SP saupoudré a refus

(&) Pate époxy

(@ Mortier colle MC 210 PLUS ou MC 220 EXPRESS
ou J300

Carrelage collé par double encollage
(9) Chevillage chimique (voir Schéma n°21)

©0000Qe

2.14.14. Fond mobile
Le PROTHEANE SP habille la réservation.
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Figure 30 - Ancrage pour fond mobile

_60 mm_

(D Elément porteur

(@ Chanfrein

(3 Insert Réf 9284 (LMP)

@® solin en enduit STRATILAC EL V2
(& PROTHEANE SP saupoudré a refus

(& Mortier de résine (Type B, rapport 1/10) ou
enduit STRATILAC ER ou mortier de scellement

(@) Mortier colle MC 210 PLUS ou MC 220 EXPRESS ou
J300

Carrelage collé par double encollage
(9 Joint MASTIC

2.15. Pédiluve

Le code de santé publique impose le passage obligatoire des baigneurs dans un pédiluve contenant de |'eau désinfectante avant
I'acces aux bassins.

Les pédiluves pour PMR ont les caractéristiques minimales suivantes (Saisine AFSSET n°® « 2006/11 »).
e Hauteur d’eau maximale 15 cm ;

e Longueur minimale 3 m ;

e Pente inférieure a 5 %.

Un pédiluve est équipé d’une arrivée d’eau, de préférence située au-dessus du relevé d’étanchéité et d’une vidange avec garde
d’eau amovible.

Le PROTHEANE SP est relevé au minimum 10 cm au-dessus du niveau de I'eau.
PLAN »A

10 e J3] 10]em

[Aucune inclinaison] 5%
[Aucune inclinaison] 5% -

P T m it L [Aucune inclinai
*A
COUPE TRANSVERSALE AA

+

(1) Radier
(2) Forme de pente

(3) Evacuation avec garde d'eau amovible

(4) Solin en enduit stratilac EL

(5) Prothéane SP saupoudré a refus

(6) Pate EPOXY

(7) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300
(8) Carrelage collé par double encollage

’9 Chevillage chimique (Voir Schéma n°21)

Figure 31 - Pédiluves PMR
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2.16. Bac tampon

Placé a proximité de la piscine, il recueille en outre les eaux de surverse des goulottes. Le bac tampon est équipé :
e d’une vidange,

e d’un trop plein,

e d’un évent de dégazage,

e d’une régulation de niveau,

e d’une trappe d’acces,

e d’une échelle.

Exposé a la pollution, il doit étre nettoyé régulierement.

2.17. Traitement des points singuliers en plage

2.17.1. Pente

Le plan de pente est réalisé en tenant compte :

e des exigences du § 2.4.5,

e du niveau du plan d’eau dans les bassins,

e du niveau des locaux annexes,

e du type d’évacuation siphon ou caniveau a fente.

2.17.2. Raccordement sur siphon

Les siphons sont généralement disposés tous les 5 a 6 m environ en partie centrale des plages dans une noue qui comporte
une légere pente de 0,5% environ. Les pentes sont comprises entre 3 et 5 % sauf au niveau de I'accés handicapé ou elles sont
limitées a 2%.

Le raccordement sur siphons inox est réalisé avec le profil EP4S.

Figure 32 - Raccordement siphon avec profil EP4S

(D Elément porteur

(2) Chape de mortier adhérent C20/25, cohésion
superficielle > 1 MPa

1 3% < Pente < 5% (3 Mortier de calage satisfaisant la norme NF P 18-822
6 (9 10 (7) (g 13 12 ii, (@ Siphon avec profil de raccordement EP4S
[ 1 ' - ' ' ® Fil de masse

(6) Mortier de résine (Type B, rapport 1/10) ou mortier de
scellement

(@ Adhésif structural

Primaire frais

(9 Prothéane SP saupoudré a refus
Enduit STRATILAC EL V2

(1D colle 1300 EPOCOLOR

(© Carrelage collé par double encollage
(3Joint mastic

3% < Pente £ 5% 7 100 5100
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- Le raccordement sur siphon PVC se fait par pincement.

Figure 33 - Raccordement siphon PVC

3% = Pente = 5% 3% = Pente = 5%
. S5% 3% < P
5) (4) (8 @ (&

(1) Plancher BA
(2) Chape de mortier adhérent classe >C20 Cohésion superficielle = 1 MPa
(3) Siphon Type SICA 15V

P

(4) Préparation du support : pongage + dégraissant MC365
(5)Prothéane SP saupoudré a refus

(6) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou ] 300

(7) Carrelage collé par double encollage

(8) Joint MASTIC MS 108

2.17.3. Raccordement sur caniveau en céramique

Les caniveaux en céramique sont installés parallelement aux bords du bassin en une ou deux rangées suivant la largeur des
plages. Une simple pente de 3 a 5 % raméne les eaux de plage vers ces caniveaux. Les caniveaux auront une pente d’au moins
0,5 % vers les évacuations.

Les évacuations se font par bondes disposées tous les 6 m.

2.17.4. Caniveau

Figure 34 — Raccordement sur caniveau en céramique

3% = pente = 5%
p'EI'IB-_

(D Elément porteur ou ouvrage rapporté

(2) Chape en mortier ciment de C20/25 Cohésion
superficielle 1 MPa

(3) Bague étanche en péte époxy

(#) Congé en enduit STRATILAC EL V2

(6 PROTHEANE SP saupoudré a refus

(&) Mortier de scellement

(@ Colle MC210 PLUS, MC220 Express ou J300 EPOCOLOR
(® Caniveau Buchtal 54 421

(9 Valve d’évacuation Butchal

2.17.5. Plinthe
Le PROTHEANE SP est remonté verticalement sur au moins 10 cm (cf. § 2.12.7).

2.17.6. Insert

Les gaines recevant les échelles, lignes de waterpolo et les drapeaux sont scellées dans des réservations étanchées avec la
base armée ou par raccordement sur une collerette solidaire (avec collerette CK).

Figure 35 - Gaine avec collerette CK
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(1) Elément porteur

(2) Chape de mortier adhérent classe >C20 Cohésion superficielle = 1 MPa
(3) Chanfrein

(4) Insert R&f 92986(5°) de chez LMP avec Collerette CK.

(5) Mortier de scellement.

\6\' Prothéane SP saupoudré a refus

f?) Verrouillage de I'engravure en enduit Stratilac ER

(8) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300

(9) Carrelage collé par double encollage

10) Joint MASTIC MS 108

Figure 36 - Gaine sans collerette

@ Elément porteur

(2 Chape en mortier ciment de classe >C20 Cohésion
superficielle =1 MPa

(® Solin en enduit STRATILAC EL V2
(@ PROTHEANE SP saupoudré a refus
(5 Insert Réf 92986(5°) de chez LMP.
(&) Mortier de scellement

(@ colle MC210 PLUS, MC220 Express ou J300
EPOCOLOR

Carrelage collé par double encollage
(9 Joint de carrelage 1300 EPOCOLOR

0

©OOOOO

2.17.7. Avaleur ligne d’eau
Le dispositif comportera le profil EP4S soudé en périphérie. Le couvercle contient une réservation pour loger le carrelage.
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Figure 37 - Avaleur de ligne d’eau
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Cadre de propreté
1) scellé dans la dalle

P L. 0.30m -
(1)Elément porteur
2) Chape de mortier adhérent classe >C20

' Cohésion superficielle =2 1 MPa
| Cadre d'avaleur de ligne d'eau avec platine rapportée

4 | Prothéane SP saupoudré a refus

| Verrouillage de I'engravure en enduit Stratilac ER
) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou ] 300

| Carrelage collé par double encollage

B Joint MASTIC MS 108

2.17.8. Bouche de soufflage

Les bouches de soufflage doivent étre démontables pour leur entretien. Le procédé PROTHEANE SP s’arréte a la périphérie sur
une corniére adaptée collée a I'aide d’un adhésif époxy.

-

|:
HERS
1) Elément porteur
2 Chape de mortier adhérent classe >C20 Cohésion superficielle = 1 MPa
.3 Fixation par clip
4) Prothéane SP dré a refus
5)
2
8
9)

Verrouillage de I'engravure en enduit Stratilac ER
Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300
Carrelage collé par double encollage

Joint MASTIC MS 108

Grille de soufflage

Figure 38 - Bouche de soufflage
2.17.9. Insert pour sieges PMR

Les dispositifs de souléve-personne sont fixés au bord de plage dans un insert adapté, qui comporte une platine pour recevoir
le PROTHEANE SP.
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Figure 39 — Gaine potelet pour siége PMR
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(1) Elément porteur

(2) Chape de mortier adhérent classe >C20 Cohésion superficielle > 1 MPa
(3) Insert P.M.R.

(4) Plague Inox microbillé ép=2 mm support d'étanchéité
(5; Couvercle d'ancrage

(6) Bouchon

(7) ETANCOL 492

":8: Prothéane SP saupoudré a refus —=—=

(9) Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou J 300

i@ Carrelage collé par double encollage

11) Joint MASTIC MS 108

o

e

2.17.10. Raccordement sur menuiserie extérieure
Le PROTHEANE SP se reléve sur au moins 10 cm. La bavette de la menuiserie vient le protéger en téte.
Au droit des portes, le PROTHEANE SP s’arréte dans une engravure.

Figure 40 - Relevé de menuiserie extérieure

(© Elément porteur

(2) Chape en mortier ciment de classe >C20
Cohésion superficielle =1 MPa

® solin en enduit STRATILAC EL V2

® Relevé en PROTHEANE SP

(B PROTHEANE SP saupoudré a refus

(& Colle MC210 PLUS ou MC220 Express ou J300
(@) Carrelage collé par double encollage

Joint MASTIC

(9 Bavette en aluminium
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Figure 41 - Arrét sur porte extérieure

e ."_“‘\.

@) Elément porteur

(2) Ouvrage rapporté

(3) Engravure 25 x 25 mm Ht mini

(4) Prothéane SP saupoudré a refus —==——
(5) Pate époxy sablée

(éj Colle MC 210 Plus ou MC 220 Express ou ] 300
:f_?} Carrelage collé par double encollage

(8) Joint mastic MS 108

2.18. Récapitulatif des contrbles

Le tableau ci-aprés spécifie les controles a réaliser a réception du support et une fois la mise en ceuvre du revétement
d’'étanchéité achevée. Les fiches associées sont disponibles en fin de Dossier Technique.
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Tableau 13
N<° Description Matériel Norme Spécifications Fréquence Observations
Réception des DTU 52.2
1 supp_orts _MeFre re‘gle . ' Voir fiche systématique Avant travaux
hydraulique en inclinometre Fascicule 74
plage
Réception des DTU 52.2
2 supp_orts _MeFre re‘gle . ' Voir fiche systématique Avant travaux
hydraulique en inclinometre Fascicule 74
bassin
Bassin : 1.5MPa
NF P 18- Plages extérieures : | A chaque coulage du 1 mesure
3 Cohésion Dynamomeétre a 852/858 1.5MPa béton et au =
superficielle soufflet NF EN 1542 Plages intérieures : mlnlnztérg :102115 les 3 pastilles
1 MPa
Compte-goutte A chaque coulage du 1 mesure
I - u .
a Porosité ,a la goutte X DTU 54-1 60<Am<240 ) t_)eton et au =
d’eau chronomeétre minimum tous les
5 Gouttes
250 m2
Repérer sur plan
5 Largeur des fissures Fissurotest If< 0,3 mm Toutes les fissures les fissures
If > 0,3 mm
1 mesure
6 Adhérence Dynamométre a NF P 18- L MPa plage Sol résine existant =
soufflet 852/858 1,5 MPa bassin .
3 pastilles
HR < 85% Local chauffé : 1 fois
7 Conditions Psychométre a 2 NF EN ISO 10°C = Il f 40°C par semaine
d’ambiance sondes 13788 T2z 5°C Local non chauffé :
T2 > Td +3°C matin, midi
8 C,O,nt'nu't?. d,e Balai diélectrique Procédure interne Voir fiche Toute sur'fa_ce apres
I’étanchéité polymeérisation
9 Epreuve & l'eau Jauge graduée Fascicule 74 Voir § 2.23 A la demande

2.19. Hivernage des piscines extérieures

Les piscines extérieures non chauffées doivent étre misent en « hivernage » dés que la température extérieure commence a
descendre en dessous de 15°C (cf. Art. VI.3 du fascicule 74).

Deux techniques sont utilisées :
e L'hivernage actif
Un systéme met I'eau en circulation pour éviter qu’elle ne géle dés que la température descend en dessous de quelques
degrés.
Ce systéme doit étre fourni et mis en place par une société spécialisée.
e L'hivernage passif
Cet hivernage classique est réalisé :
- Dés que la température descend en dessous de 15°C : on effectue, bassin en eau, un nettoyage complet.
- L’eau est ensuite traitée par une chloration choc et un ajustement de pH.
- On ajoute un produit d’hivernage pour éviter la prolifération des algues (consulter les fabricants pour le mode opératoire).

- Lorsque le niveau de I'eau est descendu sous le niveau (10 a 20 cm) des prises balai et de refoulement, avec vidange
compléte des canalisations. Mettre des bouchons d’obturation sur les prises.

- On dispose sur l'eau, a la périphérie du bassin, des flotteurs compressibles pour éviter la pression de la glace sur un
revétement KHIRAL.

- Conformément aux commentaires de I'article VI.3 du fascicule 74, par trés grand froid, la couche de glace est a briser dées
qu’elle atteint 3 cm d’épaisseur.

- La pose d’une bache d’hiver peut renforcer la protection au gel (consulter les fabricants pour le choix et le type de bache
adapté a la piscine).

2.20. Mise en service, épreuve a lI’eau

La mise en service du bassin et des plages peut avoir lieu aprés 5 jours de séchage du carrelage. L'épreuve a I'eau est réalisée
systématiquement selon la procédure suivante sur I’étanchéité avant le démarrage des travaux de carrelage.

2.20.1. Remplissage

Le bassin sera rempli d’eau en respectant la procédure suivante conforme a celle décrite a I'article XV.1.1.2 du fascicule 74
n°98-3 TO.

e Obturer toutes les évacuations y compris celles de la goulotte.
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e Remplir le bassin en continu a la vitesse maximale de 1 m par jour.
e Remplir jusqu’au-dessus des goulottes.

Note : ne pas remplir d’eau froide un bassin soumis a une forte chaleur.

2.20.2. Epreuves a I’eau

Conformément a I'article XV.1.1.1.2 du fascicule 74 n°93-3 T0, le constat doit étre réalisé au bout de 10 jours d’immersion.
Deux types de contrbles sont effectués :

e Stabilité du niveau d’eau.

e Humidité sur parois (a I’'extrados de l'ouvrage).

Ils sont formalisés sur I'imprimé « Procés-verbal des épreuves d’essais a I'eau » joint en Annexe 2.

2.20.2.1. Stabilité du niveau d’eau

Pendant le remplissage et durant les premiers jours qui suivent, le Maitre d’CEuvre fait vérifier I'étanchéité des canalisations,
vannes, etc....

Dés qu'il n'y a plus de perte d’eau par les canalisations, on vérifie la stabilité du niveau d’eau suivant la procédure ci-dessous :

e Une jauge graduée en mm est fixée sur la structure de I'ouvrage. Sa partie inférieure est immergée dans I'eau. On mesure
les variations du niveau toutes les 24 heures.

e Le débit admissible D, est de 250 cm3 par m2 de surface mouillée (S,,) par 24 heures.
e On a donc en litre par 24 heures D, = 0,250 S,

e Si S est la surface du plan d’eau en m2, la variation maximale ey en mm par 24 heures du niveau du plan d’eau est S.ey =
0,250 Sm.

¢ Si e est la variation relevée on aura e<ey
Cette inégalité doit étre satisfaisante au bout de 10 jours

e<0,2505?m
een mm
SetS, en m2

2.20.2.2. Présence d’humidité sur les parois

Les parois ne doivent pas présenter de suintements d’eau. Toutefois, des taches humides sans écoulement ne font pas obstacle
a la réception. En effet, la mise en eau provoque, en regle générale, I'expulsion d’une partie de I'eau occluse dans les bétons
avant mise en place du revétement PROTHEANE SP. Le délai d’évacuation peut atteindre 1 mois.

L'eau occluse provient des anciennes fuites, des travaux de décapage et de la mise en eau avant I’étanchéité.
Produits chimiques dans I’eau du bassin

Conformément au § 6.1.11 de la norme NF EN 15288-2, des produits chimiques doivent étre injectés dans I'eau du bassin afin
que la qualité de I'eau soit conforme a la réglementation en vigueur.

Le code de la santé publique impose une autorisation pour les produits de traitement de I'eau. Ceux qui possédent aujourd’hui
une telle autorisation et pour lesquels le procédé PROTHEANE SP a été testé sont :

- Le chlore sous ses différents formes (chlore gazeux, eau de Javel, hypochlorite de calcium)

- Les dérivés d’acide isocyanurique (parfois également surnommés « chlore choc » pour l'acide disocyanurique et « chlore
lent » pour |'acide trisocyanurique)

Des détails concernant les concentrations autorisées peuvent étre trouvées dans le guide de I’AFSSET intitulé Risques sanitaires
liés aux piscines - Evaluation des risques sanitaires liés aux piscines- Partie 1 : piscines réglementées daté de juin 2010.

2.21. Produits chimiques dans I’eau du bassin

Conformément au § 6.1.11 de la norme NF EN 15288-2, des produits chimiques doivent étre injectés dans I'eau du bassin afin
que la qualité de I'eau soit conforme a la réglementation en vigueur.

Le code de la santé publique impose une autorisation pour les produits de traitement de I'eau. Ceux qui possédent aujourd’hui
une telle autorisation et pour lesquels le procédé PROTHEANE SP a été testé sont :

- Le chlore sous ses différents formes (chlore gazeux, eau de Javel, hypochlorite de calcium)

- Les dérivés d’acide isocyanurique (parfois également surnommés « chlore choc » pour l'acide disocyanurique et « chlore
lent » pour I'acide trisocyanurique)

Des détails concernant les concentrations autorisées peuvent étre trouvées dans le guide de I’AFSSET intitulé Risques sanitaires
liés aux piscines - Evaluation des risques sanitaires liés aux piscines- Partie 1 : piscines réglementées daté de juin 2010.

Le revétement PROTHEANE SP résiste aux produits ci-dessus dans le cadre d’une utilisation normale.

2.22. Entretien en bassin

2.22.1. Préambule

A la suite de la réception, les travaux d’entretien lors des vidanges incombent au Maitre d’Ouvrage. Comme tous les ouvrages
d’'étanchéité, ils comportent des visites périodiques au moins semestrielles pour le bassin.
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La Société SPPM Le revétement PROTHEANE SP résiste aux produits ci-dessus dans le cadre d’une utilisation normale. fournit
une notice d’entretien propre a chaque piscine.

2.22.2. Condition de service
- Le personnel intervenant doit étre équipé de bottes a I’exclusion de toutes chaussures munies d’antidérapants métalliques.
- L'outillage ou le matériel d’entretien ne devra étre ni contendant, ni coupant.
- Les pieds d’échelles ou de I’échafaudage devront étre munis de caoutchoucs de protection.

- La fréquence de nettoyage doit étre adaptée a la vitesse d’encrassement de maniére a éviter les gros nettoyages nécessitant
|'utilisation de moyens risquant de blesser le carrelage.

- Eviter les vidanges :

o de trop longue durée (plusieurs semaines),

o lors de période de grand froid ou de forte chaleur en piscine extérieure.

o La vidange doit s’effectuer en continu a la vitesse maximale de 1 m/24 h.
- Les bassins extérieurs doivent étre gardés en eau lors de la fermeture (cf. § 2.19 hivernage).
- Remise en eau :

o Remplir le bassin en continu a la vitesse maximale de 4 cm/h ;

o Si la température du bassin est chaude et que le remplissage est réalisé a I'aide d’eau froide, et pour éviter les chocs
thermique, refroidir les parois du bassin ;

o Attendre le matin pour une piscine extérieure soumise a la chaleur du soleil et/ou asperger les parois d’eau froide.

2.22.3. Entretien

L'entretien comprend une visite préalable des ouvrages (radier, bajoyer, goulotte, margelle immergée, pédiluve) pour
déterminer, suivant l'importance de l’encrassement, les travaux nécessaires a effectuer pour éliminer les salissures et les
microorganismes présents sur les différentes surfaces. Il doit comporter deux phases distinctes :

- Nettoyage et désinfection,
- Détartrage.

Il faut que chaque responsable établisse un plan de nettoyage adapté aux caractéristiques des différentes zones d’accueil du
public. Le plan doit comporter les indications suivantes :

- L’établissement, ainsi qu’un plan de repérage des locaux ;
- La nature des produits d’entretien utilisés et le nom du fournisseur ;
- Le lieu d’application des produits ;
- La fréquence d’utilisation des produits ;
- Le mode d’emploi de chacun des produits ainsi que leur mode d’application;
- Les conditions de stockage de ces produits et le local utilisé a cet effet ;
- Les régles de sécurité relatives a leur utilisation.
La gamme de produits de nettoyage proposée ici est issue de la gamme de produits de Diversey.

2.22.4. Fréquence

La fréquence de chacune de ces opérations doit étre définie pour chaque zone et consignée dans le plan de nettoyage de la
piscine. Un exemple de fréquence est proposé ci-dessous. Il est a adapter en fonction du type de piscine et de sa fréquentation.

Fréquences minimales conseillées des opérations d’entretien a adapter au type d’établissement :

Opération
Nettoyage
désinfection

Décapage

(machine) Obs.

Détartrage Vidange

Lieu

Pour de fortes
fréquentations le
Pédiluves AO® ® AO® ® pédiluve doit étre

nettoyé plusieurs fois

par jour
Nettoyage par brossage
des parois et des
n goulottes, passage de
|"aspirateur ou du
robot.

Nettoyage du bac

tampon lors de la
vidange semestrielle

Bassin ° =

. : x
et bac tampon Minimum

2 fois par an

A Plusieurs fois par jour [ ] Quotidien
® Hebdomadaire | De mensuel a Semestriel

Note : certains bassins (thérapeutiques par exemple) peuvent exiger des fréquences plus élevées.

2.22.5. Nettoyage sans vidange
¢ Nettoyage du bassin : bajoyer, radier, goulotte et margelle immergée doivent étre brossés, aspirés ou passés au robot.
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e Nettoyage du pédiluve : utilisation du « Jontec Stride Dégraissant » de chez Diversey de la maniére suivante :
- Appliquer le produit a la brosse ou par aspersion ;
- Brosser le revétement a I'aide d’une brosse dure ;
- Rincer abondamment avec de I'eau potable ;
- Racler I'eau (utilisation d’une raclette).

2.22.6. Nettoyage lors des vidanges

Nettoyage et désinfection
- Prélavage et élimination des grosses salissures ;
- Lavage avec brossage énergique ;
- Ringage et élimination des salissures et des produits de nettoyage.

Exemple d’application du détergent désinfectant « Sprint DS 5001 » de chez Diversey : dosage 50ml pour 10L de solution
(0.5%). Augmenter localement la concentration pour les salissures tenaces.

e Applications :

- Manuelle : doser le produit dans un pulvérisateur rempli d’eau. Pulvériser la solution sur une chiffonnette propre et essuyer.
Utiliser une éponge pour les salissures tenaces. L'utilisation d’un balai a poils durs type balai brosse est possible, mais le
balayage a sec est a proscrire.

- Machine (autolaveuse/monobrosse) :

- Autolaveuse : Doser le produit dans le réservoir de l'autolaveuse rempli d'eau et appliquer la solution au sol par étalement.
Laisser agir de 5 a 10 minutes, sans laisser sécher la solution au sol puis mettre en fonction I'aspiration de I’autolaveuse
pour enlever les eaux résiduelles de lavage (travailler par bandes se chevauchant).

- Monobrosse : Appliquer la solution de produit au sol puis frotter la surface a nettoyer Laisser agir de 5 a 10 minutes. Puis
frotter une seconde fois et aspirer directement les eaux résiduelles au moyen d’un aspirateur a eau. Rincer les surfaces
traitées a I’'eau, puis utiliser de nouveau un aspirateur a eau ou racler les eaux résiduelles.

- Ne pas utiliser de disque abrasif (ni marron, ni noir) pour le nettoyage mécanisé.

L’utilisation d’une machine est possible sur le fond de bassin. Les voiles peuvent étre nettoyés avec de l'eau sous pression
(inférieure a 100 bars).

Détartrage
- Application du produit détartrant.
- Ringage.
Exemple d’utilisation du détartrant « Sani Calc Pur-Eco » de chez DIVERSEY :

Dosage : de 0.1L a 1L pour 10L de solution (soit de 1 a 10%). Pour les dépo6ts calcaires incrustés : augmenter localement le
dosage jusqu'a 20%.

e Application :
- Doser le produit dans un seau rempli d'eau ;
- Appliquer la solution sur la surface a I'aide d'une éponge ou d'une chiffonnette ;

- Laisser la solution agir quelques minutes ou frotter la surface a I'aide d’un balai a poils dur. Le balayage a sec est a proscrire.
Traiter localement les dép6ts épais avec un tampon approprié ;

- Rincer abondamment a I'eau claire et laisser sécher.

Regard de fond de bassin

Retirer la grille d’aspiration, la nettoyer a I'eau claire pour éliminer toutes les souillures organiques et minérales, brosser avec
« JONTEC STRIDE dégraissant », laisser agir 15 minutes puis rincer a I’eau claire. Racler I'eau résiduelle vers les évacuations.

Le regard sera nettoyé comme le bassin.

Nettoyage des accessoires

Les accessoires (buse, hublot, éclairage, garde-corps, barre de maintien...) sont habituellement en matiére plastique ou en inox.
Les matiéres plastiques se nettoient avec les mémes produits que le PROTHEANE SP.

Les inserts et accessoires en inox se nettoient généralement avec les mémes produits que le revétement PROTHEANE SP.
Quelques précautions sont tout de méme a observer :

- En cas de surface polie, frotter avec un chiffon doux dans le sens du polissage. Eviter I'utilisation de laine de fer ou d’objet
dur susceptible de rayer la surface de I'inox ;

- Eviter tout contact avec un autre élément métallique ;

- Ne pas utiliser I’eau du bassin pour nettoyer les inserts en inox, mais utiliser de I’eau du robinet (voire de I'eau déminéralisée
pour les surfaces inox avec finition trés lisse) ;

- Eviter tout contact avec des produits contenant du chlore (eau du bassin en cas de traitement au chlore, eau de Javel, ...) ;

- Rincer abondamment a 'eau du robinet (ou eau déminéralisée) a la fin du nettoyage. Si possible, sécher a I’aide d’un chiffon
pour éviter les traces.

Les accessoires vissés sur les portes buses PROTHEANE SP PB seront dévissés lors de I'entretien semestriel. Les parties en
contact (accessoires/PROTHEANE SP) seront brossées et désinfectées .

Pour les accessoires comportant des parties amovibles ou des grilles, suivre les instructions des fabricants.
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2.23. Entretien en plages

2.23.1. Préambule

L'entretien est a la charge de |'utilisateur des locaux. On trouvera ci-aprés des dispositions générales applicables aux piscines
courantes a caractére privatif ou collectif. L’entretien consiste a éliminer les salissures et les microorganismes présents sur les
différentes surfaces. Il doit comporter deux phases distinctes :

- Nettoyage et désinfection ;
- Détartrage.

Il faut que chaque responsable établisse un plan de nettoyage adapté aux caractéristiques des différentes zones d’accueil du
public. Le plan doit comporter les indications suivantes :

- L’établissement, ainsi qu’un plan de repérage des locaux
- La nature des produits d’entretien utilisés et le nom du fournisseur
- Le lieu d'application des produits
- La fréquence d’utilisation des produits
- Le mode d’emploi de chacun des produits ainsi que leur mode d’application
- Les conditions de stockage de ces produits et le local de stockage
- Les regles de sécurité relatives a leur utilisation
La gamme de produits de nettoyage proposée ici est issue de la gamme de produits de Diversey.

Dans tous les cas de nettoyage des plages, les produits et eau de ringage devront étre évacués soit par un aspirateur a eau
(dans le cas d'utilisation d’'une machine de type monobrosse), soit aspirés par la fonction d’aspiration d’une autolaveuse, soit
évacués ou raclés vers les siphons des plages. Ces eaux de lavage ne doivent JAMAIS entrer en contact avec |'eau du bassin
(selon le type de traitement de I'eau, des réactions sont possibles entre I'eau du bassin et les eaux de lavages). Ne pas utiliser
de disque abrasif (ni marron, ni noir) pour le nettoyage mécanisé.

L'utilisation d’'une machine est possible a condition qu’elle soit compatible avec le classement P3 du local.

2.23.2. Nettoyage et désinfection

Il y a lieu de se référer aux fiches techniques et Fiches de Données de Sécurité des produits pour obtenir les recommandations
relatives aux précautions de manipulation et d’élimination des produits cités ci-apres.

2.23.2.1. Partie courante

Fréquence

La fréquence de chacune de ces opérations doit étre définie pour chaque zone et consignée dans le plan de nettoyage de la
piscine. Un exemple de fréquence est proposé ci-dessous. Il est a adapter en fonction du type de piscine et de sa fréquentation.

Fréquences conseillées des opérations d’entretien a adapter au type d’établissement :

Opération
Nettoyage
désinfection

Décapage

(machine) Obs.

Détartrage

Lieu

Aprés chaque classe pour les piscines
Vestiaires A x scolaires et en fonction de la fréquentation
pour les piscines publiques

Casiers [ J
Fréquence a adapter selon la fréquentation.
WC et douches A " ° Ne. pas oublier de nettoyer les sllp_hons de‘
sol : Oter le cache, nettoyer et désinfecter a
I'eau de javel
Z_ones _de A [} Fréquence a adapter selon la fréquentation
circulation
Fréquence a adapter selon la fréquentation.
Plages ° *m ° Ne. pas oublier de nettoyer les sllp_hons de‘
sol : Oter le cache, nettoyer et désinfecter a
I'eau de javel

Nettoyage et désinfection
- Prélavage et élimination des grosses salissures.
- Lavage avec brossage énergique.
- Ringage et élimination des salissures et des produits de nettoyage.

Exemple d’application du détergeant désinfectant « Sprint DS 5001 » de chez Diversey : dosage 50mL pour 10L de solution
(0,5 %). Augmenter la concentration pour les salissures tenaces.

e Applications

- Manuelle : doser le produit dans un pulvérisateur rempli d’eau. Pulvériser la solution sur une chiffonnette propre et essuyer.
Utiliser une éponge pour les salissures tenaces. L'utilisation d’un balai a poils durs type balai brosse est possible, mais le
balayage a sec est a proscrire.

- Machine (autolaveuse/monobrosse) :
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- Autolaveuse : Doser le produit dans le réservoir de l'autolaveuse rempli d'eau et appliquer la solution au sol par étalement.
Laisser agir de 5 a 10 minutes, sans laisser sécher la solution au sol puis mettre en fonction I'aspiration de l'autolaveuse
pour enlever les eaux résiduelles de lavage (travailler par bandes se chevauchant).

- Monobrosse : Appliquer la solution de produit au sol puis frotter la surface a nettoyer Laisser agir de 5 a 10 minutes. Puis
frotter une seconde fois et aspirer directement les eaux résiduelles au moyen d’un aspirateur a eau. Rincer les surfaces
traitées a I'eau, puis utiliser de nouveau un aspirateur a eau ou racler les eaux résiduelles. Ne pas utiliser de disque abrasif
(ni marron, ni noir) pour le nettoyage mécanisé.

Détartrage
- Application du produit détartrant ;
- Ringage.
Exemple d’utilisation du détartrant « Sani Calc Pur-Eco » de chez Diversey : dosage de 0.1L a 1L pour 10L de solution (soit de
1 a 10%). Pour les dépdts calcaires incrustés : augmenter localement le dosage jusqu'a 20%.
Application

- Doser le produit dans un seau rempli d'eau ;

- Appliquer la solution sur la surface a I'aide d'une éponge ou d'une chiffonnette ;

- Laisser la solution agir quelques minutes ou frotter la surface a I'aide d’un balai a poils dur. Le balayage a sec est a proscrire.
Traiter localement les dép6ts épais avec un tampon approprié ;

- Rincer abondamment a I'eau claire et laisser sécher.

2.23.2.2. Siphons et caniveaux

Désinfection
- Nettoyer et rincer a I'eau claire les surfaces pour en éliminer toutes les souillures organiques, minérales, etc.....

- Doser I'eau de javel a 12° chlore dans la proportion de 0,5 | de javel pour 10 litres d’eau froide, ou utiliser le détergent
dégraissant « Sprint DS 5001 » de chez Diversey.

- Laisser agir pendant 10 minutes et puis rincer abondamment a I'eau pure froide pour éliminer toute trace de chlore au
contact de l'inox.

- Ne jamais utiliser d’eau chaude pour cette désinfection.

Nettoyage
- Se munir de gants de protection, d’'une éponge et d'un seau ;
- Pour avoir acceés a la cuvette il faut enlever la rosette qui sera nettoyée séparément ;
- Eponger l'eau stagnante dans la garde d’eau ;
- Retirer les déchets se trouvant au fond de la cuvette ;

- Nettoyer soigneusement la cuvette. Toute apparition de point suspect doit é&tre gommée a I'aide de produits de nettoyage
et de passivation. Il est conseillé de faire appel a des professionnels. Il faut naturellement éviter le contact d’éléments
ferreux (brosse métallique, toile émeri usagée, tampon Jex, etc...) et de tout ce qui est susceptible de provoquer des
rayures ;

- Rincer abondamment avec une eau potable (non chargée en chlorure) si possible chaude ;
- Compléter la garde d’eau et recomposer le siphon sans oublier la cloche ou le panier ;
- Renouveler la garde d’eau aussi souvent que nécessaire pour éviter le croupissement ou I’évaporation.

2.23.2.3. Accessoires

Les accessoires (buse, hublot, éclairage, garde-corps, barre de maintien...) sont habituellement en matiére plastique ou en inox.
Les matieres plastiques se nettoient avec les mémes produits que le KHIRAL.

Les inserts et accessoires en inox se nettoient généralement avec les mémes produits.

Quelques précautions sont tout de méme a observer :

- En cas de surface polie, frotter avec un chiffon doux dans le sens du polissage. Eviter l'utilisation de laine de fer ou d’objet
dur susceptible de rayer la surface de I'inox.

- Eviter tout contact avec un autre élément métallique.

- Ne pas utiliser I'eau du bassin pour nettoyer les inserts en inox, mais utiliser de I’eau du robinet (voire de I’'eau déminéralisée
pour les surfaces inox avec finition tres lisse).

- Eviter tout contact avec des produits contenant du chlore (eau du bassin en cas de traitement au chlore, eau de Javel, ...).

- Rincer abondamment a I'eau du robinet (ou eau déminéralisée) a la fin du nettoyage. Si possible, sécher a I'aide d’un chiffon
pour éviter les traces.

Pour les accessoires comportant des parties amovibles ou des grilles, suivre les instructions des fabricants.
Les inserts avec éléments escamotable seront régulierement aspirés et désinfectés.

2.23.3. Nettoyage approfondi

Lorsque le sol est trés encrassé ou comporte des taches tenaces, il peut étre rénové a l'aide de JD ACTIVAL.
Appliquer JD ACTIVAL a la concentration maximale de 5% dans les zones encrassées.

Laisser agir puis brosser a I'aide d’une brosse a poils durs.

Rincer abondamment a I'eau potable.
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Racler (utilisation d’une raclette).

2.24. Maintenance / Réparation

La fonction étanchéité du procédé PROTHEANE SP ne peut étre durablement satisfaite que si les bassins sont surveillés
régulierement au cours de leur exploitation et si leur usage est conforme a leur destination initiale. II comporte des visites
périodiques de surveillance au moins une fois I'an. L'entreprise applicatrice propose systématiquement un contrat d’entretien.
Le Maitre d’Ouvrage peut leur confier cette prestation

2.24.1. Bassins
Au cours de ces visites seront en particulier vérifiés les points suivants :

Intérieur du bassin, goulotte
- Etat général du carrelage : carreaux décollés, fissurés, cassés, éclats, enfoncement.....
- Raccordement sur tous les inserts : fissures, décollements, rouille.
- Etat des scellements : déchaussement, rouille.

Extérieur du bassin
Si le bassin est visitable par I'extérieur (présence de galerie technique)
- Fuites au droit des inserts.
- Présence de fissures infiltrantes ou non.
En cas de défaut constaté, le Maitre d’Ouvrage fera entreprendre sans délai les réparations nécessaires en conformités avec les
prescriptions décrites ci-apres.
Réparation

En cas de réparation du revétement carrelé (remplacement d’un carreau par exemple), I'entreprise d’étanchéité devra étre
contactée afin de s’assurer de la non-détérioration de la couche d’étanchéité, notamment aprés dépose de I'ancien revétement
carrelage.

Si I’étanchéité doit étre remplacée, la réparation s’effectue de la maniere suivante (figure 40) :
- Repérer la zone dégradée
- Découper au disque diamant le carrelage au droit des joints et enfoncer le disque de 5 mm dans le support béton.
- Poncer pour revenir au support béton.
- Chanfreiner la réservation crée par le disque.
- Refaire I'étanchéité PROTHEANE SP en engravant la toile a la périphérie.
- Saupoudrer de BEKAGRIT et recoller le carrelage.

Figure 42 — Réparation

@E ? @ 5539 (D Elément porteur
e “Lf’y e A 'M e

(® PROTHEANE SP saupoudré a refus
@ Pate époxy STRATILAC EL V2 ou STRATILAC ER
(@ colle MC210 PLUS ou MC220 Express ou 1300

__4® (5) Carrelage collé par double encollage
(® Joint MASTIC

Modification des ouvrages ou des accessoires

- En cas de modification qui dégradent le revétement, il y a lieu d’appeler I'entreprise pour réassurer la continuité de
I’étanchéité et de la finition.

- Si de nouveaux scellements doivent étre réalisés, ils doivent étre effectués a I'aide de résines époxydiques. L'étanchéité du
scellement est de la responsabilité de I'entreprise qui a effectué les travaux.

2.24.2. Plages

L'étanchéité du procédé PROTHEANE SP Plage ne peut étre durablement satisfaite que si les ouvrages sont surveillés
régulierement au cours de leur exploitation et si leur usage est conforme a leur destination initiale. L’entretien comporte :

¢ Des visites périodiques de surveillance au moins une fois par an.

e Au cours de ces visites seront en particulier vérifiés les points suivants :

e Sol :
- Etat général du carrelage : carreaux décollés, fissurés, cassés, éclats, enfoncement.....
- Raccordement sur tous les inserts : fissures, décollements, rouille.
- Etat des scellements : déchaussement, rouille.

e Plinthes : angles cassés, éclats, décollements, état des mastics,
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e Dés et socles : éclats, décollements, fissures, état des mastics de calfeutrement.

¢ Pieds d’huisserie : éclats, décollements.

¢ Joint de dilatation : épaufrures, désaffleures, décollements, état des mastics.

e Scellements : déchaussements, rouille.

e Siphons et caniveaux : leur bon fonctionnement, I’état du raccordement : fissures, décollements.

Note : tout changement d’évacuation nécessite la reprise du PROTHEANE SP.

e Raccordement aux autres revétements : fissures, décollements.

e Zones difficilement accessibles : socle ou dés sous matériel, les recoins. Les zones doivent étre systématiquement nettoyés
et vérifiés.

En cas de défaut constaté, le Maitre d’Ouvrage fera entreprendre sans délai les réparations nécessaires en conformité avec les

prescriptions décrites ci-apres.

Note :

- Quel que soit le type de réparation, celle-ci aura un aspect et une texture différente du revétement existant.

- Les travaux de maintenance nécessitent I'utilisation de solvant et des temps d’attente pour la polymérisation des résines,
ils ne peuvent étre réalisés que pendant un arrét d’exploitation.

- Les mastics doivent étre régulierement déposés et remplacés.

Note :

En cas d’'urgence, une dégradation peut étre reprise pendant la nuit a I'aide de résines méthacrylates (systeme PROTHEANE SP
KP5 non décrit dans le présent AT), consulter la Société SPPM.

2.24.3. Scellements

La mise en place de scellements aprés I'exécution du PROTHEANE SP assure seule la continuité du revétement et nécessite le
recours a un produit a base de résine synthétique satisfaisant les exigences de la norme NF P 18-822.

Dans ce cas, 'élément a sceller constitué d’un insert male ou femelle doit étre assorti lors du montage d’une sujétion de
raccordement complémentaire constitué par exemple d’une collerette ou rondelle solidaire. L'excés de résine sous la pression
de la collerette doit recouvrir le PROTHEANE SP.

Note 1 : I’étanchéité au droit des scellements est de la responsabilité de I’entrepreneur réalisant le scellement.

Note 2 : pour que le scellement assure la continuité de I'étanchéité, le diametre de forage doit étre le plus faible possible
compatible avec la bonne mise en ceuvre du systeme de fixation (cf. figure 21).

2.25. Assistance technique

L La Société SPPM met son assistance technique a la disposition des entreprises, des maitres d'ouvrage et maitres d’ceuvre,
pour la mise en route des chantiers et la maitrise des aspects particuliers de ce procédé.

Note :Cette assistance ne peut étre assimilée ni a la conception de I'ouvrage ni a I'acceptation des supports, ni a un controle
des régles de mise en ceuvre.
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2.26. Résultats expérimentaux
SPECIFICATIONS Rapport d’essais
N° Caractéristique .
Essai d'aptitude a I'emploi METHODE D'ESSAI Systeme SP Systeme SP
P1 P2
Etanchéité sous pression e
1 - , NF P 18-862 modifiée > 2 MPa
directe d'eau
> NF EN 1062-7 annexe C § C2
Résistance & la fissuration Etat initial
o Ay . D s
de la couche d etanchelte par NF EN 1062-7 annexe C § C2 Catégorie3: 21,5 mm
flexion 4 points PO
3 Aprés vieillissement chaleur
pr EN 14891 § A 6.5 - 14 jrs & +70°C
4 Etat initial
NF EN 14891 § A 6.2 (2)
5 Aprés vieillissement chaleur
NF EN 14891 § A 6.5 - 14 jrs a +70°C
Adhérence en traction directe Aprés action de I'eau > 2 MPa (1’00% cohésive
6 sur support béton NF EN 14891 § A 6.3 alt A 6.4 - 21 jrs béton)
sous 6 mm CE
Aprés action eau de chaux
7 NF EN 14891 § A 6.9 adapté - 14 jrs
a 60°C
o .
8 Réparation NF EN 14891 § A 6.2 (2) = 2 MPa (100% cohésive
béton)
9 Traitement des joints de Guide du CSTB Systéme étanche Rapport d’essai N°RSET
dilatation 5000 cycles Y 28-26012836
10 Etanchéite autour des Annexe G de I'ETAG 022 Catégorie 2
pénétrations
Essai fonctionnel interne
Endurance aux mouvements des
11 supports (500 cycles avec une charge
de 2,5 T et 500 cycles a 3,4 tonnes)
Résistance a la fissuration etat initial . fi .
de la couche d'étanchéité + le ; ; . Revétement non fissure et non
4 d | | Essai fonctionnel interne décollé
revétement de sol Carrelage Endurance aux mouvements des
12 supports (500 cycles avec une charge
de 2,5 T et 500 cycles a 3,4 tonnes)
apreés vieillissement suivant pr EN
14891 § A 6.5 - 14 jrs & +70°C
NF EN 14891 § A.6.3 adaptée
13 ‘ T
Etat initial
14 Aprés immersion 60 jrs dans I'eau a
23°C
Aprés immersion 60 jrs dans I'eau > 1.5 MPa en bassin
15 4 i i P =4
Adhérence en traction directe chloré a 40°C > 1 MPa en plage
Aprés immersion 60 jrs dans
16 I'nypochlorite de sodium concentré
(9,6%) a 40°C
17 Aprés immersion 60 jrs dans I'eau de
mer artificielle a 40°C
> 2 MPa
0,
18 Adhérence sur support humide NF EN 13578 (10,0./0
cohésive
béton)
19 Essai de develf)ppement des ISO 846 méthode A
champignons
- - Aucun développement
20 Essai de develgppement des I1SO 846 méthode C
bactéries
22 Résistance a la contre pression NF P 18-862 modifié > 2 MPa
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2.27. Références

2.27.1. Données Environnementales?!

Le procédé PROTHEANE SP ne fait pas I'objet d’une Fiche de Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer
aucune performance environnementale particuliére. Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés visés sont susceptibles d’'étre intégrés.

2.27.2. Autres références
A ce jour plus de 30 000 m2 ont été réalisés en France.

1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis.
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2.28. Annexes du Dossier Technique

2.28.1. Tableaux du Dossier Technique

Tableau 14 - SD 50

Désignation Normes Résine Durcisseur
CONSISTANCE Interne Liquide Liquide
COULEUR Interne Blanche Incolore
MASSE VOLUMIQUE NF EN ISO 2811-1 1,11 £ 2% g/cm? 1,02 £ 2% g/cm?
RAPPORT PONDERAL D’EMPLOI 100 50

Mélange : Résine + Durcisseur

COULEUR Interne Blanche
MASSE VOLUMIQUE NF EN ISO 2811-1 1,1 £ 2% g/cm?
VISCOSITE A 23°C NF EN ISO 3219 750 = 20% mPa.s
A 10°C 50 min
a 15°C 35 min
DUREE PRATIQUE D'UTILISATION N -
(DPU) NF EN ISO 9514 a 20°C 16 min
a 25°C 8 min
a 35°C 5 min
a 10°C 48 h
TEMPS a 15°C 34 h
HORS POISSE Interne a 20°C 22 h
a 25°C 13 h
a 35°C 7 h
Tableau 15 - ETANPRIM SH
Désignation Normes Résine Durcisseur
CONSISTANCE Interne Liquide Liquide
COULEUR Interne Blanche Incolore
EXTRAIT SEC NF EN ISO 3251 > 99% 76%
MASSE VOLUMIQUE NF EN ISO 2811-1 1,14 £ 2% g/cm? 1,01 £ 2% g/cm?
RAPPORT PONDERAL D'EMPLOI 100 58

Mélange : Résine + Durcisseur

EXTRAIT SEC NF EN ISO 3251 > 99 %
MASSE VOLUMIQUE NF EN ISO 2811-1 1,1 £ 2% g/cm?3
VISCOSITE A 23°C NF EN ISO 3219 2000 £ 20% mpPa.s
A 10°C 5h 20
a 15°C 3h30
DUREE PRATIQUE D'UTILISATION N -
NF EN ISO 9514 a 20°C 90 min
(DPU)
a 25°C 36 min
a 35°C 20 min
a 10°C 24 h
TEMPS a 15°C 16 h
HORS POISSE Interne a 20°C 9h
a 25°C 4 h 30
a 35°C 3h
DURETE SHORE D A 7 IRS NF EN ISO 868 > 60
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Désignation Méthode Résine Durcisseur
Consistance Interne Liquide Liquide
Couleur Interne Blanche Incolore
Extrait sec NF EN ISO 3251 > 99% 76%

Masse volumique

NF EN ISO 2811-1

1,12 + 2% g/cm?

1,01 £ 2% g/cm?

Rapport d’emploi : en
poids

100

56

Mélange : Résine + Durcisseur

Extrait sec en %

NF EN ISO 3251

> 99 %

Masse volumique

NF EN ISO 2811-1

1,1 + 2% g/cm?

Viscosité NF EN ISO 3219 5000 £ 20% mPa.s a 23°C
a 10°C 5h 20
Durée Pratique a 15°C 3h30
d'Utilisation NF EN ISO 9514 a 20°C 1h20
(DPU) a 25°C 27 min
a 35°C 16 min
a 10°C 24 h
Temps a 15°C 16 h
Hors Poisse Interne a 20°C 9h
a 25°C 5h 45
a 35°C 3h 15
Dureté shore D a 7 jrs NF EN ISO 868 > 60
Tableau 17 - ETANPRIM SH-V+
Désignation Méthode Résine Durcisseur
Consistance Interne Liquide Liquide
Couleur Interne Blanche Incolore
Extrait sec NF EN ISO 3251 > 99% 90 %
Masse volumique NF EN ISO 2811-1 1,13 £ 2% g/cm3 1,01 £ 2% g/cm3
Rapport d’emploi : en poids 100 56

Mélange : Résine + Durcisseur

Extrait sec en %

NF EN ISO 3251

> 99 %

Masse volumique

NF EN ISO 2811-1

1,1 £ 2% g/cm3

Viscosité NF EN ISO 3219 31 000 £ 20% mPa.s a 23°C
a 10°C 5h 20
a 15°C 3h30
Durée Pratique d'Utilisation N
NF EN ISO 9514 a 20°C 1 h 40
(DPU)

a 25°C 45 min
a 35°C 18 min

a 10°C 24 h

Temps 415°C 17 h

Hors Poisse Interne a 20°C 9h

a 25°C 4 h

a 35°C 3h

Dureté shore D a 7 jrs NF EN ISO 868 > 60
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Caractéristiques Méthode Résine Durcisseur Mélange
Aspect Interne Pate Pate Pate
Couleur Interne Pigmentée Jaune paéle Beige
Rapport d'emploi en poids Interne 40 60
Densité a 23 °C NF EN ISO 2811-1 1,812 %
Durée Pratique d’Utilisation
(DPU) & 20 °C NF EN ISO 9514 1h30
Tableau 19 - STRATILAC ER
Désignation Norme Résine Durcisseur Mélange
Consistance Interne Liquide épais liquide liquide
Couleur Interne Pigmentée Jaune pale Beige
Densité a 23 °C EN ISO 2811 1,81 £ 2%
Rapport d’emploi Poids (kg) 60 40
Volume 50 50
DPU a 23 °C sur 100 cc (5kg) EN ISO 9514 1h30
Dureté shore D a 7 jours EN ISO 868 72
Tableau 20 - ETANSIF 2000
Aspect : Normes Liquide
Couleur : Interne Blanc laiteux
Densité a 20° C : ISO 1675 1,01 + 0,01
Extrait sec a 105° C : ISO 1625 47.0+1.0 %
Viscosité BROOKFIELD (LVF, 60 ppm) : ISO 1652 30 - 200 mPa.S
pH : I1SO 1148 9,5-10,5
Tableau 21 - TECTOFLEX
Désignation Symbole Normes TECTOFLEX
Effort a la rupture Ff rupture 500 daN/m
NF EN ISO 527-3
Allongement a la rupture £f rupture 600 %
Systéme d’étanchéité de joints de dilatation spécci;aLllilg: éicggllg;;ars Systeme étiggreesaprés =000
1982
Tableau22 - ETANTOP 309
Caractéristiques mécaniques et physiques :
Densité a 4,5 litres d’eau 1,7 £0,1.
Résistance a la compression a 28 j > 40 MPa.
Résistance a la traction/flexion a 28 j > 10 MPa.
Module d’élasticité dynamique a 28 j 1,07 104 MPa.
Résistance a I'abrasion Taber H22, a 1000 tours <2g.
Poingonnement statique 29,20 (1/100éme mm)
Poingonnement dynamique 160 cm 7 mm.
Epaisseur 4 mm minimum
Tenue a la sous-pression 2 MPa.
Facteur de résistancedé} la diffusion de la vapeur U= 135.
eau
Classement au feu MO
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Désignation Norme Mélange
Aspect Interne Pateux
couleur Interne Gris

Viscosité a 23 °C

NF EN ISO 3219

300 000 + 40% mPa.s

Masse volumique a 23°C

NF EN 2811

1,50 + 5% g/cm3

Dureté shore D a 23°C

24 heures 80
} NF EN ISO 868
2 jours 82
7 jours 83
Adhérence sur béton sec NF EN 1542 > 2 MPa (rupture béton)
Adhérence sur béton humide NF EN 13578 > 2 MPa (rupture béton)
Extrait sec NF EN ISO 3251 > 99%
Durée Pratique d’Utilisation
. NF EN ISO 9514 1h15
(DPU) a 23°C
Tableau23 - ETANCOL 303
Désignation Norme Mélange
Aspect Interne Pate
Couleur Interne Gris clair
Thixotropie Jauge Daniel Ne coule pas
Dureté shore D a 23°C
24 heures 67
. NF EN 868
2 jours 70
7 jours 71

Masse volumique

NF EN ISO 2811-1

1,67 + 5% g/ cm3

Extrait sec NF EN ISO 3251 > 99 %
DPU a 23°C (100cc) NF EN 9514 23 + 3 minutes
Adhérence sur béton sec sablé NF EN 1542 > 2 MPa (rupture béton)
Adhérence sur béton humide NF EN 13578 > 2 MPa (rupture béton)

Tableau 24 - VP45

Nature Orientation des fils Masse surfacique en g/m=2
1¢ nappe de fils -450° 175
2%me nappe de fils +45° 175
Tissu VP45 350

Caractéristiques des fils de verre

Nature du matériau

Verre Advantex

Diamétre du filament

12,7 pm

Section d’un filament

1,2667 10-4 mm®

Résistance a la traction

3160 - 3187 MPa

Module d’élasticité en traction

66,8 - 74,50 GPa

Allongement a la rupture

4,6 %
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Méthode TF7
R D Mélange
Aspect : Liquide visqueux Liquide miel
Couleur : Gris Blanc
Viscosité Brookfield a 23° C en NF EN ISO 2555 52 000 + 20% 38 000 + 20%
Masse volumique a 23°C (g/cm3) NF EN ISO 1675 1,67 + 3% 1,19+ 3%
Rapport de mélange en Poids 100 1
Volume 100 100
Dureté Shore A a 2 jours NF P 98-285 70
DPU pour 100 cm3 - 23°C 7 - 8 min
Tableau 26 - TF40
Méthode TF40
R D Mélange
Aspect : Liquide visqueux Liquide miel
Couleur : Gris Blanc
Viscosité Brookfield a 23° C en NF EN ISO 2555 | 55 000 + 20% 40 000 + 20%
Masse volumique a 23°C (g/cm3) NF EN ISO 1675 1,66 + 3% 1,18 + 3%
Rapport de mélange en Poids 100 1
Volume 100 100
Dureté Shore A a 2 jours NF P 98-285 70
DPU pour 100 cm3 - 23°C 40 - 50 min

Tableau 27 - SIL 60 SANITAIRE

SIL 60 Sanitaire

Aspect : Pate
Couleur : blanc - Gris - translucide
Allongement a la rupture > 100%
Temps hors poisse 45 min
Dureté Shore A 25
Vitesse de polymération par 24 heures 2 mm
Temps de formation de peau 20 min
Tableau 28 - MS 108
MS 108
Aspect : Pate
Couleur : Blanche
Temps de formation de peau 15 min
Temps hors poussiere 4 h

Vitesse de réticulation

>2mm pour 24h

Dureté shore A

60

Allongement a la rupture

>100%

Température de service

De - 40°C a + 100°C

Température de mise en ceuvre

Entre 5°C et 35°C
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VANDEX GROUT 20

Aspect : Poudre grise
Densité : 2,1
Durée pratique d’utilisation a 20°C 30 min
Epaisseur 10 & 60 mm
Résistance a la compression
a 3 Jours 40MPa
a 7 jours 50 MPa
a 28 jours 65 MPa
Expansion a 28 jours + 0,05 %
Tableau 30 - KF 210
Désignation Normes Résine Durcisseur
Consistance Interne Liquide Liquide
Couleur Interne Colorée Jaune
Masse volumique NF EN ISO 2811-1 1,67 £ 2 % g/cm3 1,02 £ 2 % g/cm3
Viscosité a 23°C NF EN ISO 3219 14000 + 20 % MPa.s 620 + 20 % MPa.s
Rapport pondéral d’emploi 80 20

Mélange : résine + durcisseur

Couleur Interne

Masse volumique

NF EN ISO 2811-1

1,48 £ 2 % g/cm3

Viscosité a 23°C

NF EN ISO 3219

6040 + 20 % MPa.s

a 10°C 6 h
a 15°C 3h15
d’B:ilriiitfgiti(%uPEU) NF EN ISO 9514 4 20°C 85 min
a 25°C 50 min
a 35°C 25 min
a 10°C 23 h
a 15°C 18 h
a 20°C 10 h
a 25°C 6 h
a 35°C 5h

Tableau 31 - KHOBRA EP100

Désignation Normes Résine Durcisseur Mélange
Aspect Interne Liquide Liquide Liquide
Couleur Interne Jaune clair Incolore Jaune clair
Densité & 23°C NF EN ISO 2811 1,10 + 3% 1,00 + 3% 1,06 + 3%

Viscosité Brookfield LVT aig.2
- 30t/mna23°C

NF EN ISO 3219

800 +20% mPa.s

95 + 20% mPa.s

300 + 20% mPa.s

Rapport d’emploi :

Poids Interne 100 50
Volume 2 1
D.P.U a 20°C: 1kg 45 mn
NF EN ISO 9514
5 kg 30 mn
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Désignation Normes Caractéristiques
Couleur Gris
Granulométrie NF EN 1015-1 0a8mm

Fibre synthétique

Polypropyléne

Densité produit durci NF EN 1015-6 2,3
Lei 2 a 15 jours
Resistance a la ] NF EN 13892-2 > 25 MPa
compression a 28 jours a 28 jours
. a 15 jours
Cohésion superficielle - NF EN 13892-8 > 1,5 MPa
a 28 jours
. Début 240 min
Temps de prise a 20°C NF EN 197-1
Fin 320 min
Tableau 33 - KORON MF25
Désignation Normes Caractéristiques
Couleur Gris
Granulométrie NF EN 1015-1 0a4 mm
Fibre synthétique Polypropyléne
Densité produit durci NF EN 1015-6 2,1
fci > PR a 15 jours
Re5|stance2asla_1 compression a : NF EN 13892-2 > 25 MPa
jours a 28 jours
a 15 jours
Cohésion superficielle NF EN 13892-8 > 1,5 MPa
a 28 jours
. Début 240 min
Temps de prise a 20°C NF EN 1504-3
Fin 300 min
Tableau 34 - SD 50 V
Désignation Normes Résine Durcisseur
CONSISTANCE Interne Liquide Liquide
COULEUR Interne Beige Translucide incolore

MASSE VOLUMIQUE

NF EN ISO 2811-1

1,4 + 2% g/cm?

1,02 £ 2% g/cm?

RAPPORT PONDERAL D’EMPLOI

100

27,2

Mélange : Résine + Durcisseur

COULEUR

Interne

MASSE VOLUMIQUE

NF EN ISO 2811-1

1,3 = 2% g/cm?

A 10°C 95 min

DUREE PRATIQUE D'UTILISATION N .
NF EN ISO 9514 a 23°C 70 min

(DPU)

a 40°C 14 min

TEMPS A 10°C 21 h

HORS POISSE Interne a 23°C 8h

a 40°C 2h
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2.28.2. Fiches de controble

o Identification, controle et réception du support n°1 - Plage
. Identification, controle et réception du support N°2 - Bassin
o Cohésion superficielle N°3

o Controle de porosité du béton n°4

o Humidité massique du support n°5

. Mesure de fissure au fissurotest n°6

o Contréle d’adhérence n°7

D Controéle des conditions d’ambiance n°8

o Controdle au balai di électrique n°9

e  Epreuve a I'eau n°10
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FICHE DE CONTROLE N°1
IDENTIFICATION, CONTROLE ET RECEPTION DU SUPPORT

Société Parisienne de Produits et Matériaux "‘%} PROTH EANE SP
27-29, rue Raffet 75016 Paris - France ) (‘-\)
Tél : 01.40.09.70.15 - Fax : 01.69.33.62.39 L L
www.sppm.fr - E-mail : infos@sppm. fr FRU“S'EH"E PLAGE ET LOCAUX ANNEXES
Date : Avril 2012 - Indice : A
CHANTIER : N°:
LOCALISATION, ZONE : DATE :

OUVRAGE : [] NEUF [] RENOVATION

Climat : [ Plaine

Situation : [ Extérieure [ Intérieure [ Terre plein [ Etage

Usage : [] Public [J Privé

Type de piscine : [] Centre aquatique [ Thalassothérapie (eau de mer) [ Balnéothérapie [ Thérapeutique
[ Bains japonais

CONFORME SI NON

CRITERES ouI
NON SOLUTIONS

PARTIES HORIZONTALES

] ELEMENT PORTEUR :
[ Plancher dalles pleine sans pré-dalles
[ Plancher dalles pleine avec pré-dalles
[ plancher poutrelles + entrevous + dalle de répartition
[ plancher dalles alvéolées + dalle de répartition
[ Plancher en béton coulé sur bacs acier collaborant. Systéme PROTHEANE SP
[] Dpallage sur terre plein
O Age de I'élément porteur
[ A<2s8 jours = Ne rien faire
[0 28 jours<A<2 mois - Le PROTHEANE SP peut étre
appliqué directement.
A>2 mois - un ouvrage rapporté peut-étre mise en
oeuvre
[J OUVRAGES RAPPORTES

Epaisseur de I'ouvrage rapporté
Adhérent a |'élément porteur

Dalle béton [0 5cm

MAPECEM PRONTO 0 1,5cm

Mortier de résine type C 0 1 mm

Chape P3 Pour résine L] 3cm

ETANTOP 309 O 4 a50 mm

« PenteP

O inclinometre

VERIFICATION DE LA CONFORMITE AU PLAN DE PENTE 0O dispositif laser

+ Planéité (conformité DTU 21)

Elément porteur Elément rapporté

Fléche sous la régle de 2 m 7 mm 5 mm

Fléche sous le réglet de 20 cm 2 mm 2 mm
Fléche sous la régle de 2m : —
Fléche sous le réglet de 20 cm : —>
+« Etat de surface
Parement lissé TP OO TP PP
AbSence d'aciers @PPArENLS ...ttt ettt enera s e
HOMOGENEILE. .. ..ot sttt st esine s
Absence de parties mal adherentes.........ccocovvceeeveeicieceee e esnseness |

] ) 0<03mm O PROTHEANE SP
Fissures : 0 Non [ Oui . 0,3 < 0 < 0,8 mm | O Pate époxy

si oui : ouverture O =.......mm — traitement — 0 > 0,8 mm 0 Bureau d'stude
RELEVES

L] Béton, enduit ciment (S1, S2, S3)

O carrelage

[ pPlaque de parement hydrofugé H1 (S7).

[ carreaux de platre hydrofugé plus et super (510)
[ Bloc de béton cellulaire (513)

[ plague de parement ciment ou silicate (S15)

[ Terre cuite hourdés au ciment (S12).
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PROTECTION OU ETANCHEITE PAROI VERTICALE
Ooui [OnNon [SEL [SPEC

ETAT DE PPORT.
« _Age mini

Elément porteur
Ouvrage rapporté

[ 28 jours
[ Mini 15 jours

Age support =

. Humidité
[ sec — primaire = SD50
[(J humide mat — primaire = Etanprim SH
[ humide brillant — faire sécher puis primaire = Etanprim SH
L'humidité massique n'est mesurée qu’en cas de doute de la siccité du support pour
|'utilisation du primaire SD50.
s« Cohésion superficielle (voir fiche de contrdle)

* Porosité a la goutte d'eau (voir fiche de contréle)

JOINTS DE DILATATION
[J Liaison bassin/plage
[ Liaison téte de bassin /plage
[ Partie courante

Réservation conforme aux plans

OUVRAGES PARTICULIERS
On vérifie que les réservations GO sont conformes au plan.
« [0 caniveaux

[ Caniveau
[ Autre & préciser
e Siphons Inox « Siphons PVC
[] Avec profil EP4S [0 réservation conforme au
[ sans profil EP4S plan

[ Réservation conforme au plan

« [ Fixation des boitiers pour échelles, porte drapeau...
Position = 15 cm par rapport au JD
[] Boitiers avec collerette CK } Vérification de la réservation
[] Boitiers sans collerette

« [ Plots de départ « [ Bouche de soufflage
[ préfabriqués
[ Béton
» [J Avaleurs ligne de nage » [ Ancrages pour siége PMR

[ Avec profil EP4S
[ sans profil EP4S

[J Avec collerette CK
[ sans collerette CK

. [J Raccordement sur menuiserie extérieure
« [ Raccordement sur seuil de porte extérieure

« [J vérification de tous les points singuliers de fagon a effectuer
I'étanchéité adaptée

PLINTHES

[ faience conservée

[ Peinture

ENVIRONNEMENT, ACCE

+ Locaux hors pluie —>
+ Zone dégagée —
« Absence de poussiére —
* Accessibilité - >

ETAT DE SURFACE : CONFORME [J OUI [J NON - Si non, date de prochaine réception :

Nota : cette réception ne permet pas de faire apparaitre les défauts internes de non-conformité du béton qui restent de la responsabilité du

donneur d'ordre ou de l'entreprise de gros ceuvre

CONTROLE APPLICATEUR
Nom : Nom :
Date : Date :
Visa : Visa :

CONTROLE EXTERIEUR

Conforme

[ oui
[J Non
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FICHE DE CONTROLE N°2
PPM IDENTIFICATION, CONTROLE ET RECEPTION DU SUPPORT
o — o PROTHEANE SP
%5729, rue Raet 75016 ari - France. *®
T 5P Eomal: WOS@SPPIA T BASSIN

Date : Avril 2012 - Indice : A

CHANTIER :

LOCALISATION, ZONE :

N° :

DATE :

OUVRAGE : [] NEUF [J RENOVATION

Climat : [] Plaine

Situation : [J Extérieure [] Couverte [J Terre plein [J Etage
Usage : [ Public [J Privé

Type de piscine : [] Centre aquatique [ Thalassothérapie (eau de mer) [] Balnéothérapie [ Thérapeutique

[ Bains japonais
Piscines normées : [J]GE (O m [OcC

Sportif Ludique pataugeoire SPA Pédiluve Bac Tampon | Réception
toboggan
Fond de bassin
Bajoyer
Goulotte
Margelle immergée
Escalier
CONFORME SI NON
CRITERES OUI  NON SOLUTIONS

PARTIES HORIZONTALES

[J SUPPORT NEUF :
[] Plancher dalles pleine sans pré-dalles
[ plancher dalles pleine avec pré-dalles
[ plancher dalles alvéolées + dalle de répartition

[] BAJOYER ou partie verticale
[ voile béton armé
[ Autres : a préciser

] OUVRAGES RAPPORTES FOND DE BASSIN

Epaisseur de l'ouvrage rapporté
Adhérent a I'élément porteur
Dalle béton 0 5cm
Mortier de résine type C 0 1mm
Chape KORON MF25 ] 3em
ETANTOP 309 [0 4350mm
MAPECEM PRONTO 0 3em

[J OUVRAGE RAPPORTE EN VERTICAL
[ Mortier de réparation généralisé de classe R4
[ Béton projeté

+ Planéité (conformité DTU 21)

Fond de bassin Bajoyer
Fléche sous la régle de 2 m 7 mm 5mm
Fléche sous le réglet de 20 cm 2 mm 2mm
Fleéche sous la regle de 2m : —
Fléche sous le réglet de 20 cm : —>

. Etat de surface
[ Fond de bassin, parement lissé, désafleur < 3 mm sur un linéaire inférieur & 1
m par m2
[J Bajoyer, parement « soigné fin » désafleur < 3 mm sur un linéaire inférieur a
1 m par m2

- Surface maximale des bulles : 1 cm?2

- Profondeur maxi : 5 mm

- Surface bullée < a 10 % de la surface.

Absence d'aciers @pPAarEnts ...ttt e e s
HOMOGENEIL . ...t et nsnanen s D
Absence de parties mal adhérentes..........cccovveviieeiececee s ecsserenens | ———
. . . 0 =0,3mm 0 KHIRAL
Flss_ure_s : [ Non [J Oui . 0,3<0<0,8mm | O Pdte époxy
si oui : ouverture O =......mm — traitement [0 0,8 mm 0 Bureau d'étude™
.

* Faire un repérage pour la réalisation des joints dans la protection
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ETAT DES SUPPORTS

+ __Age mini

Elément porteur [ 28 jours
Ouvrage rapporté ] Mini 15 jours Age support = —

«  Humidité

[ sec — primaire = SD50

[J humide mat — primaire = Etanprim SH

[J humide brillant — faire sécher puis primaire = Etanprim SH
L'humidité massique n‘est mesurée qu’en cas de doute de la siccité du support
pour l'utilisation du primaire SD50.
+« Coheésion superficielle (voir fiche de contrdle)
La cohésion superficielle doit avoir les valeurs minimales suivantes :

Valeur mesurée (voir fiche de contréle) =

« Porosité a la goutte d'eau (voir fiche de contrdle)

+ Absence micro-organisme, souillure, produit de cure

JOINTS DE DILATATION
[] Réservation conforme au plan
[ Le joint ne traverse pas le fil d'eau

OUVRAGES PARTICULIERS
On vérifie que les réservations G.O sont conformes au plan
« [ Fonds de bassin

[J Regard de fond

(] Bonde

[] Bouche de refoulement

(] Réservation pour plancher mobile

[ Divers & préciser

« [ Bajoyers
« [ Piéces a sceller
[J Porte buses KHIRAL
[] Inserts fabricant
[ Platines PE
[ Prises balai
[] Buses de refoulement
[ 1nserts ligne d’eau
[J Hublots
[] Projecteurs d’éclairage
[ Haut parleurs
[J systémes anti-noyade
[] Divers a préciser

» [ vérification de tous les points singuliers de facon a effectuer ;
I"'étanchéité adaptée

ENVIRONNEMENT, ACCES

+ Locaux hors pluie — >
« Zone dégagée — >
« Absence de poussiére —
+ Accessibilité : —

ETAT DE SURFACE : CONFORME [ OUI [J NON - Si non, date de prochaine réception :

Nota : cette réception ne permet pas de faire apparaitre les défauts internes de non-conformité du béton qui restent de la responsabilité du

donneur d'ordre ou de l'entreprise de gres ceuvre

CONTROLE APPLICATEUR CONTROLE EXTERIEUR
Nom : Nom : Conforme
Date : Date : [] Oui
Visa : Visa : ] Non
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FICHE DE CONTROLE N°3
COHESION SUPERFICIELLE DU SUPPORT

PROTHEANE SP

Société Parisienne de Produits et Matériaux 1
27-29, rue Raffet 75016 Paris - France iy

Tél : 01.40.09.70.15 - Fax : 01.69.33.62.39 PROTHERNE
www.sppm.fr - E-mail : infos@sppm.fr -

Date : Avril 2012 - Indice: A

CHANTIER : N°:

LOCALISATION, ZONE : [] Fond de bassin_[] Bajoyer [] Plage [ Douche [] Vestiaire DATE :

NATURE DU SUPPORT : [] béton [] mortier [] autre:
NATURE DU REVETEMENT : PROTHEANE SP

TYPE DE PREPARATION : NORMES
MACHINE DE TRACTION : dynamomeétre a soufflet marque DYNATEST force maxi 16 kN Essais : P 18-852/858
PASTILLES : carrés 50 mm x 50 mm - surface 25 cm?2 Type rupture : NF EN 1542

o i ! Forcede : Force i i Force * ntrainte

= : Type de Rupture Rupture moy n e Var ation moyenne moyenne :

a T enkN : : v . :

: : : : : : — : : ¢ Valeur requise : Conforme

2 : : : : L E iRy I (F) : en MPa : :

v A AN DY 1¥Z ‘FenkN  FenKN : I : : :

= : : : : : :F : i 0=04F :

= S N S SRS : : : :

1o : : : : ©si

2 : : : : P02 0%t

3 i : : : et : Oui

4 : : : : Type A

5 i :

6 : - : :Si

7 D0 <0 aam**

8 :ou SN n

9 : ; . : : on Type A

o b

* Pour chaque nature de support (béton, mortier, ragréage) et localisation ou zone (plafond, voile, sol) calculer la moyenne
en éliminant les variations supérieures a 20% (au-dela de I’élimination de 40% des valeurs, REFAIRE L'ESSAI OU GARDER
LA VALEUR LA PLUS PETITE)

** G am Plage intérieure Plage extérieure bassin
Support béton, chape MPa 1 1,5 1,5
Relevés plage MPa 0,5 0,5 -
Ancien carrelage MPa 1 1 1
V% / U ) :-// /’,»,-- (Z) - Pastille
A" A o - adnesi
A AT d >
! & § _ -~
10 mm 4 ) L oah T ".I
. "7 4% ] (x)- Support
| . S— —
LEGENDE « NATURE DE LA RUPTURE SELON LA NORME NF EN 1542 »
XC Rupture cohésive dans le support
XP_ | Rupture cohésive en peau dusupport =~
Y Rupture cohésive dans la colle Valeurs a éliminer - A chaque étape les cases correspondant aux valeurs
.4 Rupture adhésive entre le support et la colle éliminées sont vides
T Rupture adhésive entre la colle et la pastille

Mettre une croix dans la case correspondante.
Nota : pour une mesure (3 pastilles mini) d'une méme nature de support il faut impérativement qu’aprés
éliminations éventuelles il reste 3 pastilles de rupture A sinon I'essai est NEGATIF.

CONTROLE APPLICATEUR CONTROLE EXTERIEUR
Nom : Nom : Conforme
Date : Date :
Visa : Visa : (Joui [ Non
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FICHE DE CONTROLE N°4
CONTROLE DE POROSITE DU BETON

Société Parisienne de Produits et Matériaux
27-29, rue Raffet 75016 Paris - France
Tél : 01,40.09.70.15 - Fax : 01.69.33.62.39
www.sppm.fr - E-mail : infos@sppm.fr

PROTHEANE SP

Date : Avril 2012 - Indice : A

CHANTIER : N° :

LOCALISATION, ZONE : [] Fond de bassin [] Plage [] Douche [] Vestiaire DATE :

NATURE DU SUPPORT :

TYPE DE PREPARATION : NORMES

AGE DU SUPPORT : DTU 54.1 ou 59.3 : test a la
goutte d'eau

Réalisation du test a la goutte d’eau

Pression effectuée
a la Main sur la pipette

Pipette graduée Fréguence des mesures :
en piastique 5 contréles mini pour les
Temps d'absorption = a secondes ~) prem'lerAs 100 m2 et
i 1 contréle tous les 250 m2
: supplémentaires
A~ Goutte d' Eau absorbée_ | 1 mesure = 5 gouttes
OlUve deau (béton mat en surface}ﬁ\ I
—
s ]
Y

P Al

Localisation Temps d'absorption a Mo Intervalle CONFORME
précise (secondes) & ¥ requis Si non SOLUTIONS
(5 gouttes) g DTU 54.1 ouI NON
Si am < 60 appliquer
1 couche de primaire
supplémentaire
2 Si an > 240 ouvrir le
support par grenaillage
ou rainurage diamant
3 et refaire I'essai
4
5 60 < a,, < 240
6
7
8
9
CONTROLE APPLICATEUR CONTROLE EXTERIEUR
Nom : Nom : Conforme
Date : Date :
Visa : Visa : Joui  [JNon
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FICHE DE CONTROLE N°5
HUMIDITE MASSIQUE DU SUPPORT

—~— &
Société Parisienne de Produits et Matériaux I
27-29, rue Raffet 75016 Paris - France Zies) PROTHEANE SP
Tél : 01.40.09.70.15 - Fax : 01.69.33.62.39 PROTHERNE
www.sppm.fr - E-mail : infos@sppm.fr sP

Date : Avril 2012 - Ind:'ﬁ A

CHANTIER : N° :

LOCALISATION, ZONE : [] Fond de bassin [] Bajoyer [ Plage [] Douche [] Vestiaire DATE :

NATURE DU SUPPORT :

AGE DU SUPPORT :

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL DE MESURE : NORMES

Appareil de contrdle au carbure de calcium (Bombe au carbure) OTU 541

Etendue de la mesure : 0 a 20% - résolution : 0,2%

Fréguence : un préléevement minimum pour les premiers 100 m2 et 1 prélevement tous les 250 m2 supplémentaires

et

S L Conforme

E Profondeur ﬁ/(;t:;el:n

@ Loc?.g::siastéon pre:::gment teneur Exigence Solutions

| I (4 cm mini) | Massique

o )

o en eau Qui | Non

z
Mettre le primaire
ETANPRIM SH
Note : sur terre plein la

2 mise en ceuvre du
procédé barriére est
obligatoire.

3

4

< 4,5%%*

5

6

7

8

* Attention certains types de supports (chapes...) sous avis technique indiquent d’autres valeurs. Considérer alors ces
valeurs.

CONTROLE APPLICATEUR CONTROLE EXTERIEUR
Nom : Nom : Conforme
Date : Date :
Visa : Visa : O oui [ Non
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FICHE DE CONTROLE N°6
MESURE DE L'OUVERTURE DES FISSURES

Société Parisienne de Produits et Matériaux ’
27-29, rue Raffet 75016 Paris - France A -
Tél : m.qc;_ng,?o_ls - Fax : O£.69.33.62.39 PROTHEANE SP
www.sppm.fr — E-mail ; infos@sppm.fr PROTHERNE
Date : Avril 2012 — Indice : A
CHANTIER : N°:
LOCALISATION, ZONE : [ ] Fond de bassin [] Bajoyer [] Plage [] Douche [] Vestiaire DATE :
NATURE DU SUPPORT :
AGE :
PREPARATION :
MOYEN DE MESURE : METHODE DE CALCUL (OUVERTURE 0) :
Réglet gradué transparent « FISSUROTEST » (CEBTP)
ouvertures de 0,05 a 2 mm par fissure
| | | | T "
i 208 ar lJ o t id U I ¥, n
FISSUROTEST =1l/n ;
l'. . e o 5, A LS O 508 00, 0 oo 0. 0 Z 0i
] cnn- ;
i l | I | | I I I l I l l ' I Minimum 3 mesures par longueur de fissure
ZONES et REPERAGE FISSURE OUVERTURE | LONGUEUR TRAITEMENT
(mm) (mm)
[J ouverture < 0,3 mm : RAS
.
[ Fissures sans désafleur et joints secs
d’ouverture O = 0,3 mm :
Rénovation :
. Osio<0,8mm:
ouverture et calfeutrement
[ Si 0 > 0,8 mm demander I'avis & un
. bureau d’étude béton armé
L
L]
+ VOIR PLAN DE REPERAGE SPECIFIQUE
CONTROLE APPLICATEUR CONTROLE EXTERIEUR
Nom : Nom : Conforme
Date : Date :
Visa : Visa : LJoui [JNon
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_ FICHE DE CONTROLE N°7
CONTROLE DE L’ADHERENCE D'UN SOL RESINE EXISTANT

Société Parisienne de Produits et Matériaux
27-29, rue Raffet 75016 Paris - France "
Tél : 01.40.09.70.15 - Fax : 01.69.33.62.39 [ )
www.sppm.fr - E-mail : infos@sppm.fr PROTHERNE

PROTHEANE SP

Date : Avril 2012 - Indice : A

CHANTIER : N° :
LOCALISATION, ZONE : DATE :
NATURE DU SUPPORT :
NATURE DU REVETEMENT : NORMES
EXISTANT : [] Epoxy [ Autres & préciser
MACHINE DE TRACTION : dynamometre a soufflet marque DYNATEST force maxi 16 kN Essais : P 18-852/858
PASTILLES : carrés 50 mm x 50 mm - surface 25 cm2 Type rupture : NF EN 1542
Force Force Contrainte
oy Type de Rupture Rudfure moyenne Variation Force * moyenne
[ P —— moyenne Valeur
o h : Conforme
o ® - F.-F en kN en MPa requise
Z2% A | AaB| B BY | Y | ¥z | Fenkn | FenKN I (F)
— 0=0.4F
F
1
2 Si
o= 1MPa .
3 et Type : A Oui
4 ou A/B ou B
5
6 5
1
7 o< 1MPa
8 ou Non Non
9 Type : A ou
A/Bou B
10

* Pour chaque nature de support (béton, mortier, ragréage) et localisation ou zone (plafond, voile, sol) calculer la moyenne
en eliminant les variations supérieures a 20% (au-dela de I’élimination de 40% des valeurs, REFAIRE L'ESSAI OU GARDER
LA VALEUR LA PLUS PETITE)

A B [ (Z) - Pastille
S S () - Adnésif
? LS A S
! 1|_ = -dr*
tomm | ° <k . 4 .
X © T A ) 09 support

.

LEGENDE « NATURE DE LA RUPTURE SELON LA NORME NF EN 1542 »

A : Rupture cohésive du support A

A/B Rupture Adhésivé entre A et B | Valeurs a conserver

B : Rupture cohésive Revétement B

B/Y_| : Rupture Adnésive entre B et Y

Y | : Rupture cohésive de I'adhésif | Valeurs & éliminer - noter F, = E
Y/Z | : Adhérence de la pastille K

Mettre une croix dans la case correspondante, si la rupture est intermédiaire préciser le % : exemple 30% A et 70% A/B
Nota : pour une mesure (3 pastilles mini) d'une méme nature de support il faut impérativement qu’aprés
éliminations éventuelles il reste 3 pastilles de rupture A ou A/B ou B sinon I'essai est NEGATIF.

CONTROLE APPLICATEUR CONTROLE EXTERIEUR
Nom : Nom : Conforme
Date : Date :
Visa : Visa : CJoui [JNon
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FICHE DE CONTROLE N°8
DES CONDITIONS D’AMBIANCE ET D’ENVIRONNEMENT

Société Parisienne de Produits et Matériaux 7 N
| 27-29, rue Raffet 75016 Paris - France PROTHERNE PROTHEANE SP
Tel : 01.40.09,.70.15 - Fax : 01.69.33.62.39 sP
www.sppm.fr - E-mail : infos@sppm.fr

Date : Février 2013 - Indice : D

CHANTIER : Ne° :

LOCALISATION, ZONE : [ Fond de bassin [] Bajoyer [] plage [] Douche [] Vestiaire DATE :

Référence normative : NF EN ISO 8502-4

Appareil de mesure : psychométre a deux sondes (type Elcometer 319)

N.B. : Les mesures sont obtenues soit par lecture directe de I'écran soit par post-traitement a I'aide du logiciel ELCOMASTER vendu
avec |'appareil de mesure.

Conseil : effectuer une mesure a chaque début de journée ou demi-journée.

CONTROLE ENVIRONNEMENT

CRITERES O SOLUTIONS
¢ Absence de pluie
¢ Absence de vent violent
e Absence de poussiere .
s Support non humide au toucher Assecher le support
CONTROLE AMBIANCE - FRI'EQUENCE 7

T era- Tempéra-

Tarspira tmezzrair CRITERES VALEUR | CONFORME SOLUTION

support et _ MESUREE | our | NON

(coller hygromét-

2322124? ne ¢ HYGROMETRIE DE L'AIR + SiH, > 85% augmenter la

H, = 90% fréquence de contrdle (plusieurs
fois par jour ou passer au

o4

contrble en continu), prévoir
déshumidificateur...

« TEMPERATURE DE L'AIR e SiT,> 40°C réduire les quantités
5°C < T, = 40°C mélangées et stocker les produits
au frais
¢ TEMPERATURE AU POINT DE ¢ SiT;et/ou Tys < 5°C augmenter
ROSEE P, la fréquence de contrdle, prévoir
chauffage...
« TEMPERATURE DU SUPPORT ¢ Sila condition « Tygs = 3 + >Pr »
Tas ou « TA = 3 » n'est pas remplie :
5°C < Ty4s < 40°C et retarder I'application pour étre
Tgs = P + 3°C hors condensation

(ou TA = 3°C)

« DIFFERENCE DE
TEMPERATURE TA

Explication des résultats

HYGROMETRIE DE L'AIR H,

TEMPERATURE DU SUPPORT Tgys
TEMPERATURE AU POINT DE ROSEE P.

~—_ DIFERENCE DE TEMPERATURE TA (=Tgs - Pr)
|~ TEMPERATURE DE L'AIR T,

/]

CONTROLE APPLICATEUR CONTROLE EXTERIEUR
Nom : Nom : Conforme
Date : Date :
Visa : Visa : O oui [0 Non
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FICHE DE CONTROLE N°9
CONTR()LE DE POROSITE AU BALAI DI ELECTRIQUE

Société Parisienne de Produits et Matériaux e
27-29, rue Raffet 75016 Paris - France F PROTHEANE SP
Tél : 01.40.09.70.15 - Fax : 01.69.33.62.39 I
www.sppm.fr - E-mail : infos@sppm.fr PROTHERNE
P
Date - Avril 2012 — Indice : A
CHANTIER : N°:
LOCALISATION : [] Fond de bassin [] Bajoyer [] plage [] Douche [] Vestiaire DATE :

TYPE DE SUPPORT :

REVETEMENT : KHIRAL

Date mise en ceuvre revétement : Date du contréle :

Voltage d’'essai :

Tare support béton (kV) :
Voltage affiché (= voltage d'essai + tare support béton) (en kV) :

Type d’appareil : Sonde :
Electrode(s) utilisée(s) : [] Brosse [] Electrode de 200 [ Electrode de 500 [ Autre :

ZONES CONFORME Si non, SOLUTIONS Date de reprise
ou1l NON
(reboucher les trous a I'aide d’une péte époxy)

LOCALISATION DES DEFAUTS : VOIR PLAN DE REPERAGE SPECIFIQUE

CONTROLE APPLICATEUR CONTROLE EXTERIEUR
Nom : Nom : Conforme
Date : Date :
Visa : Visa : OJoui [ONon
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2.28.3. Annexe 3 - Etude préalable de reconnaissance d’un carrelage scellé ou collé en bassin

Si le carrelage existant recouvre déja un premier carrelage, procéder a la dépose intégrale jusqu’au plancher béton. Si une
étanchéité est présente sous le carrelage existant il doit systématiquement étre déposé.

L'étude préalable a pour objet de définir les zones a éliminer ou conserver en vue de recevoir le procédé KHIRAL.
L'étude comporte :

e Un repérage des bassins et une identification de leur activité

e Repérage des accessoires et identification

e Un examen et relevé des pathologies

e Des sondages destructifs

o La faisabilité et les traitements des désordres

Repérage des bassins

\

A partir d'un plan existant ou a établir repérer les bassins a traiter en indiquant leur activité (Centre aquatique,
thalassothérapie...)

¢ Si une partie de I'extrados du bassin est visitable repérer les fuites

e Les zones suivantes seront distinguées : fond de bassins, bajoyer, goulotte, margelle immergées, escaliers

e Le mode de traitement de I'eau : chlore, brome, ozone...

e Température de l'eau

e Nature des produits de nettoyage et d’entretien

e La présence d’un joint de dilatation

e Nature des carreaux céramiques, pate de verre.

e Mode de fixation : collé, scellé (fréquent scellé en fond de bassin et collé en bajoyer)
e En fond, le type de relief pour I'antidérapance et I’épaisseur du relief

Repérage des accessoires et identification

e Bajoyer : bouche de refoulement, prise balai, hublot, éclairage, haut-parleurs ....
e Fond de bassin : bouche de refoulement, bande de fond, regard (voir s'il est carrelé). ..
e Goulottes :

Type (sur paroi, Wiesbaden, Finlandaise....
Etat des évacuations, présence d’antivortex.

e Escaliers :

Fixation des garde-corps.

Repérage des pathologies

Zone par zone on reléve et photographie les défauts suivants en les reportant sur le plan :
o L’état de surface du carrelage

Les carreaux cassés, enfoncés, décollés
Vérification que les carreaux ont bien été posés par double encollage (absence de sillons).

Les fissures en mesurant leur ouverture au fissurotest, les désaffleurs, leur tracé et position par rapport au joint du
carrelage (suit les joints ou carreaux fissurés)

Etat des joints (creusé, dilaté...)

Les zones ayant subis des chocs (bouteille de plongée)
Les zones ayant subies des réparations et leurs états
L'état et position des joints de fractionnement

La position des joints de dilatation (ils seront déposés)

Examen sonique de la surface en délimitant au feutre les zones cloquées y compris au droit des fissures, joints de
fractionnement

Vérification par traction de I’'adhérence des carreaux (1 mesure par bajoyer = 4 mesures ; 2 mesures en fond de bassin).

o L’état des goulottes

Type de goulottes : béton peint, céramique, carrelage, inox, PVC.
Fissure, écaillage, décollement, éléments cassés.

e Les accessoires

Démonter les parties amovibles, vérifier leur état (casse, rouille....) aussi bien coté bassin qu’a I’'extrados.
L'état du carrelage a la périphérie.
L'état du scellement des garde-corps d’écolier ou barre de maintien (bassin thérapeutique).
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e Extrados visitables

Les zones d’infiltration (humides ou traces séches)
Les fissures plancher

Sondages destructifs

e Au droit de carreaux cassés et systématiquement au droit des accessoires, un sondage destructif sera réalisé jusqu’a I’élément
porteur.

¢ On relévera les éléments suivants :

Epaisseur du carrelage et mode de fixation (collé, scellé)

L’absence de sillons de colle

Identification des sous couches existantes, leurs épaisseurs et état (dure, fiable...)
Présence et nature de I'étanchéité existante

Au droit des joints de dilatation

Autour des corniéres des grilles en fond de bassin.

Faisabilité

Toutes les pathologies sont reportées sur le plan

e Bassin, on calcule le pourcentage X en surface de défauts, on ne compte pas la périphérie des accessoires qui sera
systématiquement réparée

X> 5 % toute la zone est déposée

X< 5 % la zone est réparable

o Fissure avec désaffleur d’ouverture supérieure a 1 mm et visible en sous face une analyse structurelle doit étre réalisée par
un bureau d’étude de calcul béton armé

e Les accessoires en mauvais état qu’il faut changer.

Traitements

Autour des accessoires

Le suivi d’'un schéma de raccordement doit étre réalisé a chaque type d’accessoire

Carreaux défectueux, zone cloquée

Trongonnage autour de la zone en comptant au moins 1 carreau de plus et dépose jusqu’a I’élément porteur puis réparation
au mortier de résine

Joints creusés

Ils seront remplis a la pate époxy.

Fissures

Fissure d’ouverture < 0,3 mm : on ne fait rien

Fissure sans désaffleur d’ouverture > 0.3 mm le carrelage ne sonnant pas creux de part et d’autre de la fissure : ouverture
de la fissure par tronconnage sur |'épaisseur du carrelage puis calfeutrement a la pate EPOXY

Fissure avec désaffleur
Fissure d’ouverture > 0,8 mm faire appel a un bureau d’études

Goulottes

Une étude suivie d’'un schéma de raccordement
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2.28.4. Annexe 4 - Etude préalable de reconnaissance d’une résine existante en bassin
L'étude préalable a pour objet de définir les zones a éliminer ou conserver en vue de recevoir le procédé KHIRAL.

L'étude comporte :

¢ Une identification de la résine en place

e Un repérage des bassins et une identification de leur activité
e Repérage des accessoires et identification

e Un examen et relevé des pathologies

e Des sondages destructifs

o La faisabilité et les traitements des désordres

Identification des résines

e Résine souple type polyuréthane, elle sera complétement éliminée
e Résine époxy dure

e Polyester

Repérage des bassins

A partir d’'un plan existant ou a établir repérer les bassins a traiter en indiquant leur activité (Centre aquatique,
thalassothérapie...)

Si une partie de I'extrados du bassin est visitable repérer les fuites

Les zones suivantes seront distinguées : fond de bassins, bajoyer, goulotte, margelle immergées, escaliers
Le mode de traitement de I'eau : chlore, brome, ozone...

Température de I'eau

Nature des produits de nettoyage et d’entretien

La présence d’un joint de dilatation

Nature des carreaux céramiques, pate de verre.

Mode de fixation : collé, scellé (fréquent scellé en fond de bassin et collé en bajoyer)

En fond, le type de relief pour I'antidérapance et I'épaisseur du relief

Repérage des accessoires et identification
e Bajoyer : bouche de refoulement, prise balai, hublot, éclairage, haut-parleurs ....
e Fond de bassin : bouche de refoulement, bande de fond, regard (voir s’il est carrelé). ..
e Goulottes :
- Type (sur paroi, Wiesbaden, Finlandaise....
- Etat des évacuations, présence d’antivortex.
e Escaliers :
- Fixation des garde-corps.

Sondages destructifs

e Au droit des zones décollées, boursoufflées, fissurées et systématiquement au droit des accessoires et des joints de dilatation,
un sondage destructif sera réalisé jusqu’a I'élément porteur.

e On relévera les éléments suivants :
- Epaisseur de la résine
- Identification des sous couches existantes, leurs épaisseurs et état (dure, friable...)
- Présence et nature de I'étanchéité existante
- Autour des corniéres des grilles en fond de bassin

o Faisabilité
Toutes les pathologies sont reportées sur le plan

- Par bassin, on calcule le pourcentage X en surface de défauts, on ne compte pas la périphérie des évacuations qui sera
systématiquement réparée

X> 10 % toute la zone est déposée
X< 10 % la zone est réparable

- Fissure avec désaffleur d’ouverture supérieure a 1 mm et visible en sous face une analyse structurelle doit étre réalisée
par un bureau d’étude de calcul béton armé

- Les accessoires en mauvais état et ceux qu'il faut changer.
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e Traitements

a)

b)

©)

d)

e)

Autour des accessoires
Le suivi d'un schéma de raccordement doit étre réalisé a chaque type d’accessoire
Zones boursoufflées, cloquées

Trongonnage autour de la zone en comptant 20 cm de plus et dépose jusqu’a I’élément porteur puis réparation au mortier
de résine

Flaches

Ils seront annulés par un ragréage au mortier de résine
Fissures

Fissure d’ouverture < 0,3 mm : on ne fait rien

Fissure sans désaffleur d’ouverture > 0.3 mm le revétement ne sonnant pas creux de part et d'autre de la fissure :
ouverture de la fissure par tronconnage sur I'épaisseur du revétement puis calfeutrement a la pate EPOXY

Fissure avec désaffleur ou d’ouverture > 0,8 mm

Trongonnage sur 10 cm de part et d’autre de la fissure : dépose jusqu’a I'élément porteur puis remplissage au mortier
résine

Fissure d’ouverture > 0,8 mm faire appel a un bureau d’études.

Fissure cloquée : dito précédemment

Fissure correspondant a une fissure de plancher : demander avis au bureau d’études

Goulottes

Une étude suivie d’'un schéma de raccordement.
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