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Le Groupe Spécialisé n° 16 de la Commission chargée de formuler les Avis
Techniques a examiné le 18 juin 2014, le procédé de mur de macgonnerie en briques
perforées « POROTHERM R15 a 30 » présenté par la Société WIENERBERGER SAS.
Le présent document, auquel est annexé le Dossier Technique établi par le
demandeur, transcrit I’Avis formulé par le Groupe Spécialisé qui rassemble les
informations complémentaires utiles aux utilisateurs du procédé quand au domaine
d’emploi, aux dispositions de conception et de mise en ceuvre proposees propres a
assurer un comportement normal des ouvrages. Cet Avis a été formulé pour les
utilisations en France Européenne. Cet Avis annule et remplace I’Avis Technique
16/08-561. Cet Avis ne vaut que pour les fabrications bénéficiant d'un Certificat de

qgualification NF ou CSTBat.

1. Définition succincte

2. AVIS

1.1 Description succincte

Procédé de réalisation de murs en magonnerie en briques de terre
cuite de différentes épaisseurs, avec isolation rapportée par l'intérieur
ou par I'extérieur, montés a joints minces de mortier de montage. Les
joints verticaux a emboitement permettent un assemblage a sec, mais
peuvent également étre collés ou remplis de mortier, notamment pour
I'utilisation du procédé en zone sismique.

Revétements
Extérieurs

Cas d’une isolation thermique par l'intérieur (ITI)

Enduits traditionnels monocouches ou multicouches réalisés confor-
mément au DTU 26.1, applicables sur support de type Rt2 ou Rt3 pour
les magonneries de produits compris entre 200 et 250 mm
d’épaisseur, et Rt2 pour celles de produits de 300 mm d’épaisseur.

Cas d’une isolation thermique par I'extérieur (ITE)

Tout systeme d’isolation thermique par I'extérieur ayant fait I'objet
d’'un avis technique prévoyant I'utilisation sur support en magonnerie
de briques de terre cuite ;

Intérieurs

Cas d’une isolation thermique par l'intérieur (ITI)

Complexe de doublage suivant DTU 25.42, contre cloison sur ossature
métalligue suivant DTU 25.41, contre cloison magonné suivant DTU
20.13 ou tout autre procédé de revétement intérieur pouvant étre mis
en ceuvre sur support magonné.

Cas d’une isolation thermique par I'extérieur (ITE)

Enduits a base de liants hydrauliques pour supports de type Rt2 au
sens du DTU 26.1 « Travaux d’enduits de mortier ». Application d’un
enduit platre ou platre allégé suivant DTU 25.1 ou plaques de platre
collées suivant DTU 25.41.

1.2 Mise sur le marché

En application du Reglement (UE) n°305/2011, le produit en terre
cuite fait I'objet d’'une déclaration des performances (DdP) établie par
le fabricant sur la base de la norme NF-EN-771-1. Les produits con-
formes a cette DdP sont identifiés par le marquage CE.

De méme, en application du Reglement (UE) n°305/2011, le mortier
fait I'objet d’'une déclaration des performances (DdP) établie par le
fabricant sur la base de la norme NF-EN-998-2. Les produits con-
formes a cette DdP sont identifiés par le marquage CE.

1.3 ldentification des produits

Les produits sont marqués en continu par une roulette réalisant une
impression en creux en sortie de filiere ; le marquage comporte le
libellé WIENERBERGER, le nom de l'usine de production et la date de
production, ainsi que le marquage correspondant a la certification NF
ou CSTBat. Les housses de palette comportent la dénomination
POROTHERM R.

Les produits en terre cuite mis sur le marché portent le marquage CE
accompagné des informations prévues par I'annexe ZA de la norme NF
EN 771-1. De méme, les mortiers de montage mis sur marché portent
le marquage CE accompagné des informations prévues par I'annexe ZA
de la norme 998-2.

2.1 Domaine d'emploi accepté
Les ouvrages de magonnerie visés dans le DTU 20.1.

Les limitations résultent de I'application des regles de conception et de
calcul données dans le Cahier des Prescriptions Techniques.

L'utilisation des maconneries de 15 cm d’épaisseur est limitée a la
réalisation de murs de refend a I'intérieur d’'un méme logement.

Par ailleurs, les conditions d’exposition a respecter sont :

e pour les murs isolés par l'intérieur, celles visées dans la partie 3 du
DTU 20.1 « Guide pour le choix des murs de fagade en fonction du
site ;

e pour les murs isolés par I'extérieur, celles définies par référence a
I’Avis Technique du systéme d’isolation et au document « Conditions
générales d’emploi des systémes d’isolation thermique par
I'extérieur faisant I'objet d’'un Avis Technique » (Cahier du CSTB
1833 de mars 1983) en assimilant le mur a une maconnerie tradi-
tionnelle de briques en terre cuite.

2.2 Appréciation sur le procédé

2.21  Satisfaction aux lois et réglements en vigueur
et autres qualités d'aptitude a I'emploi.
Stabilité

Elle est normalement assurée dans le domaine d'emploi accepté,
moyennant le respect des régles habituelles en matiére de conception,
calcul et mise en ceuvre des magonneries en terre cuite montés a
joints minces.

Construction en zone sismique

Les prescriptions a appliquer pour la construction de batiments soumis
a exigences parasismiques sont celles définies dans le Cahier des
Prescriptions Techniques, paragraphe 2.34.

Sécurité incendie
Compte tenu de la nature incombustible des matériaux constitutifs des

blocs et du mortier des joints, le procédé ne pose pas de probleme
particulier du point de vue de leur réaction au feu.

Les différents Procés-Verbaux de classement et Appréciations de Labo-
ratoire délivrés par le Laboratoire EFECTIS ont permis I'obtention des
différents classements de résistance au feu dans les conditions don-
nées dans ces documents, et rappelées en annexe 1 du dossier tech-
nique établi par le demandeur.

Prévention des accidents lors de la mise en oeuvre et
de I'entretien

De ce point de vue, le procédé ne se distingue pas des maconneries
traditionnelles de petits éléments.

Isolation thermique

Les murs de fagcade en magonnerie d’éléments POROTHERM R15 a 30
appartiennent a la famille des procédés a isolation thermique rappor-
tée. Le procédé peut permettre de satisfaire aux exigences réglemen-
taires étant entendu que les déperditions thermiques de I'’enveloppe ne
dépendent pas du seul procédé et qu'une vérification par le calcul,
conduite conformément aux regles Th-U doit étre conduite dans
chaque cas.

Les valeurs des résistances thermiques des magonneries en partie
courante a prendre en compte dans les calculs sont données dans le
tableau suivant :
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Résistance thermique maconnerie enduite 1
face (M2.K/W)
produit Joints verticaux Joints verticaux
collés laissés secs

clTEbric 0,85 0,85
clTlbric 1,20 1,20
GF R15 0,71 0,71
GF R20 1,01 1,01
R20 0,73 0,76
GF R20 Th 1,15 1,15
GF R20 Th+ 1,43 1,45
R25 Th+ 1,71 1,71
R30 2,64 2,65

Il est rappelé que ces valeurs ci-avant ne valent que pour des produits
bénéficiant d'une certification des valeurs thermiques.

Les coefficients de déperdition linéiques les plus courants sont donnés
au chapitre B du dossier technique établi par le demandeur.

Isolement acoustique

La réglementation portant sur la performance finale de I'ouvrage, la
satisfaction a cette derniere vis-a-vis des bruits aériens provenant de
I'espace extérieur-ci peut étre estimée par application de la norme NF
EN 1SO 12354-3 a partir des performances intrinseques des produits
mesurés en laboratoire.

Sur la base de ces derniéres, rappelées en annexe 2 du Dossier Tech-
nique, on estime que toutes les configurations testées peuvent per-
mettre de satisfaire a la réglementation vis-a-vis des bruits aériens
provenant de I’extérieur dans les zones ou l'isolement requis est égal a
30 dB.

L’utilisation telle quelle du procédé en séparatifs de logements n’est
pas admise.

Imperméabilité des murs extérieurs

L'étanchéité a I'eau des murs de facade est convenablement assurée,
moyennant le respect des conditions d'exposition définies a I'article 4.2
de la partie 3 de la norme P 10-202 référence DTU 20.1.

Risques de condensation superficielle

Le procédé, lorsqu’il est associé a un systeme d’isolation par
I'extérieur, permet de supprimer les ponts thermiques au droit des
planchers et des refends, et donc d’éliminer les risques de condensa-
tion superficielle en ces endroits. Des ponts thermiques subsistent
dans le cas d’une isolation thermique rapportée coté intérieur.

Confort d’été

Selon la position de [lisolation thermique complémentaire dans
I'ouvrage, les murs extérieurs de ce procédé appartiennent a la caté-
gorie des parois a isolation extérieure ou intérieure. La détermination
de la classe d’inertie est a effectuer conformément aux régles « Th-1 ».

Finitions - aspects

Les finitions prévues sont celles, classiques, pour les parois en terre
cuite. L'homogénéité du support d'enduit apportée par un montage a
joints minces est certainement favorable a I'homogénéité d'aspect et
de teinte de I'enduit de parement.

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) établie
conformément a la norme NF P 01-010 a été réalisée par le deman-
deur sur chacun des produits clITEbric, clTlbric, GFR 20 Th+ et R 25
Th+. Il est rappelé que les FDES n’entrent pas dans le champ
d’examen d’aptitude & I'emploi du procédé.

2.22 Durabilité

La terre cuite constitutive des éléments ne pose pas de probleme de
durabilité intrinséque dans la mesure ou les spécifications définies
dans le Dossier Technique sont satisfaites. Compte tenu de ce que les
matériaux associés a la terre cuite dans le mur fini sont également des
matériaux minéraux, la durabilité d'ensemble des murs est équivalente
a celle des murs traditionnels homogenes constitués de ce méme type
de matériaux.

2.23 Fabrication

Bien que la pate argileuse contienne des inclusions de matériaux
fusibles devant étre dosées et réparties avec soin, la fabrication des
éléments POROTHERM R15 a 30 ne differe pas dans son principe de
celle, classique, des briques perforées traditionnelles de terre cuite.

D'autre part, une chaine de rectification de chaque face horizontale des
produits a l'aide de disques diamantés permet d'obtenir aisément la
précision dimensionnelle en hauteur demandée.
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La fabrication fait I'objet d'un autocontrdle suivi par le CSTB et le
CTMNC dans le cadre de la procédure des certificats NF ou CSTBat.

Les produits bénéficiant d'une telle certification sont repérables par la
présence du logotype de la marque NF ou CSTBat suivi du numéro de
marquage imprimé par les roulettes.

2.24 Mise en oeuvre

La compatibilité des produits avec les mortiers visés dans le Dossier
Technique a fait I'objet d’essais de convenance permettant de conclure
favorablement a I'aptitude a I’emploi de ces associations. Elles donnent
de bons résultats moyennant I'application des méthodes décrites dans
le Dossier Technique et l'utilisation des accessoires associés au sys-
téme (platines de pose, rouleau applicateur). La réalisation des assises
dont la planéité conditionne directement la qualité de réalisation des
murs requiert un soin particulier.

L’attention est par ailleurs attirée sur le fait que, compte tenu de
I'épaisseur réduite du joint de mortier de montage et de la relative
porosité du support, la longueur maximale d'encollage ne doit pas étre
trop importante de maniéere a éviter des dessiccations prématurées du

mortier de montage, qui seraient préjudiciables a la bonne tenue du
collage.

Il est noté que la relative facilité de découpe du produit par sciage
constitue un facteur favorable a la réduction des temps de montage
des éléments POROTHERM R15 a 30.

Le titulaire de cet Avis Technique est tenu d'apporter son assistance
technique aux entreprises désireuses de mettre en ceuvre ce procédé,
notamment au démarrage des chantiers.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

2.31  Prescriptions de conception

Les contraintes admissibles dans les parois porteuses sous l'effet des
charges verticales doivent étre calculées, conformément au fascicule
P4 du DTU 20.1 « Regles de calcul et dispositions constructives mini-
males », en appliqguant a la résistance nominale des briques le coeffi-
cient global de réduction N dont la valeur est donnée dans le tableau
suivant :

Type brique Chargement Chargement
centré excentré
GFR15, R15 7,5 10
R20, GFR20, clITEbric 7,5 10
GF R20 Th, cITlbric 6 8,5
GFR20 Th+ 6,5 9
R20 Th+
R25 8 11
R25 Th+ 8 11
R30 8 11

Pour les murs en briques de 30 cm d’épaisseur et dans le cas ou la
largeur d’appui a du plancher est inférieure aux 2/3 de I'épaisseur e du
22e

mur, ce coefficient global de réduction est pris égala —— .

3a

En outre, pour les murs soumis a exigences réglementaires en matiere
de sécurité incendie, la charge verticale maximale ne devra pas dépas-
ser la valeur indiquée donnée en annexe 1 du dossier technique pour
chacune des configurations visées.

Du fait de la nécessité de disposer d'un nombre entier de rangées sur
chaque hauteur d'ouvrage (mur, allege, ...), et du fait de I'impossibilité
de jouer sur I'épaisseur des joints aux fins de rattrapage, un calepi-
nage préalable en hauteur des ouvrages est indispensable.

Un calepinage des ouvrages en longueur et pour le positionnement des
baies est en outre nécessaire pour limiter le nombre de coupes au
minimum.

2.32  Prescriptions de fabrication

Les caractéristiques des éléments POROTHERM R15 a 30 doivent
satisfaire aux spécifications de la norme NF EN 771-1 en ce qui con-
cerne l'aspect, les dimensions, I'état de surface, les éclatements, la
dilatation conventionnelle a I'’humidité, I'absorption d'eau, et les tolé-
rances dimensionnelles sur la hauteur, les prescriptions relevant de la
catégorie M (briques et blocs pour mise en ceuvre a joints minces). Les
altérations provoquées par les essais de résistance au gel définis dans
la norme ci-dessus ne doivent en outre pas entrainer de perte de
masse supérieure a 1,1% de la masse initiale de chaque produit.

De plus, les classes de résistance des différents produits doivent étre
conformes a celles indiquées au paragraphe 2.12 du Dossier Tech-
nique.

Seuls les murs d’épaisseur supérieure ou égale a 15 cm peuvent étre
considérés comme porteurs.




De plus, la tolérance sur la hauteur entre faces rectifiées a pour valeur
+0,5mm :

Les produits doivent faire I'objet d'une certification NF ou CSTBat.

2.33  Prescriptions de mise en oeuvre

1l est rappelé que I'application du mortier de montage, choisi exclusi-
vement parmi ceux indiqués au Dossier Technique, doit étre effectuée
a l'aide du rouleau spécialement prévu a cet effet de maniere a assurer
un calibrage aussi régulier que possible de la couche de mortier. La
pose est proscrite sur supports gelés ou gorgés d'eau.

La technique nécessitant de poser le premier rang sur une assise bien
plane et de niveau, le planéité et I'horizontalité sont a vérifier sur la
périphérie de I'ouvrage (ou sur une partie de I'ouvrage délimitée par
des joints de fractionnement) au moyens d'instruments dont la préci-
sion de mesure est compatible avec celle de I'ouvrage a réaliser.

2.34  Utilisation en zones sismiques

Les murs montés a l'aide du procédé POROTHERM R15 a 30 peuvent
étre utilisés pour la réalisation d’éléments structuraux principaux de
batiments soumis a exigences parasismiques au sens du décret 2010-
1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité
du territoire francais, moyennant le respect des prescriptions de la
norme NF EN 1998-1 et de son annexe nationale NF EN 1998-1/NA, et
en particulier le respect des prescriptions relatives aux macgonneries
chainées. Seules les magonneries de 20 cm d’épaisseur minimum sont
admises.

1l est rappelé que la justification de I'aptitude du mur a assurer sa
fonction de contreventement passe par les vérifications suivantes :

. non écrasement de la zone comprimée de la magonnerie en
pied de mur. Cette vérification de non-écrasement s’écrit :

ﬂg(b.fk
t Im

Avec :

H et V : charges horizontale et verticale appliquées au mur, exprimée
en N ;

I, h et t : respectivement longueur, hauteur et épaisseur du mur,
exprimées en metres ;

@: Coefficient de réduction pour tenir compte de I'élancement du mur
et de I'’excentricité des charges verticales appliquées

fk 1 résistance caractéristique de la magonnerie, exprimée en MPa;

7u: Coefficient partiel de sécurité sur la résistance de la magonnerie ;
c: coefficient fonction de la longueur du mur et du rapport H/V entre

charge horizontale et verticale. Les valeurs de c¢ sont données ci-
apres :

Longueur du mur (m)
1,5 2 2,5 3 4
0 1,00 0,75 0,60 0,50 0,38
0,2 2,41 1,33 0,90 0,67 0,47
H/V 0,4 6,27 3,47 2,01 1,27 0,67
0,6 10,07 6,03 3,90 2,57 1,18
0,8 13,48 8,45 5,71 4,01 2,08

I'absence de rupture prématuré par cisaillement a [linterface
brique/joint horizontal, a vérifier en utilisant le modeéle de cisaillement
décrit au § 6.2 de 'EN 1996-1.1. Cette vérification s’écrit :

o

:iI <0.5fvk, +0.40, <0.045.f

b (joints verticaux laissés

secs)

o tHT < vk, +0.40, <0.065.f

b (joints verticaux collés)

Avec :

fuo - Résistance initiale au cisaillement, en Pa

04 - contrainte verticale appliqué, en Pa

fb : Résistance moyenne en compression normalisée des éléments, en
Pa

I, t : longueur et épaisseur de mur, en metres

Les données essentielles nécessaires aux vérifications ci-avant sont
récapitulées ci-dessous :

résistance moyenne en compression fb Voir § 2.12 du dossier
normalisé des éléments technique
résistance initiale au cisaillement fuko 0.3 MPa
Epaisseur de la magonnerie t 0.20a20.30 m
résistance caractéristique de la fi Voir 8 B du dossier
maconnerie technique
module d’élasticité de la magonnerie E 1000. fk
section des armatures de chainage 3,14 cm?
joints verticaux secs ou collés
coefficient de comportement q 2.5
coefficient partiel de sécurité sur la M 1,67
résistance de la magonnerie
coefficient partiel de sécurité sur la s 1
résistance de I'acier de chainage

Dans le cas de petits batiments de forme simple définis dans la norme NF P
06-014 amendement de janvier 2011 (« Régles PS-MI 89 révisées 92 »), une
justification sans nécessité de vérification par calcul est également possible
en application de cette norme. Il est rappelé que les batiments visés par cette
norme doivent étre au maximum de type R + 1 + comble, de forme simple
tant en plan qu’en élévation, et contreventés par des murs répartis sur le
pourtour des planchers.

Pour ces petits batiments, la longueur des panneaux dans chaque direction,
exprimée en meétres, ne doit pas étre inférieure au quotient de la surface S
totale construite au sol, en métres carrés, par le coefficient k donné dans le
tableau ci-aprés (montage a joints verticaux collés ou secs).

Zone Epaisseur Joints Batiment Batiment Batiment
sismique | maconnerie | verticaux RDC+ RDC+comble R+1+C
(cm) toiture avec

légere plancher avec
planchers
lourd
lourds
20 collés 38 19 12
secs 21 11 8
3
25 collés 46 23 15
secs 25 13 9
30 collés 55 27 17
secs 29 15 10
20 collés 25 13 8
secs 13 8 5
4
25 collés 30 16 10
secs 16 9 6
30 collés 36 18 11
secs 19 10 7
16/14-686



Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi proposé est
appréciée favorablement

Validité

Jusqu’au 30 juin 2019

3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

Pour le Groupe Spécialisé n° 16
Le Vice-Président
Nicolas JURASZEK

16/14-686

Le procédé décrit dans le présent dossier appartient a la famille des
murs en briques rectifiées de terre cuite montés a joints minces de
mortier et a isolation rapportée. Les dimensions de ces blocs ont été
choisies de maniére a leur conférer une masse unitaire inférieure a 21
kg. Les valeurs des coefficients globaux de réduction a appliquer pour
le calcul des contraintes admissibles sous chargement vertical ont été
validées par les résultats d’essais sur murets.

Les résistances thermiques de maconneries ont été déterminées a
partir de valeurs certifiées.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°16
Philippe LEBLOND



Dossier Techniqgue
établi par le demandeur

A. Description

1. Principe du procédé et domaine d'emploi

Le procédé POROTHERM R15 a 30 est une maconnerie composée de
briques de terre cuite, conformes a la norme NF EN 771-1, assemblées
par des joints horizontaux minces obtenus avec un mortier de mon-
tage.

Les joints verticaux a emboitement permettent un assemblage totale-
ment a sec. Ces joints peuvent étre également collés notamment pour
I'application du procédé en zones sismiques.

Ce procédé est destiné a la réalisation de murs porteurs ou non por-
teurs de différentes épaisseurs, avec isolation rapportée. Les briques
du procédé POROTHERM R15 a 30 utilisées sur un mur donnant sur
I'extérieur ou un local non chauffé, sont généralement destinées a
recevoir un complément d’isolation. Il peut étre placé du coté intérieur
ou extérieur de la maconnerie.

Les briques d’épaisseur 20 a 30 du procédé POROTHERM R15 a 30
sont utilisables pour la réalisation de mur de contreventement en zone
sismique. Dans toute la suite le terme « zone sismique » fera réfé-
rence a la catégorie d’'importance du batiment et de la zone de cons-
truction en application de l'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la
classification et aux regles de construction parasismique applicables
aux batiments de la classe dite « a risque normal ».

Les briques d’épaisseur 15cm sont utilisées pour la réalisation de murs
de refend.

Le procédé peut étre utilisé pour tous les types de constructions cou-
rantes telles que maisons individuelles, batiments de logements en
collectif, batiments pour bureaux, pour constructions scolaires et tous
types de batiments & usage commercial, industriel ou agricole.

2. Eléments constitutifs des murs

2.1 Eléments de magonnerie courants

2.11  Description
Les briques courantes POROTHERM R15 a 30 sont constituées d'une
structure a alvéoles verticales de forme rectangulaire.

2.12  Fiche technique

Résist Résistance
ance a ala -
. . . Résistance
Dimensio Masse la compressi :
. . thermique
Produit | nsL x| x unitaire compr on ~
h (mm) (ka) ession normalisée >
RC (b) (Mm2K/W)
(bar) (N/mm=2)
GFR15 | 200x150 17 RC80 11 0.71
X299
500x150
R15 %249 14,2 RC110 15 /
GF R20 500x200 18 RC80 10 1.01
X299
R2o | 200x200 17.8 RC110 14 0.76
X249
GF R20 500x200
Th %299 20 RC80 10 1.15
GF R20 500x200
Th+ %299 20 RC80 10 1.45
R20Th 500x200 18 RC80 10 1.45
+ X249
cITEbri 500x200 18 RC110 14 0.85
c X299
clTlbric 500x200 20 RC90 11 1.20
X299
500x250
R25 %299 20,6 RC100 11 /
R25 500x250
The %299 20,6 RC80 9 1.71
373x300
R30 X249 20 RC70 8 2.65

*Résistance thermique du mur enduit 1 face.

Tous les éléments appartiennent au groupe 3 au sens de I’'Eurocode 6.

Tous les produits font I'objet d’une certification NF Th, excepté les
produits R30 qui bénéficient d’'une certification CSTBat.

Les autres renseignements se trouvent dans la fiche CE (et/ou DDP)
qui découlent de la certification NF (et NF Th) et les certificats CSTBat.

2.2 Eléments accessoires
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* Planelle sous avis technique N° 16/12-651

A ir ription figur . .
ceessoire descriptio lgure ** Un isolant Aboutherm peut s’intercaler entre la TH7 et la
Poteau Briques destinées a la réalisation 3 dalle pour les briques d’épaisseur 25 et 30cm. L’Aboutherm est
des chainages verticaux. sous certificat ACERMI N° 03/064/246
Les éléments avec une réservation
minimum de 15cm sont utilisables 2.3 Mortiers pour joint mince
en zone sismique.
Poteau multi angles Briques destinées a la réalisation 3 2.31 Descrlptlon
des chainages verticaux et Les mortiers POROTHERM pour joints minces commercialisés par
permettant la réalisation facile Wienerberger sont des mortiers industriels, en poudre préte a gacher,
d’angle différent de 90°. conditionnés en sac de 25 kg. Les mortiers colles utilisables ont fait
Les éléments avec une réservation I'objet d elssa|§ _de convgnelmce sur Ieur_ aptltlude d edr_nplm Zour ce qui
minimum de 15cm sont utilisables concerne la résistance de la magonnerie et les conditions de mise en
en zone sismique. ceuvre.
Chafnage horizontal Brique destinée a la réalisation des 4 2.32 Fiche technique
'Ighamages hor|zont§ux. Les Les caractéristiques des mortiers-colles retenus sont données dans le
eléments avec une reservation tableau ci-dessous.
minimum de 15cm sont utilisables PAREX
en zone sismique. g
q Producteur LANKO BAUMIT PRB
Tableau/Feuillure Briques utilisées pour réaliser les 2 ; -
tableaux de baie, certaines peuvent Présentation Poudre Poudre Poudre
étre découpées sur chantier pour Densité
réaliser des feuillures. apparente 1,3+0,2 1.17+0,1 1.20
Arase Briques servant a ajuster la hauteur 1 pH 13 12.5 12.5
d’'un mur. -
- - . - - Liants - Liants
Complémentaire Briques servant a ajuster la hauteur 1 hydrauliques hydrauliques | - Liants hydrauliques
base d’un mur.
- - - ——— Constituants - Charges - Charges - Charges minérales
Complémentaire Briques destlneesﬁa | ajustement en 3 minérales minérales _ Adi ¢
poteau hauteur des chainages verticaux. ) juvan
alé 4 ; - Adjuvant - Adjuvant
Les éléments avec une réservation
minimum de 15cn_1 sont utilisables ATaUX de 32 38 36
en zone sismique. gachage (%)
Complémentaire Brique destinée a la réalisation des 4 Temps de
linteau chainages horizontaux vie en auge 180 + 30 240 180
- " N . . (Minutes)
Complémentaire Briques utilisées pour réaliser les 2
tableau feuillure tableaux de baie, certaines peuvent Temps
étre découpées sur chantier pour d'ajustabilité 5a20 5a1l5 5a1l0
réaliser des feuillures. Est utilisée (Minutes)
pour s’adapter a la hauteur de mur R Lo - .
désirée. Sur les sacs d’emballage sont indiqués, outre la référence commerciale
« mortier joint mince POROTHERM », l'indication codée de I'usine
productrice et les caractéristiques et précautions d’emploi.
Dimensions (mm) 2.4 Performance environnementale et sanitaire
Accessoire GF 200 GF 250 300 Les produits GFR20Th+, CITIbric, CITEbric R25Th+ et R30 possédent
150 200 une FDES.
Poteau 2100 | @100 | @150 | @150 | @175 | 150x150
Poteau multi - | @150 | @150 | - giso | 3. Fabrication - contrdles
angles o . .
Chainage 100x120 150 % 150 130x170 3.1 Description du process de fabrication
horizontal e Dosage volumétrique ou massique des matiéres premiéres.
Tableau _ x X x X et Yo e Broyage des matiéres premieres (Granulométrie < 1 mm).
Feuillure tableau e Pré-humidification et homogénéisation des terres. Obtention de
mottes compactes a humidité constante.
Arase X X X X e Humidification a la vapeur, filage et coupage.
Complémentaire X X X X e Séchage avant cuisson par ventilation régulée en température et
base humidité.
Complémentaire - @150 @150 @150 e Cuisson selon un cycle régulé automatiquement avec la température
poteau du palier de cuisson.
Complémentaire - 150x120 - - * Rectification permettant le calibrage de la hauteur des briques avec
linteau une tolérance de + 0,5 mm.
Complémentaire _ X _ _ e Conditionnement des produits par palettisation et houssage
tableau feuillure ~ . .
3.2 Controdles de fabrication
Les contrdles sont réalisés conformément aux exigences :
Liste des abouts de délle : - - - — e du reglement d’application du marquage CE2+
nom abfe"'at Epaisseu isolati Utlllsa_tlon_ en zone e du référentiel de certification NF / CSTBat Briques de terre cuite
ion r (cm) on sismique
- Contréle quotidien des dosages.
Planelle PC 4 4 non oui N . . .
classique 4 Contr6le quotidien de I’écartement des cylindres de broyage.
Planelle a PRT 6.5 oui non S:achage_ ’des brlques_ ayant cuisson la tem}pera}ture et le taux
rupture d’humidité sont enregistrés par des sondes couplées a un automate de
thermique * régulation.
- - Le cycle de température le long du four de cuisson est enregistré par
About de TH7 6,5 non oui sauf avec brique des sondes couplées & des automates de régulation.
dalle TH7 ** de 20 cm . | |
d'épaisseur La rectification de hauteur est régulée en permanence par un auto-
mate qui réagit a partir d'une détection en sortie des produits et sous
surveillance permanente d'un opérateur.
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Essais et contrbles de conformité sur les caractéristiques suivantes :
e Dimensions

o Géométrie

e Masse volumique apparente séche

e Résistance a la compression

¢ Dilatation due a I'humidité

e Durabilité vis-a-vis du gel-dégel.

Les produits sont marqués en continu par une molette réalisant une
impression en creux en sortie de filiere. Le marquage réalisé comporte
le libellé WB pour WIENERBERGER, la date de fabrication et
I'identification de I'usine.

4. Mise en ceuvre

4.1 Principe général de pose
Le procédé Porotherm R15 & 30 est mis en ceuvre suivant les disposi-
tions du DTU 20.1 (NF P10-202) pour les éléments de maconnerie
destinés au montage collés a joints minces.

4.11  Préparation du support et réalisation du

premier rang

L'assise du premier rang de briques est réalisée sur une arase de
mortier frais traditionnel conformément au DTU 20.1. Aprés étalement
du mortier, celui-ci est parfaitement réglé de niveau avec une régle
prenant appui sur les guides des platines de réglage. L’arase hydrofu-
gé pourra servir de coupure de capillarité. On utilisera un hydrofuge de
masse de performance équivalente au 322 Lankofuge Masse de la
Société Parexlanko.

Les briques WIENERBERGER sont rectifiées avec une tolérance de
hauteur de = 0,5 mm.

Les briques sont débarrassées des agents antiadhésifs comme la
poussiere, la graisse, etc...

Elles sont humidifiées a I'aide d’'un balai ou d’'un pinceau de tapissier
mouillé.

4.12  Outillage

Outre l'outillage traditionnel du macon (régle, niveau, maillet caout-
chouc...), la mise en ceuvre du procédé POROTHERM R15 a 30 néces-
site l'utilisation d’un outillage complémentaire adapté comprenant :

e Des platines de pose métalliques pour le réglage de I'arase de mor-
tier traditionnel.

e Un mélangeur rotatif monté sur une perceuse pour gachage du
mortier-colle dans un seau.

e Le rouleau applicateur hélicoidal Porotherm permettant la pose
précise et réguliere du mortier-colle. Cet appareillage comprend un
réservoir distributeur de plusieurs litres.

4.13 Montage en partie courante

Apreés la pose du premier rang au mortier traditionnel, les autres rangs
sont posés au mortier-colle a I'aide du rouleau applicateur hélicoidal
Porotherm.

Le gachage du mortier-colle est réalisé a I'aide d’'un mélangeur élec-
trique de maniére a obtenir une consistance assez fluide.

Le mortier-colle est ensuite déposé sur les briques avec le rouleau

applicateur. Le rouleau hélicoidal Porotherm permet de déposer un
joint continu et régulier d’environ 3mm d’épaisseur.

4.14  Réalisation des joints verticaux

Le joint vertical est réalisé avec le mortier pour joint mince déposé a la
truelle ou au rouleau applicateur. L'épaisseur de mortier déposé est
d’environ 3mm.

4.2 Reéalisation des jonctions

4.21  Jonctions fagade-facade (angles rentrant et
sortant)

Voir figure 5-6-7

4.22  Jonctions facade-refend

Voir figure 11

Le mur de refend est soit harpé traditionnellement conformément au
DTU 20.1 (fig. 11a), soit arrété simplement contre le parement du mur
de facade sans harpage entre les briques des deux murs (fig.11b). La
liaison mécanique entre facade et mur de refend est alors obtenue en
établissant un chainage vertical a proximité de I'about du mur de
refend et un autre dans le mur de fagade au droit du mur de refend.
Ces deux chainages sont liés entre eux par les chainages horizontaux
en pied et en téte du niveau.

La figure 11c montre le cas d’'un mur de refend en béton qui pénétre
dans le mur en brique par un poteau découpé au droit de la réserva-
tion.

4.23  Jonctions facade-plancher
Voir figure 10
En téte de plancher, les chainages sont coffrés par des planelles de 5 a

10cm d’épaisseur et de hauteur adaptée a I'épaisseur du plancher.
Pour la correction thermique privilégier I'emploi de planelles isolées ou
de Planelle a Rupture Thermique. Les valeurs du pont thermique en

fonction de la configuration de planelle se trouvent au chapitre B.

4.24  Jonctions fagade-charpente
Voir figure 13

Le chainage est réalisé soit avec une brique chainage ou du béton
coffré avec des planelles coté intérieur.

4.3 Réalisation des chainages

4.31 Réalisation des chainages verticaux
Voir figures 5, 6

Les briques poteaux disposées alternativement dans un sens et dans
I'autre permettent le harpage des briques tout en ménageant un vide
de 15 x 15 cm pour la mise en ceuvre des chainages conformément au
DTU 20-1, ou conformément a la réglementation parasismique suivant
la catégorie d’'importance du batiment et de la zone de construction en
application de I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et
aux régles de construction parasismique applicables aux batiments de
la classe dite « a risque normal ».

4.32 Réalisation des chainages horizontaux

Voir figures 8,9

Sur murs, les chainages horizontaux sont réalisés a l'aide des acces-
soires linteaux-chainage.

4.4 Reéalisation des ouvertures

4.41 Tableaux de baies (figure 12)

Les tableaux de baies sont obtenus en utilisant successivement d'un
rang a l'autre une brique tableau-ébrasement ou feuillure et la demi-
briqgue associée, ce qui permet de respecter parfaitement I'appareil-
lage.

4.42

Les linteaux sont
de prélinteaux.

Linteaux (exemple en figure 12)

réalisés a l'aide des briques linteaux-chainages ou

4.5 Réalisation des ouvrages speécifiques et
revétements associés

4.51  Murs de soubassement/murs enterrés (voir

figure 14)

Les briques Porotherm R15 a 30 peuvent servir a réaliser des murs de
soubassement (ou étre enterrés), a condition de respecter les préconi-
sations du DTU 20.1 (P1-1 paragraphe 5.1.2 et 7.4). Les faces en
contact avec le sol des murs de soubassements enterrés sont enduites.

Une vérification par le calcul de la tenue du mur peut étre nécessaire
en cas de maconnerie enterrée (en raison de la poussée des terres
notamment).

4.6 Mode de fixation d’objets lourds

Il est important d’adapter le diametre de la meéeche et la vitesse de
rotation de la perceuse au type de cheville utilisé. Le percage est
réalisé uniquement en rotation sans percussion. L’utilisation d’'un outil
spécifique adapté au matériau terre cuite est recommandée. Les in-
formations concernant les chevilles et plus particulierement les résis-
tances a la traction et au cisaillement des chevilles dans les briques
POROTHERM R15 a 30 sont communiquées par le fabricant de che-
villes. Pour la fixation de charges lourdes il convient de respecter une
distance minimale de 30cm entre 2 points de fixations.

Les gonds des volets battants sont scellés au mortier traditionnel ou
par scellement chimique.

4.7 Saignées et réservations

Les saignées et réservations sont réalisées conformément a la norme
NF EN 1996-1 « Calcul des ouvrages en macgonnerie », article 8.6
« Saignées et réservations au niveau des murs ». Plus particulierement
on veillera a respecter les dimensions maximales des saignées et
réservations admises sans réduction de résistance aux charges. Si ces

limites sont dépassées, il y a lieu de vérifier la résistance aux charges
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verticales, au cisaillement et la flexion par le calcul. Les saignés sont
de préférence découpées a la rainureuse. Elles sont réalisées avant
application de I'enduit. Les scellements et rebouchage des saignés
doivent étre exécutés suivant les indications correspondantes au maté-

riau principal utilisé (mortier ou platre).

4.8 Dispositions parasismiques

Le procédé POROTHERM R15 & 30 permet une utilisation en zone
sismique pour les briqgues de 20cm a 30cm d’épaisseur. L’ensemble
des joints verticaux est exécuté, soit en collant au mortier pour joint
mince entre elles les boutisses des éléments juxtaposés, soit en rem-
plissant la poche a mortier soit en optant pour un montage a joints
verticaux secs.

Le joint vertical est réalisé avec le mortier pour joint mince déposé a la
truelle ou au rouleau applicateur sur la boutisse femelle de la brique.
L’épaisseur de mortier déposé est d’environ 3mm. Les joints verticaux
réalisés ainsi sont conformes a I'exigence de la norme NF EN 1998-1
paragraphe 9.2.4.

Pour la réalisation des chainages, il convient de respecter les disposi-

tions décrites au paragraphe A.4.3 du présent document concernant
les zones sismiques.

4.9 Reéalisation d’acrotére en béton avec
habillage en terre cuite

L’habillage extérieur des acroteres bas (<40cm) en béton est possible
avec des planelles en terre cuite (voir figure 15). Les planelles assem-
blées au mortier-colle servent de coffrage lors du coulage de
I'acrotére. Celles-ci doivent étre maintenues au moment de couler le
béton par un étayage extérieur.

Le tableau au chapitre B donne la valeur du pont thermique de cette
configuration.

4.10 Assistance technique

La Société Wienerberger apporte une assistance et une formation
adaptée aux entreprises qui découvrent le procédé.

4.11 Revétements
Pour assurer I'étanchéité a l'air en partie courante d’'une paroi donnant

sur I’extérieur ou sur un local non chauffé, celle-ci doit étre enduite au-
moins sur une face.

4.111 Revétements extérieurs

Dans le cas d’une ITI

Un revétement extérieur est obligatoire pour les murs extérieurs a
simple paroi. Les enduits applicables sur cette magonnerie sont des
enduits monocouches ou multicouches conformes au DTU 26.1.

La classe de résistance a I'arrachement a prendre en compte pour nos
briques de terre cuite est :

e Rt3 pour les briques d’épaisseur inférieure ou égale a 250 mm
e Rt2 pour les briques d’épaisseur supérieure ou égale a 300mm.

Dans le cas d’une ITE

Il est possible d’'utiliser un doublage en maconnerie ou tout systéme
d’isolation thermique par I'extérieur ayant fait I'objet d’'un avis tech-
nigque prévoyant l'utilisation sur support en magonnerie de briques de
terre cuite ;

Le revétement extérieur peut également étre un procédé de bardage,
véture, vétage traditionnel ou disposant d’un avis technique visant la
mise en ceuvre sur procédé de macgonnerie.

4.112 Revétements intérieurs

Dans le cas d’une ITI

Complexe de doublage suivant DTU 25.42, contre cloison sur ossature
métallique suivant DTU 25.41, contre cloison magonné suivant DTU
20.13 ou tout autre procédé de revétement intérieur pouvant étre mis
en ceuvre sur support magonné.

Dans le cas d’une ITE :

Enduits a base de liants hydrauliques pour supports de type Rt3, ou
Rt2 pour les magonneries de 30 cm d’épaisseur, au sens du DTU 26.1
« Travaux d’enduits de mortier ». Application d’'un enduit platre ou
platre allégé suivant DTU 25.1 ou plaques de platre collées suivant
DTU 25.41.

B. Résultats expérimentaux

Essais sur murets

e Rapport d’essai CTMNC n°2014012906 du 7 novembre 2012 (murets
CITIBric)
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e Rapport d’essai CTMNC n° 2014012907 du 7 novembre 2012 (mu-
rets CITEBric)

e Rapport d’essai CTMNC n° 2014013942 du 30 juillet 2013 (murets
GF R15)

e Rapport d’essai CTMNC n° 2014013942 du 30 juillet 2013 (murets
GFR20Th+)

e Rapport d’essai CTMNC n° 2014013942 du 30 juillet 2013 (murets
R25 Th+)

e Rapport d’essai CTMNC n° 2014013942 du 30 juillet 2013 (murets
R30)

Résultats d’essais sur murets :

GFR20 R25
cITlbric | cITEbric | GFR15 R30
Th+ Th+
Moyenne
6,19 5,93 7,07 4,97 4,03 3,94
(MPa)
fk (MPa) 5,15 4,21 5,89 4,05 3,28 3,01

Essais de contreventement
e rapport CSTB EEM 12 26036967 du 22 octobre 2012

Résistance au feu

voir tableau de synthése en annexe 1 du dossier technique.
Compatibilité briques-mortier

e Rapport d’essai CSTB n°EEM 14 26059611/A du 16/05/2014

Résultats acoustiques
Voir tableau de synthéese en annexe 2 du dossier technique.

Résistance a la compression horizontale

L’ensemble des produits de structure présente une résistance a la
compression horizontale supérieure a 1,5 N/mm2.
Caractéristiques thermiques

Les résistances thermiques des macgonneries en briques POROTHERM R
15 a 30 sont données dans le tableau suivant :

Résistance thermique maconnerie enduite 1
face (M2.K/W)
produit Joints verticaux Joints verticaux
remplis laissés secs

clTEbric 0,85 0,85
clTlbric 1,20 1,20
GF R15 0,71 0,71
GF R20 0,82 0,84
R20 0,70 0,72
GF R20 Th+ 1,43 1,45
R25 Th+ 1,71 1,71
R30 2,64 2,65

1l est rappelé que ces valeurs ci-avant ne valent que pour des produits
bénéficiant d'une certification des valeurs thermiques.

Coefficients de déperdition linéiques (étude CSTB 13-109 du 4
février 2014)

Coefficient ¥
| _en\W/(m.K) )
Epaisseur du Magonnerie de Maconnerie de | Magonnerie de
| plancher béton | 20cmdetypea @ 25cmdetypea | 30cmdetypea
Plancher 15em 0,58 052 0,50
intermediaire 20cm 071 065 0,63
avec balcon t t t
e 25 cm 083 0,76 074

Ponts thermiques de liaison de plancher intermédiaire avec
balcon et magonnerie Porotherm




Coefficient ¥,
en W/(m.K)

Plancher béton
| Sans remontée de

Magonnerie de | Magonnerie de | Magonnerie de
| 20cmdetypea | 25cmdetypea 30cmdetypea |

béion 022 0,10 0,08

Balcon | Avec remontée de

attique bétonde 15em | o =
Avec remontée de 0,45 0,43

béton de 5 cm

"Waleurs valables pour dalle pleine béton de toute épaisseur.

Ponts thermiques de liaison de balcon attique avec magonnerie

Porotherm
Coefficient ‘¥,
_ B - enW/mk) |
Epaisseur du Maconneriede | Magonnerie de 254
plancher beton | 20cmdetypea | 30cmdetypea
16cm 0.51 0.48
Decroche 20cm 0,60 0,56
25cm 0,70 0,66
Ponts thermiques de liaison de décroché
Coefficient ',
en W/im.K)
Hauteur HET:T:‘?;EF Epaisseur du Maconnerie de 20 ; 25
acrotere (MKW plancher ou 30 cm de type a
Dalle de 20 cm 0,58
R=033 Entrevous+dalle
16+4 0;0
04m
Dalle de 20 cm 053
Plancher R=05 [ Entrevous+dalle 046 i}
haut avec 16+4
acrotére Dalle de 20 cm 0.61
R=033 Entrevous+dalle
052
16+4
im
Dalle de 20 cm 0.56
R=0.5
Entrevous+dalle
i 1644 o

Ponts thermiques de liaison de plancher haut avec acrotére et

maconnerie Porotherm

Déclarations environnementales et sanitaires

Une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) établie
conformément a la norme NF P 01-010 a été réalisée par le deman-
deur sur chacun des produits clITEbric, cITlbric, GFR 20 Th+ et R 25

Th+.

C. Références

Le procédé POROTHERM R15 a 30, est utilisé depuis 1995. Environ

3 000 000 m? de murs sont réalisés par an.

10
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Annexe 1: résistance au feu

Caractéristiques de la paroi Références et résultats
Type de Demandeur [T Dimensions Type joint Délivré Date de Valable
P B N Brique Charge mur Pe J Autre face Face exposée N° du PV . N | REI
paroi Essai m) Ixexh (mm) | horizontal par I'essai jusqu'au
wur ITE en KNAUF THERM
o | Wienemerger | GFRI5 | 127 kN/ml | 260 500x150x299 | Joint mince Th 38 ITEX 38 SE Enauit pltre 15 mm efectis 11-U-545 21/09/2011 | 21/09/2016 | REI90
P €p 200 mm
Paroi nue
ou Enduit extérieur
Mur PLACOPLATRE | GFRI5 | 127 kN/mi 3,00 500x150x299 | Joint mince | OU 101ant LAR, LaV, PE, PU Enauit AEROBLUE ép 5 mm efectis 12-A-031 250112012 | 250112017 | REI60
porteur €p 200 mm maxi avec ou sans doublage + letire
avec ou sans enduit
ép 5 mm
Mur N _ Enduit ciment Doublage LABELROCK 10-U-673
porteur Wienerberger R20 230 kN/ml 2,60 500x200x249 | Joint mince 15 mm 10 +80 efectis + Extension 11/1 21/12/2010 | 2112/2015 REI 90
Mur ] ! Enduit ciment Doublage LABELROGK 10-U673
porteur Wienerberger R20 230 kN/mi 2,60 500x200x249  |Joint mince 15 mm 10 + 100 efectis + Extension 11/1 2112/2010 | 2112/2015 | REI 120
Mur Wienerberger R20 | 230kN/mI | 3,00 500x200x249 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 21/12/2010 | 2111212015 | REI30
porteur 15 mm 0+ 80 + Extension 11/2
Mur Wienerberger R20 | 230kN/mi | 3,00 500x200x249 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 21/12/2010 | 2111212015 | REI60
porteur 15 mm 10 + 100 + Extension 11/2
Paroi nue
ou Enduit exterieur
Mur PLACOPLATRE R20 | 170kNmI| 2,60 500x200x249 | Joint mince | O 1s0ant LR, LdV, PE, PU Enduit AEROBLUE ép 5 mm efectis 12-A-031 25/01/2012 | 25/01/2017 | REI 60
porteur €p 200 mm maxi avec ou sans doublage + letire
avec ou sans enduit
ép 5 mm
Paroi nue
ou Enduit extérieur
Mur PLACOPLATRE | R20 | 170kN/ml | 3,00 500x200x249 | Joint mince | OV S02N LAR, LaV. PE, PU Enduit AEROBLUE €p & mm efectis 12-A081 2501/2012 | 25/01/2017 | REI30
porteur &p 200 mm maxi avec ou sans doublage + letire
avec ou sans enduit
ép 5 mm
ITE avec fout isolant (Thaz,
Mur ] ! Th3g, Lav, LdR) Enduit plétre 15 mm : 11-U-286
porteur Wienerberger R20 170 kN/mi 2,60 500x200x249 | Joint mince épaisseur maxi 140 mm ou Enduit ciment 15 mm efectis + Extension 11/1 10/05/2011 | 10/05/2016 | REI&0
avec ou sans enduit
ITE avec tout isolant (Th32,
Mur ] ! Th38, Lav, LdR) Enduit plétre 15 mm : 11-U-286
porteur Wienerberger R20 170 kN/ml 3.00 500x200x249  [Joint mince épaisseur maxi 140 mm ou Enduit ciment 15 mm efectis + Extension 11/1 10/05/2011 | 10/05/2016 | REI 30
avec ou sans enduit
Mur Wienerberger | R20 Th+ | 230 kN/mi | 2,60 500x200x249 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 21122010 | 21/12/2015 | REI90
porteur 15 mm 10 +80 + Extension 11/1
Mur N _ Enduit ciment Doublage LABELROCK 10-U-673
porteur | Wienemerger | R20 Ths | 250 kNmi | 2,60 500x200x249 | Joint mince 5 mm Tt 00 ofectis | | ot | 21122010 | 211212015 | RE1120
Mur N N Enduit ciment Doublage LABELROCK 10-U-673
porteur Wienerberger R20 Th+ | 230 kN/ml 3,00 500x200x249 | Joint mince 15 mm 10 +80 efectis + Extension 1172 2112/2010 | 2112/2015 REI 30
Mur Wienerberger | R20 Th+ | 230 kN/ml | 3,00 500x200x249 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 2171202010 | 2112/2015 | REI60
porteur 15 mm 10 + 100 + Extension 11/2
Paroi nue
ou Enduit extérieur .
Mur PLACOPLATRE |R20Th+ | 170kN/mI | 2,60 500x200x249 | Joint mince | ou Isolant LR, LAV, PE, PU Enduit AEROBLUE ép 5 mm efectis 12-A-031 25/01/2012 | 25/01/2017 | REI 60
porteur . - avec ou sans doublage + letire
€p 200 mm maxi
avec ou sans enduit &p 5 mm
Paroi nue
ou Enduit extérieur
Mur PLACOPLATRE | R20 Th+ | 170 kN/ml | 3,00 500x200x249 | Joint mince | OV 1S01aNt LR, LAV, PE, PU Enauit AEROBLUE €p 5 mm efectis 12-A-031 250112012 | 25/01/2017 | REI30
porteur &p 200 mm maxi avec ou sans doublage + letire
avec ou sans enduit
ép 5 mm
ITE avec fout isolant (Th32,
Mur ] ! Th38, Lav, LaR) Enduit plétre 15 mm : 11-U-286
porteur | Wienerberger | R20 The | 170 kimi | 2,50 500200249 |Jointmince| oo C0 S ol Bt cment 18 mm efectis |, a0y, | 10082011 | 101052016 | REI60
avec ou sans enduit
ITE avec fout isolant (Th32,
Mur ] ! Th38, Lav, LaR) Enduit plétre 15 mm : 11-U-286
porteur | Wienerberger | R20 Ths | 170 kimi | 3,00 500200249 |Jointmince| oo C0 S ol Bt cment 18 mm efectis |, oot yq | 10082011 | 101052016 | REI30
avec ou sans enduit
) RS04-133
Mur - N Enduit ciment N 8
Wienerberger | GFR20 | 543KkN/mI| 2,50 500x200%299 | Joint mince Enauit Piatre 21 mm CSTB | + Extension 10/1 | 24/11/2004 | 24/11/2014 | REI 180
porteur 21 mm
+ Reconduct 10/1
Doublage Plague 13 mm
Mur N Enduit ciment +30 a 140 mm SIS REVE
porter EFISOL GF R20 | 55 kN/mI 3,00 500x200x299 | Joint mince 5 mm o0 A0M30mm SIS REVE S1 efectis 12-A-056 09/02/2012 | 09/02/2017 | REI 180
ou 403130mm SIS REVE S1 Ac
Mur Wienerberger | GFR20 | 55 kniml 3,00 500x200x299 | Joint mince Enduit ciment Doublage POLYPLAC Th 38 efectis 08-U-290 27/08/2008 | 27/08/2018 | REI 180
porteur 15 mm 10 +90
Mur Wienerberger | GFR20 | 80 KkNml | 2,60 500x200x299 | Joint mince Enduit ciment Doublage POLYPLAC Th 38 efectis 08-U-290 27/08/2008 | 27/08/2018 | REI30
porteur 15 mm 10+ 60a 140 + Extension 12/3
Mur ] l Enduit ciment Doublage LABELROGK 10-U673
porteur Wienerberger GF R20 | 230 kN/mi 2,60 500x200x299  |Joint mince 15 mm 0+80 efectis + Extension 11/1 2112/2010 | 2112/2015 | REI 120
Mur N _ Enduit ciment Doublage LABELROCK
porteur Wienerberger GF R20 | 230 kN/ml 2,60 500x200x299 | Joint mince 15 mm 10 + 100 efectis 10-U-673 21M12/2010 | 21M12/2015 | REI 180
Mur Wienerberger | GFR20 | 230 kN/ml | 3,00 500x200x299 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 211202010 | 2112/2015 | REI 60
porteur 15 mm 10 +80 + Extension 11/2
Mur Wienerberger | GF R20 | 230 kN/mil | 3,00 500x200x299 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 21/12/2010 | 2111212015 | REIS0
porteur 15 mm 10 + 100 + Extension 11/2
Paroi nue
ou Enduit extérieur
Mur PLACOPLATRE | GFR20 | 170kN/mI | 2,60 500x200x233 | Joint mince | Y 191Nt LAR. LAV, PE, PU Enduit AEROBLUE ép & mm efectis 12-A-031 25/01/2012 | 25/01/2017 | REI 60
porteur €p 200 mm maxi avec ou sans doublage + letire
avec ou sans enduit
ép 5 mm
Paroi nue
ou Enduit extérieur
Mur PLACOPLATRE | GFR20 | 170 kN/mi | 3,00 500x200x299 | Joint mince | ©V 1S0/ant LR, LdV, PE, PU Enduit AEROBLUE ép 5 mm efectis 12:-A-031 25/01/2012 | 25/01/2017 | REI30
porteur €p 200 mm maxi avec ou sans doublage + letire
avec ou sans enduit
ép 5 mm
ITE avec fout isclant (Th32,
Mur _ . Th38, LdV, LdR) Enduit platre 15 mm _ 11-U-286
porieur | Wienemerger | GFR20 | 170kNmI | 2,60 S00X200X289 | Jointmince | el 40 mm oU Enduit ciment 15 mm efectis |, paem oo %y | 101052011 | 101052016 | REI60
avec ou sans enduit
ITE avec fout isolant (Th32,
Mur - _ Th38, Ldv, LdR) Enduit platre 15 mm " 11-U-286
porteur Wienerberger GF R20 | 170 kN/ml 3,00 500x200x299 | Joint mince épaisseur maxi 140 mm ou Enduit ciment 15 mm efectis + Extension 11/1 10/05/2011 | 10/05/2016 | REI30
avec ou sans enduit
Mur wieneberger | & 720 | 130kNmi | 2,60 500x200x299 | Joint mince Enduit ciment Doublage XTHERM ULTRA 32 csTB RS11-043 28/07/2011 | 28/07/2016 | REI30
porteur ™ 15 mm 10 + 100
’ Doublages plaque 10 ou 13 mm
Qf‘fur Wienerberger GFTEZD 130kN/mMI | 2,60 500x200x299 | Joint mince E"d1”5" ciment + polystyréne 60 a 100 mm cstB | Egﬁ:‘;ifﬁm 28/07/2011 | 28/07/2016 | REI 30
p "Blge 1de3 KNAUF L AFARGE PLACOPLATRE
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Caractéristiques de la paroi Références et résultats
Type de Demandeur Hauteur Dimensions e joint Délivré Date de Valable
P N Brique Charge mur Typ ) Autre face Face exposée N° du PV . N = N REI
paroi Essal {m) Ixexh (mm) | horizontal par ressal Jusquau
Doublage Plague 13 mm
Mur GF R20 " Enduit ciment +30a 140 mm SIS REVE
porteur EFISOL ™ 130 kN/mil 2,60 500x200%x2%9 | Joint mince 15 mm ol 404130mm SIS REVE SI efectis 12-A-056 09/02/2012 | 09/02/2017 REI 30
ou 40a130mm SIS REVE S| Ac
Mur Wienerberger | C-520 | 230 kwmi | 2.60 500x200%299 | Joint mince Enaurt ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 2111272010 | 21122015 | REI90
porteur Th 15 mm 10+ 80 + Extension 11/1
Mur N GF R20 _ Enduit ciment Doublage LABELROCK 10-U-673
porteur Wienerberger Th 230 kN/ml 2,60 500x200x299 | Joint mince 15 mm 10 + 100 efectis + Extension 11/1 2112/2010 | 21/12/2015 | REI120
Mur N GF R20 N Enduit ciment Doublage LABELROCK 10-U-673
porteur Wienerberger i 230 kN/mI 3,00 500x200x299 | Joint mince 15 mm 10+ 80 efectis | | o neion 112 | 21122010 | 214122015 | REI30
Mur " GF R20 N Enduit ciment Doublage LABELROCK 10-U-673
porteur Wienerberger ™ 230 kN/ml 3,00 500x200x239 | Joint mince 15 mm 10 + 100 efectis + Extension 1172 21/12/2010 | 21/12/2015 REI 60
Paroi nue
ou Enduit extérieur
Mur | piacoptatre | SFR20 | o kumi | 260 500x200x299 | Joint mince | Y 1501ant LAR, LAV, PE, PU Enduit ASROBLUE ¢p 5 mm efectis 12-A-031 25/0172012 | 26/01/2017 | REI&0
porteur Th €p 200 mm maxi avec ou sans doublage + letire
avec ou sans enduit
ép 5 mm
Paroi nue
ou Enduit extérieur
Mur GF R20 N ou Isolant LdR, LdV, PE, PU Enduit AEROBLUE ép 5 mm " 12-A-031
porteur PLACOPLATRE Th 170 kN/ml 3,00 500x200x2%9 | Joint mince &p 200 mm maxi avec ou sans doublage efectis + letire 25/01/2012 | 25/01/2017 | REI30
avec ou sans enduit
ép 5 mm
ITE avec tout isolant (Th32,
Mur " GF R20 N Th3s, LdV, LdR) Enduit platre 15 mm " 11-U-286
porteur Wienerberger i, 170 kKN/mI 2,60 500x200x299 | Joint mince épaisseur maxi 140 mm ou Endhuit Gimerit 15 mm efectis | | iencion 14 | 10/08/2011 | 10/05/2016 | REI60
avec ou sans enduit
ITE avec tout isolant (Th32,
Mur - GF R20 i Thag, LdV, LdR} Enduit pltre 15 mm . 11-U-288
porteur Wienerberger Th 170 kN/mi 3,00 500x200x299 |Joint mince &paisseur maxi 140 mm ou Enduit ciment 15 mm efectis + Extension 11/1 10/05/2011 10/05/2016 REI30
avec ou sans enduit
Mur wienerberger | S 20 | 13gkwmi | 2.60 500x200x299 | Joint mince Enaurt ciment Paroi nue efectis 10-U-248 28/05/2010 | 28/05/2015 | REI30
porteur Th+ 15 mm + Extension 11/5
Mur wienemerger | " R0 [z kmi | 2,60 500x200%239 | Joint mince Parol nue Enduit platre 15 mm efectis 11-U-286 10/05/2011 | 10/05/2016 | REIS0
porteur Th+ ou Enduit ciment 15 mm + Extension 11/1
Mur N GF R20 N Enduit ciment Doublage POLYPLAC Th 38 08-U-290
porteur Wienerberger The 55 kN/ml 3,00 500x200x239 | Joint mince 15 mm 10+ 90 efectis + Extension 09/2 27/08/2008 | 27/08/2018 | REI 120
Doublage Plague 13 mm
Mur GF R20 " Enduit ciment +30 a 140 mm SIS REVE
porteur EFISOL Tht 130 kN/mil 3,00 500x200%x2%9 | Joint mince 15 mm ou 404130mm SIS REVE S| efectis 12-A-056 09/02/2012 | 09/02/2017 REI 30
ou 40a130mm SIS REVE Sl Ac
Mur N GF R20 N Enduit ciment Doublage XTHERM ULTRA 32 10-U-248
porteur Wienerberger The | 130 kNI 2,60 500x200%299 | Joint mince 15 mm 10+ 100 efectis | | o cion 10/ | 28/0572010 | 28/05/2015 | REI45
Doublage Plaque 18 mm
e | AR o | S0 | tsokmi | 260 500x200x299 | Joint mince Endut ciment +804140 mm XTHERM ULTRA 32 | efectis 12-A-177 100042012 | 10/04/2017 | REI60
P 9 ou XTHERM ULTRA 30 PHONIK
. Enduit plétre ou ciment
’\:t”' Wienerberger Gih%zo 130 kN/mI | 3,00 500x200x299 | Joint mince E"d;‘ﬁﬁ ciment &p 15 mm + Doublage efectis | E;to'u'2481 y5 | 280052010 | 280052015 | REIS0
porteur mm XTHERM ULTRA 32 10 + 100 ension
Enduit pltre ou ciment
fm’ur Wienerberger G_Fmpizo 140 kN/mI | 3,00 500x200299 | Joint mince E"d1“5't:1';"em &p 15 mm + Doublage efectis | E;tgniliﬁ y5 | 280052010 | 280052015 | REIZ0
P XTHERM ULTRA 32 13 + 100
Mur N GF R20 N Enduit ciment Doublage LABELROCK 10-U-673
porteur Wienerberger The | 230 kNI 2,60 500x200x299 | Joint mince 15 mm 10+ 80 efectis | | poiencion 11 | 211212010 [ 2171202015 | REIS0
Mur wienerberger | ST P2 | aagkwmi | 2.60 500x200x299 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 21/12/2010 | 211202015 | REI 120
porteur Th+ 15 mm 10 + 100 + Extension 11/1
Mur - GF R20 , Enduit ciment Doublage LABELROCK 10-U-673
porteur Wienerberger The 230 kN/ml 3,00 500x200x299 |Joint mince 15 mm 10+ 80 efeclis + Extension 11/2 21/12/2010 | 21/12/2015 REI 30
Mur N GF R20 _ Enduit ciment Doublage LABELROCK 10-U-673
porteur Wienerberger The 230 kN/mi 3,00 500x200%x299 | Joint mince 15 mm 10 + 100 efectis + Extension 11/2 21122010 | 21/12/2015 | REI60
Enduit platre 15 mm 10-U-248
Mur . GF R20 . Enduit ciment 15 mm ou Enduit ciment 15 mm o
porteur Wienerberger The | 130 kNI 2,60 500x200x299  |Jointmince| o e 200 mm ou Plaque de piatre 13 mm efectis | +Extension 11/4 | 28/05/2010 | 28/052015 | REI30
- Révision 1
ou Doublage 10 + 60 a 140
Enduit platre 15 mm 10-U-248
Mur - GF R20 N Enduit ciment 15 mm ou Enduit ciment 15 mm
porteur Wienerberger The 140 kN/mi 2,60 500x200x299 |Joint mince ou Isolant 60 @ 300 mm ou Plaque de platre 13 mm efeclis + Extfar!s!on 11/4 | 28/05/2010 | 28/05/2015 REI 30
X Révision 1
ou Doublage 13 + 60 a 140
Paroi nue
ou Enduit extérieur
Mur 1 piacortatre | SER2 | izoumi | 3,00 500x200x259 | Joint mince | OV 1s@1ant LaR. Lav. PE, PU Endull AEROBLUE €p 5 mm efectis 12-A-031 25/01/2012 | 25012017 | REI60
porteur Th+ &p 200 mm maxi avec ou sans doublage + lettre
avec ou sans enduit
ép 5 mm
ITE avec tout isolant (Th32,
Mur - GF R20 , Th3s, LaV, LdR} Endult pitre 15 mm . 11-U-286
porteur Wienerberger The 170 kN/ml 2,60 500x200%x299  (Joint mince épaisseur maxi 140 mm ou Enduit ciment 15 mm efectis + Extension 11/1 10/05/2011 10/05/2016 | REISO0
avec ou sans enduit
ITE avec tout isolant (Th32,
Mur N GF R20 N Th3g, LaV, LdR) Enduit platre 15 mm " 11-U-286
porteur Wienerberger The 170 kN/ml 3,00 500x200x239 | Joint mince épaisseur maxi 140 mm ou Enduit ciment 15 mm efectis + Extension 11/1 10/05/2011 10/05/2016 REI60
avec ou sans enduit
- Paroi nue
- Enduit extérieur N
Mur Wienerberger | CITEbric | 170kNiml | 2,60 500x200x299 | Joint mince | - ITE avec tout isolant (Th32, Enduit piatre 15 mm Efectis 12-A-598 24/10/2012 | 24/10/2017 | REI60
porteur ou Enduit ciment 15 mm
Th38g, LaV, LdR)
épaisseur maxi 200 mm
- Paroi nue
Mur - Endut extérieur Enduit pltre 15 mm
Wienerberger CITEbric | 170 kN/ml 3,00 500x200%x299 | Joint mince | - ITE avec tout isolant (Th32, pla Efectis 12-A-598 24/10/2012 | 24/10/2017 | REI30
porteur ou Enduit ciment 15 mm
Th3g, LaV, LdR)
épaisseur maxi 200 mm
Mur N _ _ Enduit ciment Doublage polystyréne 10/13 + 30 &
porteur Wienerberger CITlbric | 130 kN/ml 2,60 500x200x299  (Joint mince 15 mm A40mm Efectis 12-A-597 24/10/2012 | 24110/2017 REI30
Doublage Plaque 13 mm
Mur : q " Enduit ciment +30 a 140 mm SIS REVE :
porteur Wienerberger CITlbric | 130 kN/ml 2,60 500x200x239 | Joint mince 15 mm ou 40 4 130mm SIS REVE SI Efectis 12-A-597 24/10/2012 | 24/10/2017 REI30
ou 40 & 130mm SIS REVE SI Ac
Mur N N N Enduit ciment Doublage LABELROCK y
porteur Wienerberger CITlbric | 230 kN/ml 2,60 500x200x239 | Joint mince 15 mm 0+ 80 Efectis 12-A-597 24/10/2012 | 24/10/2017 REI 90
Mur Wienerberger | CITlbric | 230 kN/ml | 3,00 500x200x299 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK Efectis 12-A-597 24/1072012 | 241102017 | REI30
porteur 15 mm 0+80
Mur Wienerberger | CITlbric | 230 kN/mi | 2,60 500x200%239 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK Efectis 12-A-597 241102012 | 241102017 | REI120
porteur 15 mm 10 + 100 ou plus
Mur Wienerberger | CITlbric | 230 kN/ml | 8,00 500x200x299 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK Efectis 12-A-597 24/10/2012 | 24102017 | REI60
porteur 15 mm 10 + 100 ou plus
Mur Wienerberger | CiTlbric | 170 kNiml | 2,60 500x200%239 | Joint mince Enduit ciment Enduit Piatre 15 mm Efectis 12-A-597 241002012 | 241102017 | REI60
porteur 15 mm ou Enduit mortier 15 mm
Mur Wienerberger | CITlbric | 170 kN/mi | 3,00 500x200x299 | Joint mince Enduit ciment Enduit Platre 15 mm Efectis 12-A-597 241012012 | 241012017 | REI30
porteur 15 mm ou Enduit mortier 15 mm
Mur Wienerberger | CITlbric | 170kN/mi | 2,60 500x200%299 | Joint mince Enduit cPREED de 3 Enduit AEROBLUE ép 5 mm Efectis 12-A-597 24/1072012 | 24/10/2017 | REI60
porteur 15 mm avec ou sans doublage
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Caractéristiques de la paroi Références et résultats
Type de Demandeur Loy Dimensions Type joint Délivré Date de Valable
yped ! Brique | Charge mur Pe] Autre face Face exposée N° du PV ate de ? REI
paroi Essai m) Ixexh (mm) horizontal par I'essai jusqu'au
mur Wienerberger | ClTlbric | 170 kN/mi | 3,00 500x200x299 | Joint mince Enduit ciment Enduit AEROBLUE €p 5 mm Efectis 12-A-597 241102012 | 241072017 | REI30
porteur 15 mm avec ou sans doublage
Mur N N Enduit ciment Doublage POLYPLAC Th 38 08-U-290
porteur Wienerberger R25 80 kN/mI 2,60 500%250x249 | Joint mince 15 mm 10+ 602 140 efectis | | b ioncion 1273 | 27/08/2008 | 27/08/2018 | REI30
Mur Wienerberger R25 |230kNmi| 2,60 500x250x249 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 21/12/2010 | 2112/2015 | REIS0
porteur 15 mm 10 + 80 + Extension 11/1
Mur Wienerberger R25 | 230kNimi| 260 500%250x249 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 211212010 | 2111212015 | REI 120
porteur 15 mm 10 + 100 + Extension 11/1
Mur Wienerberger R25 | 230kN/mi | 3,00 500x250x249 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 211212010 | 21122015 | REI30
porteur 15 mm 10 + 80 + Extension 11/2
Mur ) ) Enduit ciment Doublage LABELROCK 10-U-673
porteur Wienerberger R25 230 kN/mi 3,00 500x250x249 | Joint mince 15 mm 10 + 100 efectis + Extension 11/2 21/12/2010 | 2112/2015 | REI60
Paroi nue
ou Enduit extérieur
Mur N ou Isolant LdR, LdV, PE, PU Enduit AEROBLUE ép 5 mm . 12-A-031
porteur | PLACOPLATRE R25 | 170 kN/mi 2,60 500x250x249 | Joint mince &p 200 mm mai avec ou sans doublage efectis + letire 2501/2012 | 25/01/2017 | REI60
avec ou sans enduit
ép 5 mm
Paroi nue
ou Enduit extérieur
Mur N ou Isolant LdR, LdV, PE, PU Enduit AEROBLUE ép 5 mm . 12-A-031
porteur PLACOPLATRE R25 170 kN/mi 3,00 500x250x249 | Joint mince &p 200 mm maxi avec ou sans doublage efectis + letire 25/01/2012 | 25/01/2017 | REI30
avec ou sans enduit
ép 5 mm
ITE avec tout isolant (Th32,
Mur Wienerberger R25 | 170kNmi| 260 500x250x249 |Jointmince| 198, LAV, LdR) Enduit platre 15 mm efectis 11-U-265 10052011 | 10/05/2016 | REIE0
porteur épaisseur maxi 140 mm ou Enduit ciment 15 mm + Extension 11/1
avec ou sans enduit
ITE avec tout isolant (Th32,
Mur . . Thas, Lav, LdR) Enduit pldtre 15 mm . 11-U-286
porteur Wwienerberger R25 170 KN/mi 3,00 500%250%x249  (Joint mince épaisseur maxi 140 mm ou Enduit ciment 15 mm efectis + Extension 11/1 10/05/2011 10/05/2016 | REI30
avec ou sans enduit
Mur Wienerberger | R25 Th+ | 230 kNiml | 2,60 500x250x249 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 21/12/2010 | 2112/2015 | REI90
porteur 15 mm 10 + 80 + Extension 11/1
Mur Wienerberger | R25 Th+ | 230 kNiml | 2,60 500x250x249 | Joint mince Enaurt ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 2111272010 | 211272015 | REI120
porteur 15 mm 10+ 100 + Extension 11/1
Mur Wienerberger | R25 Th+ | 230 kNimi | 3,00 500x250x249 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 2112/2010 | 211212015 | REI30
porteur 15 mm 10 + 80 + Extension 11/2
Mur Wienerberger | R25 Th+ | 230 kN/mi | 3,00 500x250x249 | Joint mince Enduit ciment Doublage LABELROCK efectis 10-U-673 21/12/2010 | 2111212015 | REIG0
porteur 15 mm 10+ 100 + Extension 11/2
Enduit pldtre 15 mm 10-U-248
Mur : N " Enduit ciment 15 mm ou Enduit ciment 15 mm " Extension 10/1
porteur Wienerberger R25 Th+ | 130 kN/ml 2,60 500x250x249 | Joint mince ou Isolant 60 4 300 mm ou Plaque de piatre 13 mm efectis Extension 11/4 28/05/2010 | 28/05/2015 REI30
ou Doublage 10 + 60 & 140 Reévision 1
Enduit platre 15 mm 10-U-248
Mur . 3 Enduit ciment 15 mm ou Enduit eiment 15 mm Extension 10/1
porteur Wienerberger R25 Th+ | 140 kKN/ml 2,60 500x250x249 [ Joint mince ou Isolant 60 & 300 mm ou Plaque de pidtre 13 mm efectis Exiension 11/4 28/05/2010 | 28/05/2015 | REI30
ou Doublage 13 + 60 & 140 Révision 1
Paroi nue
ou Enduit extérieur
MUr | bl ACOPLATRE | R25 The | 170 kNl | 2,60 500x250x249 | Joint mince | OV 1501ant LR, LAV, PE, PU Enduit AEROBLUE ép 5 mm efectis 12-A-031 250172012 | 2510112017 | REI60
porteur &p 200 mm maxi avec ou sans doublage + letire
avec ou sans enduit
ép 5mm
Paroi nue
ou Enduit extérieur
Mur N ou Isolant LdR, LdV, PE, PU Enduit AEROBLUE ép 5 mm . 12-A-031
porteur | PLACOPLATRE | R25Th+ | 170 knimi 3,00 500%250x249 | Joint mince &p 200 mm maxi avec ou sans doublage efectis "+ letire 25/01/2012 | 25/01/2017 | REI30
avec ou sans enduit
ép5mm
ITE avec tout isolant (Th32,
Mur Wienerberger | R25 Th+ | 170 kNimi | 2,60 500x250x249 | Jointmince| , _oc. LAV LAR) Endutt pltre 15 mm efectis 11-U-266 10/05/2011 | 10/05/2016 | REI60
porteur épaisseur maxi 140 mm ou Enduit ciment 15 mm + Extension 11/1
avec ol sans enduit
ITE avec tout isolant (Th32,
Mur Wienerberger | R25 Th+ | 170 kNimi | 3,00 500x250x249  |Jointmince| a0, LAV, LdR) Enduit platre 15 mm efectis 11-U-286 10/05/2011 | 10/05/2016 | REI30
porteur épaisseur maxi 140 mm ou Enduit ciment 15 mm + Extension 11/1
avec ou sans enduit
Mur Wienerberger R30 130 KN/ml 2,60 373x300x249 [ Joint mince Enduit ciment 15 mm Enduit platre 15 mm efectis 1D'Uf226 19/05/2010 | 19/05/2015 | REI 120
porteur + Extension 11/2
Paroi nue
ou Enduit extérieur
Mur PLACOPLATRE R30 | 170kNmi| 260 373x300x249 | Joint mince | ©Y 1801ant LR, LdV, PE, PU Enduit AEROBLUE ép 5 mm efectis 12-A-031 25/01/2012 | 25012017 | REI60
porteur €p 200 mm maxi avec ou sans doublage + letire
avec ou sans enduit
ép5mm
Paroi nue
ou Enduit extérieur
MU' | pLACOPLATRE | R30 | 170kNimi| 3,00 373x300x249 | Joint mince | O 'SP1aNtLAR, LAY, PE, PU ENAUILAEROBLUE ép 5 mm efectis 124031 2500112012 | 2510112017 | REIS0
porteur &p 200 mm maxi avec ou sans doublage + letire
avec ou sans enduit
ép5mm
ITE avec tout isolant (Th32,
Mur _ N Th38, LdV, LdR) Enduit platre 15 mm . 11-U-286
porteur Wienerberger R30 | 170 kN/mi 2,60 373x300x249 | JOINEMINCE | ooy mayi 140 mm ou Enduit cimend 15 mm efectis | | poiencion 11/ | 10/05/2011 | 10/05/2016 | REI 60
avec ou sans enduit
ITE avec tout isolant (Th32,
Mur . 3 Thas, Lav, LdR) Enduit pldtre 15 mm . 11-U-286
porteur Wienerberger R30 170 kKN/mi 3,00 373x300x249 | Joint mince épaisseur maxi 140 mm ou Enduit ciment 15 mm efectis + Extension 11/1 10/05/2011 10/05/2016 REI 30
avec ol sans enduit
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Annexe 2: Résultats acoustiques

Type de joint Epaisseur Indices
ype de joints 3 3 ee s
Briques Traitement des faces des murs totale NPV daffalbhs.semcm Rw + C (dB) |Rw + Ctr (dB)
Horizontaux| Verticaux | (en cm) acoustique
i i Bw(C:Ctr) (dB)
MURS SIMPLES
Mur nu AC10-26026726-2A N
21.5 43(-1:-3 42 40
Enduit platre 15 mm Essai 1 ( )
eovmax Tha? 13 = AC10-26026726-2
Pleg'}m,:n\j Th32 13 + 80 3 ACI10 _60-‘0 26-2A SS(-1.-8) 57 s0
Enduit platre 15 mm Essai 2 ’
. < Th32 13 + £10-26026726-2
Pleg'}_‘nm?% Th3213+100 Joint mince Secs 34 ACI0 '60"6 624 59(-2:-9) 57 50
Enduit platre 15 mm Essai 4 ’
-egymax Th29.5 13 + AC10-26026726-22
Brique de 20 cm ?iﬁ::lﬂl:gi]_l;m; 80 32 AC10 Ef?w-iﬁé 6-24 56 50
500 X 200 X 299 il R ik
Lo : Pregymax Th29.5 13 + 140 AC10-26026726-2A -
Magconnerie a joint mince = 38 . 57 52
Enduit platre 15 mm Essai 8
Mur nu AC10-26026726-1A
. 215 . 43(-1:-3) 42 40
Enduit platre 15 mm Essai 4 (
INAT 8 32 + its ~10-26026726-14
[\,\A‘LF ?(Thelm ITEx 32 SE 110 mm + enduit 5 mm Toint mince Secs 34 AC10 _60-‘6 726-1A 45104 44 a1
Enduit platre 15 mm Essai 5 ’
EC‘OROCNK 120 mm + enduit 17 mm 16 55(1:6) 54 10
Enduit platre 15 mm ’
.. . Indices
Type de joints Epaisseur s
Briques Traitement des faces des murs totale N° PV dnffa]bhs.semenr Rw + C (dB)|Rw + Ctr (dB)
Horizontaux | Verticaux | (en cm) acoustique
i i Rw(C:Ctr) (d_B‘}
Mur nu AC10-26026726-1A
2 5(-1:-2)
Mur nu 20 Essai 1 Ext 12-1 3501:-2) 34 33
Mur nu AC10-26026726-1A
. 21.5 . 3(-1:-3) 2 40
Enduit platre 15 mm ! Essai 4 Ext 12-1 4361:-3) 4
CNAUF 3 ¥ x 32§ + its AC10-26026726-1:
CITEbric ;\_Kl:\;llt, Flr:il;h;l:lllli;flE\: SE 110 mm + enduit 5 mm 34 —\(l_—:qui (ZOE; 1? ll-\ 45(-15-4) a4 M
1] atr 2 . . $sa1 o ). -
500 X 200 X 299 I "OR(;)C 120 Tt 17 Joint minee Secs _\ I; 602672614
C ; ‘x 20 mm + enduit 17 mm 36.2 AC -.__ 267261 55(-1:-6) 54 490
Enduit platre 15 mm Essai 7 Ext 12-1 ’
Mur nu AC10-26026726-1A
22,3 40(-0:-2) 40 38
Plaque de platre 13 mm Essai 2 Ext 12-1 ( )
CNAUF 3 ¥ x 32§ + its AC10-26026726-1:
KNAUF XT%}C[IH ITEx 32 SE 110 mm + enduit 5 mum 348 AC10 : 6026 ? 1A 44(-1:-4) 43 40
Plaque de platre 13 mum Essai 3 Ext 12-1 !
. Indices
Type de joints Epaisseur P
Briques Traitement des faces des murs totale N¢ PV daffalbhs.semcm Rw +C (dB)|Rw + Ctr (dB)
Horizontaux| Verticaux | (en cm) acoustique
i i Bw(C:Ctr) (dB)
Mur nu
. 21.5 39(-1: - 5
POROTHERM GF R20 Th |Enduit platre 15 mm Joint mince | Secs ! AC11-26033479 (-1;-3) 58 36
500 X 200 X 299 PLACOMUR Ultra 32 10 + 120 I 15 Essais 1 et 2 5003 47 43
Enduit platre 15 mm 50(-3 i
Mur nu .
21.5 11-26033479 39(-1: - 36
CITTbric Enduit platre 15 mm L 21, Acll .-0("4 7 39C1:-3) 3
Joint minee Sees Essais 1 et 2
500 X 200 X 299 PLACOMUR Ultra 32 10 + 120 < 5 - -
: 35.5 Ext 12-1 50(-3:-7) 47 43
Enduit platre 15 mm ’
Mur nu ACI12-26036518
. 21.5 . 39(-0:-2) 39 37
Enduit platre 15 mm Essai 1 ( ’
POROTHERM GF R20 Th+ JPLACOMUR Ultra 32 10 + 100 Toint mi S 135 AC12-26036518 48022 46 M
; omnt mince | Secs 335 . -2
500X 200X 299 Enduit platre 15 mm Essa1 2 (
A K 10 + idensi '12-260365
LAB];LRPC K 10 + 80 Bidensité 315 ACI2 -O(‘_ 6518 56(-2:-8) 54 43
Enduit platre 15 mm Essai 4 ’
Mur AC08-2601256
pura 26.5 ACOE-26012363 42(0:-2) 2 40
Enduit mortier 15 mm Essai 2 ’
ACOMU 3 + AC08-2601256 N -
PLA;O I'LlRTli 810 +80 ) 36.5 ACO8 091 63 48(-1:-4) 47 44
POROTHERM R25 Enduit mortier 15 mm Toint mi Joint Essa1 4 ’
otnt mince .
500 x 250 x 249 DOUBLISSIMO 13 + 80 mince 2m AC08-26012563 60(-3:-0) 57 5
Enduit mortier 15 mm B Essai 3 o o )
CALIBEL 10 + 80 AC08-26012563
. . - 36.5 . 61(-1 60 54
Enduit mortier 15 mm Essai 5
Mur nu
26 5 9(-1:-2) 7
POROTHERM R25 Th+ |Enduit platre 15 mm Toint i . 26,5 AC11-26033479 39(-1:-2) 38 3
oint minee | Secs
500 X 250 X 249 PLACOMUR Ultra 32 10 + 120 Essais 3 et 4 .
o s 40.5 51(-2:-6) 49 45
Enduit platre 15 mm ’
Brique de 30cm Enduit platre 20 mm . . - - .
. . c Sec 335 : -135- -2 41 39
250 x 300 x 249 Enduit mortier 15 mm Toint mince Sees ACOL-135-1 4100:-2)
14 16/14-686
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Figure 1 : briques de base
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Figure 2 : briques pote

Tableoau feulllure R?20

Tableou feuillure R295

1/2 Tableau R30

Tableoau R30

Feuillure de 12 et 1/2
feuillure de 12 R30



Poteau R15

Poteau Tableau R20 multi—angle

Poteau GFR20

0
0
08090503050

7= {B0H0a0H0aH
0 QD

Y
Dbeed]

0
|
[
|
|

Poteau R25

Poteau R30

' 0UODOURURDRURTO
) Jn0BO000000ar

1000000000000
.J000URURURAURGO0
CU0UAUULUGURG0
(C0U0U0UATRoouOg
(0000uauoucuoun

Poteau R30 multi—angle

looooouoooonond

LWAYAYBUBYAYAD
IAAZNNTA]

WDSV uzam
SNVANIAAYZ

NSl

(WA Eraa A
0RURURUATRTAUAT

- e Ul e 1T e bl g L e

T AU y

Figure 3 : briques poteau
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Linteau

Linteau
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Linteau

Figure 4 : briques linteau-chainage

chainage

chainage

chaTnage

ChaTnage

115

GFR20

R25

R30

19



20

TH7—-16

PC4—16

|

Figure 4bis : planelles

PC4-20

|

200

16/14-686



A\

Extérieur

obQod 4dd

Intérieur

Extérieur

Intérieur

16/14-686

100 oojo ()

Poteou en partie courante
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Figure 5 : chainage vertical R15-R20-R25
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Figure 7 : chainage vertical poteau multi-angle
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1 Brique linteau chainoge
2 Jonction avec chainage vertical

Figure 8 : Chainage horizontal R15-R20-R25

U

B

1 Linteau chainage R30
2 Linteau chainoge R30 découpé sur chantier et posé debout
1 Jonctlon avec le chaihage wvertlcal

Figure 9 : Chainage horizontal R30
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1 Brique de Base de 20cm 4 Brique de Base de 235cm—-30cm

2 Planelle (type PRT, thermo-ploanelle..> S Planelle Th7+isolant

3 Dalle

Figure 10 : jonction facade-plancher intermédiaire
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4 Brique Poteau 7 Refend béton épalsseur 20cm

Figure 11 : jonction facade-refend
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feulllure R30

6 Brique
7 Isol

1 Brique lnteau chalhage R30

oant

2 Brique Tabkleau feuillure R30

3 Brilgue linteau chainage GFR20

4

Prélinteau
S Brique toabkleau RZ20

Figure 12 : exemple de configuration linteau-tableau

2 Brique linteau-chainage

3 Sobliere

4 Charpente

Figure 13 : jonction fagade-charpente
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7 6—
8 (béton)
//
:-‘-:_::“"—--___‘_“_E
h'“--____‘_‘_“‘_‘_‘_h-._.,___‘_‘—x
ETHH“
(magonnerie)
i//e
1 Brique Poteou & Hourdis
2 Chainage vertical 7 Hourdis négatif
3 Mortier hydrofuge 8 Mur de soubassement (béton ou maconneried
4 Planelle 9 Panler de chainage (fer
5

Dalle de compression

Figure 14 : continuité chainage vertical dans mur de soubassement

16/14-686



\
AN

A

R

A

TR
™~ Co

N
<

e

i /

[

1 Magonnerie 6 Etanchéité
2 1T 7 Isolant PU 6cm

3 TH7 8 Isolant PU 15¢cm

4 Acrotére béton 9 Pare—vapeur
5 Couvertine tdle 10 Plancher haut

Figure 15 : acrotére
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